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IHR PARTNER FUR
BAULICHEN BRANDSCHUTZ

SINIAT IST EINE JUNGE MARKE MIT TRADITION. ALS UNTERNEHMEN DER
INTERNATIONAL TATIGEN ETEX GROUP S.A. MIT SITZ IN BRUSSEL ENTWICKELN

WIR UNS UND UNSER LEISTUNGSANGEBOT PERMANENT WEITER. FUNDIERTES
WISSEN UND JAHRZEHNTE LANGE ERFAHRUNGEN MACHEN SINIAT ZUM VERSIERTEN
SPEZIALISTEN IM TROCKENBAU.

Siniat - Dimension Trockenbau

Zukunftsweisende Innovationen sind
ein wesentlicher Bestandteil unserer
Unternehmensstrategie. In unserem
topmodernen technischen Entwick-
lungszentrum in Avignon entwickeln
wir neue Produkte und Lésungen fur
steigende Anforderungen. Dabei erwei-
tern wir die Funktionalitat von Trocken-
bauprodukten und -systemen stetig.

NatUrlich fuhren wir auch in Deutsch-
land umfangreiche Tests und Prufungen
zu Schall-, Warme- und Brandschutz
durch, um Ergebnisse zu bestatigen
und neue Losungen zu schaffen. Dieses
umfangreiche Trockenbau-Know-how
bildet die Basis fur marktgerechte und
gleichzeitig zukunftsorientierte Losun-
gen. Denn Siniat weif’, was Verarbeiter,
Architekten und Planer, Baustoff-Fach-
handler und Bauherren brauchen und
wollen.

Mit Siniat Gipsplatten und Trockenbau-
stoffen lassen sich zukunftsorientierte
Lebensraume gestalten. Die Produkt-
Highlights von Siniat Uberzeugen mit
ihren herausragenden technischen und
bauphysikalischen Eigenschaftenin
allen relevanten Bereichen wie Schall-
schutz, Brandschutz, Feuchteschutz
etc.

Siniat bringt mehr Sicherheitin Ihr
Gebdude

Jeder noch so kleine Brand stellt eine
potenzielle Bedrohung fur Menschen,
Tiere, Sachwerte und unsere Umwelt
dar. Vorbeugender und baulicher
Brandschutz haben daher das Ziel:
Vorbeugen der Entstehung und Aus-
breitung von Feuer und Rauch.

Gebdude muUssen daher so geplant und
gebaut werden, dass sie im Notfall fur
die Rettung und auch fur den Schutz
der Retter und die zu rettenden Perso-
nen optimale Sicherheit gewahrleisten.

Siniat bietet fur fast alle baulichen
Malknahmen im Innenausbau sichere
und wirtschaftliche Brandschutz-
konstruktionen an. Neben den bewahr-
ten Norm-Konstruktionen entwickeln
wir kontinuierlich innovative Brand-
schutzlésungen, die in namhaften und
akkreditierten Prufinstituten auf ihre
Funktionalitat bezuglich des Feuer-
widerstandes gepruft werden. Siniat
verfugt Uber ein umfassendes Brand-
schutz-Know-how und die erforderliche
Expertise. Das kommt Ihnen zugute,
wenn bauliche und brandschutztech-
nische Anforderungen mit den wirt-
schaftlichen Interessen aller Beteilig-
ten zu verbinden sind. Uberzeugen Sie
sich selbst!
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GRUNDLAGEN

Rechtliche Grundlagen

In unserer Rechtsord-
nung wird ein Schaden-
é feuer als grundsatzlich
gefahrliches Ereignis
eingestuft, das immer
eine Allgemeingefahr
darstellt. Die Zustan-
digkeiten im Schadenfall betreffen
u. 3. das offentliche Recht, das Zivil-
recht, das Sachversicherungsrecht
und auch das Strafrecht. Dem vorbeu-
genden Brandschutz wird hierbei eine
grofte Bedeutung zugemessen.

Der Staat stellt sich mit dem offent-
lichen Recht der Verpflichtung, Scha-
densereignissen vorzubeugen. Hier

gilt es, Vorsorge zu treffen, damit die
offentliche Sicherheit und Ordnung nicht
gefahrdet wird. Brandschutztechnische
Maflinahmen unterteilen sich in den vor-
beugenden Brandschutz, der baulich si-
cher gestellt wird und den abwehrenden
Brandschutz seitens der Feuerwehrund
in Gebaduden installierten Loschanlagen.

Brandsicherheit nach § 14 MBO

Unter dem Begriff ,Brandsicherheit"” ver-
steht man die Summe der MalRnahmen,
die gewahrleisten, dass die vier Schutz-
ziele nach § 14 MBO erreicht werden:

B Vorbeugung der Entstehung eines
Brandes

B Vorbeugung der Ausbreitung von
Feuer und Rauch

B Ermoglichung der Rettung von
Menschen und Tieren

B Ermoglichung wirksamer Ldésch-
arbeiten

Durch Verringerung der Qualitat einer
Brandschutzmalinahme mussen Ersatz-
vornahmen geplant werden, damit die
Sicherheit in gleichem Mafte gewahrleis-
tet wird.

Brandschutzkonzept

Das Brandschutzkonzept muss auf den
Einzelfall abgestimmt sein. Es dient

z. B. als Grundlage fur die bauaufsicht-
liche Beurteilung, Genehmigung und
Zustimmung, die Fachplanung, Bauaus-
fuhrung und Koordination der Gewerke
sowie die Abnahme.

DES BRANDSCHUTZES

Regelwerke zum Brandschutz

Grundgesetz

Ordnungsrecht, Polizeirecht

Baurecht

FUrsorgepflicht des Staates

Gefahrenabwehr fur die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung

Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet
des Bau- und Siedlungswesens

Bauaufsichtsrecht

Bauplanungsrecht

Landesbauordnung der Bundeslander
(als Gesetze)

mit |

Durchfuhrungsverordnung

ferner:

Richtlinien und Normen

Brandschutzkonzept

Verordnung fur Bauten
besonderer Art und Nutzung

Richtlinien fur verwaltungsmaRige
Gleichbehandlung von Ermessensent-
scheidungen im vom Gesetz gesteck-
ten Rahmen, Normen als allgemein
anerkannte Regeln der Technik

Die ganzheitliche Betrachtung

Nutzungsspezifizierte Brandrisiken Schutzziele
I I
I I I I
Brandaefahren Brand- Allgemeine Besondere
g auswirkungen Schutzziele Schutzziele
I I | I |
Brandschutzmafnahmen
allgemeine besondere

Brandschutzkonzepte



Regelwerke zum Brandschutz

Die Regelungen des Brandschutzes
sind Aufgaben der Lander und werden
in Landesgesetzen durch die zustan-
digen Parlamente der Bundeslander
getroffen. Diese sind festgelegt:

B fUrden abwehrenden Brandschutz
in den Feuerwehrgesetzen

B fUrdenvorbeugenden baulichen
Brandschutz in den Landesbauord-
nungen

Der Gesetzgeber hat durch die Lan-
desbauordnungen die Aufgabe des
vorbeugenden baulichen Brandschut-
zes den Bauaufsichtsbehdrden zuge-
wiesen. Diese Stellen betadtigen sich
ordnend auf dem Gebiet des Bauwe-
sens. Malknahmen zum vorbeugenden

Brandschutz stehen im Zusammenhang
mit Standsicherheit, Schallschutz, War-

meschutz und Feuchteschutz.

Die Grundlage des vorbeugenden
Brandschutzes der Landesbauordnun-
gen ist die Musterbauordnung (MBO).
Sie ist eine bundesweit eingefuhrte
Richtlinie, die den einzelnen Bundes-
landern als Vorlage der jeweiligen
Landesbauordnungen dient.

In den Landesbauverordnungen sind die
Anforderungen an den Brandschutz so-
wie die Forderungen fur die AusfUhrung

und Anordnung von Bauteilen festgelegt.

Es sind verschiedene Gebaudeklassen
definiert, die bezuglich des Brandschut-
zes unterschiedliche Anforderungen an
die verschiedenen Bauteile stellen.

Schutzziele im Brandschutz

Hinweis

Fur Gebaude des Bundes gelten beson-
dere Anforderungen.

Allgemeine Anforderungen zum Brand-
schutz (§ 3, Abs. 1-3, M\BO)

m (1) Anlagen sind so anzuordnen, zu
errichten und instand zu halten,
dass die 6ffentliche Sicherheit
und Ordnung, insbesondere Leben,
Gesundheit und die naturlichen
Lebensgrundlagen nicht gefahrdet
werden.

m (2) Bauprodukte und Bauarten dur-
fen nurverwendet werden, wenn
beiihrer Verwendung die baulichen
Anlagen bei ordnungsgemalder
Instandhaltung wahrend einer dem
Zweck entsprechenden angemes-
senen Zeitdauer die Anforderun-
gen dieses Gesetzes erfullen und
gebrauchstauglich sind.

m (3) Die von der obersten Bauauf-
sichtsbehorde durch offentliche
Bekanntmachung als technische
Baubestimmungen eingefuhrten
technischen Regeln sind zu beach-
ten. Bei der Bekanntmachung kann
hinsichtlich ihres Inhalts auf die
Fundstelle verwiesen werden. Von
den technischen Baubestimmungen
kann abgewichen werden, wenn mit
einer anderen Losung in gleichem
Malke die allgemeinen Anforderun-
gen des Abs. 1 erfullt werden; [...]

Brandschutz

vorbeugender Brandschutz

abwehrender Brandschutz

anlagen-
technisch

baulich

betrieblich-
organisatorisch

Feuerwehr

Festgelegte Schutzziele mUssen erreicht werden
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Diese grundsatzliche Anforderung aus
der MBO bedeutet: Bauliche Anlagen
mussen unter Berucksichtigung insbe-
sondere...

m der Brennbarkeit der Baustoffe,

B der Feuerwiderstandsdauer der
Bauteile, ausgedruckt in Feuerwi-
derstandsklassen,

m der Dichtheit der VerschlUsse von
Offnungen,

B der Anordnung von Rettungswegen

.50 beschaffen sein, dass der Entste-
hung eines Brandes und der Ausbrei-
tung von Feuer und Rauch vorgebeugt
wird und bei einem Brand die Rettung
von Menschen und Tieren sowie wirk-
same Loscharbeiten moglich sind.

Ziele des baulichen
Brandschutzes

B Abschottungsprinzip: Feuer, Warme
und Rauch sind ortlich zu begrenzen

B Ermoglichung wirksamer Losch-
mafdinahmen

B Statik: Die Standfestigkeit und Trag-
fahigkeit von Gebauden oder Bau-
teilenist zu erhalten und Rettungs-
wege/Fluchtwege sind besonders zu
schUtzen um die Selbstrettung der
Personen zu ermoglichen.

Ziele des abwehrenden
Brandschutzes

B Rettung von Mensch und Tier durch
die Feuerwehr

B wirksame Loscharbeiten und Rauch-
freihaltung durch die Feuerwehr

B Verringerung von Begleit- und Fol-
geschaden
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Struktur des Bauordnungsrechts — Regelwerke

Muster-BauO (MBO 2002) *

Baurechtliche EinfUhrung in den
Bundesldndern (LBO)

Bauregellisten
(BRL)

EnEV |

Musterliste der Technischen
Baubestimmungen
(M-LTB)

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR) und weitere Richtlinien

Baurechtliche EinfUhrung als Liste
der Eingefuhrten Technischen
Baubestimmungen (ETB)

Bauordnungsrecht der Bundeslander

(*) zuletzt geandert durch Beschluss der Bauministerkonferenz vom 21.09.2012

Muster-Bauordnung (MBO) Stand 2002 *

Die Fachkommission Bauaufsicht in der
ARGEBAU (Arbeitsgemeinschaft der fur
das Bauwesen zustdndigen Minister)
und / oder die Bauministerkonferenz
erarbeiten Musterentwurfe fur die Lan-
desbauordnungen sowie fur Landesver-
ordnungen und Richtlinien.

Landesbauordnungen (LBO)

Die heutigen gultigen Landesbauord-
nungen haben den Status von Landes-
gesetzen und basieren weitgehend auf
der MBO. Die LBOs gelten fur bauliche
Anlagen und Bauprodukte sowie fur
Grundstucke.

Bauregellisten (BRL)

Die Bauregellisten (BRL A, BRL B und
Liste C) sind bauordnungsrechtlich
relevante Veroffentlichungen des
Deutschen Instituts fur Bautechnik
(DIBt). Darin sind die durch die obers-
ten Bauaufsichtsbehdrden der Lander
bauaufsichtlich eingefuhrten geregel-
ten und nicht geregelten Bauprodukte
und Bauarten, sowie die technischen
Regeln fur Bauprodukte und Bauarten
aufgelistet. Die BRL werden zweimal
pro Jahrin aktualisierter Form in den
Mitteilungen des DIBt veroffentlicht.

Energieeinsparverordnung (EnEV)
Stand 01.05.2014

Die EnEV 2014 zielt darauf ab, in Ge-
bauden Energie einzusparen, die wir
zum Heizen, Luften, Wassererwarmen,
Kuhlen und Beleuchten bendétigen.

Musterliste der Technischen Baube-
stimmungen (M-LTB)

Die Musterlisten der Technischen
Baubestimmungen (Teil I, Il und I11)
erstellt das DIBt im Auftrag der 16 Bun-
desldnder. Sie enthalten technische
Regeln aus den Bereichen Baurecht
und Anlagensicherheit fur die Planung,
Bemessung und Konstruktion baulicher
Anlagen und ihrer Teile. Es sind vorran-
gig DIN-Normen sowie bauaufsichtliche
Richtlinien und solche, die von spe-
ziellen Fachgremien herausgegeben
werden. Die M-LTB wird vom DIBt in

der Regel im jahrlichen Abstand neu
veroffentlicht.

Liste der Eingefuhrten Technischen
Baubestimmungen (ETB)

Die EinfUhrung der Technischen Baube-
stimmungen erfolgt in den 16 Bundes-
Idndern auf der Grundlage der M\BO
durch 6ffentliche Bekanntmachung.
Technische Baubestimmungen sind all-
gemein verbindlich, da sie gemaf den
LBOs beachtet werden mussen.

— z. B. Schallschutz 4109/A1

—  Weitere Normen und Regelwerke

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR)

Die MLAR ist Grundlage fur die Idnder-
spezifischen Leitungsanlagen-Richt-
linien (LAR) in den Bundeslandern,
welche Uber die ETB bauaufsichtlich
eingefUhrt sind.

Weitere bauaufsichtlich eingefUhrte
Richtlinien sind:

B Muster-Luftungsanlagen-Richtlinie
(M-LUAR)

B Muster-Richtlinie Uber brand-
schutztechnische Anforderungen
an hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise (M-HFHHoIzR)

B Musterrichtlinie Uber brandschutz-
technische Anforderungen an
Systemboden (MSysBoR)

B Musterrichtlinien und Musterver-
ordnungen zu Schulen, Kranken-
hausern, Hochhausern, Feuer-
statten usw.

Weitere Normen und Regelwerke
DIN-, DIN EN-Normen, Eurocodes, auf-

gefUhrtin den Listen der eingefUhrten
Technischen Baubestimmungen.

Hinweis:

In den jeweiligen Landesbauordnungen
sind Ianderspezifische Vorschriften
enthalten, die fUr die Planung und Aus-
fuhrung mafgeblich sind.
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Gebaudeklassen und Bauteile nach MBO 2002

a) b)
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EIGENSCHAFTEN DES GEBAUDES

MBO §2(3) §2(3) §2(3) §2(3) §2(3) §2 (4)?
Gebaudehohe = Gelan- a) freistehende Gebdude <7m  Gebdude<7m sonstige Gebdude Gebdude<13m  sonstige Gebdude sonstige Gebdude
deoberkante im Mittel Gebaudehohe (< 2 Nutzungsein- Gebdudehohe <7 m Gebdude- Gebaudehohe <22 mGebdude- 222 m Gebdude-
bis Oberkante Fukboden  heiten und insgesamt < 400 m2) (< 2 Nutzungs- hohe (Nutzungseinhei- hohe hohe
des héchstgelegenen einheiten und ten mit jeweils
Geschosses in dem Aufent-  b) freistehende land- oder insgesamt nicht mehr als
haltsréume moglich sind  forstwirtschaftlich genutzte <400 m?) 400 m2)
Gebdude
Beispiele Einfamilienhduser, Doppelhaus- Mehrfamilien- Mehrfamilien- Mehrfamilien- Hochhauser,
kleine Burogebaude halften, hauser, Buro- hauser, Buro- hauser, Buro- Hotels, Schulen,
Reihenhduser gebdude gebaude gebdude, unterir-  Sportstatten,
dische Gebdude  Krankenhduser

aavreneoeseeepvoes| | | | | |

Tragende Bauteile in F30 F30 F90 F90 F90 F90"/F120°
Kellergeschossen
(Wande und Decken)
MBO §27/(2) und §31/(2)
Tragende Bauteile in Keine Anforderungen F302 F302? F602 F902? F90"/F120°
Normalgeschossen
(Wande und Decken)
MBO §27/(1) und §31/(1)
RaumabschlieRende F 30 F30 F90 F90"
Trennwande in Normal-

geschossen, z. B.

Wohnungstrennwande

bzw. Trennwande von Nut-

zungseinheiten MBO §29

Keine Anforderungen ¥

Wande von notwendigen
Fluren und Ausgangen
ins Freie MBO §36/(4)

Brandwdande <250 m
Abstand zur Grundstucks-
grenze MBO §30/(3)
Gebdudeabschlusswande

Wande von notwendigen
Treppenrdumen
MBO §35/(4)

Keine Anforderungen

F60-A?

Keine Anforderungen

Keine Anforde-
rungen (F 30 bei
Kellergeschossen)

F60-AY

Keine Anforder-
ungen

Normalgeschosse
F 30, Keller-
geschoss F 90

F60-A%
F 60-AB
F 60 (HFHoIZR)

F30-A
+nichtbrennbare
Bekleidungen

Normalgeschosse
F 30, Keller-
geschoss F 90

F60-A +M
F 60-AB+M
F 60 (HFHoIZR)

F60-A+M

Normalgeschosse
F 30, Keller-
geschoss F 90

F90-A+M

F90-A+M
(Bauart einer
Brandwand)

Normalgeschosse
F307, Keller-
geschoss F90 7

F90-A+ M’

F90-A"/F120?

U InSonderbauten gelten spezielle Anforderungen, welche den Sonderbauordnungen und den speziellen Brandschutzkonzepten als Bestandteil der

Baugenehmigung zu entnehmen sind.
2 Fur Decken zu Dachrdumen und Flachdachern gelten keine besonderen Anforderungen, wenn im Dachraum keine Aufenthaltsraume moglich sind.
% Beitragenden und aussteifenden Gebdudeabschlusswanden muss dieser Teil des Gebdudes mindestens von innen nach aulen F 30 und von aufken

nach innen F 90 sein.

4 BeiNicht-Wohngebauden: F 30
° BeiGebaudehohen > 60 m



08 Grundlagen Brandschutz

Gebaudeklassen und Anforderungen an die Leitungsdurchfuhrungen nach MBO 2002
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ANFORDERUNGEN AN DURCHFUHRUNGEN VON LEITUNGS- UND LUFTUNGSANLAGEN

Durchfuhrungen von Keine Anforderungen Keine Anforde- Obergeschosse Obergeschosse R,I,KoderL902 R,I,Koder
Leitungsanlagen, rungen R I,KoderL30? R,I,KoderL60? L90?/L120°
Installationsschachten, Kellergeschosse  Kellergeschosse
-kanalen und Luftungs- R,1,KoderL90? R,l,KoderL90?
anlagen MBO §§40, 417 (Wande und (Wande und

Decken) Decken)

Nach §540 werden keine Anforderungen an die Abschottung von Leitungsanlagen, Installationsschachten und -kanalen innerhalb von Wohnungen und
Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 400 m2 in nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten gestellt.

U Die wesentlichen Abweichungen zu den Landesbauordnungen wurden bereits - unter Bericksichtigung der Anforderung an die Leitungs- und Liftungsan-
lagen §§ 40, 41 - an die Anforderungen der MBO 2002 angepasst. Aus Ubersichtsgrinden wurden geringfigige Abweichungen in unserer Tabelle nicht
dargestellt,

2 Nach §§ 40 und 41 der MBO werden keine Anforderungen an Abschottungen von Leitungsanlagen, Installalationskanalen und-schachten sowie LUftungs-
anlagen innerhalb von Wohnungen mit Nutzeinheiten < 400 m2in mehr als zwei Geschossen gestellt.

% Bei Gebaudehohen > 60 m

Weitere mitgeltende Sonderrichtlinien zur Regelung von Brandschutzanforderungen (Verordnungen fir Sonderbauten)

Beherbergungsstattenverordnung Industriebaurichtlinie Krankenhausbauverordnung /
Krankenhausbaurichtlinie
Feuerungsverordnung (Leitungsanlagenrichtlinie) siehe S. 11
Schulbauverordnung /
Gaststattenverordnung (Luftungsanlagenrichtlinie) siehe S. 11 Schulbaurichtlinie
Hochhausrichtline bzw. —verordnung Richtlinie fur die Verwendung Verkaufsstattenverordnung /
brennbarer Baustoffe im Hochbau Verkaufsstattenbaurichtlinien

Versammlungsstattenverordnung /
Versammlungsstattenrichtlinie

Hinweis:

Sonderbauten nach M-HFHHoIzR sind
separat zu beachten.




Technische Baubestimmungen - Bauregelliste

Neben der MBO und deren baurecht-
lichen Einfuhrung in den Bundeslan-
dernist fur das Bauordnungsrecht

der Bundesldnder die Musterliste der
Technischen Baubestimmungen (MLTB)
mafigeblich.

Diese wird als Musterliste vom Deut-
schen Institut fur Bautechnik (DIBt)
vorbereitet und in den Landern umge-
setzt. Sie enthalt technische Regeln fur
die Planung, Bemessung und Konstruk-
tion baulicher Anlagen und ihrer Teile
als DIN-Normen oder als bauaufsichtli-
che Richtlinien.

Diese technischen Regelungen werden
in allen Bundeslandern durch § 3 Abs. 3
der Musterbauordnung bzw. des ent-
sprechenden Paragraphen der jeweili-
gen Landesbauordnung fur verbindlich
erklart.

Sie bestehen nach der Maflkgabe der
Musterliste aus mehreren Teilen:

B Teil I: Technische Regeln fur die Pla-
nung, Bemessung und Konstruktion
baulicher Anlagen und ihrer Teile.

m Teil Il Anwendungsregelungen fur
Bauprodukte und Bausatze nach
harmonisierten und europaischen
Bewertungsdokumenten fur Euro-
paische Technische Bewertungen
nach der Bauproduktenverordnung
sowie nach europaischen tech-
nischen Zulassungen nach der
Bauproduktenrichtlinie.

m Teil lll: Anwendungsregelungen fur
Bauprodukte und Bausatze nach
harmonisierten Normen und Euro-
pdischen Bewertungsdokumenten
fur Europaische Technische Bewer-
tungen nach der Bauproduktenver-
ordnung und nach europaischen
technischen Zulassungen nach der

Bauregelliste (BRL)

Vorbemerkungen (Erlduterungen)
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Bauproduktenrichtlinie im Geltungs-
bereich von Verordnungen nach
§ 17 Abs. 4 und § 21 Abs. 2, \BO.

Das DIBt erstellt auch die Bauregelliste
(BRL). Diese enthalt technische Regeln
fur Bauprodukte und Bauarten auf
nationaler und europadischer Basis.

In den Landesbauordnungen ist vorge-
schrieben, dass die von den obersten
Bauaufsichtsbehdrden der Lander
durch offentliche Bekanntmachung
eingefuhrten technischen Regeln

zu beachten sind. Das DIBt hat die
Aufgabe, die technischen Regeln fur
Bauprodukte und Bauarten in den
Bauregellisten A, Bund C aufzustellen
und im Einvernehmen mit den obers-
ten Bauaufsichtsbehdrden der Lander
bekannt zu machen.

Bauregelliste A

Bauregelliste B

Teil 1 Teil 2
Geregelte Nicht geregelte
Bauprodukte Bauprodukte
Technische Verwendbarkeits-
Regeln nachweise
Verweis auf Prufverfahren
Anlagen }

Ubereinstim-

Ubereinstim-
mungsnachweis

mungsnachweis

Verwendbarkeits-
nachweis bei
Abweichung

Hinweis:

Gipsplatten: Bauregelliste B Teil 1:
Bauprodukte im Geltungsbereich
harmonisierter Normen nach der Bau-
produktenverordnung 1.3 Bauprodukte
fur den Holzbau, 1.3.2.4 Gipsplatten

Liste C

Teil 3 Teil 1

Nicht geregelte
Bauarten

Verwendbarkeits-
nachweise

Prufverfahren

Ubereinstim-
mungsnachweis

Europadisch gere-
gelte Bauproduk-
te und Bausatze
nach Bau PVO *

Anwendungs-
normen und
-regelungen nach
technischen Spe-
zifikationen

Erforderliche
Stufen und
Klassen

Teil 2

Bauprodukte Bauprodukte
mit untergeord-
neter Bedeutung

im bauordnungs-

Zusatzlich zu den
CE-Zeichen sind

Grundanforder- rechtlichen
ungen nach Verfahren
Art. 3, Abs. 1 der

BauPVO

zu erfullen, d. h.
es sind zusatz-
liche nationale
Verwendbarkeits-
nachweise erfor-
derlich.

* Bau PVO: Bauproduktenverordnung
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Bauprodukte

C€

Zur Harmonisierung technischer Regeln
und zur Angleichung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten Uber Bauprodukte wurde durch
den Rat der Europaischen Gemein-
schaften im Dezember 1988 die Bau-
produktenrichtlinie erlassen.

Bauprodukten-
verordnung

Ziel der Bauproduktenrichtlinie war es,
technische Hemmnisse beim Warenver-
kehr mit Bauprodukten innerhalb der
EU abzubauen. Ab dem 01.07.2013 wur-
de die Bauproduktenrichtlinie durch die
Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO0)
als EU-Verordnung abgelost.

Diese Bauproduktenverordnung bedarf
keiner nationalen Umsetzung; sie gilt
in allen Mitgliedstaaten unmittelbar.
Sie gilt fur Hersteller, Importeure und
Handler. Ab Inkrafttreten der EU-Bau-
produktenverordnung gilt die Pflicht
zur CE-Kennzeichnung. Die Verwen-
dung dieser Bauprodukte in Bauarten /
Bauwerken bleibt auch weiterhin in der
Regelungskompetenz der Mitgliedstaa-
ten.

Zusammen mit der CE-Kennzeichnung
muss eine Leistungserkldarung mit einer
Liste allerin der Norm oder Bewertung
enthaltenen Produkteigenschaften
erstellt werden.

Damit dokumentiert der Hersteller, dass
er die Verantwortung fur die Uberein-
stimmung der Bauprodukte mit derin
der Leistungserkldrung angegebenen
Leistung ubernimmt.

Bauaufsichtlich eingefihrt: DIN 4102
und DIN EN 13501

Mafigeblich fur die Klassifizierung von
Baustoffen und Bauteilen bezuglich
ihres Brandverhaltens sind die bau-
aufsichtlich eingefuhrten Normen

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustof-
fen und Bauteilen sowie DIN EN 13501

- Klassifizierung von Bauprodukten

und Bauarten zu ihrem Brandverhalten.

* X %
* *
v EUROCODES K

* *
* 4 *

Eurocodes

Mit der Einfuhrung der Eurocodes ab
07/2012 muss der rechnerische Nach-
weis fur die Standsicherheit tragender
Bauteile im Brandfalle nach den Euro-
codes gefuhrt werden.

Folgende Eurocode-Brandschutzteile
sind als technische Regeln zur Brand-
einwirkung auf Tragwerke jeweils mit
einem zugeordneten Nationalen An-
hang als Technische Baubestimmungen
bauaufsichtlich eingefuhrt:

m DIN EN1991-1-2 und
DIN EN 1991-1-2/NA fur Brandeinwir-
kung auf Tragwerke (NA = nationa-
ler Anhang)

Des Weiteren gelten die baustoffbe-
zogenen Bemessungsregeln inihren
konsolidierten, d. h. fehlerbereinigten
Ausgaben (sofern nicht anders ange-
geben):

m DIN EN 1992-1-2 und
DIN EN 1992-1-2/NA fur Stahlbeton-
und Spannbetontragwerke

m DIN EN 1993-1-2- und
DIN EN 1993-1-2/NA fur Stahlbauten

m DIN EN 1994-1-2 und
DIN EN 1994-1-2/NA fur Verbund-
tragwerke aus Stahl und Beton

m DIN EN1995-1-2 und
DIN EN 1995-1-2/NA fur Holzbauten

m DIN EN1999-1-2 und
DIN EN 1999-1-2/NA, Ausgabe April
2011 fur Aluminiumtragwerke

Die Bemessungsregeln fUr tragende
und nichttragende Bauteile nach

DIN 4102-4 (Marz 1994) bzw.

DIN 4102-22 (November 2004)
wurden durch die Festlegung der als
Technische Baubestimmungen ein-
gefUhrten baustoffbezogenen Brand-
schutzteile der Eurocodes ersetzt.

DIN 4102-4

Die DIN 4102-4 (Marz 1994) bleibt
auch weiterhin als Norm bestehen. Sie
enthalt als Bauteilkatalog klassifizierte
Bauarten / Bauteile, die ohne weiteren
bauaufsichtlichen Nachweis ange-
wandt werden kénnen.

Dain den Brandschutzteilen der Euro-
codes keine Festlegungen zu raum-
abschlieltenden Bauteilen getroffen
werden (mit Ausnahme fur Stahlbeton-
und Spannbetondecken und kunftig
fur Mauerwerkswande), verbleiben die
Regelungen fur nichttragende Bauteile
inder Norm 4102-4. Zusatzlich mussen
fur die AusfUhrung von nichttragenden
Bauteilen die europaischen Bauprodukt-
normen fur die einzelnen Bestandteile
(Bauprodukte) berucksichtigt werden.

Abweichung von Technischen
Baubestimmungen

Die Abweichung von Technischen Bau-
bestimmungen gemafn §3, Abs. 3 MBO
bedarf keiner behdrdlichen Entschei-
dung. Sie ist ausdrucklich nur zulassig,
wenn die allgemeinen Anforderungen
nach §3, Abs. 1 MBO ,in gleichem Mafde"
erfullt werden.

Somit handelt es sich um die Abwei-
chung von einer durch die Technischen
Baubestimmungen vorgegebenen
Planungsgrundlage oder der Art der
Bemessung bzw. AusfUhrung.

In der Musterbauordnung (MBO) ist ein
Nachweis Uber die Art der Abweichung
nicht definiert. Planer und Bauaus-
fUhrender tragen die Verantwortung
dafur, dass eine alternative Losung die
bauordnungsrechtlichen Anforderun-
genin gleichem Mafe erfullt.

Weitere Hinweise Seite 26.




Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie

Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
MLAR

Die Grundanforderungen an den
Brandschutz von Leitungsanlagen sind
in §40 der MBO festgelegt. Auf dieser
Basis erlautert und prazisiert die MLAR
deren Umsetzung und zeigt zuldssige
Abweichungen und Erleichterungen fur
einzelne Bereich auf.

Die MLAR ist eine Richtlinie Uber brand-
schutztechnische Anforderungen an
Leitungsanlagen (Wasser, Abwasser,
brennbare und brandférdernde Gase,
Heizung, FlUssigkeiten, Elektroleitun-
gen).

Sie ist in den meisten Bundeslandern
bauaufsichtlich eingefuhrt. Einige
Bundeslander (Baden-Wurttemberg,
Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und

Rheinland-Pfalz) haben auf Basis der

MLAR eine landesspezifische, eigene

Leitungsanlagenrichtlinie (LAR) erlas-
sen.

Muster-LUftungsanlagen-Richtlinien
MLUAR

Die MLUAR regelt den Brandschutz von
Luftungsanlagen, an die Anforderun-
gen nach § 41 MBO gestellt werden.
Dazu gehdren auch Klimaanlagen,
raumlufttechnische Anlagen und
Warmluftheizungen.

Gemal MLUAR bestehen LUftungsan-
lagen aus Luftungsleitungen und allen
zu ihrer Funktion erforderlichen Bautei-
len und Einrichtungen.

MLUAR, Abs. 2, Begriffe: ,LUftungslei-
tungen bestehen aus allen von Luft

Muster-Leitungs-Richtlinien (MLAR) 2005

Grundlagen Brandschutz M

durchstromten Bauteilen, wie LUftungs-
rohren, -formstudcken, -schadchten und
-kanalen, Schalldampfern, Ventilato-
ren, Luftaufbereitungseinrichtungen,
Absperrvorrichtungen gegen die
Ubertragung von Feuer und Rauch
(Brandschutzklappen) und Absperrvor-
richtungen gegen Rauchubertragung
(Rauchschutzklappen) sowie aus ihren
Verbindungen, Befestigungen, Damm-
schichten, brandschutztechnischen
Ummantelungen, Dampfsperren, Folien,
Beschichtungen und Bekleidungen.”

Analog zur MLAR ist die MLUAR in den
Bundeslandern entweder bauaufsicht-
lich eingefUhrt oder stellt die Basis fur
eine landesspezifische Luftungsanla-
genrichtlinie LUAR dar.

Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3
Geltungsbereich Begriffe Leitungsanlagen in
Rettungswegen

Abschnitt 4
FUhrung von Leitun-
gen durch raumab-
schlielende Bauteile

Abschnitt 5
Funktionserhalt von
elektrischen Leitungs-
anlagen im Brandfall

Montage von Leitungsanlagen, Installations-
schachten und -kandlen sowie Unterdecken

Abschnitt 4.1
Grundlegende
Anforderungen

Abschnitt 4.2
Erleichterungen fur
die Leitungsdurchfuh-
rung durch feuerhem-
mende Wande

Abschnitt 4.3
Erleichterungen fur
einzelne Leitungen
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Entstehung und Ablauf eines Brandes

Sowohlvor Brandbeginn als auch im
weiteren Brandverlauf spielt das Brand-
verhalten der Baustoffe, Bauteile und
derim Raum befindlichen Guter eine
wesentliche Rolle.

Die Entstehung eines Brandes bedingt
das Vorhandensein von brennbaren
Materialien, ausreichend Sauerstoff
sowie der Zundtemperatur eines
vorhandenen Materials. Je weniger
brennbare Materialien vorhanden sind
und je schwerer diese entflammbar
sind, desto geringer ist das Risiko fur
einen Brand.

Der weitere Brandverlauf bis zum
Flashover kann je nach den stofflichen
und geometrischen Voraussetzungen
und dem Sauerstoffangebot sehr
unterschiedlich sein. Je nach Art der
brennbaren Materialien steigen Rauch
und Gase auf und sammeln sich unter
der Decke. Sofern in dieser heif3en
Rauchgasschicht genugend Sauerstoff
vorhanden ist und die Konzentration
der brennbaren Rauchgase die untere
Zundgrenze und somit den Explosi-
onsbereich erreicht, kommt es zur
Rauchgasdurchzundung (Flashover).
Hierbei geraten alle im Raum befind-

Temperatur-Zeit-Diagramm eines Brandverlaufes

lichen brennbaren Stoffe gleichzeitig
in Brand, die Temperatur steigt sprung-
haft an und es kommt zum Vollbrand.

In der Vollbrandphase steigen die
Temperaturen allmahlich bis zu einem
Maximum, das auch vom Sauerstoff-
angebot abhangt und Uber den Werten
der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK)
nach DIN 4102-4 bzw. ISO 834 liegen
kann.

Regelungs- Verhalten brennbarer Baustoffe Verhalten nichtbrennbarer Baustoffe
umfang nach den B3 (Verbot) B2 B1 Brandverhalten der Bauteile
Bauordnungen leicht- normal- schwer- (Feuerwiderstandsklasse)
entflammbare Baustoffe Brandverhalten der Konstruktion
A : P 5
ﬁ O C
| \9‘3@0 '— — - T~ 'h
: S ~
(o)) ' @ | '
S IR . ~
< e s : ~
o ; ;
SelhEmme = ' /Flashover (Rauch-
Branchverdau® g 7 gasdurchzundung)
> 5 :
© ; i
@ /7 i :
a il 1
3 O |
Brandbeginn !
, \
Schwelbrand Entstehungsbrand Vollbrand AbkUhlung
Zeit t (min) @
Rauchgasfrei- Flammenausbreitung Substanzverlust der Konstruktion
NELED setzung Warmeentwicklung Branddurchdringung
Endzundlichkeit
Entflammbarkeit
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Brandschutzprufungen bieten Sicherheit

Profungsaubau einer freitragenden F 30 Decke

Prufungsaubau einer Decke unter Rohdecken der Bauart | nach erfolgreicher Brandschutzprufung F 30 (Belastungstest)




14 Grundlagen Brandschutz

Einheitstemperaturkurve Einheitstemperaturkurve
(ETK)

Bauteile mussen fur die Zeit ihrer
Feuerwiderstandsdauer bestimmte
Anforderungen erfullen. Die Prufbe- 986
dingungen sind z. B. in Abschnitt 6 der
DIN 4102-2 festgelegt. Zu den Prufbe-
600 /
400
200

(C__n}
o
(@)
(@)

dingungen gehdrt auch die Vorgabe der
Temperaturim Brandraum wahrend des
Brandversuchs in Form der Einheits-
temperaturkurve (ETK).

Nach deutschem Baurecht muss, bis
auf wenige Ausnahmen (z. B. Son-
derbauteilen), bei einseitiger Brand-
beanspruchung von Bauteilen der
Feuerwiderstand von beiden Seiten
gewahrleistet sein.

Brandraumtemperaturen in K

0 30 60 90 120 150 180
Zeit t (min) @

Verhalten von Baustoffen im

Brandfall

Die Brandentstehung und die Brand- Schmelzbereiche von Baustoffen

ausbreitung in einem Raum wird durch
das Brandverhalten der umgebenden
Baustoffe beeinflusst. Entsprechend
grolR ist deshalb auch die Bandbreite, Schmelzbereich von

mit der ein Brand dadurch entweder JE Mineralwolleddmmstoffen > 1.000 °C
negativ oder positiv beeinflusst werden

kann. Von besonderer Bedeutung sind 1.000
dabei
B Standfestigkeit und thermische
Bestandigkeit 800
m Warmeleitfahigkeit 8 Schmelzpunkt von
S Aluminium (658 °C)
B Thermische Langenanderung ©
Q600 frofrrmrr e
B Rauchentwicklung IS Schmelzbereich von Glaswolle > 500 °C
e Festigkeitsverlust von Stahlbauteilen (Stutzen,

B Brennendes Abtropfen. Trager) und Deformation dunner Stahlbleche und
Stahlformteile (Balkenschuhe, Winkelbinder usw.)

Beispielhaft werden die Schmelz- und 400 ff-mmmmmoes Edbh """""""""""""""
Entzindungsbereiche von Baustoffen H[;imd“gglszvs;f:fsmvfﬁgn
nach_ETK in nebenstehender Grafik 5150 °C /> 350 °C *
gezeigt.

Schmelzpunkt von Blei (328 °C)

200 H----mmm e

Schmelzbereich

thermoplastischer Kunsstoffe

>160 - 165 °C, z. B. PP (Polypropylen)

0 N B N — T —

T I
10 20 30 40 50 60 S0 120

Zeit min

* abhangig von der Erwarmungsdauer, der Rohdichte,
des Feuchtegehaltes und der geometrischen Verhaltnisse




Brandschutz mit Gipsplatten

GKF-Platten (LaFlamm, LaFire,
LaPrima, LaPlura, LaMassiv etc.) von
Siniat bestehen aus den gleichen Roh-
stoffen wie normale Bauplatten (GKB).
Der Gipskern enthalt jedoch speziell
abgestimmte Zuschlage aus Glasfasern
und anderen mineralischen Stoffen,
die ein Schrumpfen der Platte durch
Wasserverlust teilweise ausgleichen.

Dadurch wird der Gefugezusammenhalt
insbesondere im Brandfall erheblich
verbessert, die Standsicherheit und
damit der Raumabschluss oder die tra-
gende Funktion Idnger gewahrleistet.

Die Hohlraume im Gipskern funktionie-
ren als Dammstoff — die Oberfldchen-
temperatur auf der brandabgewandten
Seite steigt langsamer an.

Brandverhalten einer Siniat Schachtwand mit Feuerschutzplatten

800

600

400

200

Temperaturanderung AT in Kelvin

100

0 5 10

@ untere Plattenlage
@ obere Plattenlage

Warum GKF?

15 20 25 30
Zeit min

b b
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Gips enthalt ca. 20% gebundenes
Kristallwasser, das im Brandfall sozu-
sagen als ,eingebautes Loschwasser”
und ,Warme-Isolator” wirkt. Durch den
entstehenden Wasserdampf liegt die
Oberflachentemperatur zunachst bei
<100 °C.

Im Brandfall werden in einer 20 mm
dicken Gipsplatte ca. 4 Liter Wasser/m?2
freigesetzt — der Brandfortschritt wird
verzogert.

F9O0

F 30 Trennwand,
Metall-UK,

beidseitige Beplankung
1x 12,5 mm GKF,
geprufte Konstruktion

F 90 Trennwand,
Metall-UK,

beidseitige Beplankung
2 x 12,5 mm GKF,
gepriufte Konstruktion

F 30 Trennwand,
Metall-UK,

beidseitige Beplankung
2 x 12,5 mm GKB,

nach DIN 4102-4

Feuerschutzplatten (GKF) bieten

im Brandfall deutlich Idangere Stand-
zeiten als Standardgipsplatten (GKB),
unter anderem durch die eingebunde-
nen Glasfasern.
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BEGRIFFLICHKEITEN DES
BRANDSCHUTZES

Bauprodukte und Bauarten

Die Musterbauordnung und die Bau-
regelliste unterscheiden zwischen
geregelten, nicht geregelten Baupro-
dukten, Bausatzen und Bauarten sowie
solchen, die aufgrund der MBO eine
untergeordnete Bedeutung haben.

Rechtlich sind die Definitionen (Begrif-
fe) fur Bauprodukte und Bauarten in
§ 2 Abs. 9 und 10 MBO wiedergegeben.

"Bauprodukte sind ...

... Baustoffe, Bauteile und Anlagen, die
hergestellt werden um dauerhaftin

bauliche Anlagen eingebaut zu werden."

(82, Abs. 9, M\BO)

BAUART BAUPRODUKTE
Massivbauweise
L ]

In der Bauregelliste (BRL) A Teil 1ist der

groRte Teil der im bauaufsichtlichen
Verfahren eingesetzten Bauprodukte
geregelt.

Hier wird neben dem Bauprodukt die
zugehorige technische Regel, der
Ubereinstimmungsnachweis und der
Verwendbarkeitsnachweis bei wesent-
lichen Abweichungen festgelegt.

"Bauart ist ...

... das Zusammenfugen von Bauproduk-
ten zu baulichen Anlagen oder Teilen
von baulichen Anlagen.”

(§2, Abs. 10, MBO)

Bauarten sind also Bauteile, die vor Ort
auf der Grundlage von technischen
Regeln oder Prufverfahren zu bauli-
chen Anlagen oder Teilen von baulichen
Anlagen zusammengefugt werden, z. B.
Gipskartonwande nach DIN 18183 oder
Trennwande nach DIN 4102-2.

Bauarten sind in der Bauregelliste
BRL A Teil 3 national geregelt. Weichen
sie von nationalen technischen Baube-
stimmungen (z. B. DIN 4102-4) ab oder
gibt es keine allgemein anerkannte
Regel der Technik, werden sie Uber
AbZ, AbP oder ZiE geregelt.

AbZ = Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung

AbP = Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis

ZiIE = Zustimmung im Einzelfall

BAUTEILE

Mauerwerkswand

Trockenbauweise (frei) wahlbare Komponente

nach DIN

T

Leichte Trennwand nach DIN Norm

Bausatz: Besteht aus mind. 2 unterschiedlichen Komponenten (Herstellervorgaben

I




Bauprodukte
Geregelte Bauprodukte

Existieren Produktnormen, die Uber
die BRL A Teil 1 bzw. BRL B in das
bauaufsichtliche Verfahren eingefuhrt
wurden, gelten Bauprodukte als ,gere-
gelt”. Der Verwendbarkeitsnachweis ist
jeweils die nationale bzw. europadische
Produktnorm.

Der Ubereinstimmungsnachweis wird
auf Basis der jeweiligen Produktnorm
gefuhrt (U-Zeichen, CE-Zeichen).
Eine Ubereinstimmungserkldrung
durch den Ausfuhrenden ist nicht
erforderlich.

Bauarten

Geregelte Bauarten

Bauarten nach
DIN 4102-4

i Kein
Ubereinstimmungsverfahren

Nicht geregelte Bauprodukte

Weichen Bauprodukte von den gere-
gelten Bauprodukten nach BRL A Teil 1
wesentlich ab oder gibt es weder Tech-
nische Baubestimmungen noch Allge-
mein anerkannte Regeln der Technik
(A.3.R.d.T. z. B. Produktnormen), gelten
die Bauprodukte als ,nicht geregelt”
und fallen somit unter die Bestimmun-
gen der BRL A Teil 2.
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Als Verwendbarkeitsnachweis mussen
in Abhangigkeit von den Vorgaben der
BRL eine Allgemeine bauaufsichtli-

che Zulassung (AbZ), ein Allgemeines
bauaufsichtliches Prufzeugnis (AbP)
auf Basis der BRL A Teil 2 oder eine
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) erbracht
werden.

Zusétzlich ist eine Ubereinstimmungs-
erklarung durch den Ausfuhrenden
oder ein Ubereinstimmungszertifikat
erforderlich.

Nichtgeregelte Bauarten

Keine A.a.R.d.T oder Bauarten
Abweichung von nach
DIN 4102-4 BRL A Teil 3
I I
I I [
Allgemeine Allgemeine Zustimmungen im
bauaufsichtliche bauaufsichtliche Einzelfall
Zulassung Prufzeugnisse

Ubereinstimmung

Ubereinstimmungserkldrung des Anwenders

Hinweise:

Bauprodukt = gesetzlicher Begriff fur
Baustoffe, Bauteile und Komponenten

Bauart = zu baulichen Anlagen
oder Teilen von baulichen Anlagen
zusammengefligte Bauprodukte
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Klassifizierung von Baustoffen (Bauprodukte) und Bauteilen (Bauarten)

Brandverhalten von Baustoffen Die Bauregelliste Ubernimmt wiederum  Eine Zuordnung der Brandverhaltens-
die Aufgabe, diesen Bezeichnungen klassifizierungen von Baustoffen zu

Ahnlich wie beim Feuerwiderstand und Anforderungen Klassifizierungen bauaufsichtlichen Begriffen wird in der

(siehe Seite 19), dricken die Landes- nach DIN 4102-1 bzw. nach der euro- nachfolgenden Tabelle dargestellt.

bauordnungen auch die Anforderungen paischen Klassifizierungsnorm

an das Brandverhalten von Baustoffen  DIN EN 13501-1 gegenuberzustellen.
durch Bezeichnungen (wie ,nichtbrenn-

bar", ,schwerentflammbar” etc.) aus.

Bauaufsichtliche Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen zu den Klassen
nach DIN EN 13501-1 und nach DIN 4102 (aus BRL A Teil 1 — Ausgabe 2015/2,
Anlagen 0.2.1und 0.2.2)

BAUAUFSICHTLICHE BAUSTOFFKLASSE ZUSATZANFORDERUNGEN EUROPAISCHE KLASSE NACH DIN EN 13501-17 2
ANFORDERUNG
NACH DIN 4102 KEIN RAUCH KEIN BRENNENDES BAUPRODUKTE, AUSGENOMMEN | LINEARE
ABTROPFEN/ABFALLEN | LINEARE ROHRDAMMSTOFFE ROHRDAMMSTOFFE
Nichtbrennbar AT/A2 X X Al Al
A2 -5s1,d0 A2 -S1,d0
Schwerentflammbar B1 X X B-s1,d0 B, -s1.d0
C-s1,d0 C -s1.d0
B1 X A2 -s2,d0 A2 -s2,d0
A2 -s3,d0 A2 -s3,d0
B-s2,d0 B -s2,d0
B-s3,d0 B -s3.d0
C-s2,d0 €, -s2,d0
C-5s3,d0 C -s3,d0
B1 A2 -1, d1 A2 -sl,d1
A2 -5s1,d2 A2 -sl,d2
X B-s1,d1 B, -sl,d1
B-s1,d2 B -sl.d2
C-s1,4d1 C -sldl
C-s1,d2 C -sl.d2
B1 A2 -s3,d2 A2 -s3,d2
B-s3,d2 B, -s3,d2
C-s3,d2 C -s3,02
Normalentflammbar B2 X D-5s1,d0 D -s1,d0
D-s2,d0 D, -s2,d0
D-53,d0 D, -s3,d0
E E
B2 D -s1,d1 D -sl.dl
D-s2,d1 D, -s2,d1
D-s3,d1 D -s3.41
D -s1,d2 D -s1.d2
D-s2,d2 D, -s2,d2
D-s3,d2 D, -s3,02
B2 E-d2 E -d2
Leichtentflammbar B3? F F.

U Inden europaischen Pruf- und Klassifizierungsregeln ist das Glimmverhalten von Baustoffen nicht erfasst. Fir Verwendungen, in denen das Glimmverhalten
erforderlich ist, ist das Glimmverhalten nach nationalen Regeln nachzuweisen.

2 Mit Ausnahme der Klassen Al (ohne Anwendung der FuBnote ¢ zu Tabelle 1 der DIN EN 13501-1) und E kann das Brandverhalten von Oberfldchen von
Aukenwanden und Aulenwandbekleidungen (Bauarten) nach DIN EN 13 501-1 nicht abschliefend klassifiziert werden.

% B3-Baustoffe durfen in Deutschland nicht verwendet werden, es sei denn, sie sind in Verbindung mit anderen Baustoffen B2 (normal entflammbar)



Feuerwiderstandsklassen von

In den Landesbauordnungen und Vor-
schriften fUr Sonderbauten werden die
Anforderungen an den Feuerwiderstand
durch die Bezeichnungen ,feuerhem-
mend” (F 30), ,hochfeuerhemmend"

Bauteilen nach DIN 4102

(F 60) und ,feuerbestandig” (F 90) oder
,hochfeuerbestandig” (F 120 / F 180)
ausgedruckt. Nach der Bauregelliste
kénnen zur Erfullung dieser Anforde-
rungen Konstruktionen verwendet

F30 F60

6 || &

F90

F120

b oy &
& 83 &

F180

"

)

Begriffsdefinition Feuerwiderstand gemaR BRL A Teil 1, Ausgabe 2015/2,

Anlage 0.1.1

BAUAUFSICHTLICHE KLASSEN NACH DIN 4102-2 KURZBEZEICHNUNG
ANFORDERUNGEN NACH DIN 4102-2

feuerhemmend

feuerhemmend und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

hochfeuerhemmend

feuerbestandig

feuerbestandig und
3aus nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 30

Feuerwiderstandsklasse F 30 und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 60 und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

F30-B(W307)
F30-A(W307)

F 60-AB (W60 7)

Feuerwiderstandsklasse F 60 und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 90 und
in den wesentlichen Teilen aus
nichtbrennbaren Baustoffen

Feuerwiderstandsklasse F 90 und
aus nichtbrennbaren Baustoffen

F60-A(W607)

F 90-AB (W 90 )

F90-A2 (W90 7)

) Beinichttragenden Aukenwanden zulassig
2 Nach bestimmten bauaufsichtlichen Verwendungsvorschriften einiger Lander wird auch F 120 gefordert
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werden, die entweder nach DIN 4102
klassifiziert oder nach den entspre-
chenden europdischen Prufnormen
gepruft und klassifiziert wurden.

Zuordnung der Klassen nach DIN 4102
zu bauaufsichtlichen Begriffen

FUr Konstruktionen, die nach DIN 4102
gepruft und klassifiziert sind, enthalt
die Bauregelliste Zuordnungen zu
bauaufsichtlichen Anforderungen.

Neben den Bauteilen (Wande, Decken,
StUtzen) enthalt die Normreihe DIN 4102
in den Teilen 3 ff. Vorschriften fur die
Prufung und Klassifizierung zahlreicher
Sonderbauteile. Klassifizierungen, die
sich aus diesen Vorschriften ergeben,
sind in den Tabellen der nachfolgenden
Seiten zusammengefasst.
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Feuerwiderstandsklassen der Bauteile und Sonderbauteile nach DIN 4102

BAUTEIL DIN 4102 FEUERWIDERSTANDSKLASSE ENTSPRECHEND EINER FEUERWIDERSTANDS-
DAUER IN MINUTEN

Wande, Decken, Stutzen Teil 2 F30 F60 F90 F120 F180
Brandwande Teil 2/ Teil 3 = = F 90-A+M = =
Nichttragende Aufenwande, Bristungen W30 W60 W90 W 120 W180
Feuerschutzabschlusse (Turen, Tore, Klappen) " Teil 5 T30 T60 T90 T120 T180
Brandschutzverglasungen - strahlungsundurchlassig é el 13 F 30 F60 F90 F120 -
Brandschutzverglasungen - strahlungsdurchlassig % G 30 G 60 G 90 G120 -
Rohre und Formstucke fur Liftungsleitungen E s L 30 L60 L 90 L 120 —
Absperrvorrichtungen in Liftungsleitungen § K30 K60 K90 = =
Kabelabschottungen Teil 9 S30 S60 590 S120 5180
Installationsschachte und -kanale 130 160 190 1120 =
Rohrdurchfuhrungen /- abschottungen Teil R30 R 60 R90 R 120 —
Funktionserhalt elektrischer Leitungen Teil 12 E30 E 60 E90 - —

Bauteilklassifizierungen

ZUSATZ BAUSTOFFKLASSE

A wenn das Bauteil in dem fir die Klassifizierung malkgebenden Querschnitt aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht, z. B. F 90-A

AB wenn das Bauteil in den wesentlichen Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht (als wesentlich gelten alle tragenden und
aussteifenden Teile, bei raumabschlieRenden Bauteilen auch eine in Bauteilebene durchgehende Schicht), z. B. F 90-AB

B wenn das Bauteil Uber die Klassifizierung AB hinausgehend brennbare Baustoffe enthalt, z. B. F 30-B




Feuerwiderstandsklassen von

Bauprodukte, Bausatze und Bauarten,
bedurfen weiterhin derin der Baure-
gelliste vorgeschriebenen Verwendbar-
keits- bzw. Anwendbarkeitsnachweise
wenn sie

B nach europaischen Normen
gepruft sind,

nach DIN EN 13501 europadisch
klassifiziert sind und

auch in Deutschland geltenden
bauaufsichtlichen Anforderungen
entsprechen.

Bauteilen nach DIN EN 13501

Zuordnungen und Klassifizierungen
nach DIN EN 13501 zu bauaufsichtli-
chen Anforderungen ersetzen nicht die
vorgeschriebenen bauaufsichtlichen
Verwendbarkeits- bzw. Anwendbar-
keitsnachweise. Einzelheiten finden Sie
in der jeweils aktuellen Bauregelliste.

Die folgenden Tabellen enthalten eine
Zuordnung der Klassifizierungen nach
der europadischen Klassifizierungsnorm
DIN EN 13501 zu den bauaufsichtlichen
Anforderungen:

Begrifflichkeiten des Brandschutzes
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Die europadische Klassifizierungsnorm
DIN EN 13501 verwendet Kurzzeichen,
die von den bisher bekannten Klassi-
fizierungsbuchstaben der DIN 4102
abweichen. Daruber hinaus gibt es
zahlreiche Zusatze und Indizes.

Die Zuordnungen sind der Bauregellis-
te entnommen und hierin verkUrzter
Form abgedruckt. Die vollstandigen
Tabellen finden Sie in der Bauregelliste A
Teil 1, Anlage 0.1.

Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN EN 13501-2 und ihre Zuordnung
zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

BRL A Teil 1, Ausgabe 2015/2, Anlage 0.1.2

BAUAUFSICHTLICHE TRAGENDE BAUTEILE NICHTTRAGENDE | NICHTTRAGENDE
ANFORDERUNG INNENWANDE AUSSENWANDE
OHNE RAUM- MIT RAUM-
ABSCHLUSS " ABSCHLUSS "
feuerhemmend R30 REI30 EI 30 E 30 (i»0)
und
El 30-ef (i<0)
hochfeuerhemmend R60 REI 60 El60 E 60 (i~0)
und
El 60-¢ef (i<0)
feuerbestandig R90 REI90 EI90 E 90 (i=0)
und
El 90-ef (i<0)
Feuerwiderstands- R120 REI120 = =
fahigkeit 120 Min.
Brandwand - REI90-M EI90-M -

DOPPELBODEN | SELBSTANDIGE UNTERDECKEN
REI 30 E130 (aeb)
— EI 60 (a©b)
- E190 (a&b)

U Fir die mit reaktiven Brandschutzsystemen beschichteten Stahlbauteile ist die Angabe IncSlow gemaf DIN EN 13501-2 zusatzlich erforderlich.
Indizes: i =in (innen), 0 = out (3ufken), a = above (oben), b = below (unten)
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Feuerwiderstandsklassen und Klassifizierung von Sonderbauteilen nach
DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3 und DIN EN 13501-4 und ihre Zuordnung zu
den bauaufsichtlichen Anforderungen

BRL A Teil 1, Ausgabe 2015/2, Anlage 0.1.2, 3) Abschlusse

BAUAUFSICHTLICHE ABSCHLUSSE
ANFORDERUNG FEUERSCHUTZABSCHLUSSE RAUCHSCHUTZ | FEUERSCHUTZABSCHLUSSE | SONSTIGE ABSCHLUSSE
ABSCHLUSSE IN FORDERANLAGEN NACH MBO
OHNE RAUCHSCHUTZ | MIT RAUCHSCHUTZ
feuerhemmend El,30-C.?
hochfeuerhemmend El,60-C.2
feuerbestandig ” El,90-C.?
feuerhemmend ?, El,30-S.C..2

dichtschlieRend

hochfeuerhemmend”,| El,60-SC.?
dichtschlieftend

feuerbestandig ?, El,90-5.C.2
dichtschliefend

feuerhemmend”, El,30-S,,.C.2
rauchdicht

hochfeuerhemmend ?, El, 60-S,,,C.?
rauchdicht

feuerbestandig ”, El,90-S,,,C.?
rauchdicht

rauchdicht und S 5lC
selbstschlieftend

dicht-und selbst- s,.C.2
schlieRend

dichtschliekend *

U Feuerhemmende, hochfeuerhemmende und feuerbestandige Abschliisse mUssen jeweils auch "selbstschlieend” sein.
2 Festlegungen zur Prifzyklenanzahl fur die Dauerfunktionsprufungen:
C5 (200.000 Zyklen) fur Feuerschutz-/Rauchschutztiren (Drehfligelabschlisse) sowie fur FeuerschutzabschlUsse in Forderanlagen
als planmaRig geschlossene Abschlusse.
€2 (10.000 Zyklen) fur sonstige Feuerschutz-/Rauchschutzabschlisse (z. B. Klappen, Tore) sowie fur FeuerschutzabschlUsse in Forderanlagen
als planmaRig offene Abschlusse.
% Zuordnung im Hinblick auf die Luftdichtigkeit wird noch erfolgen.
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BRL A Teil 1, Ausgabe 2015/2, Anlage 0.1.2, b) Sonderbauteile

BAUAUF- SONDERBAUTEIL
SICHTLICHE .
ANFORDER- ROHRAB- | LUFTUNGS- | BRAND- ENTRAUCHUNGS: | ENTRAUCH- | INSTALLA- ELEKTRISCHE | ABGAS-
UNG - SCHOT- LEITUNGEN | SCHUTZ- LEITUNGEN UNGSKLAPPEN TIONs- LEITUNGS- ANLAGEN
TUNGEN KLAPPEN SCHACHTE ANLAGEN
IN LUFTUNGS- UND -KANALE | MIT
LEITUNGEN FUNKTIONS-
ERHALT
feuer- EI30 | EI30-UUY | EI30(v,h, | EI30(vh, EI30(v,-h)S.® | EI30 (v -h®, | EI30(vh ie0) | P30 E130 (i©0)-0
hemmend EI30-C/UY | i©0)-S i©0)-S multi j©0) S oder
C,2 MA™ multi 30 (i<o0) und
Gxx?
hochfeuer- El 60 EI60-U/U? | EI60 (v.h, EI60 (v,h, EI60 (v,-h) S, EI60 (v,”-h ®, | EI60 (v,h i®0) | P60 El60 (i©0)-0
hemmend EI60-C/UY | i©0)-S i©0)-S multi i©0) S oder
.2 MA™ multi 30 (i<o0) und
Gxx®
feuer- EI90 | EI90-UMU®| EI90(h, | EI90(h, EI90(v,-n) S, | EIS0()-h® | EI90(vh, i®d) | P90 E190 (i¢0)-0
bestandig EIS0-C/UY | i®0)-S ©0)-S multi j©0) S oder
C,.2 MA ™ multi 90 (i<o0) und
Gxx®
Feuerwider- | EI120 El120-U/U? - - - - - - -
standsfahig- El120-C/U
keit
120 Minuten

% Fir die Abschottung von brennbaren Rohren oder Rohren mit einem Schmelzpunkt < 1000°C; fur Trinkwasser-, Heiz- und Kélteleitungen mit Durchmessern
<110 mm ist auch die Klasse El ...-U/C zulassig.

4 Furdie Abschottung von Rohrleitungen aus nichtbrennbaren Rohren mit einem Schmelzpunkt > 1000°C, Ausfihrung der Rohrleitung ohne Anschlisse von
brennbaren Rohren.

% Anwendung der Klasse in Verbindung mit G nur bei festen Brennstoffen: RuRbrandbestandigkeit G mit Angabe eines Abstandes in mm zu brennbaren Bau-
stoffen (gemaRk Prifung).

& je nach vorgesehener Verwendung: 500 Pa, 1000 Pa oder 1500 Pa.

7 jenachvorgesehener Verwendung: Vo Ve Ve

) jenachvorgesehener Verwendung: h_,ho, . h

9 je nach vorgesehener Verwendung: C500 Cro000

19" Die Anwendung ist in Entrauchungsanlagen zulassig, die manuell ausgelost oder entsprechend DIN EN 12101-8, Abschnitt 3.26 automatisch ausgeldst und
manuell Ubersteuert werden.
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Erlduterungen der Klassifizierungskriterien und der zusatzlichen Angaben zur Klassifi-
zierung des Feuerwiderstands nach DIN EN 13501-2, DIN EN 13501-3 und DIN EN 13501-4
(BRL A Teil 1 — Ausgabe 2015/2, Anlage 0.1.2)

KURZZEICHEN | HERLEITUNG DES KRITERIUM ANWENDUNGSBEREICH
KURZZEICHENS

i=0
€0
i©0

u/c

MA

multi

Résistance
Etanchéité
Isolation
Radiation

Mechanical

Smoke

Smoke

max. leakage rate

Smoke

Closing

in-out

above - below

vertical, horizontal

uncapped/uncapped

capped/uncapped

Tragfdhigkeit

Raumabschluss

Warmedammung (unter Brandeinwirkung)
Begrenzung des Strahlungsdurchtritts

Mechanische Einwirkung auf Wande
(StoRbeanspruchung)

Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit
(Dichtheit, Leckrate), erfillt die Anforderungen
bei Umgebungstemperatur

Begrenzung der Rauchdurchlassigkeit (Dichtheit, Leckrate),
erfullt die Anforderungen sowohl bei Umgebungstemperatur

als auch bei 200°C

Rauchdichtheit (Begrenzung der
Rauchdurchlassigkeit)

Selbstschliekende Eigenschaft (ggf.
mit Anzahl der Lastspiele) einschl. Dauerfunktion

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit
(Anzahl der Offnungs- und SchlieRzyklen)

Aufrechterhaltung der Energieversorgung
und/oder Signalubermittiung

RuRbrandbestandigkeit

Brandschutzvermogen

unterschiedliche Warmedammungskriterien

Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer

Richtung der klassifizierten Feuerwiderstandsdauer

fur vertikalen/horizontalen Einbau klassifiziert

fur vertikalen/horizontalen Einbau in
Wande klassifiziert

fur vertikalen/horizontalen Einbau in
Leitungen klassifiziert

fur vertikalen/horizontalen Einbau in
Wande und Leitungen klassifiziert

Rohrende offen innerhalb des Prifofens /
Rohrende offen auRerhalb des Prufofens

Rohrende geschlossen innerhalb des Prifofens /
Rohrende offen auRerhalb des Prufofens

Rohrende offen innerhalb des Prifofens/Rohrende
geschlossen aufberhalb des Prifofens

Manuelle Ausldsung (auch automatische Auslésung mit
manueller Ubersteuerung)

Eignung, einen oder mehrere feuerwiderstandsfahige
Bauteile zu durchdringen bzw. darin einzubauen

zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfahigkeit
zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfahigkeit
zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfahigkeit
zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfahigkeit

zur Beschreibung der Feuerwiderstandsfahigkeit

dichtschlieRende Abschlusse

RauchschutzabschlUsse (als Zusatzanforderung
auch bei Feuerschutzabschlissen)

Entrauchungsleitungen, Entrauchungsklappen,

Brandschutzklappen

Rauchschutzturen, Feuerschutzabschlusse
(einschlieklich Abschlisse fur Forderanlagen)
Entrauchungsklappen

Elektrische Kabelanlagen allgemein
Schornsteine

Wand- und Deckenbekleidungen

(Brandschutzbekleidungen)

Feuerschutzabschlusse (einschlieRlich
Abschlisse fur Forderanlagen)

Nichttragende Aufsenwande, Installations-
schachte/-kandle, Luftungsanlagen/-klappen
Unterdecken

Luftungsleitungen, Brandschutzklappen,
Entrauchungsleitungen
Entrauchungsklappen

Entrauchungsklappen

Entrauchungsklappen

Rohrabschottungen

Rohrabschottungen

Rohrabschottungen

Entrauchungsklappen

Entrauchungsleitungen, Entrauchungsklappen

Indizes: i =in (innen), 0 = out (aufken), a = above (oben), b = below (unten), v = vertical (senkrecht), h = horizontal (waagrecht),
U = uncapped (geschlossen), C = capped (offen), i=o (von innen nach auRen), i<o (von aulen nach innen), 3=b (von oben nach unten), a«<b (von unten nach oben)
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Brandschutz-Systeme im Trockenbau — Konstruktionen nach Norm und mit Nachweis

durch Prufung

Alle Produkte, Bauteile und Konstruk-
tionen fur den raumbildenden Tro-
ckenbau mussen Anforderungen an
Beanspruchbarkeit und Standsicher-
heit erfUllen. Diese leiten sich aus den
bauaufsichtlichen Forderungen der
Bauordnungen und weiteren Anspru-
chen ab, z. B. an den erweiterten
Brand-, Schall- und Feuchteschutz.
Aus diesem Grund werden Bauproduk-
te, Konstruktionen und Bau-Systeme

gepruft. Wie diese Prufungen erfolgen,

ist umfassend in technischen Regel-
werken festgelegt.

Sind die Konstruktionen einer Norm
(Regel der Technik) und deren Anforde-
rungen entsprechend nachgewiesen
(Nachweis der Konformitat), spricht
man von einem ,genormten System",
Die konstruktive Lésung kann mit Pro-
dukten und Komponenten, die nach

Norm gepruft und gekennzeichnet sind,

erstellt werden.

Werden Anforderungen und Konstruk-
tionseigenschaften, die Uber das Ni-
veau der Normen hinausreichen, durch
Prufungen nachgewiesen, erfolgt der
Nachweis Uber ein AbP (Allgemeines
bauaufsichtliches Prufzeugnis) oder
AbZ (Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung).

Genormte und geprufte Systeme

KONSTRUKTION / SYSTEM

Genormte Konstruktionen

Frei wahlbare Komponenten

Alle wesentlichen Produkte und der
konstruktive Aufbau des zu erstellen-
den Bauteiles sind mit Norm und / oder
Klassifizierungs-Norm (DIN o. DIN EN)
herstellerneutral nachgewiesen und
geregelt.

Beispiel: Einfachstdnderwand,
mehrlagig beplankt

B Trennwand nach DIN 18183
B Wandaufbau nach DIN 18181

m Schallschutz nach DIN 4109,
Beiblatt 1 Bauteilkatalog

B Brandschutz nach DIN 4102-4
Bauteilkatalog

Geprifte Konstruktionen

Teilweise frei wahlbare Komponenten

Mindestens eine Komponente ist
herstellerspezifisch mit Prifung
nachgewiesen (AbP/AbZ / ETA) und
namentlich benannt. Weitere Bestand-
teile und / oder konstruktiver Aufbau
herstellerunabhangig durch Norm
(DIN o. DIN EN) geregelt.

Beispiel: Freitragende Unterdecke

Hersteller-System-Eigenschaften
gepruft fur:

m Tragfahigkeit mit Prufbericht
B Brandschutz mit AbP
m Freie Wahl fur nach Norm klassi-

fizierte Profile, Dammstoffe und
Ausfuhrung

Kann eine solche Lésung durch Festle-
gung in AbP oder AbZ mit Komponenten
nach Norm und gepruften Komponenten
kombiniert werden, wird dies als ,teil-
weise gepriftes System" bezeichnet.

Sind ausnahmslos alle Komponenten
der Konstruktion durch Prufung und
namentliche Festlegung in AbP oder
AbZ enthalten, spricht man bei diesen
Konstruktionen von ,vollumfanglich
gepruften Systemen”.

Siniat bietet fur eine umfassende An-
zahl an Trockenbau-Konstruktionen die
richtige Lésung an. Der Fachunterneh-
mer, Handel, Planer oder Architekt kann
mit groktmaoglicher Flexibilitat ent-
scheiden. Normen und bauaufsichtlich
anerkannte Prufdokumente (AbP, AbZ)
bilden den Rahmen fUr eine Systement-
scheidung mit Sicherheit.

Geprifte Konstruktionen

Herstellerspezifisch vorgegebene
Komponenten

Alle wesentlichen Bauprodukte der
Konstruktion sind herstellerspezifisch
definiert. Der konstruktive Aufbau ist
herstellerspezifisch durch Prifung
(AbP /AbZ / ETA) nachgewiesen.

Beispiel: Raumsysteme

m Alleinstellungsmerkmale der
Sondersysteme mit erhéhter
Leistungsfahigkeit

B Spannweiten

B Raumhohen

m Schall- und Brandschutz

m Lastenund Auflasten

m Nach AbP/AbZ
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NACHWEISFUHRUNG

Grundlagen

(7
NN

Der § 3 Abs. 2 MBO gibt vor, dass Bau-
produkte / Bauarten nur dann verwen-
det werden durfen, wenn sie die Anfor-
derungen dieses Gesetzes erfullen und
gebrauchstauglich sind. Grundsatzlich
sind die Nachweise als allgemeine Ver-
wendbarkeits- / Anwendbarkeitsnach-
weise definiert, d. h. alle bauaufsicht-
lich relevanten Grundsatzanforderun-
gen mussen berUcksichtigt werden.

Grundlagen fur die
Nachweisverfahren
bilden die jeweiligen
Bauordnungen, die
Bauregellisten und
weitere Technische
Baubestimmungen.

B Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit,
Dauerhaftigkeit (§ 3)

® Standsicherheit (§ 12)
® Brandschutz (§14)

m Warme-, Schall- und Erschutter-
ungsschutz (§ 15)

Die Verantwortung fur die richtige
Herstellung Ubertragt der Gesetzge-
ber aber eindeutig dem ausfUhrenden
Fachunternehmer.

Der Verwendbarkeitsnachweis und die
zugehorige Ubereinstimmungserklarung
dokumentieren die entsprechende
Anwendungsmaoglichkeit.

Verwendbarkeitsnachweise fur gere-
gelte Bauprodukte und Bauarten

Der Verwendbarkeitsnachweis kann
nach der jeweils bauaufsichtlich einge-
fUuhrten nationalen bzw. europadischen
Produktnorm gefuhrt werden. Der
Ubereinstimmungsnachweis fur Bau-
produkte erfolgt auf Basis der jeweiligen
Produktnorm, U-Zeichen/ CE-Zeichen, in
Verbindung mit der Leistungserklarung
des Herstellers. Die Ubereinstimmungs-
erkldrung fur Bauarten erfolgt nach

DIN 4102-4 einschlieRlich geltender DIN-
Normen, z. B. Montagewande nach

DIN 4103 und DIN 18183 oder Unterde-
cken und Deckenbekleidungen nach
DIN 18168, durch den Errichter (ausfuh-
render Fachunternehmer).

Verwendbarkeitsnachweise fur nicht
geregelte Bauprodukte und Bauarten

Existieren keine technischen Regeln
(Normen) oder weichen Bauprodukte /
Bauarten von bestehenden technischen
Regeln wesentlich ab, ist als Verwend-
barkeitsnachweis, in Abhangigkeit von
den Vorgaben der Bauregelliste (BRL)
erforderlich:

m eine Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung oder

m ein Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis fur Bauprodukte auf
der Basis der BRL A Teil 2 oder

B ein Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis fur Bauarten auf der
Basis der BRL A Teil 3 oder

B eine Zustimmung im Einzelfall.

Nicht wesentliche Abwei-
chungen im bauaufsicht-
lichen Nachweisverfahren
§

von Bauprodukten

getroffenen Rege-
lungen sinngemald. Hinsichtlich der
Anwendbarkeit der Bauarten werden
diese ebenfalls in geregelte und nicht
geregelte Bauarten unterschieden. Zur
Abgrenzung zu den Regelungen fur die
Verwendbarkeit von Bauprodukten wird

im Zusammenhang mit Bauarten von
deren Anwendbarkeit gesprochen.

Abweichungen von
Bauarten

Fur Bauarten gelten die
fur die Verwendbarkeit

Wahrend fur die einzelnen Bauprodukte
der Hersteller haftet, der sie produziert
und verkauft, ist fur errichtete Trocken-
baukonstruktionen (,Bauarten”) der

ausfuhrende Fachunternehmer verant-
wortlich. Erist im baurechtlichen Sinne

Hinweis:

Im Zuge der Harmonisierung sind
europadische Pruf- und Klassifizie-
rungsnormen zum Brandverhalten
von Baustoffen / Bauteilen und Bau-
arten gleichberechtigt mit der natio-
nalen Norm DIN 4102. Dennoch ist

zu beachten, dass die Verwendbarkeit

derzeit noch national geregelt ist.

als ,Hersteller" der Bauart der Anwen-
der des Verwendbarkeitsnachweises
(z. B. AbP / Ab2).

FUr Bauarten hat also der ausfuhrende
Fachunternehmer die Ubereinstim-
mung mit dem jeweiligen Verwend-
barkeitsnachweis gegenuber seinem
Auftraggeber schriftlich zu erklaren
(Ubereinstimmungserklarung).

Dem Hersteller der Bauart (also dem
ausfuhrenden Fachunternehmer)
obliegt auch die Beurteilung, ob eine
wesentliche oder eine nicht wesentli-
che Abweichung bei der AusfUhrung
der Bauart gegenuber dem jeweiligen
Verwendbarkeitsnachweis gegeben ist.

Die Ubereinstimmung darf auch dann
bestdtigt werden, wenn nicht wesentli-
che Abweichungen vorhanden sind.
Zur Absicherung einer nicht wesentli-
chen Abweichung kann sich der aus-
fuhrende Fachunternehmer Beurteilun-
gen in schriftlicher Form

B beim Inhaber des Verwendbarkeits-
nachweises (z. B. Siniat) oder

B beider zustandigen Prufstelle
(kostenpflichtig) einholen.

Nach § 22 Abs. 1 MBO bedeutet der
Begriff ,Abweichung” die Abweichung
eines Bauprodukts/ Bauart von einer
technischen Regel, einer Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung oder

einem Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis. Weicht ein Bauprodukt
oder eine Bauart von einem Verwend-
barkeitsnachweis (Norm, AbP, AbZ) in
nicht wesentlichen Teilen ab, so kann der
Anwender des Verwendbarkeitsnachwei-
ses die Ubereinstimmungserkldrung zu-
sammen mit einem schriftlichen Hinweis
auf eine ,nicht wesentliche Abweichung"
abgeben. Voraussetzung ist, dass die
Abweichung von derim Verwendbar-
keitsnachweis beschriebenen Konstruk-
tion die Feuerwiderstandsklasse nicht
verschlechtert.

Durch die unterschiedlichen Prif-
und Klassifizierungskriterien ist es
deshalb erforderlich, bereits in der
Ausschreibungsphase auf eindeutige
Anforderungen zu achten bzw. ggf.
die Gleichwertigkeit im Zuge des
Nachweisverfahrens genau zu prifen.
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Abweichungen im bauaufsichtlichen Verfahren

Abweichungen von bauauf-
sichtlichen Anforderungen,
Abweichungen von der LBO
oder von SonderbauVO
- materielle Abweichung -
nach § 67 M\BO

Zustimmung durch untere
Bauaufsichtsbehorde;
z. B. im Rahmen eines
Brandschutzkonzeptes,
Genehmigungsplanung

Abweichungen von techni-
schen Baubestimmungen
nach § 3, Abs. 3, Satz 3 M\BO
(z. B. DIN 4102-4;

LAR; LUAR)

- Abweichungen
von ETB -

Abstimmung mit unterer
Bauaufsichtsbehdrde; (nach
MBO 2002 nicht erforder-
lich); Gleichwertigkeit der
Schutzzielerfullung

Wesentliche Abweichung

Konstruktion weicht wesentlich von
Konstruktionsnorm ab

Prufung/ Erstellung
AbP / AbZ

Abweichung von Verwendbarkeitsnachweisen
(AbZ oder AbP) nach § 17, Abs. 3, Satz 3 MBO

Wesentliche Nicht wesentliche
Abweichung Abweichung

Zustimmung im Einzelfall Verantwortung Hersteller
(ZiE) durch oberste bzw. Anwender des Ver-
Bauaufsichtsbehorde wendbarkeitsnachweises
Absicherung durch
Prufstellen

Ubereinstimmungserkldrung durch
den Anwender des AbP / AbZ

Konstruktion weicht wesentlich von

AbP /AbZ ab

Zustimmung im Einzelfall (ZiE) durch

Nicht wesentliche Abweichung

Konstruktion weicht in nicht wesent- __
lichen Teilen von AbP / AbZ ab

Wann ist eine Abweichung nicht

wesentlich?

Der Anwender des AbP / AbZ, also

der Trockenbauer als "Hersteller" der
Konstruktion kann sich beim AbP-/
AbZ-Inhaber eine schriftliche Erklarung
einholen, dass die Abweichung als

nicht wesentlich angesehen wird.

Im Zweifelsfall kann der AbP-/ Abz-
Inhaber bei der zustandigen Prufstelle
ein allgemeines oder auch baustel-
lenbezogenes Gutachten einholen,
welches dem Anwender des AbP / AbZ
als Argumentationsgrundlage fur die
Erkldarung einer "nicht wesentlichen

oberste Bauaufsichtsbehorde

Schriftliche Erklarung, dass die Abweichung nicht wesentlich ist
+ Ubereinstimmungserkldarung durch den Anwender des AbP / AbZ

Abweichung" dient. Eine Kldrung mit
dem Vertreter der Bauherrschaft ist vor
der Ausfuhrung erforderlich!

Projektdokumentation — Abnahmeunterlagen — Abnahme

v
4
= 2N

vorliegen.

Grundsatzlich sind alle Dokumente
einzureichen, die fur den Nachweis der
Leistungen, Gewahrleistung, Sicher-
heit und Unterhaltung wichtig werden

kénnen.

Die Qualitat der Aus-
fuhrung ist nicht nur zu
kontrollieren, sondern
auch zu dokumentieren.

Die bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise (AbP, AbZ
und ZIiE) mUssen bei AusfUhrungsbeginn
an der Verwendungsstelle (Baustelle)

RISIKO

FUR DEN AUSFUHRENDEN UNTERNEHMER GEGENUBER DEM BAUHERREN, WENN BAU-
PRODUKTE ODER EINBAUTEN OHNE VERWENDBARKEITSNACHWEIS ODER ENTSPRECHENDE

KENNZEICHNUNG EINGESETZT WERDEN

1 Ertragt voll verantwortlich die Beweislast Uber die Produkteigenschaften und die Verwendbar-

O U B W™

keit fur die entsprechend geplante Anwendung.

Er hat eine mangelhafte Leistung erbracht (sowohl im technischen als auch im juristischem Sinne).
Erverliert seinen Vergutungsanspruch fir die von ihm erbrachte (mangelhafte) Leistung.

Der Auftraggeber kann ihm gegenuber die Leistung und die Abnahme verweigern.

Es kann ein BuRgeld verhangt werden (Ordnungswidrigkeit).

Im Schadenfall kann sich der Gewahrleistungszeitraum auf bis zu 30 Jahre verlangern (soge-
nanntes Organisationsverschulden).
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SINIATPRODUKTE FUR DEN BRANDSCHUTZ

Siniat Funktionsplatten fur den Brandschutz

LAFIRE

Spezialplatte der Baustoffklasse A2 mit faserarmiertem Gipskern fur
den professionellen Brandschutz mit vielfaltigen Anwendungsmog-
lichkeiten. Unverwechselbar durch rosa Karton.

B Selbststandige Unterdecken und unter Rohdecken der Bauart |
B Stahltrdger- und StahlstUtzenbekleidungen mit / ohne Metall-
unterkonstruktion, F 30 bis F 180, auch als Formteil
Freitragende F 90-Decken mit grofsen Spannweiten

B Schachtwande und tragende Holzstanderwande

B Raumsysteme F 90

LAPLURA

Mehrzweckplatte, extrem harte Oberflache, holzfaserverstarkt

und kernimpragniert. Universell einsetzbar fur Wand, Decke und
Dachausbau, fur Brandschutzkonstruktionen bis F 180 sowie fur
mafig feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche z. B. in hduslichen Badern
und bei hohen Schallschutzanforderungen.

B Wa3ande und Decken mit hohen bauphysikalischen Anforderungen

B Dachausbau, privater Wohnungsbau, Fertighduser und Holzrah-
menbau, Krankenhaduser und Pflegeeinrichtungen, Ausbildungs-
und Freizeiteinrichtungen

B Einsatzim nicht unmittelbar bewitterten Aulkenbereich maoglich

LAHYDRO

Glasvliesummantelte, leicht zu verarbeitende Spezialplatte fur alle In-
nenbereiche mit hoher, aber auch mafiger und geringer Feuchtigkeits-
beanspruchung sowie im nicht unmittelbar bewitterten AulRenbereich.

Extrem hohe Unempfindlichkeit gegenUber Feuchte und Nasse
Stark reduzierte Wasseraufnahme (K 3%)
Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 90 und hoher
Fachgerechter Untergrund fUr Abdichtungen und keramische
Belage

Einfache, schnelle und saubere Verarbeitung

Auch als Formteil lieferbar

HYDROPANEL

Zementgebundene Spezialplatte

B FUrhoch nassebeanspruchte Bereiche

B Besonders bei hohen Anforderungen an die Stabilitat
und Belastbarkeit

B |Im Holzrahmenbau geeignet fur die Aussteifung von
Wandtafel- und Deckenkonstruktionen

B Brandschutz bis F 90 mit Metallstanderkonstruktion
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LAFLAMM

Feuerschutzplatte mit faserarmiertem Gipskern fur Brandschutzan-
wendungen in fast allen Segmenten und Feuerwiderstandsklassen bis
F180. Auch impragniert erhaltlich.

Universelle Anwendung im baulichen Brandschutz
Wirtschaftliche Konstruktionen mit 12,5/15/18 mm dicken Platten
Auch als Formteil erhaltlich

LAMASSIV

Kompakte, massive Feuerschutzplatte mit faserarmiertem Gipskern
far wirtschaftliche Brandschutzkonstruktionen.

Metallstanderwande

Riegelwande

Schachtwande bis 6,00 m

Selbststandige Unterdecken bis F 120

Decken- und Dachbekleidungen auch im Bestandsbau bis F 90
Trapezblechdachertuchtigungen bis F 90

LAPRIMA

Glasfaservliesummantelte Al-Spezialgipsplatte fur den Brandschutz
bei Kabelkanalen (E30/E 90):

Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen im Brandfall
gemaf DIN 4102-12 (E-Kanale)

Grofde Kanalquerschnitte maglich

Ausfuhrung als ein-, zwei-, drei- oder vierseitige Konstruktion
Verlegung der Kabel/Rohre bis 35 kg/m auch auf dem Kanalboden
Nachinstallation durch durchgangig losen Deckel moéglich
Durchfuhrung durch Massivwande, -decken und leichte
Trennwande ab 100 mm Wanddicke

Gipsplatte, faserarmiert, mit rickseitig aufkaschiertem Stahlblech
(0,26 mm), zur Erfullung spezieller Anforderungen an die Feuerwider-
standsdauer und Stoflfestigkeit von Brand- und Sicherheits- sowie
Treppenraumwa3anden

Stahlblech bereits auf Gipsplatte kaschiert (schnellere Montage)
Nur 2 Beplankungslagen pro Seite

Ebene Oberflache der fertigen Wand, BlechUberlappung ist nicht
notwendig

Nur ein Beplankungsmaterial auf der Baustelle
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KONSTRUKTIONSUBERSICHT

Brandschutz von Metallstanderwanden

BAUTEILBEZEICHNUNG FEUERWIDERSTANDS- | LAFIRE | LAPLURA | LAHYDRO | HYDRO- | LAGYP/ | LAFLAMM| LAMASSIV
KLASSE PANEL LALEGRA

METALLSTANDERWANDE
SW11 - Einfachstanderwand F30 v v v v v v
einlagig beplankt F90 v v
SWH11 - Einfachstanderwand F30 v
einlagig beplankt
SWZ11 - Einfachstanderwand F30 v
einlagig beplankt
SW12 - Einfachstanderwand F30 v
mehrlagig beplankt F60 v v
F90 v v
F120 v v
SWH12 - Einfachsténderwand F60 v
mehrlagig beplankt F90 v
SWZ12 - Einfachstanderwand F60 v
mehrlagig beplankt F90 v
F120 v
SW13 - Doppelstanderwand F30 v v
einlagig beplankt F60 v v
F90 v v
SWA13 - Doppelstdnderwand F30 v
zweilagig beplankt F60 v v
F90 v v
F120 v v v v
SWH13 - Doppelsténderwand F60 v
zweilagig beplankt F90 v
SW14 -Installationswand F30 v
zweilagig beplankt F60 v v
F90 v v
SWH14 -Installationswand F60 v
zweilagig beplankt F90 v
SW17 - Rundwand F30 v’ (LaCurve)
F90 v/ (LaCurve)

SW18 - Brandwand F90 v/ (+ Blech) v (+Blech)
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Brandschutz von Schacht- und Holzstanderwanden

BAUTEILBEZEICHNUNG FEUERWIDERSTANDS- | LAFIRE | LAPLURA | LAHYDRO | HYDRO- | LAGYP | LAFLAMM| LAMASSIV
KLASSE PANEL

HOLZSTANDERWANDE
SW21 - Einfachstanderwand F 30 v v
einlagig beplankt F60 v v
SW22 - Einfachstanderwand F30 v
zweilagig beplankt F60 v v
F90 v v
SW23 - Doppelstanderwand F 60 v v
einlagig beplankt
SW23 - Doppelstdnderwand F30 v
zweilagig beplankt F60 v v
F90 v v
SW24 - Einfachsténderwand F30 v v
tragend, einlagig beplankt
SW24 - Einfachstanderwand F 90 v v
tragend, zweilagig beplankt
SW25 - Gebaudeabschlusswand F90 v v

tragend, F301,F90 3

SW31 - Schachtwand F90 v

mit Metall-UK

SW32 - Schachtwand F30 v v v

mit Metall-UK F60 v
F 90 v

SWH32 - Schachtwand F30 v

mit Metall-UK

SW33 - Schachtwand F30 v v

ohne Metall-UK F90 v v

SWH33 - Schachtwand F30 v

ohne Metall-UK
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Brandschutz von Deckensystemen

BAUTEILBEZEICHNUNG FEUERWIDER- | LAFIRE | LAPLURA | LAHYDRO | LAGYP |[LAFLAMM | LAMASSIV
STANDS-
KLASSE

SELBSTANDIGE UNTERDECKEN UND DECKENBEKLEIDUNGEN

SD51 - Selbst3ndige Unterdecke F30 4 v
Brand von unten, Metall-UK, einlagig
SD51 - Selbsténdige Unterdecke F30 v v v
Brand von unten, Metall-UK, zweilagig F60 v v v
F90 v v
SD51 - Selbstandige Unterdecke F30 v v v v
Brand von oben, Metall-UK F 90 v v
F120 v v
SD51 - Selbstandige Unterdecke F30 v v v v v
Brand von unten oder oben, Metall-UK F90 v v
SD51 - Selbstandige Unterdecke F 30 v v v
Brand von unten, Holz-UK F 60 v v
F90 v v
SD52 - Selbstandige Deckenbekleidung F30 v v v v v
Brand von unten, Metall-UK F60 v v
F90 v v
SD52 - Selbstandige Deckenbekleidung F 30 v v v
Brand von unten, Holz-UK £60 v v
F90 v v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart |, Metall-UK F30 v v v
F90 v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart II, Metall-UK F30 v v v v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart IIl, Metall-UK F30 v v v
F 60 v v v
F90 v v v
F 120 v v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart I, Holz-UK F30 4 v v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart Il, Holz-UK F30 4 v v v
SD53 - Unterdecke unter Rohdecken der Bauart Ill, Holz-UK F 30 v v v v
F 60 v v v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart I, Metall-UK  F30 v v v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart II, Metall-UK  F 30 v v v v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart IIl, Metall-UK  F 30 v v v v
F 60 v v v v
F90 v v v
F 120 v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart |, Holz-UK F 30 v v v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart II, Holz-UK ~ F 30 v v v v
SD54 - Deckenbekleidung unter Rohdecken der Bauart IIl, Holz-UK F60 v v v




Konstruktionsubersicht 33

Brandschutz von Decken- und Dachsystemen

BAUTEILBEZEICHNUNG FEUERWIDER- | LAFIRE | LAPLURA | LAHYDRO | LAGYP |LAFLAMM [ LAMASSIV
STANDS-
KLASSE

UNTERDECKEN UND DECKENBEKLEIDUNGEN UNTER HOLZBALKENDECKEN

SD55 - Unterdecke unter Holzbalkendecken, Metall-UK F30
F60
F90
SD55 - Unterdecke unter Holzbalkendecken, Holz-UK F30
F60
F90
SD56 - Deckenbekleidung unter Holzbalkendecken, Metall-UK F 30
F60
F90
SD56 - Deckenbekleidung unter Holzbalkendecken, Holz-UK F 30
F60
F90
SD57 - Deckenbekleidung mit teilweise freiliegenden Balken F 30
F60

<<

NENENENENENENEN

NNENENENENENENENENENENE VRN
SNENENENENENENENENENENENENEN
SNENENENENENENENENENENENE VRN
NENENENENENENENENENENENE VRN

FREITRAGENDE UNTERDECKEN

SD59 - Freitragende Unterdecken, Brandschutz von unten F30 v v v
SD59 - Freitragende Unterdecken, Brandschutz von oben/unten F 30 v v v
SD59 - Freitragende Unterdecken, Brandschutz von unten F90 v
SD59 - Freitragende Unterdecken, Brandschutz von oben/unten F90 v

DACHGESCHOSSBEKLEIDUNGEN UND NAGELPLATTENBINDER-DACH

SD61 - Geneigte Dacher und Kehlbalkendecken F30 v v v v v

Metall-UK F 60 v v v v v
F90 v v v v v

SD61 - Geneigte Dacher und Kehlbalkendecken F30 v v v v v

Holz-UK F 60 v v v v v
F90 v v v v v

SD61 - Geneigte Dacher und Kehlbalkendecken F30 v v v

Unterkonstruktion seitlich an Balken befestigt F60 v v v

SD61 - Nagelplattenbinder-Dach, Metall-UK F30 v 4

SD61 - Nagelplattenbinder-Dach, Holz-UK F30 v v

SD62 - Geneigte Dacher und Kehlbalkendecken F30 v v v v v

abgehangt, Metall-UK F 60 v v v v v
F90 v v

SD62 - Geneigte Dacher und Kehlbalkendecken F 30 v v v

abgehangt, Holz-UK F 60 v v

F90 v v
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Brandschutz von Trapezblechdachern und Sonderkonstruktionen

BAUTEILBEZEICHNUNG FEUERWIDER- | LAFIRE [ LAPLURA | LAHYDRO | LAGYP LAFLAMM | LAMASSIV | LAPRIMA
STANDS-
KLASSE

TRAPEZBLECHDACHER
SD61 - Trapezblechdach F30 v v v
ohne Unterkonstruktion F60 v
F 90 v v
SD61 - Trapezblechdach F30 v v v v v
Metall-UK F60 v
F 90 v v
SD62 - Trapezblechdach F30 v v v v v
abgehangte Metall-UK F60 v
F 90 v v
SONDERKONSTRUKTIONEN
ST71-74 - Stahlstitzen- und tragerbekleidung F30 v
F 60 v
F90 v
ST75-76 - Holzstiitzen- und trigerbekleidung F30 v v
F 60 v v
F 90 v v
SK91 - Kabelkanale, E-Kandle E-30 v
Funktionserhalt elektrische Leitungen £-60 v
E-90 v
SK111 - Raumsysteme F30 v
F 90 v
SK122 - Sicherheitswand F90 v v v
Widerstandsklasse RC1
SK122 - Sicherheitswand F90 v
Widerstandsklasse RC2
SK122 - Sicherheitswand F90 v v v’ (+Blech)
Widerstandsklasse RC3 (+Blech)  (+Blech)
SF141 - Form- und Frasteile F 30 v v v v v v v
F 60 v v v v v v v
F90 v v v v v v v
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BRANDSCHUTZ MIT SINIAT METALL- UND HOLZSTANDERWANDEN

Siniat Wandsysteme sind raumab-
schlielsende, beidseitig beplankte
Trennwande, die bei einseitiger Brand-
beanspruchung einer bestimmten
Feuerwiderstandsdauer angehoéren und
grundsatzlich die Anforderungen nach
DIN 4103 Teil 1 erfullen. Je nach Belas-
tung durch Konsol-, Linien-, Flachen-
bzw. Windlasten sind die maximalen
Wandhohen begrenzt. Als Nachweis
fur die Gebrauchstauglichkeit werden
zwei Einbaubereiche unterschieden
(siehe Tabelle rechts).

Verwendbarkeitsnachweise
Metallstanderwadande SW11-14

Allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis P-SAC-02/I111-681: Nachweis
von Wanden ohne oder mit Dammstof-
fen mit Rohdichten > 10 kg/m3 und
Wandhoéhen < 5 m, in den Feuerwider-
standsklassen F 30-A und F 90-A bzw.
mit Rohdichten = 28 kg/m3 (Sonorock)
und Wandhohen <7 m, in der Feuerwi-
derstandsklasse F 90-A.

Gutachterliche Stellungnahme
GS 3.2-14-182-1

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.32-2150: Nichttragende Trennwan-
de der Feuerwiderstandsklasse F 30

in Metallstanderbauweise mit Beplan-
kung aus Gipsplatten.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.32-2155: Nichttragende Trennwan-
de der Feuerwiderstandsklasse F 60

in Metallstanderbauweise mit Beplan-
kung aus Gipsplatten.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Z-19.32-2154: Nichttragende Trennwan-
de der Feuerwiderstandsklasse F 90

in Metallstanderbauweise mit Beplan-
kung aus Gipsplatten.

Rundwande SW17

Allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis P-3097/2123 MPA BS: Nach-
weis von Rundwanden SW17 in den
Feuerwiderstandsklassen F 30-A und
F90-A.

EINBAUBEREICH

BESCHREIBUNG
NACH DIN 4103-1

Einbaubereich1

Bereiche mit geringer Menschenansammliung,

ANZUSETZENDE
GEBRAUCHSLAST

0,5kN/m

z. B. Wohnungen, Hotel-, Buro-, Krankenrdume und dhnlich
genutzte Rdume, einschliefdlich Fluren

Einbaubereich 2

Bereiche mit groRer Menschenansammlung,

1,0 kN/m

2. B. gréfere Versammlungsraume, Schulrdume, Horsale,
Ausstellungs- und Verkaufsraume und ahnlich genutzte
Raume. Hierzu zahlen auch Trennwande zwischen R3umen
mit einem Hohenunterschied der FuRbéden > 1,00 m.

Brandwande SW18

Allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis P-3587/4036 MPA BS: Nach-
weis fUr die Brandwand SW18 mit losen
Blechen sowie Beplankung LaPlura
oder LaFlamm.

Allgemeine Hinweise

Siniat Metallstanderwande sind Bau-
arten, deren brandschutztechnische
Verwendbarkeiten geregelt sind. Sie
bedurfen als Verwendbarkeitsnachweis
keiner Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung (AbZ). Die Brandschutzei-
genschaften sind nach DIN 4102-4,
Tab. 48 oder, bei davon abweichenden
Konstruktionen, durch Allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnisse (AbP)
nachgewiesen.

Der Nachweis fur Doppelstanderwande
SW13 und Installationswande SW14
nach DIN 4102-4, Tab. 48 gilt fur Wand-
héhen nach DIN 18183, bis maximal
6,50 m und fur Feuerwiderstands-
klassen F 30-A bis F 180-A.

Siniat Metallstanderwande SW17-18
sind keine geregelten Bauarten und
weisen ihre brandschutztechnischen
Eigenschaften durch Allgemeine bau-
aufsichtliche Prufzeugnisse (AbP) nach.

Als Verwendbarkeitsnachweis fur
nichttragende, klassifizierte Holzstan-
derwdnde steht die DIN 4102-4, Tab. 49
zur Verfugung. Die Anforderungen an
die Standsicherheit und Ausfuhrung
von Holzstdnderwanden sind in der
DIN 4103-4 festgelegt und werden
durch die DIN 18 181 erganzt. Die in

DIN 4103-4 aufgefuhrten maximalen
Wandhohen sind auch fur klassifizierte
Bauteile nach DIN 4102-4 anzuwenden.
Eine Uberschreitung der Wandhohen
bedarf eines statischen Nachweises
und einer brandschutztechnischen
Beurteilung durch ein akkreditiertes
Prufinstitut.

Die Beplankung von tragenden Holz-
standerwanden erfolgt in der Regel
beidseitig mit Gipsplatten (ggf. mit
Holzwerkstoffplatten). Dabei handelt
es sich um eine brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung.

Seit 2002 durfen laut MBO Gebaude
mit bis zu funf Geschossen in Holzbau-
weise errichtet werden. Die Umsetzung
der Anforderungen an diese Gebdude
wird in einer Muster-Holzbaurichtlinie
(M-HFHHoIzR) geregelt.

Die Verwendung von Holztragkonstruk-
tionen in der Gebdudeklasse 4 ist zulas-
sig, wenn eine brandschutztechnisch
wirksame Bekleidung und ausschliel3-
lich nichtbrennbare Dammstoffe mit
einem Schmelzpunkt > 1.000°C gemaf
DIN 4102-17 verwendet werden.

Eine brandschutztechnisch wirksame
Bekleidung ist dann gegeben, wenn die
Holzkonstruktion wahrend der relevan-
ten Branddauer von 60 Minuten die
EntzUndungstemperatur von 300°C
nicht erreicht (Kapselkriterium).

Hochfeuerhemmende Bauteile aus
Holz in Gebduden der Gebaude-

klasse 4: Der brandschutztechnische
Nachweis erfolgt Uber Kapselkriterium,
Klasse REI-K, 60 bzw. EI-K, 60, wird
Uber Eurocode berechnet oder erfolgt
Uber ein AbP.
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Dammstoffe

Die Klassifizierung des Brandverhaltens
von Dammstoffen nach DIN EN 13501-1
Al entspricht nicht der Klassifizierung
nach DIN 4102-1. Dammstoffe nach

DIN EN 13501 k6nnen Schmelzpunkte
von < 1.000 °C aufweisen. Dammstoffe
der Baustoffklasse Al sind im gesamten
Wandhohlraum abrutschsicher und
vollflachig einzubauen.

Profile

Der Regelabstand der CW-Profile bei
brandschutztechnisch klassifizierten
Wanden bis zu einer Héhe von 6,50 m
betragt 625 mm. Bei grofkeren Wand-
hohen kénnen geringere Abstande oder
jeweils Rucken an RUcken verschraubte
Profilpaare notwendig werden.

Grundsatzliche
Anforderungen an die
angrenzenden Bauteile

Siniat Brandschutzkonstruktionen
bieten sicheren Brandschutz durch
nachgewiesene Eigenschaften. Ihre
raumabschlieltende Funktion hangt
jedoch nicht allein von der Trennwand,
sondern ebenso von den angrenzen-
den Bauteilen ab. Gemaf DIN 4102-

4, Punkt 1.3, Feuerwiderstand von
Gesamtkonstruktionen, mussen alle
fur die Aussteifung, die Tragfahigkeit
und den Raumabschluss notwendigen
Bauteile mindestens derselben Feuer-
widerstandsklasse angehdren wie die
Trennwand selbst.

Der Anschluss von raumabschlielyen-
den brandschutztechnisch klassifi-
zierten Wanden, z. B. an Trapezblech-
dacher, ist demnach nur dann maoglich,
wenn diese Konstruktionen ebenfalls
einschlielRlich ihrer tragenden Bauteile
auf die gleiche Feuerwiderstandsklasse
ertuchtigt werden.

Hinweise:

Alle in den folgenden Konstruktions-
tabellen angegebenen Wandhdéhen
entsprechen dem Nachweis nach IGG-
AbP. Davon abweichende Angaben sind
durch Indizes gekennzeichnet oder be-
sitzen einen Hinweis im Tabellenkopf.

Wand- und Bodenanschlusse

AnschlUsse an angrenzende Bauteile
sind in allen Beplankungslagen durch
eine Verspachtelung dicht auszufuh-
ren. Fugen- und Trennwanddichtungs-
bander mussen nicht brennbar sein und
der Baustoffklasse A angehoren. Sie
durfen jedoch brennbar sein und der
Baustoffklasse B entsprechen, wenn
ihre Dicke < 5 mm betragt und sie
durch eine dichte Verspachtelung in
ganzer Beplankungsdicke abgedeckt
werden (DIN 4102-4, 4.10.5.1).

BodenanschliUsse sind wie feste, ver-
spachtelte Anschlusse herzustellen.
Die Verspachtelung darf entfallen,
wenn die Beplankungen dicht auf den
Rohboden, einem schwimmenden
Estrich oder Verbundestrich aus Bau-
stoffen der Baustoffklasse A aufge-
setzt werden. Bei Gussasphalt-
estrichen sind die Wande grund-
satzlich auf den Rohboden zu setzen
(DIN 4102-4, 410.5.3). Bei Brandwan-
denist die Anschlussdichtung mit

10 mm Mineralfaserdammstoff,
Schmelzpunkt > 1000°C, auszubilden.

Deckenanschlusse

Siniat Metallstanderwande werden an
Massivdecken durch dichtes Anspach-
teln angeschlossen. Bei Deckendurch-
biegungen < 10 mm ist kein gleitender
Deckenanschluss erforderlich. Die
CW-Profile sind mindestens 15 mm (bei
Brandschutzanforderungen 20 mm) in
das an der Decke montierte UW-Profil
einzustellen und mit ca. 15-20 mm
Abstand zum Steg des UW-Profils zu
montieren.

Ist mit einer Deckendurchbiegung

> 10 mm zu rechnen, muss ein glei-
tender Deckenanschluss ausgebildet
werden. Bei zu erwartenden Decken-
durchbiegungen von > 20 bis < 40 mm
sind fur gleitende DeckenanschlUsse
UW-Profile mit gréferen Flansch-
breiten zu verwenden. Hierbei ist ein
Profileinstand von mindestens 20 mm
zu berucksichtigen.

Bei Wandhohen < 4,0 m ist eine max.
Verformung der Wand von h/200 zu-
13ssig.

Bei Wandhoéhen > 4,0 m £ 12,0 m darf
die max. Verformung h/350 betragen.

Der Anschluss an selbstandige Brand-
schutzdecken ist moglich.
Holzstanderwande werden an Massiv-
decken entsprechend dem Fuf3boden-
anschluss angeschlossen. Der An-
schluss von Holzstanderwanden ist
als fester Anschluss auszubilden,

DIN 4102-4, Abs. 4.12.6, Bild 41.

FUr den Anschluss von raumabschlie-
fenden Holzstanderwanden der Feuer-
widerstandsklasse F 30-B und F 60-B
an durchlaufende Decken gilt:

m Deckenin Holztafelbauart, F 30-B/
F 60-B, DIN 4102-4, Tab. 56-59

m Holzbalkendecken, F 30-B/F 60-B,
DIN 4102-4, Tab. 60-64.

Zur Vermeidung eines Durchbrandes
oberhalb der Holzstanderwand ist ein
dichtschlieftender Querbalken anzu-
ordnen.

Zur Vermeidung eines Durchbrandes
bei Wandanschlissen sind im An-
schlussbereich zusatzlich Holzstander
anzuordnen, DIN 4102-4, Abs. 4.12.6,
Bild 42 (Anschlusse).

Fassadenanschlusse

Siniat ReduzieranschlUsse kénnen
brandschutztechnisch nurin Verbin-
dung mit der Fassadenkonstruktion
beurteilt werden. Grundsatzlich sind
diese AnschlUsse so zu planen, dass
sich im Brandfall die Fassade verfor-
men kann, ohne Krafte in die gesamte
Wandkonstruktion einzuleiten.

Einbauten

Werden in Montagewande Einbauten
wie Brand- und / oder Rauchschutz-
turen, Brandschutzklappen, Kabel-
oder Rohrdurchfuhrungen, Kabel- und
Rohrschottsysteme oder vergleichbare
Konstruktionen eingebaut, muss ihre
Eignung durch entsprechende Allge-
meine bauaufsichtliche Zulassungen
(AbZ) der jeweiligen Hersteller nachge-
wiesen werden.

Werden auf die Wandoberflachen
verformungsempfindliche Wandbelage
aufgebracht, sollte die Verformung
max. h/500 betragen.
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SW11 Brandschutz mit Einfachstanderwanden

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/350) STANDSKLASSE

EBI EBII
(0,5 kN/m) | (1,0 kN/m)

m m

SW11 EINFACHSTANDERWANDE EINLAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER PROFILE 625 mm

CW50/75/1-12,5 75 1x125 LaFlamm/ LaPlura 50 3,207 3,207 ohne - F30-A
CW50/75/1-12,5 75 1x125 LaFlamm/ LaPlura 50 3,20 3,207 40 >15 F30-A
CW50/100/1-25 100 1x25 Lalegra 50 3,857 3,857 40 215 F30-A
CW 50/100/1-25 100 1x25 LaMassiv 50 3,857 3,857 ohne = F90-A
CW50/100/1-25 100 1x25 LaMassiv 50 3,857 3,857 40 ~28 F90-A
CW75/100/1-12,5 100 1x125 LaFlamm/ LaPlura 75 45029 4,007 ohne - F30-A
CW 75/100/1-12,5 100 1x125 LaFlamm/ LaPlura 75 45029 4,007 60 215 F30-A
CW 75/125/1-25 125 1x25 Lalegra 75 410 410 60 215 F30-A
CW 75/125/1-25 125 1x25 LaMassiv 75 410 410 ohne = F90-A
CW 75/125/1-25 125 1x25 LaMassiv 75 4,10 4,10 60 ~28 F90-A
CW100/125/1-12,5 125 1x125 LaFlamm/LaPlura 100 5,00 5,00 ohne - F30-A
CW100/125/1-12,5 125 1x125 LaFlamm/LaPlura 100 5,00 5,00 80 215 F30-A
CW100/150/1-25 150 1x25 Lalegra 100 5,00 5,00 80 215 F30-A
CW100/150/1-25 150 1x25 LaMassiv 100 6,05 6,05 ohne = F90-A
CW100/150/1-25 150 1x25 LaMassiv 100 6,05 6.05 80 ~28 F90-A
CW100/150/1-25 150 1x25 LaMassiv 1009 7,00 7,00 100 > 30 F90-A

! Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/500. » Wandhohe nach Zulassung. @ Wandhaohe nach DIN 18183-1, ® Profile Ricken an Rucken verschraubt, a = 625 mm,
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW11-12.
Nachweis:  AbP Nr. P-SAC-02/I1I-681 + GS 3.2-14-182-1A,

SWH11 Brandschutz mit Einfachstanderwanden in Feucht- und Nassraumen

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/500) STANDSKLASSE
nach DIN 18183-1

6 6 ACHSABSTAND

PROFILE 625 mm

EBI EBII Baustoff.
(0,5kN/m) | (1,0 kN/m) auStori=
masse nach

m m DIN 4802

SWH11 EINFACHSTANDERWAND EINLAGIG BEPLANKT IN FEUCHT- UND NASSRAUMEN

CW50/75/1-12,5 75 1x125 LaHydro 50 3,00 2,757 zuldssig mind. B2 F30-A
CW75/100/1-12,5 100 1x125 LaHydro 75 4,50 375 zuldssig mind. B2 F30-A
CW100/125/1-12,5 125 1x12,5 LaHydro 100 50023 50023 zul3ssig mind. B2 F30-A

! Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/350. ¥ Wandhohe nach IGG-AbP.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SWH11-44,
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-681 + GS 3.2-14-182-1A,
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SWZ11 Brandschutz mit Einfachstanderwanden in Feucht- und Nassraumen

DAMMSTOFF

BAUTEIL PLATTEN- | PLATTENTYP | PROFIL MAXIMALE WANDHOHE
BEZEICHNUNG DICKE NACH ABP

6 ACHSABSTAND
6 PROFILE 625 mm

EBI EBII
(0,5 kN/m) | (1,0 kN/m)

SWz11 EINFACHSTANDERWANDE EINLAGIG BEPLANKT ZEMENTGEBUNDEN, IN FEUCHT-

FEUERWIDER-
STANDSKLASSE

CW50/74/1-12 74 1x12 Hydropanel 50 3,00 3,00 40 215 EI30
CW50/74/1-12 74 1x12 Hydropanel 50 3.25 325 40 >50 El60
CW75/99/1-12 99 1x12 Hydropanel 75 3,00 3,00 60 >50 EI90
CW 75/99/1-12 99 1x12 Hydropanel 50 4,25 4,25 40 250 El60
CW100/124/1-12 124 1x12 Hydropanel 100 3,00 3,00 80 250 EI90

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SWZ11-44,
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-426.

SW1 2 Brandschutz mit Einfachstanderwanden

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF

BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/350)

EBI EBII
(0,5 kN/m) | (1,0 kN/m)

l

SW12 EINFACHSTANDERWANDE MEHRLAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER PROFILE 625 mm

FEUERWIDER-
STANDSKLASSE

CW50/100/2-12,5 100 2x125 LaGyp/LaSound 50 4,007 4,007 40 215 F30-A
CW50/100/2-12,5 100 2x12,5 LaFlamm/LaPlura 50 4,007 4,007 40 40 F60-A
CW50/100/2-12,5 100 2x125 LaFlamm/LaPlura 50 4,007 4,000 40 215 F90-A
CW75/125/2-12,5 125 2x125 LaGyp/LaSound 75 5,00 5,00 60 215 F30-A
CW 75/125/2-12,5 125 2x125 LaFlamm/LaPlura 75 5,50 23 5,05 60 40 F60-A
CW 75/125/2-12,5 125 2x125 LaFlamm/LaPlura 75 5,00 5,00 60 215 F90-A
CW100/150/2-125 150 2x125 LaGyp/LaSound 100 5,00 5,00 80 215 F30-A
CW100/150/2-125 150 2x125 LaGyp/LaSound 100 5,00 5,00 ohne = F30-A
CW100/150/2-125 150 2x125 LaFlamm/LaPlura 100 5,00 5,00 80 215 F90-A
CW100/150/2-125 150 2x125 LaFlamm/LaPlura 100 700 7,00 80 ~28 F90-A
CW100/150/2-125 150 2x125 LaFlamm/LaPlura 100 4,00 4,00 - - F120-A
CW100/175/3-125 175 3x125 LaFlamm/LaPlura 100 9,00 9,00 = = F90-A

" Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/500. * Wandhthe nach DIN 18183-1,
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW11-12.
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/11I-681 + GS 3.2-14-182-1A,
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SVVI‘”Z Brandschutz mit Einfachstanderwanden in Feucht- und Nassraumen

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/350) STANDSKLASSE

ACHSABSTAND

66 PROFILE 625 mm

EBI EBII
05kN/m) | (1,0 kN/m)

l m

SWH12 EINFACHSTANDERWAND ZWEILAGIG BEPLANKT IN FEUCHT- UND NASSRAUMEN - ACHSABSTAND DER PROFILE 625 mm

CW50/100/2-12,5 100 2x125 LaHydro 50 4,007 4,007 40 215 F90-A
CW 75/125/2-12,5 125 2x125 LaHydro 75 5,00 5,00 60 215 F90-A
CW100/150/2-12,5 150 2x125 LaHydro 100 700 7,00 80 ~28 F90-A

" Durchbiegung h/200.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SWH11-44.
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/11I-681 + GS 3.2-14-182-1A,

SVVZ1 2 Brandschutz mit Einfachstanderwanden in Feucht- und Nassraumen

BAUTEIL PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE NACH ABP STANDSKLASSE

ACHSABSTAND

66 PROFILE 625 mm

EBI EBII
(0,5 kN/m) (1,0 kN/m)

il

SWz12 EINFACHSTANDERWANDE ZWEILAGIG BEPLANKT (ZEMENTGEBUNDEN, IN FEUCHT- UND NASSRAUMEN)

CW75/123/2-12 123 2x12 Hydropanel 75 525 5,25 60 240 EIS0
CW100/148/2-12 148 2x12 Hydropanel 100 6,00 6,00 80 240 EIS0
CW50/93/12,5+9 93 125+9 LaFlamm + Hydropanel 50 4,25 4,25 40 240 El120
CW 50/118/12,5+9 18 12,549 LaFlamm + Hydropanel 75 5,00 5,00 60 240 El120
CW75/143/12,5+9 143 125+9 LaFlamm + Hydropanel 100 5,00 5,00 80 240 El120

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SWZ11-44,
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-426.
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SW13 Brandschutz mit Doppelstanderwanden

BAUTEIL PLATTEN- PLATTENTYP | PROFIL MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/500) STANDSKLASSE
nach DIN 18183-1

EBI EBII

(0,5kN/m) | (1,0 kN/m)

m

SW13 DOPPELSTANDERWANDE - CW-PROFILE MIT BEIDSEITIG KLEBENDER ANSCHLUSSDICHTUNG - ACHSABSTAND DER PROFILE 625 mm

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaGyp 2 x50 4502 45029 40 >15 F30-A

CW 50+50/155/1-25 155 1x25 LaMassiv 2x50 30004 21009 40 >40 F60-A

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaFlamm/ 2 x50 4509 4,007 40 >15 F90-A
LaPlura

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaGyp 2x75 500 500 60 >15 F30-A

CW 75+75/205/1-25 205 1x25 LaMassiv 2X75 4,009 4,00 60 >40 F60-A

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaFlamm/ 2x75 6,00 550 60 >40 F60-A
LaPlura

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x12,5 LaFlamm/ 2x75 6,00 550 60 ~28 F90-A
LaPlura

CW100+100/255/1-25 255 1x25 LaMassiv 2x100 4407 4,407 80 >40 F60-A

CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 LaFlamm/ 2x100 6,50 6,00 80 ~28 F90-A
LaPlura

U Durchbiegungh/200. 2 Durchbiegungh/350. ¥ Wandhohe nach Zulassung. ¥ Wandhohe nach IGG-AbP.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW13-15.
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-681 + GS 3.2-14-182-1A,

SWH13 Brandschutz mit Doppelstander in Feucht- und Nassradumen

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTENTYP | PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/500) STANDSKLASSE

6 nach DIN 18183-1
6 ACHSABSTAND

PROFILE 625 mm

SWH13 DOPPELSTANDERWANDE IN FEUCHT- UND NASSRAUMEN

CW50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaHydro 2x50 4502 4,007 40 215 F90-A
CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaHydro 2x75 6,00 550 60 ~28 F90-A
CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 LaHydro 2x100 6.50 6,00 80 ~28 F90-A

U Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/350.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SWH11-44,
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/11I-681 + GS 3.2-14-182-1A,
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SW14 Brandschutz mit Installationswanden

BAUTEIL PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE |  DAMMSTOFF | FEUERWIDER:
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/500) STANDSKLASSE
nach DIN 18183-1

SW14 INSTALLATIONSWANDE - ACHSABSTAND DER PROFILE 625 mm

CW50+50/ 2 155/2-12,5 >155 2x125 LaGyp 2x50 45072 4,007 40 215 F30-A
CW 50+50/ > 155/2-12,5 2155 2x125 LaFlamm/LaPlura  2x50 4502 4,007 40 215 F90-A
CW 75475/ > 205/2-12,5 > 205 2x125 LaGyp 2x75 5002 5,002 60 >15 F30-A
CW 75475/ > 205/2-12,5 2205 2x125 LaFlamm/LaPlura ~ 2x75 6,00 550 60 ~28 F90-A
CW100+100/ 2 255/2-12,5 2255 2x125 LaGyp 2x100 5,00 5.00 80 >15 F30-A
CW100+100/ 2 255/2-12,5 2255 2x125 LaFlamm/LaPlura  2x100 6,50 6.00 80 ~28 F90-A

" Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/350.

Durch Laschen verbundene Standerprofile nach 18183-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SW13-15.
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-681 + GS 3.2-14-182-1A,

SWH14 Brandschutz mit Installationswanden in Feucht- und Nassraumen

BAUTEIL- PLATTEN- PLATTENTYP PROFIL | MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE (Durchbiegung h/500) STANDSKLASSE

PROFILE 625 mm

nach DIN 18183-1
6 6 ACHSABSTAND

SWH14 INSTALLATIONSWANDE IN FEUCHT- UND NASSRAUMEN

CW50+50/ 2 155/2-12,5 2155 2x125 LaHydro 2x50 4502 4,007 40 215 F90-A
CW75+75/ 2 205/2-12,5 2205 2x125 LaHydro 2x75 6,00 550 60 ~28 F90-A
CW100+100/ 2 255/2-125 2255 2x12,5 LaHydro 2x100 6,50 6,00 80 ~28 F90-A

" Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/350.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SWH11-44.
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/11I-681 + GS 3.2-14-182-1A,

SW17 Brandschutz mit Rundwanden

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | PROFIL- PROFIL MAXIMALE WANDHOHEN DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE TYP ABSTAND (Durchbiegung h/350) STANDSKLASSE

EB (0,5 kN/m) | EB I (1,0 kN/m)

m m

SW17 RUNDWANDE

CW50/76/2-6,5 76 2x6.5 LaCurve <3125 50 4,50 4,00 40 ~28 F30-A
CW50/89/3-6,5 89 3x6,5 LaCurve <3125 50 5,00 4,50 40 2100 F90-A
CW75/101/2-6,5 101 2x6.5 LaCurve <3125 75 5,00 5,00 60 ~28 F30-A
CW75/114/3-6,5 14 3%x6.5 LaCurve <3125 75 5,00 5,00 60 >100 F90-A
CW100/126/2-65 126 2x6,5 LaCurve <3125 100 5,00 5,00 80 ~28 F30-A
CW100/139/3-6,5 139 3x6,5 LaCurve <3125 100 5,00 5,00 80 2100 F90-A

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW17-18.
Nachweis: AbP Nr. P-3097/2123-MPA BS.
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SW1 8 Brandschutz mit Brandwanden

BAUTEIL- PLATTEN-| PLATTENTYP STAHL- | ACHSABSTAND | PROFIL [ MAXIMALE WANDHOHE - | FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE BLECHE | DER PROFILE (Durchbiegung h/350) STANDSKLASSE

je Seite EBI EBII
(0,5 kN/m) | (1,0 kN/m)

m m

SW18 BRANDWANDE MIT LOSEN BLECHEN

CW50/111/2-15 m 2x15 LaPlura/LaFlamm 0,5 3125 50 5,00 5,00 zuldssig F90-A
CW75/136/2-15 136 2x15 LaPlura/LaFlamm 0,5 3125 75 7,00 7,00 zuldssig F90-A
CW100/161/2-15 161 2x15 LaPlura/LaFlamm 0,5 3125 100 7,00 7,00 zuldssig F90-A
CW100/175/3-12,5 175 3x125 LaPlura/LaFlamm 0,5 3125 100 7,00 7,00 zulassig F90-A

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW17-18.
Nachweis: AbP Nr. P-3587/4036-MPA BS + GS 3138/358/12-Ap.
Bei einer dreilagigen Beplankung ist das Blech zwischen der zweiten und dritten Beplankungslage anzuordnen.

SW21 ‘23 Brandschutz mit Holzstanderwanden

BAUTEIL- ANDE PLATTEN- | PLATTEN- HOLZQUER- MAXIMALE WANDHOHE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE DICKE TYP SCHNITT nach DIN 4103-4 STANDSKLASSE
EBI EBII
(0,5 kN/m) (1,0 kKN/m)
mm b/hin mm m m

SW21 EINFACHSTANDERWANDE EINLAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER STANDER 625 mm

HW 60/85/1-12,5 85 1x125 LaFlamm 60/60 310 310 40 >30 F30-B
HW 80/105/1-12,5 105 1x125 LaFlamm 60/80 410 410 40 >30 F30-B
HW 60/110/1-25 110 1x25 LaMassiv 60/60 410 410 40 > 40 F60-B

SW22 EINFACHSTANDERWANDE ZWEILAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER STANDER 625 mm

HW 60/110/2-12,5 110 2x125 LaGyp 60/60 310 310 40 230 F30-B
HW 60/110/2-12,5 110 2x125 LaFlamm 60/60 310 3,10 40 240 F60-B
HW 80/130/2-12,5 130 2x125 LaFlamm 60/80 410 410 80 100 F90-B

SW23 DOPPELSTANDERWANDE, EIN- UND ZWEILAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER STANDER 625 mm

HW 60+60/175/2-125 175 2x125 LaGyp 60/60 310 310 40 >30 F30-B
HW 60+60/175/2-125 175 2x125 LaFlamm 60/60 3,10 3,10 40 240 F60-B
HW 60+60/175/1-25 175 1x25 LaMassiv 60/60 310 310 40 >40 F60-B
HW 60+60/175/2-125 175 2x125 LaFlamm 60/60 310 310 80 100 F90-B
HW 80+80/215/2-12,5 215 2x125 LaFlamm 60/80 4,10 4,10 80 100 F90-B

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW21-24.
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SVV24 Brandschutz mit tragenden Innenwanden in Holzstadnderbauweise

BAUTEIL- WAND- | PLATTEN- PLATTENTYP HOLZQUER- MAXIMALE DAMMSTOFF FEUERWIDER-
SCHNITT WANDHOHE STANDSKLASSE

BEZEICHNUNG DICKE DICKE

mm b/hin mm

SW24 TRAGENDE EINFACHSTANDERWANDE, EINLAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER STANDER MAXIMAL 625 mm

HW100/125/1-12,5 125 1x12,5 LaFlamm/LaPlura  60/1007 Gemal Statik 80 >15 F30-B
HW100/136/1-18 136 1x18 LaFlamm 60/100" Gemal Statik 80 >15 F30-B

SW24 TRAGENDE EINFACHSTANDERWANDE, MEHRLAGIG BEPLANKT - ACHSABSTAND DER STANDER MAXIMAL 625 mm

HW 140/200/2-15 200 2x15 LaFlamm/LaPlura  60/1407 Gemah Statik 140 60 F90-B
HW100/172/2-18 172 2x18 LaFlamm 60/100" Gemah Statik 80 >15 F90-B

"In den Holzstandern darf eine Druckspannung 6, =2,0 N/mm2 nicht Uberschritten werden.

SWZS Brandschutz mit tragenden Holzstanderwanden

BAUTEIL- BEPLANKUNG BEPLANKUNG HOLZQUER- MAXIMALE DAMMSTOFF | FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG INNEN AUREN SCHNITT WANDHOHE STANDSKLASSE

b/hin mm

SW25 AURENWANDE MIT GIPSPLATTEN - ACHSABSTAND DER STANDER MAXIMAL 625 mm

HW100/125/1-12,5 125 1x125 LaPlura 1x12,5 LaPlura 60/100" Gemaf Statik 80 215 F30-B
HW140/200/2-15 200 2x125LaPlura 2x125LaPlura 60/1407 Gemaf Statik 140 60 F90-B

SW25 AURENWANDE MIT FASERZEMENTPLATTE DURIPANEL - ACHSABSTAND DER STANDER MAXIMAL 625 mm

HW80/108/14 +14 108 1x14 Duripanel¥®  1x14 Duripanel ¥  40/80? Gemaf Statik 80 230 F30-B
HW80/107/13 + 14 107 1x13 OSB-Platte 1x14 Duripanel 92 40/80? Gemaf Statik 80 230 F30-B
HW80/106,5/12,5 + 14 106,5 1x12,5 LaFlamm 1x14 Duripanel ¥ 40/80? Gemaf Statik 80 230 F30-B
HW 80/128,5/22+12,5 + 14 128,5 1x 22 Duripanel ¥ 1x14 Duripanel 92 40/80? Gemaf Statik 80 2100 F60-B

+1x 12,5 LaFlamm

SW25 GEBAUDEABSCHLUSSWANDE MIT GIPSPLATTEN

HW 100/148,5/1-12,5+2-18 1485 1x12,5 LaFlamm 2 x 18 LaFlamm 60/1009 Gemaf Statik 80 >15 F30-Bvoninnen/
F90-Bvon aulken
HW 140/182,5/1-12,5+2-15 182,5 1x12,5 LaFlamm 2 x15 LaFlamm 60/1409 Geman Statik 140 60 F30-Bvoninnen/
F 90-Bvon aulken
HW 140/182,5/1-12,5+2-15 182,5 1x12,5 LaPlura 2 x15 LaPlura 60/1409 GemaR Statik 140 60 F30-Bvoninnen/

F 90-B von auften

SW25 GEBAUDEABSCHLUSSWAND MIT FASERZEMENTPLATTE DURIPANEL - ACHSABSTAND DER STANDER MAXIMAL 625 mm

HW160/190/12 + 18 190 1x12 Hydropanel 1x18 Duripanel B1”?  60/160¢ GemaR Statik, 160 >40  F30-Bvoninnen/
max 3,00 m F90-Bvon aufen

In den Holzstandern darf eine Druckspannung 6, =2,0 N/mm2 nicht Gberschritten werden.

2 In den Holzstandern darf eine Druckspannung o, = 2,5 N/mm?2 nicht Uberschritten werden.

 In den Holzstandern darf eine Druckspannung 6, = 1,25 N/mm? nicht Gberschritten werden.

4 Duripanel wahlweiRe in der Baustoffklasse B1 oder A2; Oberflache geschliffen oder ungeschliffen.
% Baustoffklasse B1: Plattenstarke = 14 mm; Baustoffklasse A2: Plattenstarke = 13 mm.

® |n den Holzstandern darf eine Druckspannung 6, = 2,0 N/mm2 nicht Uberschritten werden.

7 \WahlweilRe Oberflache geschliffen oder ungeschliffen.

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SWH11-44,
Nachweis: AbP Nr. P-SAC-02/111-681 + GS 3.2-14-182-1A,
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BRANDSCHUTZ MIT SINIAT SCHACHTWANDEN

Allgemeine Hinweise

Schachtwande sind raumabschliefen-
de, einseitig beplankte Trennwande mit
Brandschutzfunktion F 30 bis F 90
sowohl von der Profil- als auch von der
Beplankungsseite. Sie kommen zum
Einsatz, wenn notwendige technische
Gebdudeinstallationen die Brandab-
schnittsbegrenzungen (Decken)
durchdringen und sicher abgeschottet
werden mussen.

Allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnisse (AbP)

P-3254/1449-MPA BS: Schachtwande
mit Unterkonstruktion (LaFlamm/
LaMassiv)

P-3363/424/14-MPA BS: Schachtwande
mit Unterkonstruktion (LaFire)

P-3586/8692-MPA BS: Schachtwande
ohne Unterkonstruktion

Wand- und BodenanschlUsse

AnschlUsse an angrenzende Bauteile
sind in allen Beplankungslagen durch
eine Verspachtelung dicht auszufuhren.

Fugen- und Trennwanddichtungsban-
der muUssen nicht brennbar sein und der
Baustoffklasse A angehoren. Sie durfen
jedoch brennbar sein und der Baustoff-
klasse B entsprechen, wenn ihre Dicke
<5 mm und die Wandhohe € 5,0 m be-
tragt (Punkt 2,12 im AbP P3254/1449-
MPA BS).

Fugen sind in Beplankungsdicke zu
verspachteln.

Deckenanschlusse

Siniat Schachtwande werden an
Massivdecken durch dichtes Anspach-
teln angeschlossen.

Bis zu einer Deckendurchbiegung

<10 mm kann ein starrer Anschluss
erfolgen. Bei einer zu erwartenden
Deckendurchbiegung > 10 mm, ist der
Deckenanschluss gleitend auszufuhren.
Bei Schachtwanden ohne Brandbean-
spruchung ist eine maximale Decken-
durchbiegung < 40 mm zuladssig.

Werden an die Konstruktion Anforde-
rungen bezuglich einer bestimmten Wi-
derstandsdauer im Brandfall gestellt, ist
laut DIN 4102-4 die maximale Decken-
durchbiegung auf 20 mm begrenzt.

Der entsprechende CW-Profil-Einstand
ist zu beachten. Bei grofteren Decken-
durchbiegungen sind gegebenenfalls
groRere Schenkelldangen der UW-Profile
zu wahlen (siehe in unten stehender
Tabelle).

Dammstoffe

Dammstoffe aus Mineralfasern sind
brandschutztechnisch nicht erforder-
lich, durfen jedoch aus schallschutz-
technischen Grunden abrutschsicher
eingebaut werden.

Fur die Benennung der Feuerwider-
standsklassen sind die Baustoffklassen
der Dadmmstoffe zu berUcksichtigen.

Bei der Verwendung von brennbaren
Dammstoffen verandert sich die Be-
messung der Feuerwiderstandsklasse,
z. B.von F30-Ain F 30-AB.

Anforderungen an die
angrenzenden Bauteile

Siniat Schachtwandkonstruktionen
bieten sicheren Brandschutz durch
nachgewiesene Eigenschaften. Ihre
raumabschlieende Funktion hangt
jedoch nicht allein von der Schacht-
wand, sondern auch von den angren-
zenden Bauteilen ab.

Gem3R DIN 4102-4, Punkt 1.3, Feuer-
widerstand von Gesamtkonstruktionen,
mussen alle fur die Aussteifung, die
Tragfahigkeit und den Raumabschluss
notwendigen Bauteile mindestens der-
selben Feuerwiderstandsklasse ange-
héren wie die Schachtwand selbst.

FUr nichttragende Metallstanderwande
gilt die DIN 4102-4 Tab 48.

Einbauten

Werden in Schachtwande Einbauten
wie Brand- und/oder Rauchschutz-
turen, Brandschutzklappen, Kabel-
oder Rohrdurchfuhrungen, Kabel- und
Rohrschottsysteme oder vergleichbare
Konstruktionen eingebaut, mussen
diese durch entsprechende allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen (AbZ)
derjeweiligen Hersteller ihre Eignung
nachweisen. Angaben zu Rohr- und
auch Leitungsdurchfuhrungen sind in
der Leitungsanlagen Richtlinie (LAR) zu
finden.

Einbau von ELT-Dosen

Der Einbau von ELT-Dosen ist an jeder
beliebigen Stelle der Wandkonstruk-
tion moglich, wenn die Hohlwanddosen
in einen Kasten aus Gipsplatten in Be-
plankungsstarke eingebaut werden.

Revisionsklappen in
Installationsschachten

Der Einbau von Revisionsklappen in
Siniat Schachtwande ist grundsatz-
lich moéglich.Dies wird von einigen
Herstellern, z. B. Upmann oder RUG-
Semin (Alu-Protect Safe, AluRapid

30/ AluRapid Plus 30, AluRapid 90/
AluRapid Plus 90) in der jeweiligen
Zulassung fur Revisionsklappen aufge-
fuhrt.

Weitere Hersteller erteilen auf Anfrage
Auskunft, ob der Einbau ihrer Revisions-
klappen in Siniat Schachtwande maog-
lich ist. Die Freigabe fur die Zulassigkeit
ist vor dem Einbau vom Revisionsklap-
pen-Hersteller einzuholen.

Die exakten Einbaubedingungen legt
immer der jeweilige Revisionsklappen-
Hersteller in seiner Zulassung bzw.
Einbauanleitung fest. Diese Rahmen-
bedingungen sind unbedingt vor dem
Einbau zu berucksichtigen.

Ubersicht gleitende DeckenanschlUsse

WANDHOHE

DECKENDURCH-
BIEGUNG

mm

GLEITENDER

PROFILEINSTAND | FLANSCHBREITE

DECKENANSCHLUSS

<500 <10 nicht erforderlich >20 >40
> 5,00 <10 nicht erforderlich >50 >70
<500 <40 erforderlich >20 > 60

<40 <80
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SW31 Brandschutz mit Schachtwanden mit Unterkonstruktion

BAUTEIL BEZEICHNUNG WANDDICKE | PLATTENDICKE | PLATTENTYP PROFIL WANDHOHEN ACHS- FEUERWIDER-
(DURCHBIEGUNG h/350) ABSTAND STANDSKLASSE
EBI EBII PROFILE

(0,5 kN/m) (1,0 kN/m)

l

SW31 SCHACHTWANDE MIT LAFIRE

S-CW 50/100/2-25 100 2x25 LaFire 507 4,00 4,00 625 F90-A
S-CW 75/125/2-25 125 2x25 LaFire 757 4,00 4,00 625 F90-A
S-CW100/150/2-25 150 2x25 LaFire 100 6,002 6,002 625 F90-A

U Profile Ricken an Rucken verschraubt, a = 625 mm. 2 Durchbiegung h/200.

SW32 Brandschutz mit Schachtwanden mit Unterkonstruktion

BAUTEIL- WAND-| PLATTEN- | PLATTENTYP PROFIL MAXIMALE WANDHOHE IN m, FEUERWIDER-
BEZEICHNUNG DICKE | DICKE DURCHBIEGUNG h/350 STANDSKLASSE
ACHSABSTAND DER PROFILE IN mm
mm mm

SW32 SCHACHTWANDE MIT LAFLAMM / LAPLURA / LAMASSIV

S-CW 50/75/2-12,5 75 2x125 LaFlamm/LaPlura 50 4007 400" 2607 200" - - F30-A
S-CW50/90/2-20 90 2x20 LaMassiv 50 4,007 400" 280" 280" - - F90-A
S-CW75/100/2-12,5 100 2x125 LaFlamm/LaPlura 75 4,00 4,00 4,007 4007 340" 340" F30-A
S-CW 75/115/2-20 15 2x20 LaMassiv 75 4,00 4,00 4007 400" 395" 395"  F90-A
S-CW100/125/2-12,5 125 2x125 LaFlamm/LaPlura 100 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 400"  F30-A
S-CW100/140/2-20 140 2x20 LaMassiv 100 6,00 6,00 6,007 600" 540" 540" F60-A
S-CW100/140/2-20 140 2x20 LaMassiv 100 4,00 4,00 4,00 4,00 4,007 400" F90-A
S-CW100/150/2-25 150 2x25 LaMassiv 100 6.00 6.00 600" 600" - = F90-A

" Durchbiegung h/200. 2 Wandhohe nach DIN 18183-1,
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SW31-33 sowie SWH11-44.

SV\/33 Brandschutz mit Schachtwanden ohne Unterkonstruktion

BAUTEILBEZEICHNUNG | WANDDICKE | PLATTENDICKE | PLATTENTYP | WINKEL MAXIMALE WANDHOHE IN m, FEUERWIDER-
DURCHBIEGUNG h/350 STANDSKLASSE

EBI+ 11/ MAX. BREITE £ 2,00 m

SW33 SCHACHTWANDE OHNE UNTERKONSTRUKTION

S-L30/35/25/2-12,5 25 2x125 LaFlamm 30/30-06 15,00 F30-A
S-L30/35/50/2-25 50 2x25 LaMassiv 30/35-06 15,00 F90-A

) Mit zusatzlicher Ausriegelung.
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SICHERER BRANDSCHUTZ
MIT SINIAT DECKENSYSTEMEN

Allgemeine Hinweise

Siniat Unterdecken und Deckenbeklei-
dungen erreichen alleine oder in Ver-
bindung mit verschiedenen Rohdecken
Feuerwiderstandsklassen bis zu F 120.
Mit Siniat Deckensystemen kénnen
Brandschutzanforderungen auf vielfal-
tige Weise sowohl von der Deckenun-
terseite oder aus dem Zwischendecken-
bereich realisiert werden.

Selbstandige Unterdecken und Decken-
bekleidungen sind Montagedecken, die
eigenstandig den brandschutztechni-
schen Abschluss eines Raumes bilden.
Bei Brandbeanspruchung von unten
bleibt die Feuerwiderstandsdauer der
Rohdecke dabei unberucksichtigt.
Selbstandige Unterdecken und Decken-
bekleidungen kommen also dort zum
Einsatz, wo die daruber liegende tra-
gende Decken- bzw. Dachkonstruktion
brandschutztechnisch nicht bertck-
sichtigt werden kann. Tragwerke ober-
halb der Unterdecken werden dadurch
geschutzt.

Rohdecken sind tragende Konstruk-
tionen z. B. Betondecken, Holzbalken-
decken oder Stahlkonstruktionen. Bei
Brandschutzanforderungen aus dem
Zwischendeckenbereich funktioniert
die Konstruktion nur dann, wenn die
tragende Rohdecke mindestens der
gleichen Feuerwiderstandsdauer an-
gehort, wie die klassifizierte selbstan-
dige Decke (vgl. DIN 4102-4 Punkt 1.3).
Gegebenenfalls muss die Rohdecke
entsprechend brandschutztechnisch
ertUchtigt werden. Installationen im
Zwischendeckenbereich sind nach den
VVorgaben der Leitungsanlagen-Richtli-
nie (LAR) zu befestigen.

Die brandschutztechnische Klassifizie-
rung und Einstufung von Siniat Unter-
decken und Deckenbekleidungen
unter Decken der Bauarten | - Il = Ill
erfolgt nach DIN 4102-4 oder Uber den
Nachweis durch ein Allgemeines bau-
aufsichtliches Prufzeugnis (AbP). Sie
mussen zur Beurteilung ihrer Feuer-
widerstandsklassen als Gesamtkonst-
ruktion aus Rohdecke und Unterdecke
betrachtet werden. Die Klassifizierung
gilt in diesem Fall fur eine Brandbean-
spruchung von der Deckenunterseite
und von der Rohdeckenoberseite,
jedoch nicht aus dem Zwischendecken-
bereich.

Wenn Brandschutzertichtigungen

in Verbindung mit Decken der Bauart
I-1I- Il nicht maglich sind, kann eine
selbstandige Unterdecke bzw. Decken-
bekleidung eingesetzt werden.

Als Verwendbarkeitsnachweis fur
BrandschutzertUchtigungen von Holz-
balkendecken stehen die DIN 4102-4
oder die Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisse (AbPs) von Siniat zur
Verfugung.

Holzbalkendecken und Decken in Holz-
tafelbauart mussen eine geschlossene
obere Abdeckung mit einer Rohdichte

von > 600 kg/m?® besitzen, z. B.

B Sperrholzplatten nach DIN EN 636
B Spanplatten nach DIN EN 312

B gespundete Bretter aus Nadelholz
nach DIN 4072

Bei Brandbeanspruchung von unten
wird der Brandschutz durch die Unter-
decke oder Deckenbekleidung in Ver-
bindung mit der Holzbalkendecke ein-
schlieflich oberseitiger Abdeckung
erreicht.

Bei Brandbeanspruchung von oben

ist ein brandschutztechnisch wirk-
samer Fullbodenaufbau notwendig;

z. B. Trocken-Unterboden mit LaPlura.
Die brandschutztechnische Klassifi-
zierung von Holzbalkendecken setzt
voraus, dass flankierende Bauteile min-
destens die gleiche Feuerwiderstands-
dauer aufweisen wie die klassifizierte
Deckenkonstruktion.

Die Klassifizierung gilt bei allen Siniat
Deckensystemen SD51-57, abgesehen
vom Eigengewicht, nur fUr unbelastete
Unterdecken und Deckenbekleidungen.

Anschlusse

Selbstandige Unterdecken und Decken-
bekleidungen durfen an tragende und
nichttragende raumabschlieltende
Trennwande aus Mauerwerk oder in
Metallstanderbauweise angeschlossen
werden.

Der Anschluss ist moglich an:

B \Wande aus Mauerwerk nach
DIN 1053-1 bis 4

B \Wande aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045

B \Wande aus Porenbeton-Bauplatten
nach DIN 4166

B Wande in Metallstanderbauweise,
Mindestdicke 75 mm fur F 30, Min-
destdicke 100 mm fur F 90.

Angrenzende Bauteile mUssen mindes-
tens der gleichen Feuerwiderstands-
klasse angehdren wie die klassifizierte
selbstandige Decke. Anschlusse von
nichttragenden Trennwanden unter
selbstandigen Unterdecken und Decken-
bekleidungen sind moglich, wenn:

B AnschlUsse fest oder gleitend
analog DIN 4102-4 Abs. 4.10.5.
ausgefuhrt sind

B der Befestigungsabstand < 500 mm
betragt

B die Befestigung an den Tragprofilen
mit Schnellbauschrauben FN,
@ 6,3 mm, Durchdringung Tragprofil
> 15 mm, erfolgt

B diagonale Verstrebungen der
Unterdeckenkonstruktion in den
Wandachsen zug- und druckfest
angeordnet sind.

AnschlUsse an angrenzende Bauteile
sind in allen Beplankungslagen dicht
anzuspachteln. FUr den Anschluss an
brandschutztechnisch klassifizierte
Metallstanderwande muss die Unter-
decke oder Deckenbekleidung mindes-
tens den gleichen Feuerwiderstand
besitzen. Bei Brandbeanspruchung aus
dem Zwischendeckenbereich sind die
unterseitig angeschlossenen nichttra-
genden Metallstanderwande gleitend
anzuschlieRen.

Einbauten
Revisionsklappen

Die maximalen Einbaumalke fur Revi-
sionsklappen sind den jeweiligen Pruf-
zeugnissen (AbP) der Revisionsklappen-
hersteller zu entnehmen.

Einbauleuchten in Siniat Deckensysteme

Maximale Gewichte und Abmessungen
von Einbauleuchten sind der entspre-
chenden Tabelle ,Leuchtenk3dsten" bzw.
den jeweiligen AbPs zu entnehmen.



Dammstoffe

Brandschutztechnisch notwendige
Dammstoffe mussen vollfldchig aufge-
legt sein und die Grund- und Tragprofile
in der erforderlichen Dammstoffdicke
abdecken. Bei einer zweilagigen Anord-
nung der Dammstoffplatten mdssen
die Lagen fugenversetzt angeordnet
werden.

Die Temperaturentwicklung der Ein-
bauleuchten ist zu berucksichtigen,

ggf. ist eine Hinterluftung vorzusehen.

Brandschutztechnisch nicht notwen-
dige Dammstoffe sind, unter Beruck-
sichtigung der Gesamtflachenlast und
der daraus resultierenden Lastklasse,
zuldssig.
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Dampfsperr- und Dampfbremsfolien
beeinflussen die Feuerwiderstands-

dauer nicht.

Leuchtenkadsten in abgehangten Siniat-Decken mit Brandschutzanforderungen

PLATTENTYP

DECKEN:
bxlIxh
mm

SELBSTSTANDIGE UNTERDECKEN

MAX. EINBAUMAR VON LEUCH-
TENKASTEN IN SELBSTANDIGEN

MAX. LEUCHTENGEWICHT /
ZULASSIGE EINZELLAST
JE 4 m2 DECKENFLACHE

kg

FEUERWIDERSTANDS-

KLASSE

NACHWEIS

1x 15mm/1x20 mm/ 350 x 1600 x 150 <6,5kg F30vonunten A: P-3470/4708-MPA BS
2x12,5mm odervon oben
2x12,5mm 350 x 1600 x 150 <10 kg F 30 von unten B: GS 3.2/15-395

odervon oben
2 x 15 mm LaFlamm 350 x 1600 x 180 <10 kg F 60 von unten C: P-3464/888/07-MPA BS
(niveaugleich)
2 x 15 mm LaFlamm 350 x 1600 x 180 <10 kg F 60 von unten D: GS 3.2/15-396
(Kreuzraster)
2 x 20 mm LaMassiv 650 x 1550 x 160 <6,5kg F 90 von unten E: P-2100/247/15-MPA BS +
(niveaugleich) odervon oben F: GS 3.2/15-397
2 x 20 mm LaMassiv 625 x 625 x 130 <6,5 kg F 90 von unten E: P-2100/247/15-MPA BS +
(Kreuzraster) odervon oben F: GS 3.2/15-397
UNTERDECKEN UNTER ROHDECKEN DER BAUART |
1x25mm LaFire 350 x 1610 x 190 <10,5kg F 90 von unten Z: P-3310/761/10-MPA BS

(niveaugleich)

Tragfahigkeitsklassen von Abhangern und Verbindungsmitteln nach DIN 18168-2: 2008-05

Die Lastklasse der Abhangerist fUr das
jeweilige Deckengewicht zu berUck-
sichtigen. Die maximalen Abstande
sind zu berucksichtigen.

Fzul. = 0,15 kN
Fzul. = 0,25 kN
Fzul. =0,40 kN

Achtung:

Die Klassifizierung des Brand-

verhaltens von Dammstoffen nach
DIN EN 13501-1 A1 entspricht nicht
der Klassifizierung nach DIN 4102-1.
Dammstoffe nach DIN EN 13501
kdénnen auch Schmelzpunkte von
<1000 °C aufweisen.
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SD51 Selbstandige Brandschutz-Unterdecken mit Metall-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung von unten

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN-| PLATTEN-
DICKE TYP

GEWICHT

ca. kg/m?

MAXIMALE ACHSABSTANDE DER

UNTERKONSTRUKTION

TRAGPROFIL

LANGS QUER

GRUND-
PROFIL

ABHAN-
GUNG/
BEFESTI-
GUNG

mm

DAMMSTOFF

SD51 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD27+27/25/2-125  2x125 LaFlamm
CD 27+27/25/1-25 1x25 LaMassiv
CD 27+27/30/2-15 2x15 LaFlamm
CD 27+27/40/2-20 2x20 LaMassiv

24
24
30
36

420 500
= 400
- 400
= 400

1000
1000
1000
850

750
750
1000
750

2uldssig
2ul3ssig
2uldssig

2ul3ssig

BAU-
STOFF-
KLASSE

mind. B2
mind. B2
mind. B2
mind. B2

FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

F30-A A+B
F30-A A+B
F60-A C+D
F90-A E

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm
CD 27/20/1-20 1x20 LaFire

CD 27/30/2-15 2x15 LaFlamm
CD 27/40/2-20 2 %20 LaMassiv

23
20
30
35

- 500
= 400
- 400
= 500

1250
1250
1000
1250

1000
750
1000
750

zuldssig
2uldssig
zulassig

2uldssig

mind. B2
mind. B2
mind. B2
mind. B2

F30-A A

F30-A A+B
F60-A C+D
F90-A E+F

AbP-Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P-3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD50-52.

SD51 Selbstandige Brandschutz-Unterdecken mit Metall-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung von unten oder aus dem Zwischendeckenbereich

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN- | PLATTEN-
DICKE TYP

GEWICHT

ca. kg/m?

MAXIMALE ACHSABSTANDE DER
UNTERKONSTRUKTION

TRAGPROFIL

LANGS QUER

GRUND-
PROFIL

ABHAN-
GUNG/

BEFESTI-
GUNG

mm

DAMMSTOFF

DICHTE| STOFF-
KLASSE

BAU-

FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

SD51 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN ODER AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD 27427/25/2-125 2x125 LaFlamm
CD 27+27/25/1-25  1x25 LaMassiv
CD 27+27/40/2-20  2x 20 LaMassiv

24
24
39

500
400
500

600
600
650

40 >30
40 230
2x40 240

F30-A A+B
F30-A A+B
F90-A E+F

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm

CD 27/40/2-20 2 x20 LaMassiv

CD 27/43/25+18 25+18 LaMassiv +
LaFlamm

23
39
40

500
500
500

1250

1250

850
650
750

40 230
2x40 240
2x40 240

F30-A A
F90-A E+F
F90-A E+F

AbP-Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Bei einlagiger Beplankung 1x 25 mm mit Grund- und Tragprofilen sind die PlattenstéRe mit CD 60/27-06-Profilen vollstandig zu hinterlegen.

Hinweis: Bei Brandbeanspruchung ,von unten oder aus dem Zwischendeckenbereich" missen bei niveaugleichen Unterkonstruktionen die CD-Niveauverbinder
sowie die Abhanger mit dem Profil verschraubt werden.
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SD51 Selbstandige Brandschutz-Unterdecken mit Metall-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung aus dem Zwischendeckenbereich

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP UNTERKONSTRUKTION WIDER-
STANDS-
KLASSE

TRAGPROFIL | GRUND-| ABHAN-
PROFIL | GUNG/ DICHTE| STOFF-

LANGS QUER BEFESTI-
GUNG

mm

SD51 BRANDBEANSPRUCHUNG AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH - METALL-UNTERKONSTRUKTION NIVEAUGLEICH

CD 27/15/115 1x15 LaFlamm 18 - 500 1250 850 40 >30 Al F30-A A
CD 27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 23 = 500 1250 850 40 230 Al F30-A A
CD27/40/2-20 2x20 LaMassiv 39 - 400 850 750 2x40 240 Al F90-A E
CD 27/40/2-20 2x20 LaMassiv 39 = 500 850 650 2x40 240 Al F120-A E+F

AbP-Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.

Bei einlagiger Beplankung sind die Plattenstde mit CD 60/27-06-Profilen vollstandig zu hinterlegen.

Hinweis: Bei Brandbeanspruchung ,aus dem Zwischendeckenbereich" muUssen bei niveaugleichen Unterkonstruktionen die CD-Niveauverbinder
sowie die Abhanger mit den Profilen verschraubt werden.

SD51 Selbstandige Brandschutz-Unterdecken mit Holz-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung von unten

BAUTEIL- PLATTEN-| PLATTEN-| GEWICHT | GRUND- MAXIMALE ACHSABSTANDE DER - | FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP LATTEN UNTERKONSTRUKTION WIDER-
STANDS-

TRAGPROFIL GRUND- | ABHAN- KLASSE

LATTEN | GUNG/
LANGS QUER BEFESTI-
GUNG

mm

SD51 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

HD 50+30/25/2-12,5 2x 12,5 LaFlamm 25 30/50 50/30 420 500 1000 1000 zuldssig F30-B A+B
HD 50+30/33/18+15 18 +15 LaFlamm 33 30/50 50/30 400 400 1000 1000 zuldssig F60-B C+D
HD 60+30/40/2-20  2x20 LaMassiv 38 40/60 50/30 - 400 600 850 zuldssig F90-B E+F

AbP Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P-3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD50-52,
Hinweis: Holz-Unterkonstruktion mindestens Sortierklasse S10 (MS10) nach DIN 4074-1 sowie Festigungsklasse C24 nach DIN EN 338 gemaR DIN EN 1912,
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SDH51 Selbstandige Brandschutzdecken in Feucht- und Nassraumen
mit Metall-Unterkonstruktion — Brandbeanspruchung von unten

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG DICKE TYP UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL GRUND-| ABHAN- BAU-

6 PROFIL | GUNG/ STOFF-
6 LANGS QUER BEFESTI- KLASSE

STANDS-
KLASSE

GUNG NACH
DIN 4102
mm

SDH51 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE (IN FEUCHTRAUMEN)

CD 27+27/25/2-12,5 2x125 LaHydro 24 420 500 1000 750 zuldssig mind. B2 F30-A A+B

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaHydro 23 - 500 1250 1000 zuldssig  mind. B2 F30-A A

Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SDH50-54.

SDH51 Selbstandige Brandschutzdecken in Feucht- und Nassraumen
mit Metall-Unterkonstruktion — Brandbeanspruchung von unten oder aus dem
Zwischendeckenbereich

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG DICKE TYP UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL | GRUND- | ABHAN- ROH- BAU- EI/:’:SDE
6 PROFIL | GUNG/ DICHTE | STOFF-
6 LANGS QUER BEFESTI- KLASSE

GUNG NACH
DIN 4102

ca. kg/m? mm

SDH51 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN ODER AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD 27+27/25/2-12,5 2x12,5 LaHydro 24 - 500 750 600 40 >30 Al F30-A A+B

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaHydro 24 - 500 1250 850 40 >30 Al F30-A A

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaHydro 24 - 500 1250 850 40 >30 Al F30-A A

Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SDH50-54.,



Siniat Deckensysteme 51

SD52 Selbstandige Brandschutz-Deckenbekleidungen mit Metall-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung von unten

MAXIMALE ACHSABSTANDE DER
UNTERKONSTRUKTION

TRAGPROFIL ABHANGUNG/
QUER BEFESTIGUNG

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN- | PLATTEN-
DICKE TYP

GEWICHT FEUERWIDER-

STANDSKLASSE

NACHWEIS

GRUND-
PROFIL

LANGS

ca. kg/m? mm mm mm

SD52 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION, TRAGPROFILE ODER HUT-DECKENPROFILE / HUT-FEDERSCHIENEN

CD27/25/2-125  2x125 LaFlamm 23 420 500 - 1000 zulassig F30-A A+B
CD 27/25/1-25 1x 25 LaFlamm 23 = 400 = 1000 zuldssig F30-A A+B
CD 27/30/2-15 2x15 LaFlamm 29 - 400 - 1000 zulassig F60-A C+D
CD 27/40/2-20 2x20 LaMassiv. 35 = 500 = 850 zulassig F90-A [E4R[F

AbP-Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P-3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
* Mit StoBhinterlegung.

SD52 Selbstandige Brandschutz-Deckenbekleidungen mit Holz-Unterkonstruktion
Brandbeanspruchung von unten

MAXIMALE ACHSABSTANDE DER
UNTERKONSTRUKTION

TRAGLATTEN

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN- | PLATTEN-
DICKE TYP

GEWICHT | GRUND-

LATTEN

TRAG-
LATTEN

FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

ABHAN-
GUNG/
BEFESTI-
GUNG

GRUND-
LATTEN
LANGS QUER

mm

SD52 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - HOLZ-UNTERKONSTRUKTION TRAGLATTEN

HD 30/25/2-125  2x125 LaFlamm 23 - 50/30 420 500 - 1000 zulassig F30-B A+B
HD 30/33/18+15 18 +15 LaFlamm 33 - 50/30 420 400 - 1000 zuldassig  F60-B C+D
HD 30/40/2-20 2x20 LaMassiv 37 - 50/30 - 400 - 600 zuldssig F90-B E+F

AbP-Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P 3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD50-52.

SD H 52 Selbstandige Brandschutz-Deckenbekleidungen — in Feucht- und Nass-
raumen mit Metall-Unterkonstruktion — Brandbeanspruchung von unten

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN-
DICKE

PLATTEN-
TYP

GEWICHT

MAXIMALE ACHSABSTANDE DER
UNTERKONSTRUKTION

FEUER-
WIDER-

STANDS-

TRAGPROFIL ABHANGUNG/ KLASSE

LANGS QUER BEFESTIGUNG

GRUND-
PROFIL

84

SDH52 BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION, TRAGPROFILE ODER HUT-DECKENPROFILE / HUT-FEDERSCHIENEN

CD 27/25/2-12,5 2x12,5 LaHydro 23 420 500 - 1000 zul3ssig F30-A A+B

Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SDH50-54,
Hinweis: Holz-Unterkonstruktion mindestens Sortierklasse S10 (MS10) nach DIN 4074-1 sowie Festigungsklasse C24 nach DIN EN 338 gemaR DIN EN 1912,
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SD53 Unterdecken unter Rohdecken der Bauarten I-lll mit Metall-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | ABHANGE-| GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP HOHE UNTERKONSTRUKTION WIDER-
STANDS-
KLASSE

TRAGPROFIL GRUND- ABHANGUNG/
LANGS QUER PROFIL BEFESTIGUNG

ca. kg/m? mm mm mm

SD53 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART |

CD 27+27115/1-15 1x15 LaFlamm 240 17 420 500 1000 750 F30-A J
CD 27/25/1-25 1x25 LaFire >30 25 niveaugleich 500 1250 1000 F90-A z

SD53 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART II

CD27+27/12,5/1-125  1x12,5 LaFlamm >40 14 420 500 1000 500 F30-A J
CD 27+27/15/1-15 1x15 LaFlamm > 40 17 420 500 1000 750 F30-A J

SD53 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART IlI

CD27+27/12,5/1-125  1x12,5 LaFlamm 240 14 420 500 1000 900 F30-A J
CD27+27/12,5/1125  1x12,5 LaFlamm 280 14 420 500 1000 900 F60-A J
CD 27+27/15/1-15 1x15 LaFlamm >80 17 420 500 1000 750 F90-A J
CD 27+27/18/1-18 1x18 LaFlamm 280 19 400 400 1000 750 F120-A J

Nachweise: J: DIN 4102-4, Tab. 99, Z: AbP P-3310/761/10-MPA BS.
Bei F 30-Konstruktionen mit 1x 15 mm LaFlamm sind Dammstoffauflagen zuldssig.

SD53 Unterdecken unter Rohdecken der Bauarten I-1ll mit Holz-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- = MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG TYP UNTERKONSTRUKTION WIDER-

STANDS-

TRAGLATTEN GRUND- ABHAN- BAUSTOFFKLASSE KLASSE

b/h 50/30 mm | LATTEN GUNG/
b/h 50/30 | BEFESTI-
LANGS QUER | mm GUNG

mm mm

SD53 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART |

HD 50+30/15/1-15 1x15 LaFlamm > 40 17 420 500 750 850 zulassig  mind. B2 F30-AB J

SD53 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART II

HD 50+30/12,5/1-125 1x125  LaFlamm 240 14 420 500 850 1000 nicht - F30-AB J
zuldssig
HD 50+30/15/1-15 1x15 LaFlamm  >40 17 420 500 750 850 zuldssig  mind. B2 F30-AB J

SD53 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART IlI

HD 50+30/12,5/1-125 1x125  LaFlamm >40 14 420 500 850 1000 nicht - F30-AB J
zul3ssig

HD 50+30/15/1-15 1x15 LaFlamm  >40 17 420 500 750 850 zuldssig  mind. B2 F30-AB J

HD 50+30/25/2-125 2x125  LaFlamm >80 25 420 500 750 850 nicht - F60-AB J
zul3ssig

Hinweis: Holz-Unterkonstruktion mindestens Sortierklasse S10 (MS10) nach EN 1912
Nachweis: J: DIN 4102-4, Tab. 99.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD53-54.
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SD54 Deckenbekleidungen unter Rohdecken der Bauarten I-Ill mit Metall-
Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- g GEWICHT | MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP UNTERKONSTRUKTION WIDER-
STANDS-
KLASSE

TRAGPROFIL ABHAN- BAUSTOFFKLASSE
GUNG/

LANGS QUER BEFESTI-
GUNG

mm

SD54 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART |

CD 27/15/1-15 1x15 LaFlamm 240 15 420 500 1000 zuldssig mind. B2~ F30-A J

SD54 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART II

CD27/125/1-125  1x125 LaFlamm >40 12 420 500 1000 nicht zulassig - F30-A J
CD 27/15/1-15 1x15 LaFlamm > 40 15 420 500 1000 zulassig mind. B2 F30-A J

SD54 METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART llI

CD27/125/1-125  1x125 LaFlamm 240 12 420 500 1000 nicht zuldssig - F30-A J
CD 27/15/1-15 1x15 LaFlamm 240 15 420 500 1000 zulassig mind. B2 F30-A J
CD27/125/1-125  1x125 LaFlamm >80 12 420 500 1000 nicht zuldssig - F60-A J
CD 27/15/1-15 1x15 LaFlamm >80 15 420 500 1000 nicht zulsssig - F90-A J
CD27/18/1-18 1x18 LaFlamm >80 17 400 400 1000 nicht zuldssig - F120-A J

Nachweis: J: DIN 4102-4, Tab. 99.

SD54 Deckenbekleidungen unter Rohdecken der Bauarten I-lll mit Holz-
Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | ABHANGE- [ GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF | FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP HOHE UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL ABHANGUNG/ STANDS-
BEFESTIGUNG KLASSE

LANGS ,QUER

mm

SD54 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART |

HD 30/15/1-15 1x15 LaFlamm >40 15 420 500 750 zulassig F30-AB  J

SD54 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART Il

HD 30/12,5/1-12,5 1x125 LaFlamm 240 12 420 500 850 nicht zulassig F30-AB J
HD 30/15/1-15 1x15 LaFlamm > 40 15 420 500 750 zulassig F30-AB J

SD 54HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART Il

HD 30/12,5/1-12,5 1x125 LaFlamm 240 12 420 500 850 nicht zuldssig F30-AB J
HD 30/15/1-15 1x15 LaFlamm > 40 15 420 500 750 zulassig F30-AB J
HD 30/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 280 22 420 500 750 nicht zuldssig F60-AB J

Hinweis: Holz-Unterkonstruktion mindestens Sortierklasse S10 (MS10) nach DIN 4074-1 sowie Festigungsklasse C24 nach DIN EN 338 gemaR DIN EN 1912,
Nachweis: J: DIN 4102-4, Tab. 99.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD53-54.
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Massivdecken im Bestand — Erfahrungswerte zur orientierenden Bestimmung

DECKENTYP KONSTRUKTION DECKEN- DECKENTYP KONSTRUKTION DECKEN-
(BEZEICHNUNG) BAUART (BEZEICHNUNG) BAUART
NACH DIN NACH DIN
4102-4: 4102-4;
1994-03 1994-03
Segmentbogen- I :: Il Massivdecken I
Gewdlbe o TT Leipziger Decke
(Preukische Kappe) H
Il
I
Il
I
Il
Stahltragerdecken Kleinsche Decke ‘ ‘ Il
Forster-Ziegel
//// 72% ///// //////%
Stahlstein-Kappen I
Stahlbetonhohldielen Il Wencko-Decke I
I
— =t osr0001000¢ j ﬁﬁ H= =0
0 ; : Wl L
|
Stahlbeton und Stahl- I Ackermann-Decke I
steinbalken ¥
Gunther-Decke
Stahlstein-Balken I
Schlackenbeton- I Zwickauer I
Balken ‘ : Rippenplatte

aailian

Quelle: MFPA Leipzig, Dr. Ing. Peter Nause.
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Massivdecken im Bestand Holzbalkendecken im Bestand

DECKENTYP KONSTRUKTION DECKEN- DECKENTYP KONSTRUKTION DECKEN-

(BEZEICHNUNG) BAUART (BEZEICHNUNG) BAUART
NACH DIN NACH DIN
4102-4: 4102-4 .
1994-03 1994-03

DIN-F-Decke 1l Holzbalkendecken %

| : | Traditionell == S

Menzel-L-Decke ﬁ Il Leichtbauweise | | Y
= ?‘/—— - = |
LI = =
- = =i
H | |
|
T-Balken 1l Holzbalkendecke ‘ . ‘ v
R als Einschub mit
Auffullung auf Lehm-
verstrich
Kassettenplatten- I Holzbalkendecke I\
Decke mit Einschub und
HWL-Platten
TR
Spannbeton- I Holzbalkendecke ) N ) IV
Hohldielen | | mit HWL-Platten
10000000000009¢ une Estrie

! iz I N !
! ! NN NN NN NN N NN S

Stahl- oder Spann-
betondecke nach
DIN 1045

Hinweis:

Die hier abgebildeten Beispiele dienen
lediglich als Orientierung fur eine

erste Einschatzung. Malkgeblich ist
ausschlieBlich die Einstufung der
Bestandsdecke durch den zustandigen
Statiker.
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SD55 Unterdecken unter Holzbalkendecken mit Metall-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GEWICHT | MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL | GRUND- | ABHAN- ROH- | BAU- EIAAZ‘EES
PROFIL | GUNG/ DICHTE | STOFF-
BEFESTI- KLASSE
GUNG

ca. kg/m? mm kg/m3

SD55 METALL-UNTERKONSTRUKTION CD-PROFILE 60/27-06

CD 27+27/12,5/1-12,5 1x12,5 LaFlamm 14 420 400 1000 900 zuldssig - mind. B2 F30-B K
CD 27+27/15/1-15 1x15 LaFlamm 17 420 500 1000 750 zuldssig - mind. B2 F30-B K
CD 27+27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 26 420 400 1000 750 zuldssig - mind. B2 F60-B K
CD 27+27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 27 - 416 1000 950 100 13 (URSA) A2 F90-B 0
CD 27+27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 28 — 400 1000 920 100 214 A2 F90-B N+G
CD 27+27/25/1-25 1x25 LaMassiv 27 - 400 1000 920 100 214 A2 F90-B N+G
CD 27+27/29,5/9,5+20  1x 9,5 + LaGyp+ 29 — 400 750 750 (Decke mit Einschub geputzt) + F90-B N+G
1x20 LaMassiv Dammstoff

Nachweise: K: DIN 4102-4 Tab. 57, 0: P-3210/2008-MPA BS, N: P-SAC-02/111-760, G: GS 3.2/15-432-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD55-57.
Die erforderliche Balkenbreite gemaR AbP ist zu beachten.

SD55 Unterdecken unter Holzbalkendecken mit Holz-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- PLATTEN- | GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL | GRUND- | ABHAN- BAU-
LATTEN | GUNG/ DICHTE | STOFF-

STANDS-
KLASSE

LANGS  QUER BEFESTI- KLASSE
GUNG

ca. kg/m2 mm

SD55 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

HD 50+30/12,5/1-125 1x12,5 LaFlamm 15 420 400 850 1000 zuldssig - mind. B2 F30-B K
HD 50+30/15/1-15 1x15 LaFlamm 18 420 500 750 850 zuldssig - mind. B2 F30-B K
HD 50+30/25/2-125 2x12,5 LaFlamm 28 420 400 750 850 zuldssig - mind. B2 F60-B K
HD 50+30/25/2-125 2x125 LaFlamm 27 - 330 750 900 100 > 30 Al F90-B N+G
HD 50+30/25/1-25  1x25 LaMassiv 26 = 330 750 900 100 >30 Al F90-B N+G

Nachweise: K: DIN 4102-4 Tab. 57, N: P-SAC-02/111-760, G: GS 3.2/15-432-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD55-57.
Die erforderliche Balkenbreite gemaR AbP ist zu beachten.
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SD56 Deckenbekleidungen unter Holzbalkendecken mit Metall-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN-| GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL ABHANGUNG/ ROH- BAU- EIQI;ISDE‘
BEFESTIGUNG DICHTE | STOFF-
LANGS QUER KLASSE

ca. kg/m2 kg/m3

SD56 METALL-UNTERKONSTRUKTION CD-PROFILE 60/27-06

CD 27/12,5/1-12,5 1x125 LaFlamm 13 420 400 900 zuldssig - mind. B2 F30-B K

CD 27/15/1-15 1x15 LaFlamm 16 420 500 750 zuldssig - mind. B2 F30-B K

CD 27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 25 420 400 750 zuldssig - mind. B2 F60-B K
CD 27/20/1-20 1x20 LaMassiv. 22 = 400 900 100 >30 Al F60-B M
CD 27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 22 - 400 920 100 >14 A2 F90-8 N+G
CD 27/25/1-25 1x25 LaMassiv 26 - 400 920 100 >14 A2 F90-B N
CD 27/29,5/9,5+20 1x95+  LaGyp/ 27 - 400 750 (Decke mit Einschub, geputzt)  F90-B N+G

1x20 LaMassiv + Dammstoff

SD56 METALL-UNTERKONSTRUKTION HUTPROFIL

CD 15/20/1-20 1x20 LaMassiv 19 - 600 1000 zuldssig - mind. B2 F30-B W
CD 15/20/1-20 1x20 LaMassiv. 22 = 500 9500 100 >30 Al F60-B W

CD 15/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 28 - 400 920 100 214 A2 F90-B N+G
CD15/29,5/+9,5/1-20  1x9,5+ LaGyp 28 = 400 750 (Decke mit Einschub, geputzt) F90-B N+G

1x20 LaMassiv + Dammstoff

Nachweise: K: DIN 4102-4 Tab. 57, M: P-MPA-E-99-167, N: P-SAC-02/111-760, G: GS 3.2/15-432-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD55-57.
Die erforderliche Balkenbreite gemaf AbP ist zu beachten.

SD56 Deckenbekleidungen unter Holzbalkendecken mit Holz-Unterkonstruktion /
ohne Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN-| GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE UNTERKONSTRUKTION WIDER-
STANDS-

TRAGLATTEN ABHANGUNG/ ROH- BAU- KLASSE

b/h 50/30 mm BEFESTIGUNG DICHTE | STOFF-
KLASSE

LANGS QUER

kg/m3

SD56 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

HD 30/12,5/1-12.5 1x125 LaFlamm 14 420 400 850 zuldssig - mind. B2 F30-B K
HD 30/20/1-20 1x20 LaMassiv 20 = 750 1000 zulassig - mind. B2 F30-B 1l
HD 30/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 26 420 400 750 zuldssig - mind. B2 F60-B K
HD 30/20/1-20 1x20 LaMassiv. 23 = 400 500 100 >30 Al F60-B W
HD 30/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 29 - 330 920 100 230 Al F90-B N+G
SD56 OHNE UNTERKONSTRUKTION

HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 17 - - 900 zuldssig - mind. B2  F30-B W
HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 21 = = 900 100 230 Al F60-B MW

Nachweise: K: DIN 4102-4 Tab. 57, M: P-MPA-E-99-167, N: P-SAC-02/111-760, G: GS 3.2/15-432-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD55-57.
Die erforderliche Balkenbreite gemaf AbP ist zu beachten.
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SD57 Unterkonstruktion mit teilweise freiliegenden Balken

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GRUND- GEWICHT | TRAG- MAXIMALE ACHSABSTANDE DER FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP LATTEN LATTEN UNTERKONSTRUKTION WIDER-

STANDS-

KLASSE

TRAGPROFIL GRUND- | ABHAN-
LATTEN | GUNG/

LANGS QUER BEFESTI-
GUNG

ca. kg/m? mm

SD57 UNTERKONSTRUKTION SEITLICH AN BALKEN BEFESTIGT - TRAGLATTEN

HD 60/12,5/1-12,5 1x125 LaFlamm - 14 40/60 - 400 - 1000 F30-B W
HD 60/15/1-15 1x15 LaFlamm = 16 40/60 = 500 = 850 F30-B W
HD 60/25/2-12,5 2x125 LaFlamm - 24 40/60 - 400 - 850 F60-B W

SD57 UNTERKONSTRUKTION SEITLICH AN BALKEN BEFESTIGT - GRUND- UND TRAGLATTEN

HD 60+40/12,5/1-125  1x125 LaFlamm 40/60 17 60/40 420 400 1000 1200 F30-B W
HD 60+40/15/1-15 1x15 LaFlamm 40/60 22 60/40 420 500 850 1000 F30-B W
HD 60+40/25/2-125  2x125 LaFlamm 40/60 29 60/40 420 400 850 1000 F60-B W

Nachweis: W; Brandschutz gemaf DIN 4102-4 Tab. 64.

SD55‘57 Brandschutztechnische notwendige oberseitige Abdeckungen

NACHWEIS FEUERWIDER- OBERE ABDECKUNG DAMMSTOFF
STANDSKLASSE

ROHDICHTE | BAUSTOFFKLASSE
kg/m?

| DIN 4102-4 Tab. 56 F30-B/ > 13 mm Holzwerkstoffplatten, 30 30 Al
F60-Bvonunten Rohdichte > 600 kg/m3
> 21 mm gespundete Bretter
schwimmender Estrich fur Brandschutz von oben

K DIN 4102-4 Tab. 57 F30-B > 16 mm Holzwerkstoffplatten, = 2ul3ssig mind. B2
Rohdichte > 600 kg/m3
> 21 mm gespundete Bretter
schwimmender Estrich fir Brandschutz von oben

K DIN 4102-4 Tab. 57 F60-B > 19 mm Holzwerkstoffplatten, - zuldssig mind. B2
Rohdichte > 600 kg/m3
> 27 mm gespundete Bretter
schwimmender Estrich fir Brandschutz von oben

L P-MPA-E-98-006 F30-B > 16 mm Holzwerkstoffplatten, 100 15 A2
Rohdichte > 600 kg/m3
> 21 mm Nut-Federschalung nach DIN 4072

M P-MPA-E-99-167 F60-B > 22 mm Hobeldielen 100 30 Al
P-SAC-02/11I-760 F90-B > 21 mm Hobeldielen 100 15 A2
0 URSA P-3210/2008-MPA BS F90-B > 19 mm Holzspanplatten ,Premium-Board 100 13 (URSA) A2
Pyroex" gemafl AbP P-BAY26-120750
W DIN 4102-4 Tab. 64 F30-B > 16 mm Holzwerkstoffplatten, = zul3ssig mind. B2

Rohdichte > 600 kg/m3
> 21 mm gespundete Bretter
W DIN 4102-4 Tab. 64 F60-B > 19 mm Holzwerkstoffplatten, - 2uldssig mind. B2
Rohdichte > 600 kg/m3
> 27 mm gespundete Bretter

Y P-3757/691/09-MPA BS F30-B > 19 mm Holzwerkstoffplatten, 100 16 A2
Rohdichte > 600 kg/m3
> 21 mm Hobeldielen

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD55-57.



BRANDSCHUTZ MIT FREITRAGENDEN UNTERDECKEN

Als wichtiges Brandschutzelement
haben Unterdecken, z. B. in notwen-
digen Fluren, eigenstandig folgende
Schutzwirkung zu erfullen:

B Schutz des Deckenhohlraumes mit
gegebenenfalls wichtigen Installa-
tionselementen gegen einen mog-
lichen Brand aus dem Rettungsweg

B Schutz des Rettungsweges bei
einem Brand im Deckenhohlraum

B Abschottung der Brandlast
F 30-A von unten

Der Anwendungsbereich fur F 30-De-
cken von unten gliedert sich wie folgt:

B die Klassifizierung F 30-A von unten
gilt fur Unterdecken allein

B die Klassifizierung F 30-A von unten
gilt auch unter Rohdecken der
Bauart I-11l

B die Klassifizierung F 30-B gilt in
Verbindung mit Holzbalkendecken
entsprechend der Bauart IV

F 30-A von unten oder oben

Der Anwendungsbereich gliedert sich
wie folgt:

B die Klassifizierung F 30-A von unten
oder oben gilt fur Rohdecken der
Bauart Ill.

m fUr Rohdecken der Bauart lund Il
sowie Holzbalkendecken ist eine
zusatzliche brandschutztechnische
ErtUchtigung der Rohdeckenunter-
seite erforderlich.

Der Anschluss an Metallstanderwande
ohne Dammung im Wandhohlraum ist
nicht zul3ssig.

Dammschichten

Im Zwischendeckenbereich durfen sich
keine zusatzlichen Dammschichten
befinden.

Verwendbarkeitsnachweis Brandschutz
fur Unterdecken freitragend F 30-A
von unten bzw. unten oder oben:
Allgemeines bauaufsichtliches Priuf-
zeugnis Nr. P-3437/2436-MPA BS
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F 90-A von unten

Der Anwendungsbereich gliedert sich
in folgende Punkte:

B die Klassifizierung F 90-A von unten
gilt fur die Unterdecken allein

B die Klassifizierung F 90-A von unten
gilt unter Rohdecken der Bauart I-llI

B die Klassifizierung F 90-B von unten
gilt in Verbindung mit Holzbalken-
decken entsprechend der Bauart IV

Verwendbarkeitsnachweis Brand-
schutz F 90 von unten:
Allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis Nr. P-3329/780/10-MPA BS

F 90-A von unten oder oben

Der Anwendungsbereich der Klassifi-
zierung F 90-A von unten oder oben
gilt fur die Unterdecken allein, wenn die
daruberliegende Rohdecke die Feuer-
widerstandsklasse F 90 erfullt. Die
Klassifizierung F 90-A von unten allein
gilt auch fur alle Rohdecken der Bauart
[-1V.

Verwendbarkeitsnachweis Brand-
schutz F 90 von unten oder oben:
Allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis Nr. P-3662/294/10-MPA BS
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SD59 Freitragende Unterdecken mit Brandbeanspruchung

&

Spannweiten von CW-Profilen als Doppel-Tragprofil - F 30-A von unten

PLATTENDICKE DAMMSTOFF CW-PROFIL CW 50-06 CW75-06 CW100-06 CW125-06 CW150-06
ACHSABSTAND DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT

mm mm mm mm mm mm

LASTKLASSE BIS 0,3 kN/m2, DECKENGEWICHT 0,25 kN/m?

18 LaFlamm 60 40 500 2530 3200 3800 4350 4400
18 LaFlamm 60 40 625 2380 3010 3610 4070 4400
2x12,5 LaFlamm 60 40 500 2530 3200 3800 4350 4400
2x12,5 LaFlamm 60 40 625 2380 3010 3610 4070 4400

LASTKLASSE BIS 0,3 kN/m2 + ZUSATZLASTEN, DECKENGEWICHT 0,25 kN/m2 + ZUSATZLASTEN VON 0,05 kN/m2 = 0,30 kN/m?

18 LaFlamm 60 40 500 2330 2940 3490 4000 4390
18 LaFlamm 60 40 625 2190 2770 3320 3740 4120
2x125 LaFlamm 60 40 500 2330 2940 3490 4000 4390
2x125 LaFlamm 60 40 625 2190 2770 3320 3740 4120

” Spannweiten von CW-Profilen als Doppel-Tragprofil — F 30-A von unten oder oben

PLATTENDICKE DAMMSTOFF CW-Profil CW50-06 CW 75-06 CwW100-06 CW 125-06 CW150-06
ACHSABSTAND DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT
mm mm mm mm mm mm

LASTKLASSE BIS 0,3 kN/m2, DECKENGEWICHT 0,25 kN/m?

18 La Flamm 60 40 500 2530 3200 3800 4350 4400

18 LaFlamm 60 40 625 2380 3010 3610 4070 4400

2x125 LaFlamm 60 40 500 2530 3200 3800 4350 4400

2x125 LaFlamm 60 40 625 2380 3010 3610 4070 4400

LASTKLASSE BIS 0,3 kN/m2 + ZUSATZLASTEN, DECKENGEWICHT 0,25 kN/m2 + ZUSATZLASTEN VON 0,05 kN/m2 = 0,30 kN/m?

18 LaFlamm 60 40 500 2330 2940 3490 4000 4390
18 LaFlamm 60 40 625 2190 2770 3320 3740 4120
2x125 LaFlamm 60 40 500 2330 2940 3490 4000 4390
2x125 LaFlamm 60 40 625 2190 2770 3320 3740 4120

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD59.
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SD59 Freitragende Unterdecken mit Brandbeanspruchung

&

Spannweiten von CW-Profilen als Doppel-Tragprofil - F 90-A von unten

PLATTENDICKE | CW-Profil CW50-06 CW 75-06 CW100-06 CW 125-06 CW150-06
ACHSABSTAND | DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT

mm mm mm mm mm mm

LASTKLASSE BIS 0,50 kN/m2, DECKENGEWICHT INKL. EINBAUTEN

2 x 20 LaFire 625 2650 3150 3650 4000 4400

LASTKLASSE BIS 0,50 kN/m2 + ZUSATZLASTEN, DECKENGEWICHT INKL. EINBAUTEN = 0,40 kN/m2 + ZUSATZLASTEN VON 0,15 kN/m2 = 0,55 kN/m?

2 x 20 LaFire 625 2450 2900 3300 3600 3800

&

Spannweiten von CW-Profilen als Doppel-Tragprofil - F 90-A von unten oder oben

PLATTENDICKE | CW-Profil CW 50-06 CW75-06 CW100-06 CW125-06 CW150-06

ACHSABSTAND | DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT DOPPELT
mm mm mm mm mm mm

LASTKLASSE BIS 0,50 kN/m2, DECKENGEWICHT INKL. EINBAUTEN 0,45 kN/m?

2 x 25 LaFire 625 2800 3250 3750 4000 4400

LASTKLASSE BIS 0,50 kN/m2 + ZUSATZLASTEN, DECKENGEWICHT INKL. EINBAUTEN = 0,45 kN/m2 + ZUSATZLASTEN VON 0,15 kN/m2 = 0,60 kN/m?

2 x 25 LaFire 625 2600 3050 3500 3900 4200

Erweiterte Anwendungen siehe Broschire SD59.
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SINIAT

DACHSYSTEME

Allgemeine Hinweise

Die erforderliche Brandschutzklassifi-
kation von Dachkonstruktionen kann
durch die Montage von zusatzlichen
Unterdecken oder Deckenbekleidungen
erreicht werden. Dabei wird zwischen
zwei Fallen unterschieden:

A) Die Klassifizierung wird durch die
vorhandene Dachgeschossbeklei-
dung in Verbindung mit zusatzli-
chen Deckensystemen erreicht.

B) Die Klassifizierung wird durch eine
Unterdecke oder Deckenbeklei-
dung, die allein den geforderten
Feuerwiderstand erfullt, erreicht.

Brandschutztechnische Nachweise von
raumabschlieltenden Dachkonstrukti-
onen kénnen der DIN 4102-4 sowie den
entsprechenden Siniat-AbPs entnom-
men werden.

Anforderungen an die
angrenzenden Bauteile

Geman DIN 4102-4, Punkt 1.3, Feuer-

widerstand von Gesamtkonstruktionen,

mussen alle fur die Aussteifung, die
Tragfahigkeit und den Raumabschluss
notwendigen Bauteile mindestens
derselben Feuerwiderstandsklasse an-
gehdren wie die Dachbekleidung oder
Unterdecke selbst. Der Anschluss von
raumabschlieenden Dachbekleidun-

gen oder Unterdecken mit bestimmten
Feuerwiderstandsklassen, z. B. an
Giebelwande, Holzpfetten oder andere
Wandsysteme, ist nur dann maoglich,
wenn diese Konstruktionen ebenfalls
einschlielich ihrer tragenden Bauteile
auf die gleiche Feuerwiderstandsklasse
ertuchtigt werden.

Anforderung an die
Bedachung gegen Flugfeuer
und strahlende Warme

Als widerstandsfahige Bedachungen
gegen Flugfeuer und strahlende Warme
gelten z. B. Betondachsteine, Ziegel,
Schiefer und Hartfaserzementplatten
der Baustoffklasse A oder Blechbe-
dachungen mit mindestens 0,5 mm
dickem Blech. Es gelten die Angaben
und Anforderungen nach DIN 4102-4
Abs. 8.7. bzw. DIN 4102-7.

Bei einigen Dachkonstruktionen wird
der geforderte Brandschutz nurin Ver-
bindung mit einer notwendigen oberen
Schalung als geschlossene Abdeckung
nach DIN 4102-4 erreicht. Die Notwen-
digkeit einer oberen Schalung kann
den Konstruktionstabellen entnommen
werden.

Bei einer Anforderung F 30:

16 mm Holzwerkstoffplatte (Rohdichte
> 600 kg/m?3), alternativ 21 mm Nut- und
Federschalung

Bedachungen und Definitionen nach DIN 4102-7

HARTE BEDACHUNG

Widerstandsfahig gegen Flugfeuer und
strahlende Warme

Nachweis nach

- DIN 4102-4

- DIN 4102-3

- DIN EN 1187 in Verbindung mit
DIN EN 13501-5

2.B.

Ziegel

Betondachsteine

Betonwerksteinplatten > 4 cm
Metallbahnen > 0,5 mm Dicke auf Schalung
2-lagige Bitumen-Dachbahnen auf Schalung
Grundach (Intensivbegrinung)
Kiesschuttung

WEICHE BEDACHUNG

Leicht entzundlich

2.B.

Holzschindeln

Stroh

Reet

Schilf

Unbesandete Pappe

Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-62.

Bei einer Anforderung F 90:

19 mm Premium-Board-Pyroex gemafn
Prufzeugnis P-BAY26-120750 der

Fa. Pfleiderer

Abseitenwande / Drempel

Werden Abseitenwande gebaut, kén-
nen hinsichtlich der Anordnung der
Warmedammung zwei unterschiedliche
Ausfuhrungsvarianten gewahlt werden.

Bei einer Abseitenwand / Drempel
ohne Brandschutzanforderungen kann
die Beplankung der Dachschrage mit
Dampfbremse und Dammung bis zur
Traufe gefuhrt werden. In Abhangig-
keit von der Hohe der Abseitenwand
kann der Raum zwischen Traufe und
Abseitenwand zuganglich bleiben und
genutzt werden.

Bei einer Abseitenwand / Drempel

mit Brandschutzanforderungen kon-
nen Dampfbremse und Dammung in die
Abseitenwand gefuhrt werden. Die Be-
plankung der Abseitenwand muss der
Dachschrage entsprechen. Der Raum
zwischen Abseitenwand und Dach-
schrage kann nicht genutzt werden.



Siniat Dachsysteme 63

BRANDSCHUTZ MIT ABGEHANGTEN DECKEN UNTER DACHSCHRAGEN

Kehlbalken

Kehlbalken, die nicht zuganglich sind,
werden brandschutztechnisch in Ver-
bindung mit der Dachkonstruktion
betrachtet. Bei Nutzung und Zugang-
lichkeit oberhalb von Kehlbalken gelten
die Anforderungen gemaf Holzbalken-
decken. Die Dachschragen oberhalb
genutzter Kehlbalkendecken werden
brandschutztechnisch bis zum First
ertuchtigt.

Dammstoffe

Dammstoffbreiten sind so zu wahlen,
dass der Dammstoff abgleitsicher

und vollflachig zwischen den Sparren /
Kehlbalken montiert ist. Die Vorgaben
der Dammstoffhersteller zur Verarbei-
tung sind entsprechend zu beachten.
Die Eigenschaft der zu verarbeitenden
Dammstoffe richten sich neben den
bauphysikalischen Vorgaben und der
jeweils geltenden Anforderung aus der
aktuellen Energieeinsparverordnung
nach den Angaben der bauaufsicht-
lichen Zulassung bzw. der DIN 4102-4.

Brandschutztechnisch nicht notwen-
dige Dammstoffe sind, unter Beruck-
sichtigung der Gesamtflachenlast und
der daraus resultierenden Lastklasse,
zuldssig. Dampfsperr- und Dampf-
bremsfolien beeinflussen die Feuer-
widerstandsklasse nicht. Konstruktive
Lage und Art der Dampfsperr- und
Dampfbremsfolien sind bauphysikalisch
zu bemessen.

Nagelplattenbinderdach

Die Nagelplattenbinderkonstruktion
nach DIN 1052-1 muss aus einer Holz-
Unterkonstruktion, welche mindestens
der Sortierklasse S10 (MS10) nach

DIN 4074-1 sowie Festigungsklasse C24
nach DIN EN 338 angehort, bestehen.
Die Balken fur den Obergurt bzw. den
Untergurt mdssen mindestens eine
Breite von 60 mm aufweisen.

Nagelplattenbinderkonstruktionen

mit Brandschutzanforderung mussen
nachgewiesen werden. UnterstUtzen-
de und aussteifende Bauteile mUssen
mindestens einen Feuerwiderstand von
30 Minuten aufweisen.

Unterhalb der Nagelplattenbinder muss
vollfldchig eine 0,23 mm dicke Dampf-
bremse ,pro clima" angeordnet werden.
Die Befestigung erfolgt mit Stahlklam-
mern 12,8/75/0,7 mm an den Nagel-
plattenbindern.

Trapezblechdacher

Eine statische Bemessung von Trapez-
blechdachern erfolgt gemaf den Her-
stellerangaben. Die Trapezblechdicke
betragt > 0,7 mm, die Mindesththe der
Sicken > 150 mm. Die Verschraubung

in die Sicke erfolgt mit zugelassenen
Befestigungsmitteln. Durch zusatzliche
Dachbekleidungen ergeben sich Zusatz-
lasten, die unter dem Gesichtspunkt der
Gesamtstatik zu betrachten sind.

SD61 Direktbekleidung von geneigten Dachern und Kehlbalkendecken mit Brandschutz

PLATTEN-
DICKE

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

PLATTEN- | GEWICHT

MAXIMALE AB-
STANDE DER KEHL-
BALKEN /SPARREN

ANFORDERUNG
AN DACH-
AUFBAU ODER
BEDACHUNG

SPARREN

ca. kg/m2

SD61 OHNE UNTERKONSTRUKTION

HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 18
HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 21
HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 18
HD 0/20/1-20 1x20 LaMassiv 21

harte Bedachung 1000 zul3ssig mind. B2 F30-B M
harte Bedachung 900 >100 >30 Al F60-B W
obere Schalung 1000 2uldssig mind. B2 F30-B MW
obere Schalung 900 >100 >30 Al F60-B W

DAMMSTOFF FEUER-
WIDER-
STANDS-

KLASSE

NACHWEIS

ROH-
DICHTE

BAU-
STOFF-
KLASSE

kg/m?

Nachweis: M: P-MPA-E-99-167.



64 Siniat Dachsysteme

SD61 Brandschutz mit Deckenbekleidungen unter geneigten Dachern oder
Kehlbalkendecken — mit Metall- oder Holz-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GE- UNTER- ANFORDE- | MAXIMALE ABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG | DICKE TYP KONSTRUK- | RUNG AN UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TION DACH- STANDS-
AUFBAU TRAGPROFIL | ABSTAND | DICKE | ROH- BAU- KLASSE

ODERBE- | . ; SPARREN/ DICHTE | STOFF-
DACHUNG | WANGS QUER [ BALKEN oL AGeE

mm

METALL-UNTERKONSTRUKTION

CD27/125/1-125 1x12,5 LaFlamm/ 12 CD 60/27-06 harte - 500 920 >100 215 A2 F30-B L
LaPlura Bedachung
CD27/12,5/1-12,5 1x12,5 LaFlamm/ 12 CD 60/27-06 obere 420 400 1000 zulassig mind. B2 F30-B P
LaPlura Schalung
CD27/25/2-125 2x125 LaFlamm/ 22 CD 60/27-06 keine An- 420 500 1000 zuldssig mind. B2 F30-B Q
LaPlura forderungen
CD 27/25/2-125 2x125 LaFlamm/ 22 CD 60/27-06 obere 420 400 1000 zuldssig mind. B2 F60-B P
LaPlura Schalung
CD27/2011-20  1x20 LaMassiv = 18 CD60/27-06/ harte - 600 1000 zu13ssig mind. B2 F30-B M
Hutprofil Bedachung
CD27/20/1-20  1x20 LaMassiv 21 CD60/27-06/ harte = 400 900 100 >30 Al F60-B M
Hutprofil Bedachung
CD27/25/2-125 2x125 LaFlamm 26 CD60/27-06/ harte - 400 920 120 > 40 Al F90-B N+G
Hutprofil Bedachung
CD27/25/1-25  1x25 LaMassiv 26 CD60/27-06/ obere - 400 950 100 13 A2 F90-B R
Hutprofil Schalung (URSA)

SD61HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

HD 30/12,5/1-125 1x12,5 LaFlamm/ 12 50/30 harte - 500 870 100 >15 A2 F30-B L
LaPlura Bedachung
HD 30/12,5/1-125 1x12,5 LaFlamm/ 12 50/30 harte = 416 920 100 >19 A2 F30-B S
LaPlura Bedachung
HD 30/25/2-12,5 2x125 LaFlamm/ 22 50/30 keineAn- 420 500 750 zuldssig mind. B2 F30-B Q
LaPlura forderungen
HD 30/20/1-20  1x20 LaMassiv 18 50/30 harte - 400 900 100 >30 Al F60-B M
Bedachung
HD 30/25/2-12,5 2x 125 LaFlamm 22 50/30 harte - 330 920 100 >30 Al F90-B N+G
Bedachung

Nachweise: L: P-MPA-E-98-006, M: P-MPA-E-99-167, N: P-SAC-02/11I-760, P: DIN 4102-4, Tab. 65, Q: DIN 4102-4, Tab. 66, R: P-3694/628/09-MPA BS,
S:3511/0479-MPA BS, G: GS 3.2/15-432-1.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-62.
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SD61 Brandschutz mit Deckenbekleidungen — Holz-Unterkonstruktion,
mit teilweise freiliegenden Deckenbalken

BAUTEIL- PLATTEN-| GE- UNTERKONSTRUKTION MAXIMALE ABSTANDE DER DAMMSTOFF | FEUER-
BEZEICHNUNG UNTERKONSTRUKTION WIDER-

GRUND-| TRAG- | ANFOR- | TRAGPROFILE | GRUND- | BALKEN- i{ﬁ!gé
LATTEN | LATTEN | DERUNG |LANGS QUER |LATTEN [ABSTAND

AN BAL-

KEN BZW.

HOLZ- LICHTES

RIPPEN MAG

mm

SD61 TRAGLATTEN

HD 60/12,5/1-125  1x125 LaFlamm/ 13 - 40/60  obere 420 400 - 1000 zuldssig mind. B2 F30-B V
LaPlura Schalung

HD 60/25/2-12,5 2x125 LaFlamm/ 23 - 40/60  obere 420 400 - 850 zuldssig mind. B2 F60-B V
LaPlura Schalung

SD61 GRUND- UND TRAGLATTEN

HD 60+40/12,5/ 1x12,5 LaFlamm/ 14 40/60  60/40  obere 420 400 1000 1200 zuldssig mind. B2 F30-B W
1125 LaPlura Schalung
HD 60+40/25/ 2x125 LaFlamm 24 40/60  60/40  obere 420 400 850 1000 zuldssig mind. B2 F60-B W
2-12,5 Schalung

Nachweise: V: DIN 4102-4, Tab. 73, W: DIN 4102-4, Tab. 64.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-63.

SD61 Brandschutz mit Deckenbekleidungen unter Nagelplattenbinder-Dachern,
mit Metall- oder Holz-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | GE- UNTERKON-| ANFORDE- |MAXIMALE ABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG STRUKTION | RUNGAN | UNTERKONSTRUKTION WIDER-
PROFILTYP | DACH- -
AUFBAU | TRAG- el - ) m‘gs
ODERBE. | PROFILE/ | PROFILE/
DACHUNG | TRAG- OBERGURT
LATTEN | UNTERGURT

QUER D =60 MM

DAMPF- | L Y
BREMSE | mm nm

SD61 METALL-UNTERKONSTRUKTION

CD 27/18/1-18 1x18 LaFlamm 22 CD 60/27-06 proclima 400 1250 160/Einblas- > 30 mind. B2 F30-B T
ddmmung

CD15/18/1-18 1x18 LaFlamm 22 Hut-Feder-  proclima 400 1250 160/Einblas- > 30 mind. B2 F30-B T
schiene dammung

SD61 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION

HD 40/18/1-18 1x18 LaFlamm 21 50/30 proclima 400 1250 160/Einblas- > 30 mind. B2 F30-B T
ddmmung

Nachweis: T: P-3529/0543-MPA BS.
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SD62 Brandschutz mit abgehdngten Unterdecken unter geneigten Dachern oder
Kehlbalkendecken — mit Metall- oder Holz-Unterkonstruktion

BAUTEIL- ° HOLZ- ANFORDE- MAXIMALE ABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG = BALKEN [ RUNG AN UNTERKONSTRUKTION WIDER-
DICKE | TYP ODER DACH- _ STANDS-

LANGS QUER | LATTEN | GUNG
BEFESTI-

-RIPPEN | AUFBAU
ODER BE-
DACHUNG | L

KLASSE

GUNG

mm

SD62 METALL-UNTERKONSTRUKTION - GRUND- UND TRAGPROFILE

CD 27427/12,5M1-12.5 1x125 LaFlamm/ 15 gem. obere 420 400 1000 900 zuldssig mind. B2 F30-B p
LaPlura Statik Schalung

CD 27+27/33/18+15 1x18+ LaFlamm 31 gem. keine Anfor- 420 400 750 600 zuldssig mind. B2 F60-B H
1x15 Statik derungen

CD 27427/25/2-12,5 2x125 LaFlamm/ 24 gem. obere 420 400 1000 750 zuldssig mind. B2 F60-B p
LaPlura Statik Schalung

CD 27+27/15/1-15 1x15  LaFlamm 18 gem. harte 420 400 1000 750 80 >30 Al F30-B Q
Statik Bedachung

CD27427/25/1-25  1x25 LaMassiv 27 >80 mm harte - 400 1000 920 120 >30 Al F90-B N
Bedachung

CD 27427/25/2-125 2x 12,5 LaFlamm/ 27 >80 mm harte - 400 1000 920 120 >40 Al F90-B N+G

LaPlura Bedachung

SD62 HOLZ-UNTERKONSTRUKTION - GRUND- UND TRAGLATTEN

HD 50+30/25/2-12,5 2x12,5 LaFlamm/ 23 gem. gem. 420 500 750 850 2ul3ssig mind. B2 F30-B H
LaPlura Statik Statik
HD 50+30/33/18+15 18+ 15 LaFlamm 31 gem. gem. 420 400 600 700 zuldssig mind. B2 F 60-B H

Statik Statik

Nachweise: P: DIN 4102-4, Tab. 65, N: P-SAC-02/I11-760, A: P-3470/4708-MPA BS, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397. G: GS 3.2/15-432-1,
H: DIN 4102-4, Tab. 102, Q: DIN 4102-4.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-63.
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SD61 Brandschutz mit Deckenbekleidungen unter Trapezblechdachern

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GE- UNTERKON- MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-

BEZEICHNUNG | DICKE STRUKTION / UNTERKONSTRUKTION WIDER-
ABHANGUNG / 4. STANDS-
BEFESTIGUNG TRAGPROFILE / TRAGLATTEN | ABHANGUNG/ | DICKE | BAU- KLASSE

LANGS QUER

BEFESTIGUNG | A STOFF-
KLASSE
L L

mm mm

SD61 METALL-UNTERKONSTRUKTION - TRAGPROFILE ODER HUT-DECKENPROFILE/HUTFEDERSCHIENE

CD15/25/2-125 2x125 LaFlamm 23 CD 60-06 420 500 1000 zuldssig mind. B2 F30-A A+B

CD27/25/1-25  1x25 LaMassiv 23 CD 60-06 = 400 1000 zuldssig mind. B2 F30-A A+8B

CD27/33/18+15 18 +15 LaFlamm 30 CD60-06 420 400 750 zuldssig mind. B2 F60-A C+D

CD27/40/2-20  2x20 LaMassiv 35 CD60-06 - 500 850 zuldssig mind. B2 F90-A E+F

CD 27/43/25+18 1x25+ LaMassiv 37 CD 60-06 = 500 850 zuldssig mind. B2 F90-A E+F
1x18 LaFlamm

SD61 OHNE UNTERKONSTRUKTION

0/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 21 direkt - - 500 zuldssig mind. B2 F30-A A+B
0/33/18+15 18+15 LaFlamm 29 direkt = = 400 zuldssig mind. B2 F 60-A C+D
0/40/2-20 2x20 LaMassiv 33 direkt - - 500 zuldssig mind. B2 F90-A E+F

Nachweise: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P-3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Hinweis: Trapezblechdicke > 0,7 mm.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-63.

SD62 Brandschutz mit abgehadngten Unterdecken unter Trapezblechdachern

BAUTEIL- PLATTEN- - ANFORDERUNG MAXIMALE ACHSABSTANDE DER DAMMSTOFF FEUER-
BEZEICHNUNG TYP AN DACH- UNTERKONSTRUKTION WIDER-
SLEJ;/?\QESI\IID:R TRAGPROFILE GRUND- | ABHAN- BAU- ilﬁzgs-
LATTEN | GUNG STOFF-
TRAPEZBLECH- LANGS QUER BEFESTI- KLASSE

GUNG
DICKE L L

mm

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD27+27/25/2125 2x12,5 LaFlamm 24 207 - 500 1000 750 zulassig mind. B2 F30-A A+B
CD27+27/30/2-15  2x15  LaFlamm 30 207 - 400 1000 1000 zuldssig mind. B2 F60-A C+D
CD27+27/40/2-20  2x20  LaMassiv 36 207 - 400 850 750 zuldssig mind. B2 F90-A E

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION NIVEAUGLEICH

CD27/25/2-12,5 2x125 LaFlamm 23 207 - 500 1250 1000 zuldssig mind. B2 F30-A A
CD 27/30/2-15 2x15 LaFlamm 30 >07 - 400 1000 1000 zuldssig mind. B2 F60-A C+D
CD 27/43/25+18 1x25+ LaMassiv+ 37 207 - 500 1250 750 zuldssig mind. B2 F90-A E+F

1x18 LaFlamm

Nachweis: A: P-3470/4708-MPA BS, B: GS 3.2/15-395, C: P-3464/888/07-MPA BS, D: GS 3.2/15-396, E: P-2100/247/15-MPA BS, F: GS 3.2/15-397.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SD60-63.
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BRANDSCHUTZ MIT TRAPEZBLECHDACHERN

Allgemeine Hinweise

Trapezblechdacher kdnnen mit Siniat
Gipsplatten in drei verschiedenen Art
und Weisen brandschutztechnisch
ertuchtigt werden.

B Direkte Dachbekleidung SD61
B Dachbekleidungen SD61
B Abgehdngte Unterdecke SD62

Neben der Einhaltung des geltenden
Baurechts sowie der statischen Be-
trachtung der Tragwerkskonstruktion
der Dachflachen sind bei der Errich-
tung eines Trapezblechdaches mit
Brandschutzanforderungen folgende
Richtlinien zu beachten:

B Anforderungen an die Beschaffen-
heit und die Durchdringungen nach
DIN 18234

B Vorgaben der Industriebaurichtlinie
DIN 18230

Nach DIN 4102-4 Punkt 1-3 gilt:

B Brandschutztechnische ErtUchti-
gungen sind immer von einem bis
zum nachsten tragenden Bauteil
vorzunehmen.

Begrundung: Brandschutztechnisch
klassifizierte Trennwande mussen auch
im Falle eines Brandes stehen bleiben.
Bei Brandversagen der Trapezblech
Dachkonstruktion verlieren diese
Trennwande den notwendigen oberen
Anschluss und versagen vorzeitig.

Ob eine Trennwand im Anschluss-
bereich weitere Ertuchtigungsmaf}-
nahmen bendtigt oder durch Kom-
pensationsmalnahmen wie z. B. eine
Entrauchungsanlage bzw. Sprinkler-
anlage ganz entfallen kann, unterliegt
ausschliellich der Bestimmung durch
den Planer und ist im Brandschutzkon-
zept festzulegen. Das betrifft auch die
brandschutztechnische Ertichtigung
der tragenden Hallenkonstruktion.

Hinweis:

Offene Sicken zwischen zwei R3au-
men sind bei brandschutzbedingten
Anforderungen mit geeigneten Sicken-

fullern aus Mineralwolle, Schmelz-
punkt > 1.000 °C und ggf. zusatzlichen
Bekleidungen aus Siniat Gipsplatten
versehen werden. Die Art der Ausfih-
rung wird durch den Planer bzw. das
Brandschutzkonzept festgelegt.

Brandwande sind grundsatzlich immer
Uber die Dachflache zu fuhren oder
beidseits mit auskragenden feuerbe-
standigen Platten aus nichtbrennbaren
Baustoffen abzuschlielden. Sollte dies
nicht moglich sein, muss im Brand-
schutzkonzept klar bestimmt sein, in
welchem Bereich (meist 5-7 m) der
Brandwand eine Ertuchtigung auf bis
zu F 90 erfolgen muss.

Konstruktionsgrundsatze

Stahlkonstruktionen sind im Brandfall
besonders sensibel zu bewerten, da sie
sich bei grofder Hitze schnell verformen
und plotzlich versagen kénnen.

Eine brandschutztechnische Umman-
telung gilt auch fur Fachwerktrager,
wenn die einzelnen Stabe, Knotenble-
che usw. unter BerUcksichtigung der
U/A-Werte entsprechend der beschrie-
benen Bekleidungsart ummantelt sind.
Dies gilt auch fur Kippverbande oder
sonstige Aussteifungen, jedoch nicht
fur Zugglieder. Hier sind gesonderte
MalRknahmen zu ergreifen.

Um das Tragwerk zu schutzen, sind
Stahltrager und -stUtzen mit LaFire
Platten zu ertuchtigen. Wird das Tra-
pezblechdach mit einer selbststandi-
gen Unterdecke brandschutztechnisch
ertuchtigt, dann kann eine Bekleidung
der Stahltrager im Deckenhohlraum —
bei Brandanforderung nur von unten

- entfallen.

Bei einer dreiseitigen Bekleidung der
Trager kannin der Regel durch die
Erhohung der Bekleidungsdicke um eine
Feuerwiderstandsklasse die fehlende
obere Bekleidung (auf der das Trapez-
blech liegt) kompensiert werden, wenn
folgende Punkte berUcksichtigt werden:

B Die nach unten offenen Sicken
im Bereich des Tragers werden
mit Mineralwolle (Schmelzpunkt
>1.000°C), Rohdichte > 40 kg/m3)
ausgefullt. Der Dammstoff ist ab-
rutschsicher einzubringen.

B Beidseitig des Tragers sind jeweils
mind. 20 cm breite Streifen am
Trapezblech anzubringen. Diese mUs-
sen der Bekleidungsdicke des Tragers
entsprechen.

Durch die erhdhte Bekleidungsdicke,
der Mineralwolle und den zusatzlichen
Plattenstreifen wird der Stahltrager
brandschutztechnisch ausreichend ge-
kuhlt, so dass im Brandfall die kritische
Stahltemperatur von 500°C nicht vor
der angestrebten Feuerwiderstands-
dauer von 30, 60 bzw. 90 Minuten
erreicht wird und die Tragfahigkeit der
Stahltrager mindestens 30, 60 bzw.

90 Minuten erhalten bleibt. Diese
Kompensationsmalnahme muss fur
jeden Einzelfall vorab mit dem, fur den
Brandschutz verantwortlichen Planer,
abgestimmt und freigegeben sein.

Werden an tragende oder aussteifende
Stahlbauteile mit einer bestimmten
Feuerwiderstandsklasse Stahlbauteile
angeschlossen, die keiner Feuerwider-
standsklasse angehtren mussen, dann
sind die Anschlusse und angrenzenden
Stahlbauteile nach DIN 4102-4, 6.1.4 in
Abhangigkeit vom U/A-Wert der tragen-
den oder aussteifenden Stahlbauteile
in entsprechender Lange zu bekleiden:

B Feuerwiderstandsklasse F 30 -
F 90: Bekleidungslange > 30 cm

B Feuerwiderstandsklasse F 120 -
F 180: Bekleidungslange > 60 cm

Offene Bekleidungsenden sind dicht zu
verschlielRen.

Hinweise zur Statik

B Eine statische Bemessung von
Trapezblechdachern erfolgt gemafn
den Herstellerangaben.

m Die Trapezblechdicke betragt
>0,7mm.

B Die Verschraubung in die Sicke
erfolgt mit zugelassenen Befesti-
gungsmitteln.

B Durch zusatzliche Dachbekleidun-
gen ergeben sich Zusatzlasten,
die unter dem Gesichtspunkt der
Gesamtstatik zu betrachten sind.
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Unzuldssige Ausfuhrung bei
Brandschutzanforderungen

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Gangige, aber brandschutztechnisch

unwirksame Loésung. Bei Brandversa-
gen des Trapezblechdaches versagt
auch die Wand, unabhangig davon, ob
diese rechtwinklig oder parallel zu den
Sicken steht.

FrLti

Etwaige Erleichterungen sind zwin-
gend vor Ausfuhrung mit dem zustandi-
gen Brandschutzbeauftragten abzu-
stimmen.

Bauaufsichtlich nicht nachgewiesen

Zuldssige Ausfuhrung

— - ‘ Werden an tragende oder aussteifende

aAYAY I‘l" i .
A
s 'A!Ln

Stahlbauteile mit einer bestimmten
i VAV

e ‘ i - Feuerwiderstandsklasse Stahlbauteile
aoee = = /I///////// angeschlossen, die keiner Feuerwider-
} S standsklasse angehéren mussen, sind

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\“|||m’///’//l//l///,//,//,/ die AnschlUsse und angrenzenden

——— Stahlbauteile nach DIN 4102-4, 6.1.4 in
——— ' Abhangigkeit vom U/A-Wert der tragen-
= den oder aussteifenden Stahlbauteile

:ﬂ%’? in entsprechender Lange zu bekleiden:

B Bekleidungslange > 30 cm
(F30-F90)

N

B Bekleidungslange > 60 cm

g (F120 - F 180)

B Offene Bekleidungsenden sind
dicht zu verschliefzen.

Brandschutztechnisch erforderliche Ertuchtigung der Anschlisse von
Wanden, fur die eine Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist.

Wichtig:

Sickenfuller aus Mineralwolle, Schmelz-

punkte > 1000 °C einsetzen!
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STUTZEN- UND TRAGER-

BEKLEIDUNGEN

Die tragende Funktion von Stahlstut-
zen und Stahltragern muss auch im
Brandfall gewahrleistet sein ohne die
gestalterische Entwurfsplanung zu
sehr zu verandern.

Mit Siniat Funktions-Gipsplatten
stehen vielfaltige Konstruktionsmog-
lichkeiten zur wirksamen brandschutz-
technischen Bekleidung von Stahlbau-
teilen zur Verfugunag.

Bemessung von
Stahlbaukonstruktionen

Um sicherzustellen, dass sich Stahlbau-
teile bei Brandbeanspruchung nicht
Uber die kritische Temperatur crit T des
Stahltragers erwarmen, ist nach DIN
4102-4 eine Bekleidung erforderlich.

Verhaltniswert U/A in m-1

Die Bemessung richtet sich nach dem
Verhaltnis von beflammtem Umfang zur
erwdrmenden Querschnittsflache
(U/A'in m™). Die DIN 4102-4 unterschei-
det nach ein- bis vierseitiger Beflam-
mung und Bekleidung.

Mehrere Stahlprofile in einer
Bekleidung

Die Bemessung erfolgt durch Ermitt-
lung des U/A Verhaltnisses. Zur verein-
fachten Berechnung kann der U/A-Wert
des kleinsten Profils in der gemeinsa-
men Bekleidung zur Bestimmung der
gesamten Bekleidungsdicke gewahlt
werden. Dadurch wird die Bekleidung
ggf. Uberdimensioniert, jedoch nicht
mit einer zu geringen Bekleidungsdicke
ausgefuhrt.

Beplankungsdicken von Stahlstutzen mit U/A < 300 m-!

Plattendicken LaFire (mm), abhangig von U/A-Wert

U/A-WERT (m-1) F30-A F 60-A F90-A F120-A F 180-A

<70

<90

<19

<150

<180

<230

<300

1x15

1x25
1x15 2x20
2x15
1x25 20+ 25
20+15 2x25
1x20
2x15 2x20 -

Beplankungsdicken von Stahltragern mit U/A < 300 m-!

Plattendicken LaFire (mm), abhangig von U/A-Wert

U/A-WERT (m-1) F30-A F 60-A F90-A F 120-A F180-A

<70

<90

<9

<150

<180

<230

<300

1x15

20 +15
1x25
1x20 2x20
1x15
20+ 25
2x15
2x25
1x25 20+15
1x20 2x20
2x15 20+ 25
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ST71 '72 Stahlstutzen-Tabellen — Bekleidung mit LaFire
Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — vierseitige Beflammung

FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- |g]2|2[glglglglglglglslglelglglglalsg
STANDSKLASSE | DICKE (mm) il A il Bl il I Il KO K0 I L Il L Rl L I i i
5

Warmgewalzte F30
schrpaIeI-Trager F60 15 20
|-Reihe
DIN 1025-1 F 90 25 30
F 120 25 30
» [
F180 40 45 45 ] [40]
50 m

FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- |2[2]2]glglgl2]els|glg 2
STANDSKLASSE | DICKE (mm) ol R B S e ol el o

Warmgewalzte F 30

mitEerreite F60 20
|-Trager IPE
DIN 1025-5 F90 25 30
F120 30 3 40 Y (30 BN
F180 45 50 45 S
reverwioer- | BepLankunGs- |38 2|88 (8[| gl8 8|8 |2|8l8l8l8lRlg|g]8]8l8ls
STANDSKLASSE | DICKE (mm) RIS IR|RR[R|R|R|S|S[R|R|3|8|R|S[&[S
Warmgewalzte F30
br.elte |-Tréger 60 5 20 m
leichte Ausf.
(IPBI) HE-A F90 25 30 30 e 25
DIN1025-3 F120 30 3 40 B3B3
F180 40 45
50 B
FEveRwiER- | BErLANKUNGS: | S| 2 [2|8|8|s]g|2lelelalsle|alslalslalg|glslgls]s
STANDSKLASSE | DICKE (mm) = Bl B I B Y IS S N R B S R A A Y ) 0|~ |0 )
Warmgewalzte F30
breite I-Trager £ 60 5 20
(IPB) HE-B
DIN 1025-2 F90 25
F 120 25 30 35

F180 40 45 50

FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- HEHEHEHEEHEHEHEEEBEHEEEHEE
STANDSKLASSE | DICKE (mm) [N ] Sl I e e ©O|~| o

Warmgewalzte F30 15
breite I-Trager
F60 15 15
verstarkte Ausf. .
(IPBv) HE-M F90 25
DIN 1025-4 F120 25 30

F180 40
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ST73'74 Stahltrager-Tabellen — Bekleidung mit LaFire

Bekleidungen fUr Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — dreiseitige Beflammung

FEUERWIDER- BEPLANKUNGS- <r m
STANDSKLASSE | DICKE (mm)

Warmgewalzte F30
T;:%aelelTrager F 50 5 20
DIN 1025-1 F90 20 2 30 H}E
F120 25 30 35 35 gt 30
40 45 45 v %0 i
F 180 35 40 45 140
FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- NEHE
STANDSKLASSE | DICKE (mm) 2=
Warmgewalzte F30
k0 s
DIN 1025-5 F90 20 2 30 H}E
F 120 30 35
s W
F180
FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- HENEE g8 =k
STANDSKLASSE | DICKE (mm)
Warmgewalzte F30
br'elte I-Trager F 50 15
leichte Ausf.
(IPBI) HE-A F90 2025
DIN 1025-3 F120 25 30
F 180 35 40
FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- =3I
STANDSKLASSE | DICKE (mm) Q| AR
Warmgewalzte F30
breite I-Trager F60 15
(IPB) HE-B
DIN 1025-2 F90 20
F 120 25 30 - .
F180 35 40 45
FEUERWIDER- | BEPLANKUNGS- s|s|g ]
STANDSKLASSE | DICKE (mm) g g
N
al

Warmgewalzte F30 15 -
breite I-Tréger
F60 15 15
verstarkte Ausf. -
(IPBV) HE-M F90 20
DIN 1025-4 F120 25
F 180 35
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Siniat Holzstutzen- und Holzbalkenbekleidungen F 30 bis F 90

BEKLEIDUNG BEPLANKUNGS- | PLATTENTYP | HOLZ- BEFESTIGUNGSABSTANDE
DICKE QUER-
SCHNITT S SCHRAUBEN

b/h DIREKT | METALL-
UK

HOLZSTUTZENBEKLEIDUNG ST75

FEUER- | NACHWEIS
WIDER-

STANDS-

KLASSE

Zuschnitt 12,5 LaFlamm - 35 80 250 - 120 F30-B DIN 4102-4, Tab. 84
Formteil, rund ~ 2x125 LaFlamm >120/120 35 - 400 250 - F30-B P-3513/0499-MPA BS
Zuschnitt 2x125 LaFlamm - 35 80 250 - 120 F60-B DIN 4102-4, Tab. 84
Formteil, 2x20 LaMassiv >120/120 35 120 250 - - F90-8 P-3513/0499-MPA BS
rechteckig

Zuschnitt 2x20 LaMassiv >120/120 35 120 250 = = F90-B P-3513/0499-MPA BS

HOLZBALKENBEKLEIDUNG ST76

Zuschnitt 12,5 LaFlamm - <10 80 250 - 120 F30-B DIN 4102-4, Tab. 84
Zuschnitt 2x125 LaFlamm = <10 80 250 = 120 F60-B DIN 4102-4, Tab. 84
Formteil, 2x20 LaMassiv >100/160 <10 120 250 - - F90-B P-3512/0489-MPA BS
rechteckig

Zuschnitt 2x20 LaMassiv >100/160 <10 120 250 = = F90-B P-3512/0489-MPA BS
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StUtzen im Bestand
(Guss-Stutzen)

Bei der brandschutztechnischen
Bewertung und Umsetzung von Maf3-
nahmen in Gebduden mit z. T. histo-
rischen Guss-Stutzen ist im Vorfeld
eine detaillierte Bestandsanalyse un-
erldsslich. Diese Maflknahmen sollten
in der Regel nicht im Widerspruch

zu denkmalpflegerischen Aspekten
stehen.

Guss-Stutzen kénnen nicht unmittel-
bar aus DIN 4102-4 abgeleitet werden.
Es gibt jedoch eine Anzahl von For-
schungsarbeiten, die zeigen, dass
Guss-Stutzen ein besseres Brand-
verhalten zeigen als Stahlstutzen

und dass sie ungeschutzt in die
Feuerwiderstandsklasse F 30 ein-
gestuft werden kénnen. Eine klarende
Einstufung ist vom zustandigen
Sachverstandigen zu treffen.

Wirksame brandschutztechnische
Malnahmen sind:

B ErtUchtigung der Guss-Stutzen
durch Betonverfullung

B ErtUchtigung der Guss-Stutzen
durch dédmmschichtbildende
Brandschutzbeschichtung.

Brandschutztechnische Bewertung
dieser Mafinahmen:

B UnverfUllte Guss-Stutzen mit
einem U/A-Wert < 100 m” und voller
Lastausnutzung: Feuerwiderstands-
dauer von ca. 30 Minuten

B Unverfullte Guss StUtzen mit einem
U/A-Wert <100 m”" und 50 %-iger
Lastausnutzung: Feuerwiderstands-
dauer von ca. 58 Minuten

B UnverfUllte Guss StUtzen mit einem
U/A-Wert < 100 m" und 45 %-iger
Lastausnutzung: Feuerwiderstands-
dauer von ca. 60 Minuten

B Verbesserung der Feuerwider-
standsdauer durch eine Betonver-
fullung dieser Guss-Stutzen um
ca. 15 Minuten.

Brandschutztechnisch wirkungsvoller
und in der Praxis einfacher umzusetzen
als die Betonverfullung ist die Erhéhung
der Feuerwiderstandsdauer durch einen
dammschichtbildenden Anstrich.

B Guss-Stutzen die mit Dammschicht-
bildner behandelt sind und einen
U/A-Wert < 55 m™' aufweisen, kon-
nen beivoller Lastausnutzung
eine Feuerwiderstandsdauer von
ca. 60 Minuten ergeben.

Quellen:

Brandschutztechnische Bewertung
tragender Bauteile im Bestand,
Dr.-Ing. Peter Nause: 2013 MFPA Leipzig GmbH

VdS Brandschutz in historischen Gebauden.
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SK 91 Kabelkanale zum Funktionserhalt
elektrischer Leitungen

Allgemeine Hinweise

Siniat Kabelkanale sind Konstruktio-
nen, deren Brandschutzeigenschaften
durch Allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnisse (AbP) nachgewiesen
sind:

® Nr. P-3109/9156-MPA BS

Herstellung und Verwendung von
waagerecht, schrag oder vertikal ab-
gehangten Kabelkanalen (schrdg oder
vertikal nur, wenn im Ubergang zur
horizontalen Verlegung abgehangt oder
unterstitzt wird). Die Kabelkanale wer-
den entweder abgehangt, liegen auf
Wandkonsolen auf oder werden direkt
an Massivwanden oder -decken befes-
tigt. Die Ausfuhrung mit losem Deckel
oder Revisionsoffnungen ist moéglich.

Die Befestigung an Massivwanden oder
-decken ist moglich an:

m Wanden (Mindestdicke 100 mm) aus
Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4

B Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN 1045

B Porenbeton-Bauplatten nach
DIN 4166

m Decken (Mindestdicke 125 mm) aus
Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN 1045

B Porenbeton gemaf DIN 4223 oder
nach Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

AnschlUsse an andere nicht aufge-
fUhrte Bauteile mUssen nachgewiesen
werden.

Durchfuhrungen sind maoglich durch:

® Wasnde (Mindestdicke 100 mm) aus
Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4,
aus Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN 1045

B Porenbeton-Bauplatten nach
DIN 4166

m Decken (Mindestdicke 100 mm) aus
Beton bzw. Stahlbeton nach
DIN 1045

B Porenbeton gemaf DIN 4223 oder
nach Allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung

B Metallstdnderwadnde mit bauauf-
sichtlichem Nachweis (Mindest-
dicke 100 mm)

Durchfuhrungen durch andere, nicht
aufgefUhrte Bauteile mUssen nach-
gewiesen werden.

Der Funktionserhalt durch temperatur-
bedingte Widerstandserhdhung ist nicht
abgedeckt. Innentemperatur bei Klassi-
fizierungsende ca. 150 °C, Anstriche bis
0,5 mm Schichtdicke sind moglich.

Der Anwendungsbereich ist auf Kabel mit
Nennspannungen bis 1 kV beschrankt.

Hinterluftung

Bei einlagigen Kabelkanalen aus 20 mm
dicken LaPrima-Platten mit Kabelrinnen
auf Traversen mussen umlaufend

> 15 mm dicke und > 100 mm breite
Stofhinterlegungsstreifen entweder
auf der KanalauRenseite oder auf der
Kanalinnenseite angeordnet werden.

B Bei Ausfuhrung ohne Traversen
mussen die Kabelrinnen mit Platten-
streifen im Abstand von < 750 mm
zur HinterlUftung unterlegt werden.
HierfUur kann auch die innenliegen-
de StoRRhinterlegung verwendet
werden, wenn die Kanallange
<1500 mm betragt.

Bei zweilagigen Kabelkanalen ist im
Bereich der Querstofe keine Stofkabde-
ckung erforderlich, wenn der Stofs mit
einem Versatz von > 100 mm ausge-
fohrt wird.

B Werden die Kabelkanale ohne Kabel-
rinnen ausgefuhrt, sind innen auf
dem Kanalboden in Abstanden von
<750 mm mindestens 15 mm dicke
und 100 mm breite LaPrima Platten-
streifen anzuordnen. Das maximale
Kabelgewicht darf bis zu 35 kg/m
betragen.

B Die maximal zuldssigen Innen-
abmessungen der E-Kanale von
Breite x Hohe (b x h) = 600 mm x
300 mm durfen nicht Uberschritten
werden.

Erforderliche Mindestplattendicken LaPrima, maximale Kanalabmessungen und
Stutzweiten in Abhangigkeit der Funktionserhaltsklasse

FUNKTIONSERHALTS- ABMESSUNGEN DER KABELKANALE PLATTENDICKE d
KLASSE
MIND. (b x h) mm MAX. (b x h) mm MIND. mm
1 E30 >100 x 100 <600 x300 20
2 E 60 >100 x 100 <600 x 300 20 +15
3 E90 >100 x 100 <600 x 300 2x20

S1:UTZWEITE DER AB- KABELPRITSCHE
HANGEKONSTRUKTION | ERFORDERLICH
MAX. mm

1200 nein

1200 nein

1200 nein
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Raumsysteme SK111

Allgemeine Hinweise

Siniat Raumsysteme sind Raum-
konstruktionen, deren Brandschutz-
eigenschaften durch allgemeine
bauaufsichtliche Prifzeugnisse (AbP)
nachgewiesen werden:

P-3254/1449-MPA BS
P-3437/2436-MPA BS
P-3329/780/10-MPA BS
P-3514/0509-MPA BS
P-3529/792/07-MPA BS

Diese sind in einer gutachterlichen
Stellungnahme zum Brandverhalten
von Raumsystemen F 30-A bis F 90-A
zusammengefuhrt:

B 3656/288/10 — AP v. 01.03.2012

Der Regelabstand der CW-Profile in
Siniat Raumsystemen betragt

< 625 mm fur die Ausfachung der
Wande. Diese Abstande kdnnen
aufgrund statischer Anforderungen
geringer ausfallen.

Grundsatzliche Anforde-
rungen an die angrenzenden
Bauteile

Siniat Brandschutzkonstruktionen bie-
ten sicheren Brandschutz durch nach-
gewiesene Eigenschaften. lhre raum-
abschlieende Funktion hangt jedoch
nicht allein von der Raumkonstruktion,
sondern ebenso von den angrenzenden
Bauteilen ab, sofern z. B. Raumsysteme
drei- oder zweiseitig an bestehenden
Wanden befestigt werden. Gemaf

DIN 4102-4, Punkt 1.3, Feuerwider-
stand von Gesamtkonstruktionen,
mussen alle fUr die Aussteifung,

die Tragfahigkeit und den Raumab-
schluss notwendigen Bauteile
mindestens derselben Feuerwider-
standsklasse angehotren wie das
Raumsystem selbst.

Wand- und BodenanschlUsse

AnschlUsse an angrenzende Bauteile
sind in allen Beplankungslagen durch
eine Verspachtelung dicht auszu-
fuhren.

Einbauten

Werden in Siniat Raumsysteme Einbau-
ten wie Brand- und / oder Rauchschutz-
turen, Brandschutzklappen, Kabel- oder
Rohrdurchfuhrungen, Kabel- und
Rohrschottsysteme oder vergleichbare
Konstruktionen eingebaut, muss ihre
Eignung durch entsprechende allge-
meine bauaufsichtliche Zulassungen
(AbZ) der jeweiligen Hersteller nach-
gewiesen werden. Der Verschluss der
Offnungen hat in der jeweils erfor-
derlichen Feuerwiderstandsklasse zu
erfolgen.

Als Verwendbarkeitsnachweis reicht

im Allgemeinen die Zuladssigkeit der Ein-
bauten in mind. 100 mm dicke Monta-
gewande nach AbP aus. Eine entspre-
chende Freigabe durch den Inhaber des
Verwendbarkeitsnachweises (Brand-
schutzklappenhersteller 0. d.), z. B. als
nicht wesentliche Abweichung, muss
vorliegen.

Bei Leitungsdurchfuhrungen gelten die
Erleichterungen der MLAR fur Schacht-
wande.

Abstdnde der Raumsystem —
Weitspanntrager

Deckenkonstruktionen haben bei
LaPlura Beplankungen einen Regel-
abstand von < 500 mm.

LaFire-Deckenbeplankungen sind bis
zu einem Abstand von 625 mm maoglich.

Beplankung

Bis zur Feuerwiderstandsklasse F 30-A
erfolgt die Beplankung beidseitig
mit 2 x 12,5 mm LaPlura Platten.

Bis zur Feuerwiderstandsklasse F 90-A
erfolgt die Beplankung beidseitig
mit 2 x 20 mm LaFire Platten.

Bei begehbaren Konstruktionen und
dem damit verbundenen Einsatz von

in der Regel > 22 mm starken Holzwerk-
stoffplatten (empfohlen: OSB-3) dndert
sich die Feuerwiderstandsklasse von

F 30-A auf F 30-AB bzw. von F 90-A auf
F 90-AB.

Hinweise:

Die Raumzellen dirfen nicht als Ge-
fahrstoffcontainer verwendet werden.

Der Rohboden muss tragfahig sein und
mind. der Feuerwiderstandsklasse des
Raumsystems entsprechen.
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DECKENSPANNWEITEN = MIT CW-PROFILEN
FUR NICHTBEGEHBARE RAUMSYSTEME

Hinweise zu den Weitspanntrager-Tabellen

Nach DIN EN 13964 Durch- Grundsatzlich kann bei Bei besonders grofden Spann-
biegungsklasse 1 sowie nach zusatzlichen Decken mit jus- weiten empfehlen wir die

DIN 18168-2 Abs. 6.2.1 darf tierbarer Unterkonstruktion, Verformung auf mind. I/1000

<1/500 die Durchbiegung fur die zu- <1/500 z. B. bei abgehangten Sicht- < 171000 zu beschranken. Hierfur
I3ssige Tragfahigkeit 1/500, decken, die Durchbiegung stehen weitere Sonderprofile
jedoch nicht mehr als 4 mm betragen. /500 betragen, ohne BerUcksichtigung mit Blechdicken t =3 mm zur Verfigung.

Dies gilt auch fur ruhende Lasten und einer Beschrankung auf 4 mm.
Verkehrslasten bis 2,5 KN/m?2.

Die Bemessung der nachfolgenden
Durchbiegungen ist vorab mit dem Auf-
traggeber abzustimmen.

Deckenspannweiten fUur Raumsysteme mit CW-Profilen — Brandbeanspruchung
aus dem Innenraum oder von aulden

<1/500

PROFILE BISF 30-A F90-A
BEPLANKUNG 2 x 12,5 mm LAPLURA JE SEITE BEPLANKUNG 2 x 20 mm LAFIRE JE SEITE

500 mm

1xCW100-06 357 3,30 3,40 313 343 3,24 3,24 3,05 3,04 2,86
2 x CW100-06 3,81 354 3,64 337 3,62 344 343 3.25 3,24 3.06
1xCW125-06 4,04 3,74 3,87 359 3,87 3,66 3,67 3.47 3.47 3,27
2 x CW125-06 4,31 4,02 413 3,84 4,09 3,89 3,89 3,69 3,69 3,50
1xCW150-06 4,50 4,16 4,32 398 4,30 4,06 4,08 3.85 3.86 3,63
2 x CW150-06 4,80 4,49 4,59 4,29 454 4,32 434 41 an 3,88

SD = zusatzliche abgehangte Sichtdecke < 15 kg/m2.
Maximale Durchbiegung 1/500, < 4 mm.
Erweiterte Anwendungen siehe Broschure SK111,
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DECKENSPANNWEITEN — MIT RAUMSYSTEM-
WEITSPANNPROFILEN

Deckenspannweiten mit Durchbiegung < 4 mm, Beplankung beidseitig
2 x 12,5 mm LaPlura, fur Anforderung bis F 30-A von innen oder aulden

<1/500

PROFILE NICHT BEGEHBAR BEDINGT BEGEHBAR RUHENDE AUFLAST RUHENDE AUFLAST VERKEHRSLAST
(0,75 kN/m2) (0,50 kN/m?2) (1,00 kN/m?) (2,50 kN/m2)

| MIT SD | MIT SD | MIT SD | MIT SD | MIT SD

3=400 mm,d=2mm

1xC-97-20 412 3,87 3,28 318 3.47 335 313 3,05 2,60 2,56
2 xC-97-20 4,51 4,28 3,69 3,59 3,89 3,76 353 345 2,98 2,94
1x C-147-20 515 4,85 414 4,03 4,38 423 3,96 3,86 330 3,26
2 x C-147-20 5,61 534 4,65 4,53 4,88 4,73 4,46 4,36 3,78 373
1xU-197-20 594 5,60 4,80 4,67 5,07 4,90 4,59 4,48 3.84 379
2 x U-197-20 644 613 5,36 523 5,62 546 514 5,03 4,37 4,32

3=500mm,d=2mm

1xC-97-20 395 370 312 3,02 3,31 319 297 2,89 2,46 2,42
2 x C-97-20 4,35 410 352 342 372 3,59 3,37 3.29 2,83 2,79
1xC-147-20 4,97 4,66 3,95 3,84 419 4,04 3,77 3,68 314 3,09
2 x C-147-20 543 515 4,45 4,33 4,68 4,53 4,26 4,16 3.59 3.55
1xU-197-20 5,74 540 4,60 4,46 4,86 4,69 4,39 4,28 3,65 3,61
2 x U-197-20 6.24 593 514 5,01 5,41 5,24 4,93 4,82 416 an

SD = zusatzliche abgehangte Sichtdecke < 15 kg/m2.
Maximale Durchbiegung /500, < 4 mm.
Weitere Tabellen mit gréleren Spannweiten bis 8 m bei Durchbiegungen bis /500 siehe Broschire SK111.




<1/500

PROFILE

Siniat Raumsysteme

Deckenspannweiten mit Durchbiegung < 4 mm, Beplankung beidseitig
2 x 20 mm LaFire fur die Anforderung F S0-A, von innen oder aulden

NICHT BEGEHBAR BEDINGT BEGEHBAR RUHENDE AUFLAST RUHENDE AUFLAST VERKEHRSLAST
(0,75 kN/m2) (0,50 kN/m2) (1,00 kN/m?) (2,50 kN/m2)

| MIT SD | MIT SD | MIT SD | MIT SD | MIT SD

3=400 mm,d=2mm

79

1xC-97-20 3,89 3,72 3,25 3,16 3,41 3,31 31 3,04 2,62 2,59
2 x C-97-20 4,26 4,09 3,62 3,54 3,79 3,68 3,49 3,42 2,98 2,95
1x C-147-20 4,86 4,65 4,09 3,99 4,29 416 393 3,84 3,33 3,28
2 x C-147-20 530 5,10 4,55 4,45 475 4,63 4,39 4,30 3,77 3,73
1xU-197-20 5,62 538 4,74 4,63 4,97 4,83 4,56 4,46 3,87 3,82
2 x U-197-20 6,09 5,87 5,26 514 548 534 5,07 4,98 437 432
=500 mm,d=2mm

1xC-97-20 3,83 3,63 313 3,04 3,30 319 2,99 2,92 2,49 2,46
2% C-97-20 419 4,00 3,50 3,41 3,67 3,56 3,36 3,28 2,84 2,81
1x C-147-20 4,80 4,56 3,95 3,85 416 4,03 3,78 3,69 317 313
2 x C-147-20 523 5,01 4,41 4,30 4,62 4,49 4,24 415 3,60 356
1xU-197-20 5,56 529 4,60 4,48 4,84 4,69 4,41 4,31 3,70 3,65
2 x U-197-20 6.02 5,77 5,10 4,98 534 519 491 4,81 418 413

SD = zusdtzliche abgehangte Sichtdecke < 15 kg/m2.
Maximale Durchbiegung I/500, < 4 mm.




80 Siniat Designsysteme

Vor dem Einbau von Leuchtenkasten in
Brandschutzdecken ist das jeweilige
Allgemeine bauaufsichtliche Pruf-
zeugnis (AbP) der Decke sowie die
maximale Lampentemperatur der

Bei Uberschreitung des maximalen
Lampengewichtes sind zusatzliche
Unterkonstruktionen vorzusehen.

Leuchtenkasten sind drucksteif mit
Noniushdngern (zul. F > 0,40 kN)
abzuhangen. Beim Einbau der Leuch-

Bei Brandbeanspruchung von oben

ist der Einsatz von Mineralwolle der
Baustoffklasse Al, Rohdichte > 30 kg/m?3
oder 2 40 kg/m3, Schmelzpunkt > 1000° C
erforderlich. Die Dammstoffe sind voll-
flachig auf die Leuchtenkasten aufzu-
legen.

tenkasten muss zusatzlich ein Wechsel
mit CD-Profilen eingebaut werden.

Leuchtenhersteller zu beachten.

Bei Bedarf sind auch hinterlUftete
Leuchtenkasten maglich.

PLATTENTYP MAX. EINBAUMAR VON LEUCHTEN-
KASTEN IN SELBSTANDIGE DECKEN:

bxIxhmm

MAX. LEUCHTENGEWICHT /
ZULASSIGE EINZELLAST JE 4 m?
DECKENFLACHE

FEUERWIDERSTAND

SELBSTSTANDIGE UNTERDECKEN

1x15mm/ 350 x 1600 x 150 <6,5kg F 30 vonunten A: P-3470/4708-MPA BS
1x20 mm/ odervon oben
2 %125 mm
(niveaugleich oder
Kreuzraster)
2x12,5mm 350 x 1600 x 150 <10 kg F 30 von unten B: GS 3.2/15-395
(niveaugleich oder odervon oben
Kreuzraster)
2 x 15 mm LaFlamm 3350 x 1600 x 180 <10 kg F 60 von unten C: P-3464/888/07-MPA BS
(niveaugleich)
2 x 15 mm LaFlamm 350 x 1600 x 180 <10 kg F 60 von unten D: GS 3.2/15-396
(Kreuzraster)
2 %20 mm LaMassiv 650 x 1550 x 160 <6,5kg F 90 von unten E: P-2100/247/15-MPA BS +
(niveaugleich) oder von oben F:GS3.2/15-397
2 %20 mm LaMassiv 625 x 625 x 130 <6,5kg F 90 von unten E: P-2100/247/15-MPA BS +
(Kreuzraster) oder von oben F: GS 3.2/15-397
UNTERDECKEN UNTER ROHDECKEN DER BAUART |
1x25mm LaFire 350 x1610x 190 <10,5kg F 90 von unten Z: P-3310/761/10-MPA BS
(niveaugleich)
CD-Noniushénger ‘ CD-Noniushénger
: : _/
: : CD-Kreuzverbinder
L (/'\f\
|~ Stahlklammern ‘ (/%'\ CD-Profil
Formteil aus
IR 2 x 15 mm LaFlamm [
" I > 43 E CD-Profil Formteil aus :
—+o+— .
i | = CD-Kreuzverbinder 25 mm LaMassiv + B i = !
: of o 18 mm LaFlamm I - :
1 )i Schnellbauschraube TN Schnellbauschraube TN {
] UD-Profil — | :

Leuchtenkasten mit Brandbeanspruchung von unten; links: F 60-A mit 2 x 15 mm LaFlamm; rechts: F 90-A mit 25 mm
LaMassiv +18 mm LaFlamm
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Brandschutztechnische Ertuchtigung vorhandener Wandsysteme

Eine brandschutztechnische Ertichtigung bestehender
Wandsysteme kann grundsatzlich erfolgen durch:

B zusatzliche Beplankung je Wandseite
B zusatzliche Beplankung auf einer Wandseite
B zusatzliche Errichtung klassifizierter Schachtwande

Mindestanforderungen fur eine brandschutztechnische
Ertuchtigung bestehender Wandsysteme sind:

B Metall-Unterkonstruktion aus Profilen > CW 50 nach
DIN 18182-1, Achsabstand < 1000 mm

ErtUchtigung vorhandener Wandsysteme

ZUSATZLICHE BEPLANKUNG JE WANDSEITE

VORHANDENE
BEPLANKUNG
JE WANDSEITE F30 F 60 F90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1x12,5 GKB (A)
1x 12,5 GKF (DF)

+1x125LaGyp  +1x125LaFlamm +1x20 LaFire

nicht erforderl.  +1x12,5 LaGyp

+1x12,5 LaFlamm

2x125GKB(A)  nichterforderl.  +1x12,5 LaGyp

+1x12,5 LaFlamm

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE

BEPLANKUNG

JEWANDSEITE [ £39 F 60 F 90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1x12,5 GKB (A)
1x 12,5 GKF (DF)

+1x20 LaFire
+1x15 LaFire

+2 x 15 LaFire
+1x20 LaFire

+1x15 LaFire

nicht erforderl.

2 %125 GKB (A) nicht erforderl.  +1x15 LaFire +1x15 LaFire

ErtUchtigung vorhandener Schachtwande

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE

BEPLANKUNG

AUF EINER SEITE | £ 39 F 60 F 90

DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)

1x12,5GKB (A) +1x15 LaFire

+1x 20 LaFire

+1x20 LaFire +1x25 LaFire

1x125GKF (DF)  +1x15 LaFire +1x 20 LaFire

+1x15 LaFire

1x20GKF(DF)  +1x125LaGyp  +1x125LaFlamm  +1x20 LaFire

+1x12,5 LaFlamm

2x125GKB(A)  +1x15LaFire +1x15 LaFire +1x 25 LaFire

vorhandene Beplankung aus Siniat Gipsplatten
nach DIN EN 520 und DIN 18180

Hohlraumdammung, wenn vorhanden, mindestens
Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

Verwendbarkeitsnachweis: Das entsprechende Siniat-
ADbP fur Trennwande oder Schachtwande in Verbindung
mit der Gutachterlichen Stellungnahme oder Nachweis
nach DIN 4102-4, Tabelle 48

Die Feuerwiderstandsdauer der begrenzenden Bauteile
muss mindestens der Feuerwiderstandsklasse der er-
tuchtigten Wandkonstruktion entsprechen. Die Randan-
schlusskonstruktionen mussen dabei aus mind. > 0,6 mm
dicken UW-Stahlblechprofilen bestehen.

vorhandene
Wandkonstruktion

e

Zusatzliche Beplankung je Wandseite mit LaGyp / LaFlamm /
LaFire

vorhandene
Wandkonstruktion

vorhandene
Schachtwand-
konstruktion

Zusatzliche Beplankung einseitig mit LaGyp / LaFlamm / LaFire
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EINBAUTEN

Jeder Einbau in eine brandschutztech-
nisch klassifizierte Montagewand bzw.
eine Unterdecke bedeutet zunachst
eine prinzipielle Schwachung des Bau-
teils.

Damit die Feuerwiderstandsdauer auch
nach der Montage von Einbauten erhal-
ten bleibt, sind die Rahmenbedingun-
gen hierfUr sensibel zu betrachten.

Einbauten in Trockenbaukonstruktio-
nen sind so auszufuhren, dass weder
aus brandschutztechnischer noch aus
Sicht der Standfestigkeit bzw. der
Gebrauchstauglichkeit mit Beeintrach-
tigungen zu rechnen ist.

FUrjedes Einbauteil muss ein Verwend-
barkeitsnachweis vorliegen (AbZ, AbP,
ZIiE), dessen Vorgaben zwingend beim
Einbau in die Montagewand berUck-
sichtigt werden mussen.

Bei Bauprodukten, fur die es europadisch
harmonisierte Normen gibt, besteht
CE-Kennzeichnungspflicht. FUr den
Einbau gelten die jeweiligen Montage-
und Einbaurichtlinien des Herstellers.

Risiken bei Nichtbeachtung des Verwendbarkeitsnachweises

RISIKO

Dabei sind den genauen Einbaudetails
der jeweiligen Einbauanleitung des
gewahlten Abschottungssystems in der
Trockenbauwand bzw. der Decke be-
sondere Aufmerksamkeit geschuldet.

Derjeweilige Hersteller der Brand-
schutztUr, der Revisionsklappe, des
Brandschotts etc. gibt im Verwendbar-
keitsnachweis klare Angaben bzgl. aller
Rahmenbedingungen zum fachgerech-
ten Einbau vor.

Sofern diese Einbauhinweise nicht
beachtet werden, ist der Einbau nicht
mehr zulassungskonform, da die brand-
schutztechnischen Eigenschaften, wie
gepruft, nicht mehr gesichert sind.

Etwaige geringfugige Abweichungen
der Vorgaben kénnen ausschliefslich
durch eine nicht wesentliche Ab-
weichung des ausfuhrenden Fach-
unternehmers des entsprechenden
Einbauteils erfolgen oder Uber eine
Zustimmung im Einzelfall durch die un-
tere Bauaufsichtsbehdrde genehmigt
werden.

Die auf den nachfolgenden Seiten dar-
gestellten Details geben auszugsweise
typische Einbausituationen wieder.
Jeder Hersteller stellt jedoch fur seine
Einbauten eigene Zulassungen zur Ver-
fugung, mit klar definierten Angaben
zum fachgerechten Einbau.

Eine dauerhafte, sichtbare Kennzeich-
nung mit entsprechenden Schildern ist
z. B. bei FeuerschutzabschlUssen und
Brandschotts zwingend erforderlich.

Der Fachunternehmer muss fur die
bauliche Vorbereitung der Einbau6ff-
nung die vollstandige Kenntnis daruber
erlangen, welche Einbaubedingungen
im entsprechenden Verwendbarkeits-
nachweis bzw. in den Montage- und
Einbaurichtlinien der einzubauenden
Komponente gefordert sind.

Nur so kann der Fachunternehmer in
seiner Ubereinstimmungserkldrung
Qualitat und Sicherheit gegenuber dem
Bauherren gewahrleisten und die fach-
gerechte Ausfuhrung dokumentieren.

FUR DEN AUSFUHRENDEN UNTERNEHMER GEGENUBER DEM BAUHERREN, WENN BAUPRODUKTE ODER EINBAUTEN OHNE

VERWENDBARKEITSNACHWEIS ODER ENTSPRECHENDE KENNZEICHNUNG EINGESETZT WERDEN

1 Ertragt voll verantwortlich die Beweislast Uber die Produkteigenschaften und die Verwendbarkeit fir die entsprechend geplante Anwendung

[©) N G 2 B SRR UA R NS )

Er hat eine mangelhafte Leistung erbracht (sowohl im technischen als auch im juristischem Sinne)
Erverliert seinen Vergtungsanspruch fur die von ihm erbrachte (mangelhafte) Leistung
Der Auftraggeber kann ihm gegenuber die Leistung und die Abnahme verweigern

Es kann ein Bukgeld verhangt werden (Ordnungswidrigkeit)

Im Schadenfall kann sich der Gewahrleistungszeitraum auf bis zu 30 Jahre verldngern (sogenanntes Organisationsverschulden).




INNENTUREN MIT
BRANDSCHUTZ

Innenturen mit brandschutztechni-
schen Eigenschaften gelten als Feuer-
schutzabschluss und haben die Auf-
gabe, Offnungen in feuerhemmenden
oder feuerbestandigen Wanden gegen
den Durchtritt von Feuer zu sichern.
Wo genau FeuerschutzabschlUsse
einzubauen sind, regeln die jeweiligen
Landesbauordnungen bzw. die jeweils
gultigen Sonderbauvorschriften.

Wissenswertes
Mindestmal fur Fluchtwege

Die Mindestmafe von Fluchtwegen
sind von der Gebdudenutzung und den
Bauordnungen der jeweiligen Bundes-
Idnder abhangig. Sie sind vom zustandi-
gen Planer und den Bauaufsichtsbehor-
den festzulegen. FUr die Mindestmalie
der Innenturen ist der jeweilige Ein-
satzbereich des Gebaudes mafigeblich.

Neben der privaten Nutzung mussen

z. B. die jeweiligen Arbeitsstatten-,
Hochhaus- und Krankenhausrichtlinien,
sowie Versammlungsstatten-, Arbeits-
statten-, Geschaftshauser- und Gast-
stattenverordnungen berucksichtigt
werden.

Grundregeln
Kérpermafe des Menschen

Die durchschnittlichen menschlichen
Kérpermale dienten bisher als Grund-
regel fUr die Fluchtwegabmessungen
(DIN 33402-4-1985, Grundlagen fur die
Bemessung von Durchgangen, Durch-
ldssen und Zugangen, inzwischen zu-
ruckgezogen und ersetzt durch DIN EN
547) wobei die Norm eine kérperliche
Maximalgrofie von 1880 mm beruck-
sichtigt.

Hieraus ergibt sich ein lichtes Durch-
gangsmal von 1923 mm in der Hohe
und 560 mm in der Breite, so dass
StandardtUren mit einem Baurichtmald
in der Hohe von 2000 mm ausreichen.
Empfohlen sind H6hen von 2125 mm
um der steigenden Tendenz an das
Grokenwachstum der Menschheit
gerecht zu werden.

Barrierefreiheit

Durch das Behindertengleichstellungs-
gesetz ist die Barrierefreiheit als Be-
griff und Kernziel definiert und gesetz-
lich verankert. Hierzu sind fur TUren in
offentlich zuganglichen Gebauden und
Arbeitsstatten die Anforderungen aus
der DIN 18 024-2 und der ASR VV3a.2
,Barrierefreie Gestaltung von Arbeits-
statten” heranzuziehen. Fur barrie-
refreie Wohnungen gilt als Planungs-
grundlage die DIN 18 025-1/2.

Fluchtwege- und TUrbreiten
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Die empfohlenen Mafe liegen hier bei
einer lichten Turbreite > 900 mm und
einer lichten Turhéhe > 2100 mm.

Im gedffneten Zustand durfen Turen
nichtin die Fluchtwege oder Verkehrs-
wege hineinragen. TUren 6ffnenin
Badezimmern/WCs grundsatzlich nie
in den Raum hinein. Die Bewegungs-
flachen fur Rollstuhlfahrer sind zu
berucksichtigen: Sinnvollerweise sind
vor Drehflugelturen, SchiebetlUren
und Fahrstuhltidren fur Rollstuhlfahrer
mindestens 150 cm x 150 cm grofse
Bewegungsflachen einzuplanen.

Die Rettungswege sind immer nach der grofstmaoglichen Anzahl von Personen

auszulegen.

SONDERBAUTEN FLUCHTWEG- | TURBREITE (LICHTE DURCH- | SONDERBAUVER-

(BEISPIELE) BREITE GANGSBREITE) ORDNUNG/
inmm inmm RICHTLINIE

Gaststatten und Restaurants > 1000 m >900 MBeV0-2000

(Beherbergungsstatten)

Versammlungsstatten >1200m >1000 (je 100 m2 Buhne) MVStattV 2005

Kindergarten >1200m >900 nach ASRA2.3

Hochhauser >1200 m > 1100 MHHR 2008

Schulen und Universitaten >1500 m >900 MSchulbauR 2009

Seniorenheime/Pflegeheime > 1600 m >900/1250 (intensiv) BbgKPBauV

Verkaufsstatten/Geschafts-  >2000 m >2000 MVKVO 1995

hauser

Krankenhauser >2250m > 1100 (1250) KhBauV0 1976 *

(Intensivbereiche)

Die jeweils geltenden landesbaurechtlichen Vorgaben sind zu beachten.

* Die Krankenhausbauverordnung ist mit dem 31.12.2009 aulRer Kraft getreten. In Ermangelung ein-
gefUhrter Vorschriften wird weiterhin das KhBauVO angewandt. Eine Abstimmung mit den értlichen
Bauordnungsamtern bzgl. der geltenden Bauvorschriften wird empfohlen.
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Fluchtwege

Fluchtwege in Arbeitsstatten
(Arbeitsstattenregel, ASR A2.3)

Die technischen Regeln fUr Arbeitsstat-
ten (ASR) konkretisieren die Anforde-
rungen der Arbeitsstattenverordnung
(ArbStattV). Sie haben gemaR § 8

Abs. 2 ArbStattV die Arbeitsstatten-
Richtlinien zur alten Arbeitsstatten-
verordnung von 1975 abgelést. Die
lichte Hohe Uber Fluchtwegen muss
mindestens 2,00 m betragen. Die lichte
Durchgangsbreite richtet sich nach der
Anzahl der jeweils im Betrieb arbeiten-
den Personen.

Breite der Fluchtwege in Arbeits-
statten

ANZAHL DER PERSONEN
(EINZUGSGEBIET)

LICHTE BREITE
(in m)

bis5 0.875
bis 20 1,00
bis 200 1,20
bis 300 1,80
bis 400 2,40

FeuerschutzabschlUsse

Im Bereich der Rettungswege unter-
scheiden Landesbauordnungen zwi-
schen dichtschlieRenden TuUren, rauch-
dichten TUren (RauchschutztUr) sowie
TUren einer Feuerwiderstandsklasse je
nach dem Grad ihrer Anforderung.

Feuerhemmend
DIN 4102/
DIN EN 1634

LELY

Hochfeuerhemmend
DIN 4102/
DIN EN 1634

Feuerbestandig
DIN 4102/
DIN EN 1634

Rauchdicht
DIN 18095

Brandschutzturen als Feuerschutzab-
schlusse sind nach DIN 4102-5 oder
DIN EN 1634-1 gepruft und bauauf-
sichtlich zugelassen. In Brandprufungen
mussen diese TUren nach der Einheits-
temperaturkurve mind. 30 Minuten
(T30), 60 Minuten (T60) bzw. 90 Minu-
ten (T90) dem Feuer standhalten.

Brandschutztiren mussen selbstschlie-
3end sein und bedurfen einer Allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung
durch das DIBt. Der Hersteller muss das
amtliche Kennzeichnungsschild dau-
erhaft an der Bandseite des Turblatts
anbringen und durch die unaufgefor-
derte Vorlage des Zulassungsbescheids
den Nachweis der Gultigkeit erbringen.
Das Kennzeichnungsschild darf nicht
entfernt werden, ansonsten erlischt die
Zulassung als Feuerschutzabschluss.

Der Hersteller muss weiterhin vertrag-
lich sicherstellen und nachweisen, dass
die Produktion seiner Brandschutzturen
von einer zertifizierten Stelle regelma-
f3ig Uberwacht wird und das Produkt
damit der gleichen Qualitat wie in der
AbZ entspricht. Bei Verglasungen wird
dies durch die Ubereinstimmungserkl3-
rung des ausfuhrenden Fachunterneh-
mers ersetzt.

Folgende Nachweise sind zu erbringen:

B Zulassungsschild auf dem Turblatt
(Bandseite)

m Ubereinstimmungserkldrung der
Montagefirma (des Errichters) Uber
den sachgerechten Einbau und zu-
lassungskonforme Montage der TUr

B Wartungsanleitung

B AbZ des DIBt

Rauchschutztiuren sind nach DIN
18095 oder DIN EN 1634-1 geprUft.
Rauchdichte Turen sind dazu bestimmt,
im eingebauten und geschlossenem
Zustand den Durchtritt von Rauch zu
behindern. Rauchschutzelemente sind
in der Regel selbstschlieldende Turen.
Die Putzkanten der Zarge mussen auf
beiden Seiten zum Baukodrper dauer-
haft versiegelt werden.

Rauchschutzturen bendtigen lediglich
ein Allgemeines bauaufsichtliches
Prufzeugnis einer anerkannten Pruf-
stelle.

DichtschlieRende Turen

In einigen Landesbauordnungen wird
risikobezogen unterschieden zwischen
dichtschlieltenden TUren und rauch-
dichten Turen (Rauchschutztiren nach
DIN 18095).

Da an dichtschlieRende Turen ge-
ringere rauchschutztechnische Anfor-
derungen gestellt werden als an
Rauchschutzturen nach DIN 18095,
bendtigen dichtschlieende Turen als
Verwendbarkeitsnachweis kein Allge-
meines bauaufsichtliches Prufzeugnis.

Dichtschlielende Turen mUssen die
Rauchausbreitung eine gewisse Zeit
behindern. Als dichtschlieend gelten
regelmanig einflUgelige TUren mit
gefalztem, vollwandigem TUrblatt
und dreiseitig umlaufender Dichtung.
Daruber hinaus sind auch andere
Ausfuhrungen denkbar, z. B. stumpfe
Turblatter, zweiflugelige Turkonstruk-
tionen, etc.

Auf eine Dichtung des unteren TUrspal-
tes wird in der Regel verzichtet, da sich
der Rauch aufgrund der Druckverhalt-
nisse nurim oberen Bereich des Rau-
mes bewegt und somit den Rauchaus-
tritt am unteren Turspalt verhindert.
Sie mussen nur dann selbstschliel3end
sein, sofern dies nach Landesbaurecht
gefordert ist.
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Turbeispiele mit Holzzargen Turbeispiele mit Stahlzargen

Schnellbauschraube TB )
UA-Profil Stahlturzarge T 30

Sinat Gipsplatte Schnellbauschraube TB

UA-Profil
UW-Profil :fl\\l

\
[ \ZE2 T |
i i
I I ’
] 5l : ) -
! ‘ L }
Befestigungsmittel nach | J[
Angaben Turhersteller ' Siniat Gipsplatte
Hartholz Distanzsttick )
: Mineralfaserdammstoff
MismiEgmEiieiE] e nach Herstellerangabe
Vorgabe Turenhersteller 9
Holzfutterzarge T 90
Holzfutterzarge Standard T 90 Umfassungszarge mit Spiegelschraubenbefestigung T 30
Pfostenprofil nach Siniat Gipsplatte 12,5 mm
Herstellerangabe, z. B. .
75 x50 x 4 mm Stahltirzarge T 90
Geeignete Siniat Gipsplatte 2 x 12,5 mm
Bohrkopfschraube
S Eeleitien Schnellbauschraube TB
i UW-Profil — Vierkantrohr > 4 mm
I nach Statik‘\[
| |
; i ¥
ki
-
Bid
. 4 e
Hartholz Distanzsttick ‘ 7 J@
Schattenfugenprofil ;
bei Bedarf ] I
Mineralwolle (A1) LaWall blechkaschiert
Schmelzpunkt = 1000 °C o ;
Befestigungsmittel nach Siniat Gipsplatte 9,5 mm
Angaben Turhersteller Hitzeschutzblech 2 mm,
Holzstockzarge T 90 werkseitig eingelegt
Holzstockzarge mit Schraub-Befestigung T 90 Umfassungszarge mit Spiegelschraubenbefestigung T 90

Montagematerial nach
Vorgabe Tirenhersteller Schnellbauschraube TN Vierkantrohr
CW-Profil

d>4mm
Siniat Gipsplatte /7 CW-Profil Siniat Gipsplatte

1 ¥
D' / _
z - oyl YT
: I & b2
il Wi
j il
i | i Turzarge
Befestigungsmittel nach

Angaben Turhersteller

Schnellbauschraube TN 625

Hartholz Distanzstlick

Holzfutterzarge T 30

Holzfutterzarge Standard 3-teilig T 90 Anschraubmontage an Stahl-Teleskopstander
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FENSTEREINBAUTEN MIT
BRANDSCHUTZVERGLASUNGEN

Brandschutz von Verglasungen

Die Schaffung von Transparenz durch
lichtdurchldssige Konstruktionen ist
fester Bestandteil der heutigen Archi-
tektur. Raumabschlieltende klassifizier-
te Metallstanderwande kénnen je nach
Bedarf mit Brandschutzverglasungen
kombiniert werden.

Bei Brandschutzverglasungen werden
zwei Arten unterschieden.

F-Verglasungen

F-Verglasungen sind widerstandsfahig
gegen Flammen und halten die Tempe-
ratur Uber den Klassifizierungszeitraum
auf einem niedrigen Niveau. Auf der
feuerabgewandten Seite bleibt die Glas-
Oberflachentemperatur unter 150° C.

Personen kénnen gefahrlos an den
F-Verglasungen entlang laufen um sich
zu retten.

G-Verglasungen

G-Verglasungen sind widerstandsfahig
gegen Flammen, verhindern aber nicht
den Durchgang von Hitzestrahlung
Uber den Klassifizierungszeitraum. Auf
der feuerabgewandten Seite entstehen
Glas-Oberflachentemperaturen von
500-700° C. In ca. 1 m Entfernung be-
tragt die Warmestrahlung 300-500° C.

G-Verglasungen durfen z. B. in Wanden
notwendiger Flure (Rettungswege) ab
einer Hohe > 1,80 m OKFF eingebaut
werden, wenn die angrenzenden Bau-
teile (Decken) nichtbrennbar sind.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Brandschutzverglasungen sind zulas-
sungspflichtige Bauteile. Grundsatzlich
muss der gesamte konstruktive Aufbau
einschliellich Rahmen bzw. tragende
Konstruktion, Halterungs-, Befesti-
gungs- und Dichtungsmaflknahmen
nach DIN 4102 gepruft und vom DIBE,
Berlin, zugelassen werden.

Brandschutzverglasungen durfen
ausschlietlich von Unternehmen ein-
gebaut werden, die Uber qualifiziertes
und erfahrenes Personal verfugen. Das
Personal ist durch den Zulassungsinha-
ber zu schulen. Jeder Teilnehmer erhalt
eine Kennziffer, die beim DIBt in Berlin
hinterlegt wird.

Jede Brandschutzverglasung muss vom
Errichter (ausfuhrendes Fachunter-
nehmen) mit einem Stahlblechschild
dauerhaft gekennzeichnet werden.

Der Unternehmer, der die Brandschutz-
verglasung ausfuhrt, muss fur jedes
Bauvorhaben eine Ubereinstimmungs-
erkldrung ausstellen. Mit dieser wird
bescheinigt, dass die von ihm ausge-
fuhrte Brandschutzverglasung und

die hierfur verwendeten Bauprodukte
den Bestimmungen der Allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entspre-
chen. Diese Erklarung ist dem Bauherrn
auszuhandigen.




F 30 Verglasung PROMAGLAS®

Allgemeine Hinweise

Die PROMAGLAS®-Leichtbaukonstruktion F 30 besteht aus
einer klassifizierten Metallstdnderwand (F 30) mit PROMA-
GLAS®- 30-Scheiben. Die Verglasung wird im Innenbereich
eingesetzt.

PROMAGLAS®-Scheiben kénnen gleichzeitig mit Errichtung
der Trennwand oder auch nachtraglich eingebaut werden.

Die technischen Daten zu PROMAGLAS® 30 sowie die ,Wich-
tigen technischen Hinweise zu den Konstruktionen” sind zu
beachten. Groldere Glasmalke auf Anfrage.

Amtlicher Nachweis: AbZ Nr. Z-19.14.-513 des DIBt, Berlin
Die Vorteile auf einen Blick

B Rahmenloser Einbau in leichte Trennwande

B Alternativ Glashalteleisten aus Holz

B Statisch nachgewiesen fur Einbaubereiche | und Il
nach DIN 4103

B Wandhdhe bis 6,00 m

B Einbaufertiges Montageset lieferbar

Hinweise zur Verglasung

PROMAGLAS® 30-Scheiben kénnen in die leichten Trenn-
wande sowohl als Einzelscheiben als auch als fortlaufendes
Fensterband eingebaut werden.

Maximale Scheibenabmessungen (b x h) < 1,20 m x 2,00 m,

PROMAGLAS® 30-Scheiben Typ1d =17 mm, Typ 3d =35 mm,
Typ5d=15mm, Tyo10d =21 mm

Hinweise:

Nach DIN 4103-1 werden folgende
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* max. ScheibenmaB (b x h) < 1,20 m x 2,00 m

Wandansicht und Abmessungen

FUrleichte Trennwande werden handelsubliche C- und
U-Wandprofile (DIN 4103 beachten) eingesetzt. Links und
rechts neben der PROMAGLAS®-Scheiben werden je nach
Wandhohe h und statischen Anforderungen unterschied-
liche Profile verwendet. Es konnen CW-Profile, UA-Profile
bzw. Stahl-Hohlprofile verwendet werden (siehe Zulassung
bzw. auf Anfrage).

Bei Fensterbandern ergibt sich eine Pfostenbreite von nur
130 mm. Die Anordnung der PROMAGLAS®-Scheiben in der
Wandhohe ist beliebig. Die Scheibe kann ohne BrUstung
bundig mit dem FuRboden beginnen oder aber als Fenster-
band bundig mit der Deckenunterkante abschlieRen.

Einbaubereich Il

Einbaubereiche unterschieden:

Einbaubereich I:

Bereiche mit geringer Menschenan-
sammlung, wie sie z. B. in Wohnungen,
Hotel-, Biro- und Krankenrdumen und
ahnlich genutzten Raume einschliel-
lich der Flure vorausgesetzt werden

mussen.

Bereiche mit groRer Menschen-
ansammlung, wie sie z. B. in gréReren
Versammlungsrdumen, Schulrdumen,
Hoérsalen, Ausstellungs- und Verkaufs-
rdumen und dhnlich genutzten Rdumen
vorausgesetzt werden missen. Hierzu
zdhlen auch stets Trennwande zwischen
R3umen mit einem Héhenunterschied
der FuRbéden > 1,00 m.
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Schnitt A/A - B/B

In die Laibung der vorbereiteten Wandoffnungen wird ein
PROMATECT®-H-Streifen geschraubt, das PROMAGLAS® 30
eingesetzt und mit den PROMATECT®-H-Streifen (Glashalte-

leisten) in Position gehalten.

Die Wandoberflache einschlieftlich der Glashalteleisten
kann verspachtelt und gestrichen oder tapeziert werden.
Zusatzliche Abdeckprofile kdnnen aufgeklebt oder aufge-

schraubt werden.

PROMAGLAS® 30,

Typ1,d =17 mm

"~ PROMATECT®-H-Streifen,

Schnellbauschraube TN

d=25mm

Schnellbauschraube TB \

) =
UA-Profil, bzw. Aus- |

riegelung nach Statik
Siniat Gipsplatten

CW-Profil

PROMATECT®-H-Streifen,
d>15mm

UW-Profil
Siniat
Fugenspachtel

Siniat Gipsplatte
Schnellbauschraube TN

Trennwand-
dichtungsband

Nageldtibel

3
P
[
i
i

i

i

Vertikalschnitt; Bodenanschluss

Schnellbauschraube TB

Pfostenprofil nach . 5 mm < 1200 mim
statischen Erfordernissen H—
> 15 mm, 25 mm

18)mm

Siniat Gipsplatten

[t

! Bekleidung aus Holz,
Metall oder Kunststoff,
alternativ Putz oder Tapete

PROMATECT®-H-Streifen, d > 15 mm
PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mm

Schnellbauschraube TN
PROMAGLAS® 30, Typ 1, d = 17 mm

J

Schnitt A/A; Wandanschluss

Schnellbauschraube TB > 130mm
>15
Schnellbauschraube TN >50mm mrgSInm
! \ 'S [t ;

| i
Pfostenprofil nach j

statischen Erfordernissen
PROMATECT®-H-Streifen, d = 15 mm
PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mm
PROMAGLAS® 30, Typ 1, d = 17 mm

Schnitt B/B; Anschluss an Pfosten; beidseitig

Schnellbauschraube TN
Schnellbauschraube TB

Pfostenprofil nach
statischen Erfordernissen

, Siniat Gipsplatten W ‘
l 4 l

T

i

ot
N

! [
PROMATECT®-H-Streifen, d > 15 mm

Holz-Glashalteleiste, alternativ zu den
PROMATECT®-H-Streifen

PROMAGLAS® 30, Typ 1, d = 17 mm

Schnitt A/A; Alternativer Wandanschluss mit Holz-
Glashalteleiste



F 90 Verglasung PROMAGLAS®

Allgemeine Hinweise

Die PROMAGLAS®-Leichtbaukonstruktion F S0 besteht aus
einer klassifizierten Metallstdnderwand (F 90) mit
PROMAGLAS®-90/35-Scheiben. Die Verglasung wird im
Innenbereich eingesetzt.

PROMAGLAS®-Scheiben kénnen gleichzeitig mit Errichtung
der Trennwand oder nachtraglich in vorhandene Trenn-
wande eingebaut werden. Die technischen Daten zu
PROMAGLAS® 90/35Typ 1,d =35 mm, Typ 2, d =39 mm,
Typ 3,d =54 mm, Typ 10, d = 42 mm sowie die ,Wichtigen
technischen Hinweise zu den Konstruktionen” sind zu be-
achten.

Amtlicher Nachweis: AbZ Nr. Z-19.14-532 des DIBt, Berlin
Die Vorteile auf einen Blick

B Einfacher Einbau

B Rahmenloser Einbau in leichte Trennwande

B Wahlweise Abdeckung aus Holz, Alu, Kunststoff oder
Edelstahl

B Einbaufertiges Montageset lieferbar
B Wandhohe bis 5,00 m

B Statisch nachgewiesen fur die Einbaubereiche I und Il
nach DIN 4103

Hinweise zur Verglasung

PROMAGLAS® 90/35-Scheiben kénnen in die leichten Trenn-
wande sowohl als Einzelscheiben als auch als fortlaufendes
Fensterband eingebaut werden.

Maximale Scheibenabmessungen (b x h) <116 m x 1,20 m,
grokere Glasmale auf Anfrage

FUr leichte Trennwande werden handelsubliche C- und
U-Wandprofile (DIN 4103 beachten) eingesetzt. Links und
rechts neben der PROMAGLAS®-Scheiben werden je nach
Wandhohe h und statischen Anforderungen unterschied-
liche Profile verwendet. Es konnen CW-Profile, UA-Profile
bzw. Stahl-Hohlprofile verwendet werden (siehe Zulassung
bzw. auf Anfrage).

Bei Fensterbandern ergibt sich eine Pfostenbreite von nur
150 mm. Die Anordnung der PROMAGLAS®-Scheiben in der
Wandhohe ist beliebig. Die Scheibe kann ohne Brustung
bundig mit dem Fullboden beginnen oder als Fensterband
bundig mit der Deckenunterkante abschlielRen.
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* max. ScheibenmaB (b xh) < 1,16 mx 1,20 m

Wandansicht und Abmessungen

Schnellbauschraube TN
Schnellbauschraube TB

Pfostenprofil nach ca. 5 mm
statischen Erfordernissen

Siniat Gipsplatten N

M & =
Jid [ d
| ‘1%
U1

Bekleidung aus Holz,

Metall oder Kunststoff,

alternativ Putz oder Tapete
PROMATECT®-H-Streifen, d =25 mm

PROMAGLAS® 90/35,
Typ 10, d = 42 mm

25 mm| 25 mm

j%

<t
I

Schnitt A/A; Wandanschluss

> 150 mm

50 mm > 50 mm, 50 mm

o L

PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mmN

PROMAGLAS® 90/35, Typ 10, d = 42 mm

Schnitt B/B; Anschluss an Pfosten; beidseitig
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G 30 Verglasung PROMAGLAS®

Allgemeine Hinweise

,G-Verglasungen" sind brandschutztechnische Sonderbau-
teile, die durch die bauaufsichtlichen Benennungen ,feuer-
hemmend" oder ,feuerbestandig” nicht erfasst werden.

,G-Verglasungen" durfen nicht an Stellen im Geb3ude einge-
baut werden, an denen nach bauaufsichtlichen Vorschriften

feuerhemmende oder feuerbestadndige Wande gefordert sind.

Uber die Zuladssigkeit der Verwendung einer ,G-Verglasung"”
entscheidet die zustdndige Bauaufsichtsbehdrde im Einzel-
fall.

PROMAGLAS® 15 reduziert den Durchgang der Hitzestrah-
lung und das Kriterium der Warmedammung wird Uber 15 Mi-
nuten erfullt. So wird das Entzdndungsrisiko von brennbaren
Materialien auf der feuerabgewandten Seite vermindert.

Die PROMAGLAS®- eichtbaukonstruktion G 30 besteht aus
einer klassifizierten Wand (F 30) mit PROMAGLAS® 15-Schei-
ben. Die Verglasung wird im Innenbereich eingesetzt. Die
PROMAGLAS®-Scheiben kédnnen gleichzeitig mit Errichtung
der Trennwand oder nachtraglich in vorhandene Trennwande
eingebaut werden.

Die technischen Daten zu PROMAGLAS® 15 sowie die ,Wich-
tigen technischen Hinweise zu den Konstruktionen® sind zu
beachten.

Maximale Scheibenabmessungen (b x h) <115 m x 1,15 m,
PROMAGLAS® 15-Scheiben Typ1d =12 mm, Typ2d =12 mm,
weitere Glasformate und -gréRen auf Anfrage.

Amtlicher Nachweis: AbZ Nr. Z-19.14-1801 des DIBt, Berlin
Die Vorteile auf einen Blick

B Rahmenloser Einbau in leichte Trennwande

B Optional mit Abdeckung aus Holz, Aluminium, Edelstahl
oder Kunststoff

B Alternativ beliebiger Holzrahmen

B Statisch nachgewiesen fUr die Einbaubereiche lund I
nach DIN 4103

B Wandhdhe bis 5,00 m bei Fensterband
B Wandhdhe bis 6,00 m bei Einzelscheiben
B Kriterium der Warmedammung fur 15 Minuten erfullt

B Einbaufertiges Montageset lieferbar

<1,15m*
4>
4>

o=
Jow

" h nach statischen AnforderungAeAr{

L§625 mmLs625 mmLSGZS mmLSGZS mmL
1 1 unllegrenzt ! 1

* max. ScheibenmaB (b xh) <1,15mx 1,15 m

Wandansicht und Abmessungen

Schnellbauschraube TB

Pfostenprofil nach %g. 5 mm
statischen Erfordernissen > 20 mm. 25 mm
Siniat Gipsplatten 18mm
'y
T E
S !
x 1/

‘ Bekleidung aus Holz, j

Metall oder Kunststoff,

alternativ Putz oder Tapete
PROMATECT®-H-Streifen, d = 20 mm
PROMATECT®-H-Streifen, d = 25 mm
Schnellbauschraube TN

PROMAGLAS® 15 Typ 1, d = 12 mm

Schnitt A/A; Wandanschluss

ca. 5 mm
> 136 mm ,

Schnellbauschraube TB — > 20 mm
Schnellbauschraube TN n > 50 mm 25|mm

| (] I

Pfostenprofil nach J
statischen Erfordernissen

PROMATECT®-H-Streifen, d > 12 mm
PROMATECT®-H-Streifen, d > 20 mm
PROMATECT"-H-Streifen, d = 25 mm
PROMAGLAS® 15Typ 1,d =12 mm

[t

%
1

Schnitt B/B; Anschluss an Pfosten; beidseitig



Einbauten von Brandschutzklappen

BRANDSCHUTZKLAPPEN

Brandschutzklappen (z. B. Fabrikat
Wildeboer) sind entsprechend dem
Klappentyp FK-30/-60/-90 fur 30, 60
oder 90 Minuten Feuerwiderstands-
dauer zum Einbau in mindestens gleich
klassifizierte leichte Trennwande,
Vorsatzschalen, Schachtwande und
Brandwande geeignet.

FUr die Ausfuhrung der erforderlichen
Wanddicken und Klassifizierung der
Wande, einschlielRlich Schachtwande,
Vorsatzschalen und Brandwande, sind
die zugehorigen Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prufzeugnisse (AbP) anzu-
wenden, alternativ bzw. erganzend
DIN 4102-4.

Dementsprechend gelten zuldssige
Wandbreiten, Wandhéhen und Dimen-
sionierungen zum Standerwerk und zur
Bekleidung.

B Lichte Weite der Einbauoffnungen:
bxh=(B+802mm)x(H+80%
mm)

Beispiel aus den Einbau- und Monta-
geanleitungen der Firma Wildeboer.

Riegel und Aussteifungen sind so in
das Standerwerk einzuplanen, dass

ein umlaufender Rahmen entsteht.
Kreuzungspunkte, Metallstander- bzw.
UW-Anschlussprofile sind unterein-
ander zu verbinden. Erforderlich sind
hierzu jeweils zwei Stahl-Blindnieten,
@ 4-5 mm mit einer Lange von <10 mm.
Alternativ kann eine Vorfixierung durch
das im Trockenbau verbreitete Crimpern
(Durchsetzfugen) erfolgen. Dieses ist
zweifach auszufuhren.

Weiterhin sind die Verschraubungs-
punkte von den Bekleidungen mit dem
Metallstanderwerk an allen Kreuzungs-
und Verbindungspunkten ebenfalls
zweifach anzubringen.

Die Unterkonstruktionen der Wande
bestehen aus am FulRboden und an
den Decken befestigten Profilen (UW-
Profile) und den darin eingestellten
CW-Profilen als Stutzen.

T

|

| H ‘ I

‘ > Stltz

weite
[l
I

‘ < Stitz- ‘ sStUtz—J < Statz- ‘ < Statz- ‘ < Statz- ‘ < Stitz- ‘ sStUtz—J
T weite " weite " weite ' weite | weite | weite | weite !

i
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i

i

i

i

i

]

i

: < Stutz
i vv‘e‘ite
I

I

I

I

i

L

i

i

i

i

Wechsel wegen Unter-
brechung einer Stitze

Wechsel wegen Unter-
brechung einer Stutze
an der AuBenwand

Einbau zwischen
Stutzen

Beispiel aus den Einbau- und Montageanleitungen Firma Wildeboer.

I I
l J
1 Schnellbau £ 1
! g schrauben - g }
1 % S ‘ Aussteifung  |® =150 mm, l TS 1
] o ‘-ﬂLJ L Riegel- und —, e 1y A 1
l —‘ ( 2N Seitenprofil !
i N 1 Einbauoffnung |
i c 1 lichte Weite b x h |
i . . IS !
1 Ell e Seitenprofil | = 1
i = = alternativ. = = ‘ 3 i
i el =] = 3 i
J L e “ ( Standerprofil J:/r\v‘
Al a -
| CW-Profi UW-Profil{ i
< Stiitz- ‘ < Stiitz- ‘ < Stiitz- ‘ ‘ ‘ Stﬂtzweite‘ <1000 mm
[ [ I I I [

weite weite weite

Einbau in F 90 Schachtwand

Beispiel aus den Einbau- und Montageanleitungen Firma Wildeboer
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H-Wechsel mit waagerechten Profilen oberhalb und unterhalb der Einbaudffnung
und senkrechten Profilen am rechten und linken Rand. Nicht angrenzende, senk-
rechte Profile mUssen > 500 mm langer sein. Bekleidungen daran sind in < 200 mm

bzw. in £ 150 mm Abstand zu verschrauben.
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REVISIONSKLAPPEN

Revisionsoffnungsverschlisse — Allgemeine Hinweise

Revisionsoffnungsverschlusse dienen
dem Zugang zu Installationen, wel-
che in Metallstanderwanden, hinter
Schachtwandkonstruktionen oder
Uber Unterdecken eingebaut werden,
um dort Reparaturen und Wartungs-
arbeiten durchfuhren zu kénnen. Die
konstruktiven Hinweise der Verwend-
barkeitsnachweise sind bei der Monta-
ge zu beachten.

FUr den Einbau von Revisionsklappen in
Siniat Schachtwande oder Trennwande
gilt folgende NachweisfUhrung:

B Artund Ausfuhrung der Revisions-
klappe werden im entsprechenden
Siniat AbP" geregelt.

B Artund Ausfuhrung der Revisions-
klappe werden im Verwendbarkeits-
nachweis (AbP", AbZ?, PZ» oder PB%)
des Revisionsklappenherstellers ge-
regelt. Der Einbau ist nur zulassig,
wenn im Verwendbarkeitsnachweis
die AbP-Nummer der entsprechen-
den Siniat Schachtwand bzw. Siniat
Trennwand aufgefUhrt ist oder
ein Einbau der Revisionsklappe in
herstellerneutrale Konstruktionen
maoglich ist.

FUr den Einbau von Revisionsklappen in
Siniat selbstdndige Unterdecken oder
freitragende Unterdecken gilt folgende
Nachweisfuhrung:

B Artund Ausfuhrung der Revisions-
klappe werden im entsprechenden
Siniat AbP"V geregelt. Ergdnzend
durfen gemal gutachterlicher
Stellungnahme Revisionsklappen
aller Hersteller eingebaut werden,
wenn deren MalRe die genannten,
maximalen Abmessungen im dazu-
gehdrigen AbP sowie das zulassige
Revisionsklappen-Gewicht nicht
Uberschreiten.

B Artund Ausfuhrung der Revisions-
klappe werden im Verwendbarkeits-
nachweis (AbP" oder AbZ?) des Re-
visionsklappenherstellers geregelt.
Der Einbau ist nur zuldssig, wenn im
Verwendbarkeitsnachweis die ent-
sprechende AbP-Nummer der Siniat
selbstandigen oder freitragenden
Unterdecken aufgefUhrt ist oder
ein Einbau der Revisionsklappe in
herstellerneutrale Konstruktionen
maoglich ist.

In den folgenden Tabellen sind mogli-
che RevisionsoffnungsverschlUsse fur
den Einbau in Siniat-Systeme aufge-
fuhrt.

U Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis
2 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

% Prifzeugnis

9 Prufbericht

Revisionsoffnungsverschlusse der Fa. RUG SEMIN in Siniat Schachtwanden

BEZEICHNUNG
REVISIONSOFFNUNGSVERSCHLUSS

SCHACHTWAND-
KONSTRUKTION

KLEINSTE ABMESSUNG /
GROSSTE ABMESSUNG

NACHWEIS

mm

Alu Rapid 30 v
Alu Rapid Safe 30 v
Alu Protect Safe v
Alu Speed Safe 30 v
Alu Rapid 90 v v
Alu Rapid Safe 90 / </
Alu Speed Safe 90 v v

FEUERWIDER- BEE’LANKUNGS-
STANDSKLASSE | STARKE
mm
v 130 2x125
v 130 2x12,5
v 130 2x12,5
v 130 2x125
v 190 2x25
v 190 2x25
v EI90 2x25

200 x200/600x 1000 PB 3350/6654 und

PZ3246/5292-MPA BS

200x200/600x1000  AbZ Z-6.55-2228

300x300/600x1000  AbZZ-6.55-2229

200x200/600x1000  AbZZ-6.55-2244

200x200/600x1000  PZ3627/4031-MPA BS

und
PZ 3307/1979-MPA BS

AbZ 7-6.55-2230
AbZ 7-6.55-2183

200x200/600x 1000
200x200/600x 1000
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Revisionsoffnungsverschlusse der Fa. Upmann in Siniat Schachtwanden

BEZEICHNUNG SCHACHTWAND- FEUERWIDER- BEPLANKUNGS- | KLEINSTE ABMESSUNG /| NACHWEIS
REVISIONSOFFNUNGSVERSCHLUSS KONSTRUKTION STANDSKLASSE | STARKE GROSSTE ABMESSUNG

mm mm
Firestar Vario SW 130 R9152 v 130 2x125 200x200/600x1200  AbP P-MPA-E-15-013
Firestar SW Solid 190 R7718 v 190 2x25 200x200/600x1200  AbP P-MPA-E-07-026
Firestar 190 R7273 v 190 2x20 200x200/600x1200  AbP P-MPA-E-07-026

Revisionsdéffnungsverschlusse der Fa. Upmann in Siniat Trennwanden

BEZEICHNUNG FEUERWIDER- BEPLANKUNGS- KLEINSTE ABMESSUNG / NACHWEIS
REVISIONSOFFNUNGSVERSCHLUSS STANDSKLASSE STARKE GROSSTE ABMESSUNG
mm mm

Firestar Einschub R7056 F30 1x125 <600x600 AbP P-MPA-E-12-002
Firestar R7040 F30 1x125 <600x800 AbP P-MPA-E-12-002
Alu-Star R7074 F30 1x125 <600x800 AbP P-MPA-E-12-002
Firestar Einschub R7056 F90 2x125 <600x 600 AbP P-MPA-E-12-002
Firestar R7040 F90 2x125 <600x800 AbP P-MPA-E-12-002
Softline R7093 F90 2x125 <600 x800 AbP P-MPA-E-12-002

Revisionsoffnungsverschlusse der Fa. RUG SEMIN in Siniat selbstandigen Unterdecken SD51
und freitragenden Decken SD59

BEZEICHNUNG DECKENSYSTEM | FEUERWIDER- BEPLANKUNGSSTARKE KLEINSTE ABMESSUNG /| NACHWEIS
REVISIONSOFFNUNGSVERSCHLUSS STANDSKLASSE GROSSTE ABMESSUNG
mm
Alumatic Safe v V4 F30 1x 15 (gilt nur fir SD51) / 200x200/600 x 800 AbZ 7-6.55-2232
V.0/V.U. V.0/V.U. 1x18/2x125/1x25
Alumatic Safe Plus v v F30 1x15 (gilt nur fur SD51) / 200 x 200/ 600 x 800 AbZ 7-6.55-2232
V.0/V.U. V.0/V.U, 1x18/2x125/1x25
Alu Protect Safe v v F30 1x 15 (gilt nur fir SD51) / 300x300/600x800 AbZ 7-6.55-2233
V.0/V.U. V.0/V.U. 1x18/2x125/1x25
Alumatic F90 VA F90 25+18 <700x 800 AbP P-MPA-E-00-085
Alumatic F90 v Vo F90 2x20 <600x600 AbP P-SAC-02/111-619
Alumatic F90 v vu.  F90 2x20 <430 x 800 Siniat AbP
P-3329/780/10-MPA BS
Alumatic F90 v F90 2x25 <430x 800 Siniat AbP
V.0 / V.U, P-3662-294-10-MPA BS

Revisionsoffnungsverschlusse der Fa. Upmann in Siniat selbstandigen Unterdecken SD51

BEZEICHNUNG DECKENSYSTEM | FEUERWIDER- BEPLANKUNGSSTARKE| KLEINSTE ABMESSUNG /| NACHWEIS
REVISIONSOFFNUNGSVERSCHLUSS STANDSKLASSE GROSSTE ABMESSUNG

SD51 mm
Alu-Star R6097 v V.0 F30 2x125 200x200/600 x 800 AbP P-3012/107/12-MPA BS
Firestar Einschub R8651 v v.o/vu. F30 2x125 200 x200/600 x 800 AbP P-3012/107/12-MPA BS

Firestar SWR8639 v v.o/vu. F30 2x125 200 x200/600x 800 AbP P-3012/107/12-MPA BS
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EINBAU VON HOHLWANDDOSEN

Grundvarianten fur Metall-
standerwande

Der Einbau von ELT-Dosen ist an jeder
beliebigen Stelle der Wandkonstrukti-
on moglich, wenn die nachfolgenden
Hinweise beachtet werden:

B Unmittelbar gegenuberliegende
Einbauten sind nicht zulassig
(Ausnahmen: Siehe Seite 94)

B Der seitliche Abstand muss
> 250 mm betragen

B Hinter Hohlwanddosen durfen die
brandschutztechnisch notwendigen
Dammschichten nach DIN 4102-4,
Tab. 48 bis auf 30 mm komprimiert
werden.

Einbauvarianten
Nachfolgende Varianten sind maoglich:
Variante 1

Vom Rohboden bis zu einem Bereich
500 mm oberhalb der Dosen kann der
Hohlraum mit Dammstoffen mit einer
Rohdichte von 30 kg/m3 fur F 30-Wande
und 40 kg/m3 fur F 90-Wande versehen
werden. Die Ddmmstoffe mUssen dabei
einen Schmelzpunkt > 1.000 °C und

die Baustoffklasse A1 nach DIN 4102
aufweisen.

> 120 mm

A

Variante 2: Umhausung mit Plattenstreifen

| — Dammstoff

Siniat
Gipsplatte

— ELT-Dose

Variante 1a

Die Ddmmung mit dem Schmelzpunkt
>1.000 °Cist, falls die Entfernung
oberhalb der ELT-Dose bis zum Decken-
anschluss hochsten 500 mm betragt,
Uber die gesamte Hohe der Wandkon-
struktion auszufuhren.

| — Dammstoff

__ Dammstoff,
~ Rohdichte
L —> 40 kg/m?,
Schmelzpunkt
> 1000 °C

>30 mm

> 500 mm

—— ELT-Dose

Siniat
Gipsplatte

Variante 1: Dammstoff mit Schmelz-
punkt > 1.000 °C bis 500 mm oberhalb
der ELT-Dose fuhren

Variante 2

Umhausung der ELT-Dosen mit Platten-
streifen in Beplankungsstarke

(2 x 12,5 mm Siniat Feuerschutzplatten),
Schrauben: Grobgewinde

TN > 3,5 x 45 mm (Gips in Gips)

Dammstoff,
Rohdichte
L >40 kg/m3,
Schmelzpunkt
> 1000 °C

Siniat
Gipsplatte

>30 mm

—— ELT-Dose

Variante 1a: Dammstoff mit Schmelz-
punkt > 1.000 °C Uber die gesamte
Wandhohe fuhren

Siniat

-+ Gipsplatte

< 1
\Siniat

Fugenspachtel

|~ CD-Profil

ELT-Dose

| gekapselt

Schnellbau-

schraube TN

Nachtraglicher Einbau von ELT-Dosen



Variante 3

Ersatzschicht aus Siniat Feuerschutz-
platten > 25 mm auf der gegenUber-
liegenden Beplankung (Innenseite)
anbringen, durchgehend vom Boden bis
> 500 mm Uber Oberkante ELT-Dose.

Die Aufdopplung entspricht immer der
entfernten Beplankungsdicke an der
Stelle der ELT-Dose.

Die zusatzliche Bekleidung muss Uber
die gesamte Wandhohe hergestellt
werden, wenn der Abstand der ELT-Do-
se bis zum Deckenanschluss nicht mehr
als 500 mm betragt.

Variante 4
Einbettung mit Siniat Fugenspachtel,

d > 15-20 mm. Gegenuberliegende ELT-
Dosen im Gipsbett sind nicht zulassig.

Einbau von Hohlwanddosen 95

| — Dammstoff
£
g Siniat
=37 -2 Gipsplatte
Al
[~ ELT-Dose
ELT-Dose
im Gipsbett
t— Dammstoff
Siniat
T Gipsplatte
Variante 3: Aufdoppelung der gegen- Variante 4: ELT-Dose in Gipsbett

Uberliegenden Seite

Klassifizierte Wandsysteme mit Nachweis nach DIN 4102-4 mit mineralischen Dammstoffen

BRANDSCHUTZ DAMMSTOFF-
DICKE IN mm

ROHDICHTE IN kg/m3

BAUSTOFFKLASSE SCHMELZPUNKT IN °C
NACH DIN 4102-1

F 30 Wandsysteme * 40
F 60 Wandsysteme * 40
F 90 Wandsysteme * 40
60
80
F 120 Wandsysteme * 60
80
F180 Wandsysteme * 60
80

30
40

100
50
30

100
50

100
50

Al >1000
Al 21000
Al >1000
Al >1000
Al >1000
Al >1000
Al >1000
Al >1000
Al >1000

* Siniat Wandsysteme mit einseitiger Brandbeanspruchung und einer beidseitigen Beplankung mit Siniat Gipsplatten.

Hinweis:

Fur Brand- und Rundwande gilt
ausschlieBlich Variante 4.
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Einbau gegenuberliegender Hohlraumdosen

Dammstoff, > 250 mm

Schmelzpunkt
/7 > 1000 °C |

F30/F90

[ L

‘ \— ELT-Dose I

Zuléssiger Einbau von Hohlwanddosen in F 30 / F 90 Wande

Einbau nicht unmittelbar gegenuberliegend

Dammstoff Siniat

Gipsplatte

Brandgeschuitzte Hohlraumdosen
F30/F 90 mit Allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung kénnen gegen-
Uberliegend eingebaut werden.

Brandgeschutzte Hohlraumdosen; Einbau gegenuberliegend

Brandgeschiitzte Hohlraumdosen
F 30/ F 90 mit Allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung

Siniat

ww og<

/7 Gipsplatte

T ] N
T : | |
7 i
‘ s z :
il | | 1
, ) | i
: Titiam \\ Dammstoff glegenuberllliegender
T30/T 30/RS /T 90/RS Einbau zulassig

Brandgeschutzte Hohlraumdosen; gegenuberliegend im
Bereich von klassifizierten Turen

Siniat
Gipsplatte

Schnellbauschraube TN
ELT-Dose

| e
/,

ww G/

Déammstoff [

gemaB AbP =120 mm [

GegenuUberliegender Einbau von gekapselten ELT-Dosen;
in Trennwand F 30

Dammstoff,
Schmelzpunkt
. /7 > 1000 °C ,
l l
o
&
o i 1
~
o | i
m ; I
(58 i 1
1 ] |
: = '
Siniat Gipsplatte L ELT-Dose

Nicht zuléssiger Einbau von Hohlwanddosen in F 30 / F 90 Wénde

Einbau unmittelbar gegenuberliegend nicht zuldssig

L <250 mm .

Siniat

W nicht klassifizierte ELT-Dose "\ W /7 Gipsplatte

ww o€ <

\ | [

' \ \

F30

Y
5d

| \

| \

L Démmstoff
Ture ohne

Brandschutzanforderung

Einbau zulassig

Einbau gegenuberliegend im Turbereich; nur bis F 30

/7 Dammstoff
[ ]

Siniat Gipsplatte

Elektroinstallation
z. B. Schalter

ELT-Dose mit
Dammschichtbildner

Brandgeschutzte ELT-Dosen; Einbau gegenUberliegend

Siniat Schnellbauschraube TN
, Gipsplatte [ A, ELT-Dose |
: / :
i T !
— :
! M Dammstoff i
gemaB AbP L =120 mm [

GegenUberliegender Einbau von gekapselten ELT-Dosen;
in Trennwand F 90

gegentiberliegender

ww ool
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Hohlraumdosen in Schacht- und Brandwanden

Schnellbau-
150 x 150 mm ) CD-Profil umlaufend LaMassiv 2 x 25 mm schraube TN
] Gipsplattenstreifen, ) 150 x 150 mm ./ Siniat
Schnellbau- LaFlamm 12,5 mm, / Gipsplattenstreifen,
| schraube TN umlaufend 1 - umlaufend
| | N 1
3 3 : = T i e :
LaMassiv : i i
2 x25 mm ELT-Dose i \ Schnellbauschraube TN ELT-Dose Siniat i
LaMassiv 2 x 25 mm mit Deckel  Fugenspachtel
\{ 210x210 mm
Gekapselter ELT-Dosen-Einbau in Schachtwand F 90 Nachtraglicher ELT-Dosen-Einbau in Schachtwand F 90
CD-Profil umlaufend Schnellbau-
¥ 150 % 150 Gl schraube TN
. 150 x 150 . Gipsplattenstreifen, .
Siniat
L LaFlamm 12,5 mm, . .
Siniat i) /s Gipsplattenstreifen,
Gipsplatten- Schnellbau- - umlaufend
streifen, schraube TN
umlaufend [; = j
| - :
I ﬂ ﬂ i
| PiN DN i
LaF'am'T‘ 2x12,5mm ! \—Schnellbauschraube TN \_Slmat !
alternativ ELT-Dose ELT-Dose  Fugenspachtel
X LaFlamm 2 x 12,5 mm
LaMassiv 1 x 25 mm
[ 210x210 mm [
Gekapselter ELT-Dosen-Einbau in Schachtwand F 30 Nachtraglicher ELT-Dosen-Einbau in Schachtwand F 30

Siniat
— .
Gipsplatte

| Gipsbett
mind. 20 mm

t—— ELT-Dose

Hinweis:

Weitere Erlduterungen siehe
AbP: P-SAC-02/111-681 und
———————— - - gutachterliche Stellungnahme
GS 3.2-14-182-1.

Einbau ELT-Dose in Brandwand; mit Gipsbett
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ELEKTRISCHE LEITUNGEN

FUr den Schutz vor Beschadigung von
elektrischen Leitungen innerhalb von
Siniat Metallstanderwanden werden
nach DIN 18015-3: 2007-09 waage-
rechte und senkrechte Installations-
zonen vorgesehen,

Bei der FUhrung von elektrischen Lei-
tungen innerhalb klassifizierter Trenn-
wandkonstruktionen sind die brand-
schutztechnischen Anforderungen
der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
(MLAR) einzuhalten.

Installationséffnungen sind die bereits
werkseitig hergestellten H-férmigen
Ausstanzungen in den Profilstegen
gemald DIN 18 182-1 Tabelle 1.

Bauseits hergestellte oder nachtragli-
che Stegausschnitte in Profilen kénnen
gemafn Tabelle hergestellt werden

30

100

10 10
720 20 1
< +H S
\\\\J I T ==
:| ° |:

[ ] Iinstallationszonen
—— VorzugsmaBe fur elektrische Leitungen
MaBe in cm

Installationsvorgaben fur elektrische Leitungsfuhrungen in Montagewanden nach

DIN 18015-3:2007-09

Zusatzliche / bauseitige Stegausschnitte in Unterkonstruktionen

PROFIL- ANZAHL ZUSATZLICHER STEGAUSSCHNITTGRORE " MIND. ABSTAND STEGAUS- BEPLANKUNG
BEZEICHNUNG STEGAUSSCHNITTE " BREITE (3) X HOHE (b) SCHNITTE ZUEINANDER BZW. JE WANDSEITE mm
PRO STANDERPROFIL mm MIND. RANDABSTAND mm

CW50 1 <35x<50 >100 >18,0

CW75 2 <55x%x<75 > 150 2125

CW100 2 <80x<100 >200 >125

CW 125 2 <80x<125 >200 2125

CW150 2 <80x<150 >200 >12,5

UA S50 2 <30 (rund) >100 >12,5

UA75 2 <60x<60 > 150 2125

UA100 2 <60x<60 >200 >12,5

U O U UA-Profil U UA-Profil 50
/ / T 75-100 Protektor
\ o B [ Protektor U

<60 mm
|

<60 mm|

)
i

2 Offnungen oder
Aussparungen:

Zwischen den beiden
Offnungen missen
mindestens 150 mm

(far UA 75) bzw. 200 mm
(fur UA 100) Abstand

verbleiben. Langloch-
bereiche dirfen nicht
angeschnitten werden.

2 Lochungen mit runden
Offnungen (@ 30 mm):
Zwischen den beiden
Offnungen miissen mindes-
tens 100 mm verbleiben.
Langlochbereiche dirfen
nicht angeschnitten werden.
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Leitungsdurchfuhrungen innerhalb von Trennwanden

Bei der Einfuhrung bzw. beim Austritt von Rohrleitungen
durch die Gipskartonbeplankung kénnen die Regeln der
Erleichterungen der MLAR / LAR / RbALei angewendet
werden.

Rohrleitungen innerhalb der Wande bzw. Flurtrennwanden
nach MLAR sind grundsatzlich mit einer nichtbrennbaren
Streckenddmmung, Schmelzpunkt > 1.000 °C, zu dédmmen.
Der Durchfuhrungspunkt muss durch eine Aufdoppelung
(Mindestdicke gemaf Brandschutzanforderung 60/70 /80
mm) erfolgen.

Streckendammungen finden ihre Anwendung als nicht-
brennbare, isolierende Halbschalen aus Mineralfasern, die
ein Einbrennen, Abtropfen, Ausgasen und die Brandweiter-
leitung durch das Bauteil verhindern.

FUhrung elektrischer Leitungen innerhalb
von Trennwanden

Bei Verlegung von Leerrohren mussen die Restquerschnitte
innerhalb der Leerrohre an den Austrittstellen rauchdicht
verschlossen werden.

Leitungen, welche durch die Wand zu einer anderen Nut-
zungseinheit fuhren, welche nicht unmittelbar an dieser
Trennwand liegen, durfen nicht innerhalb der Wand gefuhrt
werden. Der Hohlraum selbst darf nicht als Kabelkanal
missbraucht werden. Die Brandlast durch Kabelfuhrungen
innerhalb eines Wandhohlraums ist in der Regel auf

< 7 kW/m2 (unbedenklich gem. Vds 2134:2010-12(04)) zu
begrenzen, um das Schutzziel der Wand zu erfullen. Ander-
weitig sind diese Leitungen in zugelassenen |-Kanalen zu
verlegen.

Das FUhren von elektrischen Leitungen innerhalb von klas-
sifizierten Trennwanden soll ausschliefdlich der Versorgung
derin und an der Wand befindlichen elektrischen Betriebs-
mitteln dienen.

Bei der EinfUhrung bzw. beim Austritt von elektrischen Lei-
tungen durch die Gipskartonbeplankung kénnen die Regeln
der Erleichterungen fur einzelne elektrische Leitungen der
MLAR / LAR angewendet werden.

Schnellbauschraube TN Siniat Gipsplatte

CW-Profil

F Dammung

1 )y [ i
! . ‘

Streckenddmmung

Rohrleitung

E:1

il
! A 1
. [ ]

/ ; |
Aufdoppelung, Siniat j Gesamtmal 's"

auBen umlaufend Fugenspachtel F30>60mm
F60>70 mm
F 90 >80 mm

Streckendammung mit aulRenseitiger Aufdoppelung

Schnellbauschraube TN
CW-Profil

/7 Dammung

Siniat Gipsplatte
Streckenddmmung

Rohrleitung
I

Aufdoppelung, Siniat GesamtmaB 's"
innen umlaufend  Fugenspachtel F302>60 mm
F60>70 mm

F90 >80 mm

Streckendammung mit innenseitiger Aufdoppelung

Hinweis:

Offen verlegte, brennbare Rohrleitun-
gen in Fluchtwegen sind nicht zuldssig.
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MESSEINRICHTUNGEN UND VERTEILER

Einbauten Messeinrich-
tungen und Verteiler

Messeinrichtungen und Verteiler sind
durch mindestens feuerhemmende
Bauteile aus nichtbrennbaren Baustof-
fen abzutrennen gegenuber:

B notwendigen Treppenrdaumen

B R3aumen zwischen notwendigen
Treppenrdumen

B Ausgangenins Freie

Offnungen in diesen Bauteilen sind
durch mindestens feuerhemmende
Abschlusse mit umlaufender Dichtung
zu verschlieften.

Messeinrichtungen und Verteiler sind
gegenuber notwendigen Fluren abzu-
trennen durch:

B Bauteile aus nichtbrennbaren
Baustoffen mit geschlossenen
Oberflachen

B Montage der Messeinrichtungen
und Verteiler auf der dem Flucht-
weg abgewandten Seite

Der Einbau von Messeinrichtungen und
Verteilern in Metallstdnderwanden in
notwendigen Fluren ist méglich wenn:

B die Restdicke der Beplankung hinter
der Messeinrichtung in der gefor-
derten Feuerwiderstandsklasse der
Flurwand in Bauart einer Schacht-
wand ausgefUhrt wird.

Offnungen beim Einbau in diese Metall-
standerwande sind mit nichtbrennbaren
Baustoffen und geschlossenen Oberfla-
chen zu verschlielRen.

Offnungen fir den Einbau:
m Breite der Offnung < 575 mm. Es

sind horizontale Riegel zwischen
den Standerprofilen anzuordnen.

Fluchtweg ey

Messeinrichtung / Verteiler:
Gehduse und Turen / Klappen aus nicht-
brennbaren Baustoffen mit geschlossener

Y I Oberflache
| Il
e i
r&g i
| |
| - ] -
| Il g |
; . i ;
i i LaFlamm 2 x 12,5 mm ‘
Messeinrichtung / Verteiler: )
Montage auf der Riickseite der F 30 Wand CW-profil
Schnellbauschraube TN
Siniat Fugenspachtel
Beispiel: Metallstanderwand F 30-A
CW-Profil Fluchtweg sy
? [ Messeinrichtung / Verteiler: }
} g g g i g Gehduse und Tiren / Klappen aus nicht- g g }
} brennbaren Baustoffen mit geschlossener ‘
} Oberfléche !
| |
| ; ¢ |
I il Ji il |
|
|

LaFlamm 2 x 12,5 mm
Schnellbauschraube TN
Siniat Fugenspachtel

LaMassiv 1 x 25 mm

Stahlklammern
LaMassiv 1 x 25 mm

Beispiel: Metallstanderwand F 90-A; alternativ Schachtwand mit Beplankung

> 2 x 20 mm LaMassiv

B Breite der Offnung > 575 < 1200
mm. Es sind horizontale Riegel
als Auswechslung zwischen den
Stadnderprofilen anzuordnen, zur
Lastaufnahme der durchtrennten
Standerprofile.

m Breite der Offnung > 1200 mm.
Es sind zwei oder mehr Stander-
profile in Folge auszuwechseln,
verstarkte Profile (UA-Profile) hori-
zontal und vertikal einzubauen.
Der statische Nachweis erfolgt auf
der Grundlage der DIN 4103-1.
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HOLZ- UND METALL-TRAVERSEN FUR
METALLSTANDERWANDE / VORSATZSCHALEN

Stutzgriff-Traverse
Schnellbauschraube TB Siniat Gipsplatten

UA-Profil + Anschlusswinkel 2x12,5mm

B Einbauin Metallstanderwadnde mit beidseitiger Beplan-
kung und Vorsatzschalen mit einseitiger Beplankung. Siniat Fugenspachtel UW-Profil
Einbau in UA-Profil, 2 mm ; i

3\
‘ e ' | 'S
B Abmessungen Stutzgriff-Traverse: 300 x 600 x 30 mm ! e | =
m Konsollasten < 1,0 kN/m als StUtzgriff: ‘ IE=E it
; 13id | JCE T
Einfach- und Installationswadnde mit beidseitig 1 MLL i
doppelter Beplankung Bohrschraube Kwkoﬁaverse UA-M-SG
Vorsatzschalen mit einseitig doppelter Beplankung U Stiitzgriff

UA-Profile als verstarkte Standerwerksprofile
Kopf- und Fulanschluss mittels Anschlusswinkeln

I

300

N

Beispiel: Metallstanderwand mit Stutzgriff-Traverse F 30-AB
Holz-Traverse

B Einbauin Metallstanderwande mit beidseitiger doppelter

- ) ) Siniat Gipsplatt
Beplankung. Einbau in CW- oder UA-Profil (2 mm) szl basdnaule 2|ma12 SIpSPa en
UA-Profil + Anschlusswinkel x 12,5 mm
B Abmessungen der Holztraverse: 600 x 500 x 30 mm Siniat Fugenspachtel UW-Profil
2 . " YT ‘
m Konsollasten > 0,7 kN/m < 1,5 kN/m Wandlange: Tov | D' ‘
L = EZS ] L = ]
i Y [N v I
Einfach- und Installationswadnde mit beidseitig : Z ﬁl 1
doppelter Beplankung i = 4 ;
: hid 2
. . | JU i il |
Kopf-/ FulRanschluss mittels Anschlusswinkel i i i
) . . . o Bohrschraube Felko-Ti UA-M
Hinweis: Der Einbau in klassifizierte Wandsysteme, elorraverse
deren Baustoffe der Baustoffklasse A entsprechen L 600 L

o

mussen, ist nicht zulassig.

Beispiel: Metallstanderwand mit Holz-Traverse F 30-AB
Metall-Traverse

B Einbauin Metallstanderwande mit beidseitiger Beplan- 625 mm 5
kung und Vorsatzschalen mit einseitiger Beplankung ‘

B Einbauin CW-Profile, Einbau in klassifizierte Wandsyste- il N —ll
me, deren Baustoffe der Baustoffklasse A entsprechen
mussen, ist zuldssig

B Abmessungen Metall-Traverse, verzinkt: 625 x 300 x 0,7 mm

> b
300 mm

P

|
m Konsollasten < 0,4 kN/m Wandlange: ‘

Einfach-, Doppel- und Installationswande mit
beidseitig einfacher Beplankung

Vorsatzschalen mit einfacher/ doppelter Beplankung g Schnitt A-A r

m Konsollasten > 0,4 kN/m < 0,7 kN/m Wandlange:

Einfachstander- und Installationswande mit beidseitig Beispiel: Metallstanderwand mit Metall-Traverse F 30-A
doppelter Beplankung
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BRANDSCHUTZPRINZIPIEN BEIM EINBAU
VON SANITAREINRICHTUNGEN

Die Abschottung von Sanitarzellen elektrischen Zusatzheizgeraten oder Hinweis
untereinander wird aufgrund der als Warmwasserboilern ein nicht zu un-
gering angenommen Brandlast meist terschatzendes Risiko bei den oftmals Die Einbaubedingungen/Anleitungen
unzureichend berucksichtigt. angrenzenden Rdumen. in der jeweiligen Allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung des Herstellers
Gerade im Hotelbau oder in Kranken- Eine wirksame Abschottung kann u. a. sind zwingend zu beachten.
hausern und Pflegeheimen ist ein mit den nachfolgenden Konstruktions-
Durchbrand aufgrund von defekten prinzipien erreicht werden.
// // // // // // // // ,/ // ////// // // // // // // //

7 7 7 / 7 2 , , 4 4 4 3 7 s/ 7 v
// 4 s s s s s, v , P // & s s 4 s Z v ,

Klassifizierte Schachtwandlésung der gemeinsamen Instal- Zugelassene Brandschotts zur RohrdurchdurchfUhrung in
lationswand als einseitige Abschottung zur angrenzenden Verbindung mit der klassifizierten gemeinsamen Installa-
Nutzungseinheit (F 30 mit 2 x 12,5 mm LaFlamm oder tionswand als einseitige Abschottung zur angrenzenden
LaPlura, F 90 mit > 2 x 20 mm LaMassiv) Nutzungseinheit

// /// /// // /// // // // /% , . . // / 5 // // // s

LT

v > % 4 v = = ~ e 7
e 4 z s s Z s ’ v ’ e 4 s s s S e s s s
£ £ 4 . Z Z ya y B ARd /7 /. 7/

Klassifizierte Trennwand ohne Durchdringung mit Vorwand- Abschottung mit zugelassenen Rohrschotts oder speziellen
installation der sanitaren Einrichtung in jeder Nutzungs- Brandschutz-Verschluss-Systemen der Deckendurchbruche
einheit (F30 mit 2 x 12,5 mm LaGyp, F 90 mit 2 x 12,5 mm zu den darUber und / oder darunter liegenden Nutzungs-
LaFlamm / LaPlura) oder Wohneinheiten.
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DURCHFUHRUNGEN VON LEITUNGEN

Muster-Leitungsanlagen-
Richtlinien MLAR

Die Muster-Richtlinie
Uber brandschutztech-
nische Anforderungen
an Leitungsanlagen
(Muster-Leitungsanla-
gen-Richtlinien MLAR)

| :
%M‘T‘

regelt die FUhrung von Leitungen durch
bestimmte Wande und Decken.

Nach §40 Absatz 1 MBO durfen Leitun-
gen durch Brandwande, durch Wande
nach §28 Absatz 1 Satz 2 und Absatz

4 Satz 2, Treppenraumwande, Wanden
von Rdumen nach §32 Absatz 5 Satz 2
sowie durch Trennwande und Decken,
fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit
vorgeschrieben ist, nur dann hindurch
gefuhrt werden, wenn eine Ubertra-
gung von Feuer und Rauch ausreichend
lang nicht zu befurchten ist oder Vor-
kehrungen hiergegen getroffen sind.

Dies gilt nicht fur Wande innerhalb von
Wohnungen. Diese Voraussetzungen
sind erfullt, wenn die Leitungsdurchfuh-
rungen den Anforderungen der Abschnit-
te 41.und 4.2 der MLAR entsprechen.

Grundlagen

Die Leitungen sind durch Abschot-
tungen zu fUhren, die eine Feuerwi-
derstandsdauer von mindestens 90
Minuten haben (elektrische Leitungen:
Feuerwiderstandsklasse S 90 nach
DIN 4102-9:5/1990; Rohrleitungen:
Feuerwiderstandsklasse R 90 nach
DIN 410211:12/1985). Der Mindestab-
stand zwischen zwei Abschottungen
ergibt sich aus den Bestimmungen der
jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassun-

gen sowie den Einbau- und Montagean-

leitungen der Hersteller.

Erleichterungen

Nach MLAR 2005, Abschnitt 4.2 sind
unter bestimmten Bedingungen Er-
leichterungen fur die Abschottung von
Leitungsanlagen fur feuerhemmende
Wandkonstruktionen moglich.

Erleichterung bedeutet, dass keine
spezifischen Brandprifungen, Uberein-
stimmungserklarungen und Typenschil-
der zur Nachweisfuhrung erforderlich
sind.

Elektrische Leitungen sowie Rohrlei-
tungen aus nichtbrennbaren Baustof-
fen (auch mit brennbaren Beschich-
tungen von bis zu 2 mm) durfen dann
durch feuerhemmende Wande gefuhrt
werden, wenn der Raum zwischen den
Leitungen und dem umgebenden Bau-
teil mit nichtbrennbaren Baustoffen
oder mit im Brandfall aufschdumenden
Baustoffen vollstandig ausgefullt wird.

Bei Verwendung von aufschaumenden
Dammschichtbildnern und Mineral-
faserddmmstoffen (Schmelzpunkt
>1000°C) darf der Abstand zwischen
Leitung und dem umgebenden Bau-
teil nicht mehr als 50 mm betragen.
Ausgenommen von diesen Regeln zur
Erleichterung sind Leitungsdurchfuh-
rungen durch:

B feuerhemmende Wande
notwendiger Treppenrdaume

B feuerhemmende Wande von
R3aumen zwischen notwendigen
Treppenrdumen

B Ausgangenins Freie.

Leitungstypen (Kabel / Rohre) fur die Erleichterung nach MLAR

LEITUNGSTYPEN MEDIEN / BEREICHE BESCHREIBUNG

Stromkabel, Telefonleitungen,
Glasfaserkabel, EDV-Leitungen,
Koaxialkabel, Hohlleiterkabel

usw.

elektrische Leitungen

elektrische Leitungen ohne Durchmesser-Beschrankung
Koaxialkabel, z. B. fur Kommunikationszwecke und andere
Anwendungen

Hohlleiterkabel d < 32 mm, z. B. als HF-Strahlerkabel/
HF-Schlitzkabel fur den BOS-Feuerwehrfunk kénnen
analog zu brennbaren Installationsrohren bewertet werden

Hinweis: Bei Hohlleiterkabeln > 32 mm, z. B. HF-Strahler-
kabel/HF-Schlitzkabel fir den BOS-Feuerwehrfunk und fur den
Mobilfunk werden besondere Nachweise, z. B. im Rashmen von
S$30/60/90-Abschottungen, erforderlich.

Kupfer, Edelstahl, Stahl verzinkt,
Stahl schwarz, Guss/SML usw.

mit/ohne brennbaren Stegmantel /
Beschichtungen bis 2 mm zuldssig

d bis 160 mm
Baustoffklasse A1/A2

Verbundrohre, Leerrohre

Alu/Glas

d<32mm
Baustoffklasse B1/B2

PB, PE/PE-X, PVC/PVC-C,

fur elektrische Leitungen,

nichtbrennbare / brenn-
bare Medien, z. B. Wasser,
Abwasser, Gase, Staube,
Heizole, Sprinklerleitungen,
Feuerléschleitungen

nichtbrennbare Medien,
z. B. Wasser, Gase, Stdube

Rohrleitungen mit einem AufRendurchmesser bis d = 160 mm aus
nichtbrennbaren Baustoffen - ausgenommen Aluminium und Glas
- auch mit Beschichtung aus brennbaren Baustoffen B2 bis zu 2
mm Dicke und B1 bis 3 mm Dicke.

Rohrleitungen fur nichtbrennbare Flussigkeiten, Dampfe, Gase
oder Staube und Installationsrohre fur elektrische Leitungen mit

einem Aultendurchmesser d < 32 mm aus brennbaren Baustoffen,
Aluminium oder Glas.
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Einzeldurchfuhrungen durch Trennwande

<625 mm <625 mm <625 mm

T T

L L

Abstandsregeln

-+ Siniat Gipsplatte

L | | —— CW-Profil
e \
Ll v Schnellbauschraube TN
Mivting "
\ | | | 4
~ &
b ™\ \
Ringspalt mit
Siniat Fugenspachtel
dicht verschlieBen
alternativ: im Brandfall
aufschdumender zugel. Baustoff
pL || 4
\ B
~) g
S \

= i
Enden mit Dammstoff,
Schmelzpunkt > 1000 °C ausfullen,
L; | :f‘ rauchdicht
%

N

i

== =t

Elektro-Leerrohr, brennbar,
d<32mm

Einzeldurchfuhrung elektrischer Leitungen und brennbarer
Leitungen,d < 32 mm

-+—Siniat Gipsplatte

1 | — CW-Profil

Schnellbauschraube TN

Ringspalt mit Dammstoff,
Schmelzpunkt > 1000 °C
ausfullen

Rohrleitung, nichtbrennbar,
AuBendurchmesser d < 160 mm

NI
IS
£ ~
2 \Ringspalt mit

v Siniat Fugenspachtel
dicht verschlieBen

Einzeldurchfuhrung nichtbrennbarer, ungedammter Rohrlei-
tungen

Siniat Gipsplatte

durchgehende
Gewindestange M8

zugelassene
Rohrmanschette

L\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'|iN

Rohrleitung, brennbar,
AuBendurchmesser > 32 mm < 160 mm

Ringspalt mit
Siniat Fugenspachtel
dicht verschlieBen

> 100 mm

Einzeldurchfuhrung brennbarer Leitungen mit beidseitigen
Rohrschott, Einbaubedingungen gemaft AbZ des Schotther-
stellers sind zu beachten
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Einzeldurchfuhrungen durch Schachtwande

Stahlklammern

Ringspalt < 15 mm
mit Dammstoff gefiillt,
Schmelzpunkt > 1000 °C

durchgehende
Gewindestange M8

zugelassene
Rohrmanschette

Ringspalt beidseitig mit
Siniat Fugenspachel 10 mm
tief verfallt

Rohrleitung, brennbar,
> 32 mm < 160 mm
AuBendurchmesser

| AT |

==

AN R

Schachtwand
F30-A/F 60-A/F90-A —
mit Aufdopplung

Schnellbauschraube TN
mit Grobgewinde

M‘- Mindestbauteildicke W

gemaB LAR

F30>60 mm
F60>70 mm
F 90 >80 mm

EinzeldurchfUhrung brennbarer Leitungen mit beidseitigem Rohrschott

<650 mm <650 mm
Rohrbefestigung Rohrbefestigung

| Aufdoppelung der
Schachtwand W W = Mindestbauteil-

dicke geméaf LAR

| Stahl- F30>60 mm
klammern F60>70 mm
] F 90 >80 mm
i y

Rohrleitung, nichtbrennbar,
<160 mm AuBendurchmesser

|

/
weiterfihrende Démmungj
nach Brandschutzkonzept

(sofern erforderlich)

> 100 mm
umlaufend

Verspachtelung des

Restquersghr_wittes in

~ Bauteildicke mit Schnellbauschraube TN
Siniat Fugenspachtel mit Grobgewinde

W

Einzeldurchfuhrung nichtbrennbarer Rohrleitungen
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Abstandsregelungen fur Einzeldurchfuhrungen

ABSTANDSREGELN FUR LEITUNGSANLAGEN OHNE / MIT DAMMUNG LEGENDE

Bei durchgangig geddmmten Rohren ist die Dammung (Mineralfaserddmmung mind. 500 mm) beidseitig
vom Bauteil weiterzufUhren. Als Dammdicke im Bereich der DurchfUhrung kann zur Abstandsberech-
nung immer die lieferbare Mindestddmmdicke einer nichtbrennbaren Mineralfaserddmmung for
MS/MD /ML von 20 mm pauschal angesetzt werden.

MS = durchgangige Mineralwollschale als brandschutztechnisch wirksame Ddmmung,
Schmelzpunkt 2 1.000 °C, in Kombination als Warme- und Schallschutzddmmung, ohne Dickenbegrenzung

MD = Mineralwollschale als brandschutztechnisch wirksame Dammung, Schmelzpunkt > 1.000 °C,
innerhalb der Bauteildurchfuhrung mit oder ohne weiterfUhrender Ddmmung

ML = Mineralwolle lose gestopft (handfest mit ca. 90 kg/m3). Bei Bedarf mit einer stirnseitigen Beschich-

tung eines im Brandfall aufschdumenden Baustoffes (z. B. Kanalbeschichtungen / Brandschutzsilikon)
zur Sicherung der losen Mineralwollstopfung

3) elektrische Leistung

b) nichtbrennbare Rohrleitungen
d <160 mm

@ ¢) brennbare Rohrleitungen d < 32 mm
oder durchgangige Leerrohre d < 32 mm

e) brennbare Rohrleitung,
durchgangig geddmmt

d) nichtbrennbare Rohrleitung,
durchgangig gedammt

ABSTANDSREGELN FUR UNGEDAMMTE LEITUNGEN a = ABSTAND DER LEITUNGEN UNTER-
EINANDER, d = AUSSENDURCHMESSER

Elektrische Rohr, nichtbrennbar,
Leitung \ \ ungedammt
i i
Log
Elektrische Rohr, brennbar,
Leitung @u ! ungedammt
I I
b a ]

Rohr, nichtbrennbar, ‘ Rohr, brennbar,
(02

ungedadmmt : i ungedammt
Lo
Elektrische @ @ Rohr, nichtbrennbar,
Leitung 10 | ungedammt
—a— —a —i

Rohr, brennbar, Rohr, brennbar,
ungedammt | ungedammt
i i
—a —

3 =1xd desgroferen Durchmessers

3 =1xdas grofte Mal aus

1xd @ oder5xd

3=1xdas grofte Mal aus

1xd @ oder5xd

3=1xd des grolten nebeneinander
liegenden Durchmessers

3 =>5xddesgroften nebeneinander
liegenden Durchmessers
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ABSTANDSREGELN FUR GEDAMMTE LEITUNGEN

Rohr nichtbrennbar,
durchgangig gedammt

yaje—

a = DER ABSTAND DER LEITUNGEN
UNTEREINANDER

3> 50 mm zwischen der Ddmmung in der

Rohr nichtbrennbar, Durchfihrung

durchgangig gedammt
]
I

3> 50 mm zwischen der Ddmmung in der

° ° Durchfihrung
I I
i

— @ f—

3250 mm zwischen der Ddmmung in der
Durchfuhrung

1 'o

i

i

— aie—
3> 50 mm zwischen der D8mmung in der
Rohr, nichtbrennbar, Rohr brennbar, Durchfthrung und dem ungedsmmten
ungedammt bt durchgangig gedammt nichtbrennbaren Rohr
i
— iaiL

3250 mm zwischen der Ddmmung in der
Rohr brennbar, Rohrbrennbar, Durchfiihrung und dem ungeddmmten
ungedammt Lo durchgangig gedammt nichtbrennbaren Rohr
_ial

ABSTANDSREGELN FUR ELEKTRISCHE LEITUNGEN a = DER ABSTAND DER LEITUNGEN

UNTEREINANDER,
d = AUSSENDURCHMESSER

Elektrische I d | 3> 1xddesgrofiten Kabeldurchmessers
I I . . .
Leitung O der nebeneinander liegenden Leitungen
CRoRe
Ha ) Nebeneinanderliegende Kabel bis < 50 mm
@ Breite konnen als Einzelkabel angesehen werden
!r—50 mm—q!
1 1
> 60 mm umlaufende Vermdrtelung ca. 60 mm alle Abstande a < 50 mm sind als Abweichung von
B gem. Empfehlung im AbZ Einzelkabel (statisch unkritisch, einer eingefihrten Technischen Baubestimmung

~— wenna=35mm direkt am Flansch ~ zu betrachten
anliegt)

Rohrdurchfhrung R 30 bis R 90
oder gem, Erleichterung (statisch
unkritisch, wenn a > 60 mm einge-
halten wird)

kleines S 30- bis S 90-Kabelschott,
wenn a3 2 60 mm eingehalten wird
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Mogliche Abschottung und Leitungsdurchfuhrungen in Bestands- und Sonderdecken

Abschottungen in hochfeuerhemmen-
den Holzbauteilen (Wande und Decken)

Trink
werden baurechtlich in der M-HFHHoIZR, finiasserwarm

Stand 2004, dargestellt. Trinkwasser Zirkulation
e Schmutzwasse
Klassifizierte Abschottungen chmutanasser
- .
. . SML-Rohr (nicht brennbar)
FUr den Einbau klassifizierter Abschot- é
tungen in Sonderdecken empfiehlt sich ; ] - -
eine Auslaibung in der Bauart eines Ausleibung F 60 -
Installationsschachtes, eine Aufdoppe- LaPlura Bgdenp'aﬂe —
. ) . x 10 mm L
lung oder eine direkte Vermartelung, Holzwerkstoff- -
wenn die erforderliche Mindestbauteil- | | - 2 ‘
/ : ) i platte ] LaPlura 2 x 15 mm !
dicke erreicht ist. i M~ ‘
o, i ] :
Alternativ empfiehlt sich der Einbau ggw ] e
. . . _ — i _\-/ I
von Kombwve}mhschottsl.. Eine brand ‘ ﬂ/ - y 0 ]
schutztechnische Vermortelung bzw. ! Holzbalken —F L~ O :
der Verschluss des Restquerschnitts ! 7 [ ;
muss in Anlehnung an die jeweiligen ‘ 6 !
Vorgaben der Allgemeinen bauaufsicht- N i
lichen Zulassungen (AbZ) bzw. der All- ] l
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeug- | [ 11 |
nisse (AbP) ausgefUhrt werden. j il ;
\_/ i
Halteleiste, - = = i
Hinweis | umlaufend % Verschluss der Hohlkammer |
| Beien s 150 mim < im Bereich der Durchfiihrung |
Insbesondere weiche Abschottungen in mit Stopfwolle / Beton / Mrtel

Decken mussen gegen Belastungen wie
z. B. betreten. sicher geschitzt sein. Abschottung und LeitungsdurchfUhrungen durch Kappendecken

Offnungen fir Einbauten

Bei Offnungen fUr Einbauten wie Fens-

ter, TUren, Lampenkasten und Verteiler nicht brennbares  nicht brennbare brennbare Zugelassene Abschottung F 90
in hochfeuerhemmende Bauteile ist Rohr <160 mm  Rohrleitung Rohrleitung | Estrich, schwimmend > 45 mm
(z. B. Heizung) <160 mm <160 mm

die Brandschutzbekleidung in den Eleline Ddmmung, 10 mm
Offnungslaibungen mit Fugenversatz LaPlura Bodenplatte Schalung, > 22 mm
oder Stufenfalz auszubilden. Bei brand- -~ 2x10 mm Holzbalken
schutztechnischen Anforderungen an !
die einzubauenden Feuerschutzab- :
schlUsse, Brandschutzverglasungen, ) 1
Rohr- oder Kabelabschottungen oder ‘
Brandschutzklappen muss ein entspre- ¥ \
chender bauaufsichtlicher Verwendbar- /9
keitsnachweis- bzw. Anwendbarkeits-
nachweis vorliegen, der klar den Einbau
und dessen Rahmenbedingungen fur
die jeweiligen AbschlUsse in hochfeuer-
hemmende Bauteile regelt.

-

. UD-Profil §  CD-Nonius- |

S | = e I = -

bchnell— CD-Profil § hanger
Eine Abstimmung mit dem jeweiligen beuEdaube
Brandschutzbeauftragten ist erforder- FN Iy
lich. 7 -t ] f . i
1
LaMassiv 1 x 20 mm L LaMassiv; 1
2x20mm |
Ringspalt mit — CD-Kreuzverbinder |
Siniat Fugenspachtel schnellb
dicht verschlieBen e SliclL el
’)z schraube TN

“— Rohrschott
Quelle:

Abschottung und Leitungsdurchfuhrungen durch Holzbalkendecken mit
Dipl.-Ing. brandschutzsicherer Unterdecke

Manfred Lippe

6. b. u. v. Sachverstandiger



Abschottung und LeitungsdurchfUhrungen durch Holzbalkendecken mit brandschutzklassifizierter Deckenbekleidung

Stahldrahtklammern

LaPlura Bodenplatte
2x 10 mm

Holzbalken\

Lattung
LaPlura 2 x 15 mm

umlaufende

I

Bauteil6ffnung

Fugenversatz

Einbau von Anschlissen nach
Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.5, Absatz 2

Brandschutzbekleidung geméa

Trinkwasser kalt

Trinkwasser warm

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser

SML-Rohr (nicht brennbar)

% ~LaPlura 2 x 15 mm
1T

\ & LHoIzwerkstoff—:
platte ;

- |
H—— —

L0000 0000 00000099999999999999999;
CRAAOAAAAAAOOAAYYY

Auswechslung

]
LSchneIIbauschraube TN

Der Restquerschnitt wird
mit im Brandfall
aufschdumenden
Baustoffen verschlossen

umlaufendes
U-Profil

DurchfUhrungen

Bauteil6ffnung

f Fugenversatz

Einbau von Anschliissen nach
Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.5, Absatz 2

Brandschutzbekleidung gemal

Schnitt A - A Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.2 (K, 60) Schnitt A - A Holzbaurichtlinie Abschnitt 3.2 (K, 60)
LT T T T 1] FI I [ ]
[T 1 L
:"x m 3 ¥ M ¥ 3
E il Bl 1

umlaufendes
Fullholz

Abschottung in hochfeuerhemmenden Holzbalkendecken

109
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Abschottungen
Klassifizierte Abschottungen S30/60/90

FUr eine klassifizierte Abschottung von Kabelanlagen und
Kabelbundeln ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
(AbZ) zwingend notwendig. Es werden nach DIN 4102-9
unterschieden:

B Mortelschott (mit Brandschutzmaortel gemaf Zulassung)

m Weichschott (Mineralfaserplatten und Beschichtung
gemanR Zulassung)

m Kombischott (Weichschott mit unterschiedlicher Bele-
gung)

m ,Schaumschott” (Brandschutzschaum und Beschichtung
gemaR Zulassung)

B Kissenschott (mit Drahtgitter gesicherte Brandschutz-
kissen gemaf Zulassung)

B Sonderabschottungsverfahren

Die maximale GroRRe eines Schotts, die Art der fur den Einbau
zugelassenen Bauteile (z. B. leichte Trennwande), Angaben zur
Belegung sowie samtliche Rahmenbedingungen zum Einbau
(z. B. die Ausbildung der Offnungslaibung) sind der jeweiligen
AbZ zu entnehmen. Die max. Belegung liegt in der Regel bei
60% der Schottfldche. Die Einleitung von Zwangskraften in
Wandkonstruktionen ist zu vermeiden.

Wichtig ist auch die vorschriftsmafige Befestigung der Kabel-
trassen und —bUndel damit im Brandfall die Funktionsfahigkeit
erhalten bleibt und die Abschottung nicht durch Absenkungen
der LeitungsfUhrung aus dem Bauteil gerissen wird.

Auswechslungsvorgaben in Trennwand gemald Zulassung

Trennwand mit Kabelschott

,'_1

[ ]
N

A TR A

i
IS

A A

W

i

W

I

Trennwand mit Kombischott
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Installationsfuhrungen bei Wanden und Decken

Installationsfihrung elektrischer Leitungen im Holzbau

Die Anforderungen an die Verlegung von elektrischen Lei-
tungsanlagen stehen in Verbindung mit der Muster-Holzbau-
Richtlinie. Die MLAR ist dann von Bedeutung, wenn die

| elektrischen Leitungen innerhalb von notwendigen Fluren

! bzw. notwendigen Treppenrdumen gefUhrt werden.

Die maximale Belastung von Sichtdecken ist zu beachten.

LaPlura 2 x 15 mm

"00.1 [l

LOO]

Beleuchtungské’;rperj

Siniat Gipsplatte 12,5 mm

raumseitiger Abschluss
der Installationsfiihrung

Leitungen

ELT-Hohlwanddose

LaPlura 2 x 15 mm

raumabschlieBende Wand (F 60)

Installationsebenen im Holzbau; in Verbindung mit der
Muster-Holzbau-Richtlinie

Installationsfihrung elektrischer Leitungen in leichten
Trennwdnden uber mehrere Geschosse

Die Leitungsfuhrung durch Massivdecken und innerhalb von
Siniat Trockenbauwanden kann mit zugelassenen klassifi-
zierten Abschottungen erfolgen. Hierfur eignen sich z. B.
sog. wieder belegbare Brandschutzhulsen fur Brandschutz-

s 7/ // //E anforderungen von ElI 60-120 bei einer Konstruktionsdicke

VS S der Decken von bis zu 200 mm.

: \*Trennstr:eifen Samtliche Rahmenbedingungen fur den Einbau, Vorschrif-
Abschottung N Siniat Fugenspachtel ten zur Belegung / Nachbelegung sind Uber den Anwendbar-
$30/60/90 A N\ Trennwand- keitsnachweis (hier: ETA, Europaische Technische Zulassung)
zugelassene dichtungsband zu berUcksichtigen.

Brandschutzhulse

Kabelbtndel

\— UW-Profil

Siniat Gipsplatte

s ot 2x12,5mm
CW-Profil

| — UW-Profil

/ Siniat Fugenspachtel
2 77, 3
7 @
Vs /
e Z / 7 //:
‘ ' Kabelbiindel

KabeldurchfUhrungen in Geschossen
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Verlegung und Montage von Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen

Leitungsverlegung in notwendigen Fluren mit F 30-Unter-
decken

Bei der Leitungsverlegung in notwendigen Fluren mit F 30-
Unterdecken sind verschiedene Schutzziele zu bertcksich-
tigen:

B Die Brandlast von offen oder hinter nicht klassifizierten
Bauteilen verlegten Leitungsanlagen muss auf ein Mini-
mum reduziert werden.

B Brennbare elektrische Leitungsanlagen durfen nur dann
offen oder hinter nicht klassifizierten Bauteilen verlegt
werden, wenn diese fUr den Betrieb des jeweiligen not-
wendigen Flures erforderlich sind.

B Alle Leitungsanlagen oberhalb der F 30-Unterdecke
durfen, bei Brandschutzanforderungen aus dem Decken-
zwischenraum, ohne brandschutztechnische Kapselung
verlegt werden.

B Leitungsanlagenim Zwischendeckenbereich sind brand-
schutztechnisch so zu befestigen, dass die F 30-Unter-
decke im Brandfall Uber einen Zeitraum von mindestens
30 Minuten nicht belastet wird; d. h. es durfen z. B. nur
zugelassene, nicht brennbare Dubel in der Rohdecke
verwendet werden.

m Die Brandweiterleitung in Langsrichtung der Flucht- und
Rettungswege Uber querende Wande bzw. Brandab-
schnitte hinaus, muss verhindert werden (Abschottung).  Abschottung von Leitungsebenen mit freitragender Decke

LIS IS IS IS LIS IS IS LS SIS S SIS LS SIS IS SIS I SIS S e L AL L LS L LI LSS SIS SIS SIS S S S s

77, 74, 77 v/, 7/, v/, S s S S S S S,

07 %// SIS IS ARSI RIS 9% AP e % Rohdeck9F90 S S A
7

7
7
7/
,/ @
e
7/
777
7 allgemeine . g
%, | — Strom- Lulftungsleltung (B1)
7 versorgung mit Stahlblech-
7 & auffang- Sicherheits-
% p I ] wanne (A) strom-
; A ) ) ¥ versorgung
%, Liftungsleitung (A)
74 >50 mm
% (lichter Abstand vom tiefsten Punkt der Installation)
7z A
s e OeO
e
7 v @ ° o
// ./
// //
Z, Unterdecke F 30/ F 60/ F90 twendiger i Einbauten in der Unterdecke, A
/ mit brandschutztechnischer Ddmmstoffauflage HORWENCIG STt 2. B. Brandschutzventile/ 7,
- - 7
) ,»/j_ . dber Grund- und Tragprofil Brandschutzklappen K 30-U N
Warme- und Tauwasser- Zur Befestigung von Leitungs- und Liftungsanlagen
dammung (A1/A2) sind Dubel geméaB DIN 4102-4, Nr. 8.5.7.5 oder mit
Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung zu verwenden.
diffusionshemmende
Dammung (A1/A2) Die Auslegung der Gewindestabe erfolgt
gemalB DIN 4102-4, Nr. 8.5.7.5 oder mit
Die Auslegung der Traversen erfolgt auf Grundlage von Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Brandversuchen oder Berechnungen nach Euro-Code durch

die Befestigungsanbieter. Traversen fir L 90-Leitungskanale

werden entsprechend den Vorgaben der Verwendungsnach-

weise (AbP oder AbZ) ausgelegt. [ ]

Abstande und Befestigungen von Leitungen im Zwischendeckenbereich
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Durchfuhrungen bei gleitenden Anschlussen

Bei gleitenden DeckenanschlUssen ist Aufgrund der Deckendurchbiegung Eine DurchfUhrung ist maoglich unter
eine Durchfuhrung von elektrischen kénnten die Leitungen mit der Zeit Beachtung der Mindestbauteildicke
Leitungen durch den Gipsriegel nicht gequetscht und damit beschadigt geman LAR.

zu empfehlen. werden.

Gefahr, dass bei
Deckendurchbiegung
die Elektroleitung
gequetscht wird

X = maximale
Durchbiegung+5mm

Leitungsdurchfuhrungen bei gleitenden AnschlUssen

Ubersicht gleitende Deckenanschlisse

WANDHOHE DECKENDURCH- | GLEITENDER PROFILEINSTAND | FLANSCHBREITE
BIEGUNG DECKENANSCHLUSS

m mm

<500 <10 nicht erforderlich >20 >40

>5,00 <10 nicht erforderlich >50 >70

<500 <40 erforderlich >20 > 60
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LeitungsdurchfUhrungen mit Abschottung bei gleitend angeschlossenen Montagewanden
Brandschott

Bei LeitungsdurchfUhrungen durch

brandschutztechnisch klassifizierte ¢
Montagewande mit gleitendendem / D
Deckenanschluss muss sich sowohl das % S S S S
Schott als auch die Leitung in gleichem LSS S S /
MaRe vertikal bewegen kénnen, wie S S S S ]
es das Mald der Deckendurchbiegung ; i
erfordert. [T ] [ ]

Kombischott

Die abgebildete Konstruktion zeigt

einen prinzipiellen Lésungsvorschlag, Rohtleitung
der an die jeweiligen baulichen Gege- geddmmt
benheiten anzupassen ist.

Elektrokabel

,,,,, _——— Kabelpritsche
[ |

I LaForm Riegel
. u - e
Kantenprofil | | 1 LaForm,
bei Bedarf kartonummantelt
em——— bei Bedarf
UW-Profil
Trennwand-
dichtungsband Auswechselung
mit UW-Profil
e e
Schnellbau-
schraube TN A
CW-Profil

Siniat Gipsplatte ——

Leitungsdurchfuhrungsprinzip bei gleitenden DeckenanschlUssen; Vertikalschnitt

Hinweis:

Die Einbauanleitung im jeweiligen
AbZ das Schottherstellers ist
unbedingt zu berlicksichtigen.
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Siniat Gipsriegel

Siniat Fugenspachtel

vollflachig Siniat Gipsriegel

I

|

|

| UW-Profil

!

! CW-Profil

I

!

I

; Kombischott
!

I Schnellbau-
| g schraube TN
[ ————— ]

I

! ®

| d I L - Blechschraube
|

!

I UW-Profil

!

I

i Auswechselung mit UW-Profil

|

: CW-Profil

|

i @

Siniat Gipsplatte

LeitungsdurchfUuhrungsprinzip bei gleitenden DeckenanschlUssen; Frontalschnitt
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Leitungsdurchfuhrungen an und durch Stutzen und Trager

Bei Leitungsdurchfuhrungen durch vor-
gegebene Aussparungen brandschutz-
technisch ertUchtigter Stahlbauteile,
ist die erforderliche Bekleidungsdicke
des Stahlbauteils auf allen Innenfl3-
chen der Laibung auszubilden. Nur so
kann gewahrleistet werden, dass im
Brandfalle z. B. ein Stahltrager durch
einen hohen Temperatureintrag nicht
vorzeitig versagt.

Bei Leitungsfuhrungen an Stahlbau-
teilen muss ebenfalls in gleicher
Beplankungsdicke der Bereich zwischen
Leitung und Stahlbauteil dicht ver-
schlossen sein, sofern die Leitungen
brandschutztechnisch geschottet
werden mussen. So wird im Brandfall
verhindert, dass im Hohlraum der
verlegten Rohrleitungen eine kritische
Temperaturerhéhung des Stahlbauteils
erfolgt.

Die DurchfUhrung von Schrauben,
Nageln, Muttern oder Gewindestaben
<15 mm ist brandschutztechnisch ver-
nachlassigbar:

B Die zu erwartenden Temperatur-
spitzen kénnen aufgrund ihrer
geringen GroRe als unkritisch ange-
sehen werden.

B Lokale Temperaturspitzen <1%
innerhalb einer Fldache von 150 mm °
Durchmesser (das entspricht einer X
Flache von ca. 176 cm?2) werden in vi

o
der Regel als vertretbar angesehen. 8
\
Die Restoffnungen mussen mit Siniat
Fugenspachtel — oder im Brandfall
aufschaumenden Mitteln — dicht ver-
schlossen werden. 4
(=]

Diese Regelung kann auch bei klassifi- N

zierten Brandschutzdecken zur Anwen-
dung kommen.

Leitungsdurchfuhrungen durch brandschutztechnisch ertichtigtem Stahltrager

Siniat Fugenspachtel

Stahltrager /
Stahlstutzen

Steghohe < 600 mm

Stahlklammern
LaFire

Knagge LaFire 25 mm

LaFire
Brandschutzkleber

Gewindestab
M8 - M14

Restoffnung mit
Siniat Fugenspachtel verftllen

Heizungs- bzw.

Warm- oder Kaltwasser-
leitungen

mit Warmedammung

I Kantenprofil

bei Bedarf

Leitungsfuhrungen an brandschutztechnisch ertUchtigtem Stahltrager




Leitungsfuhrungen in Systemboéden

Die Muster-Systembodenrichtlinie
(MSysB6R 2005) ist in allen Bundes-
Iandern baurechtlich eingefuhrt.

Systembdden sind Hohlbéden oder
Doppelbdden, durch die ein Hohlraum
zwischen einer Fultbodentragschicht
und der Rohdecke ausgebildet wird.
Hohlbdden sind Systembdéden mit:

B fugenloser, gegossener Tragschicht
aus Estrich (Mindestdicke > 30 mm)

B einerlichten H6he des Hohlraums
<200 mm

Doppelbdden sind vorgefertigte
Systembdden:

B 3us Tragplatten und Standern
Hohlbdden mit einer lichten Hohe des

Hohlraums > 200 mm sind wie Doppel-
boéden zu behandeln

Hohlb6den

Fugenlos gegossene Tragschicht aus
Estrich mit einem Hohlraum bis zu

200 mm lichter Hohe

i ST &2

Die Musterrichtlinie Uber brandschutz-
technische Anforderungen an System-
boden - MSysBOR, Fassung 2005:

B regelt primar Systembdden in Ret-
tungswegen und ist als Erganzung
der MLAR zu bewerten

B stellt brandschutztechnische Anfor-
derungen an Systembdden, deren
Hohlraume Installationen, z. B.
Leitungen, aufnehmen kénnen

B gilt nicht fur Systembdden in
Sicherheitstreppenrdumen

B regelt Anforderungen an System-
béden in notwendigen Treppen-
raumen, in Rdumen zwischen
notwendigen Treppenraumen und
Ausgangen ins Freie sowie in not-
wendigen Fluren

Doppelboden

F 60

i Rohdecke
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Bei brandschutztechnischen Anfor-
derungen besteht in angrenzenden
Raumen fur Systembdéden mit einem
lichten Abstand zur tragenden Decke
<500 mm ein entsprechender Regel-
bedarf.

Der brandschutztechnische Verwend-
barkeitsnachweis fur Systembdden
erfolgt Uber ein Allgemeines bauauf-
sichtliches Prufzeugnis (AbP).

Vorgefertigte Systembdden bestehend
aus Tragplatten und aus Standern

F 90
F 120

F60 F90 F120

\ F60 F90 F120

Randstreifen nichtbrennbar

k Hohlraum zur Aufnahmej

von Installationen

\ \

\; Hohlraum zur Aufnahme j

von Installationen

Randstreifen nichtbrennbar

Wandsysteme auf Systembdden; Schnitt durch den Raum mit Trennwanden bis zur Rohdecke
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Notwendige Flure in verschiedenen Nutzungsebenen

A F30in F30in A
Obergeschossen notwendiger Flur Obergeschossen
oG
/ Revisions6ffnung /7 aufgesetzte Wand moglich
| |l 1 W
111 koo ek S
v
B A
F30 — . Rohdecke
notwendiger Flur
| | F 30 Trennung von
Taren T 30-RS/RS —— Nutzungseinheiten
EG
Wand muss
Leitungsabschottung durchgefiihrt werden
erforderlich ‘\ /_ Systarlsadien
s OO
A i Rohdeck
revln | notwendiger Flur ondecke
Kellergeschossen | ||
F90in
Kellergeschossen
KG
Leitungsabschottung
erforderlich
Systemboden
W
<200 mm
A OO ﬁ v &

max. 200 mm

Wande auf Systembdden, z. B. bei Flurtrennwanden; aufgesetzte Trennwande auf Systembdéden ohne / mit Leitungs-
abschottung
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Wandsysteme auf Systembo6den

Folgende Trennwande durfen von Sys-
tembdden nicht hochgefuhrt werden:

B Brandwande

m Wande nach MBO 2002, § 30, Abs. 3,
Satz 2

B Wande von notwendigen Treppen-
rdumen

B Wande von Rdumen zwischen
notwendigen Treppenraumen und
Ausgangen ins Freie

B Trennwande nach MBO 2002, § 29,
Abs. 2, Nr. 1

B \Wande notwendiger Flure, die Nut-
zungseinheiten trennen

B \Wande notwendiger Flure bei Dop-
pelb6éden mit einer Hohlraumhdéhe
> 200 mm.

Hochgefuhrte Trennwande

Diese Trennwande durfen von System-
boden hochgefUhrt werden:

B Wande notwendiger Flure innerhalb
von Nutzungseinheiten

B \Wande, die gemeinsam mit den
Systembdden auf die erforderliche
Feuerwiderstandsdauer gepruft
sind.

Sonstige Trennwande

Sonstige Wande, fur die eine Feuer-
widerstandsdauer vorgeschrieben ist,
durfen von Systembdden aus nur dann
hochgefuhrt werden,

B wenn Wande zusammen mit den
Systembdden auf die fur die Wand
erforderliche Feuerwiderstands-
klasse gepruft sind

Doppelbdden mit Hohlraumhohen

> 200 mm sind grundsatzlich zusam-
men mit den Wanden auf die erforderli-
che Feuerwiderstandsdauer der Wand
zu prufen.

Die Verformung der Doppelbdéden im
Brandfall darf nicht zum Verlust des
Raumabschlusses im Wandbereich
fuhren.

| J, /, Rohdecke
' F 30 [ ;
Hohlboden F60 | I Doppelboden I
é F90 | | é |
F 120
Foo )
3’ F30 F60 F90 F120 3

Nicht hochgefUhrte Wande bei Systembdden

- F30
F 90

Wenn durch ein AbP fir die
Trennwand ein Anschluss an
ein F 90 Bauteil verlangt wird,

dann gilt dies als nicht wesentliche
Abweichung

1 I

OO0«

T Doppelboden f'

max. 200 mm

Nur méglich, wenn feuer-
hemmender Raumabschluss
/7 von unten gewahrleistet wird

{ F30 F60 F90 F120 F30 F60 F9 F120
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Durchfuhrungen durch Systembdden

Rettungsweg R) Notwendiger Treppenraum,
Ausgéange ins Freie und notwendige Flure im
Sinn der MLAR
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* Die Leitungseinfiihrung in aufgesetzte Flurtrennwénde ist zuléséig,
wenn die Ausschnitte mit nichtbrennbaren Baustoffen fachgerecht
verschlossen werden.
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Durchfuhrungen durch Systembd&den mit aufgesetzten Trennwanden
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120 Stichwortverzeichnis

Stichwortverzeichnis

A

Abhanger: 47

Abnahme 4, 27, 82

AbP: 116,17, 25, 26, 27, 35 ff, 44, 46, 48, 49, 51, 56ff, 62, 75, 76,
80ff, 91ff, 97,108, 117

Abschottungen Wande: 08, 20, 23, 24, 103, 110
Abschottungen Decken: 24,103,108, 111

Abseitenwande: 62

Abwehrender Brandschutz: 04, 05

Abweichungen: 8, 9,10, 11,16, 17, 26, 27, 76, 82, 107

AbZ: 16,17, 25, 26, 27, 35, 36, 44,76, 82, 84, 87,89, 90, 92, 93,
104,107,108, 110

Ackermann-Decke: 55

Allgemein anerkannte Regeln der Technik: 04, 16, 17
Angrenzende Bauteile: 36, 44, 46, 62, 68, 69, 76, 86, 91,102, 117
AnschlUsse: 23, 36,40, 44, 46,59, 62, 68, 69,75, 76, 81, 88,
89, 90, 91, 94, 95, 101, 113, 114, 115

Arbeitsstattenregel: 83, 84

Aufdoppelung: 95, 99,108

Auswechselungen: 80, 91,100, 110

B

Barrierefreiheit: 83

Bauarten: 05, 06, 07, 09,10, 13,16, 17,18, 21, 26, 28, 32, 35, 36,
46,47,52,53,54, 55,69

Baulicher Brandschutz: 03, 06

Bauordnungsrecht: 06, 09,10

Bauprodukte: 03, 05, 06, 09, 10, 16, 17,18, 21, 25, 26, 27, 82, 86
Bauproduktenverordnung: 09, 10

Bauregelliste (BRL): 06, 09,16, 17,18, 19, 21, 22, 23, 24, 26
Baustoffklassen: 18, 20, 28, 36, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 56,
57,58, 62ff, 80, 81, 94, 95, 101, 103

Baustoffklassifizierung: 10, 18

Bauteilklassifizierung: 18,19, 20, 21, 22, 26

Bedachung: 62-67

Bekleidungen: 07,11, 18, 24, 26, 28, 29, 32-35, 46, 51, 53, 57,
62-65, 67-74, 91, 95,108, 109, 116

Beleuchtungen: 06, 46, 47,48

Beplankungen: 15, 29, 35, 36, 42-44, 46, 48, 49, 62, 70-73,
76-79, 81, 92-95, 98-101

Bestandsdecken: 29, 54, 55

Bewegungsflachen Rollstuhlfahrer: 83

Brandabschnitte: 44,112

Brandbeanspruchung von unten oder von oben: 44, 46, 48,
49, 50, 51, 60, 61, 67,77, 80

Brandlast: 59, 99, 102, 112

Brandschott: 82,102, 108-110, 114

Brandschutzkonzept: 04, 07, 27, 68

Brandschutz mit Gipsplatten: 15

Brandschutz mit Siniat: 28, 29, 35, 44, 46
Brandschutzdecken: 36, 46 ff

BrandschutzhUlse: 111

Brandschutzklappen: 11, 24, 36, 44, 76, 91,108
Brandschutzkonzept: 04, 07, 27, 68

BrandschutztUren: 82, 83, 84, 85, 86, 96,108
Brandsicherheit: 04

Brandverlauf: 12

Brandschutzverglasung: 20, 84, 87, 88, 89, 90, 108
Brandwande: 07, 20, 21, 30, 36, 42, 68, 91, 97,103, 119

C
C-Profile Weitspanntrager: 76, 77

D

Dachgeschossausbau: 33, 62 ff

Dachsysteme: 33, 62-69

Dammschichten von Brandschutzdecken: 59
Dammstoffe: 14, 15,18, 25, 35-44, 45-67, 94-96, 99
DeckenanschlUsse: 36, 44, 94, 95, 113-115
Deckenbauarten: 52-55

Deckendurchbiegung: 36, 44, 55, 113, 114
Deckenspannweiten: 25, 28, 60, 61, 77-79
Deckensysteme: 32, 46-62, 93

Designsysteme: 80

DIBt: 06, 09, 84, 86, 87, 89, 90

Dichtschlietende Turen: 24, 84

Doppelbdéden: 117-119

Doppelstanderwande: 30, 31, 35, 40, 42

Drempel: 62

Durchfuhrungen: 04, 08, 11, 20, 29, 36, 44,75, 76, 99,
102,103-119

E

Einbaubereiche nach DIN 4103-1: 35, 87
Einbauleuchten: 46, 47

Einbauteile: 82

Einbauten: 27,36, 44, 46, 61, 76, 82, 86-91, 94,100, 108
Einfachstanderwande: 25, 30, 31, 37-39, 42, 43, 101
Einheitstemperaturkurve: 14, 84

Einzeldurchfuhrung: 104-106

Elektrische Leitungen: 11, 20, 23, 24, 29, 34,75, 98, 99, 102,
103 104,106, 107, 111,112, 113

Elektrodosen: 44, 94-97

Energieeinsparverordnung (EnEV): 06, 63
Entrauchungsklappe: 23, 24

Erleichterungen: 111, 69, 76, 99, 103, 107
ErtUchtigungen: StUtzen: 69-74

ErtUchtigungen: Trapezblechdecken: 29, 46, 59, 68, 69
ErtUchtigungen: Wande: 81

ETB: 06, 27

Eurocodes: 06,10, 35

F

FassadenanschlUsse: 36

Feuerbestandig: 19, 21, 22, 23, 68, 83, 84, 90
Feuerhemmend: 06, 11,19, 21, 22, 23, 83, 84, 90, 100, 103,
108,109

Feuerschutzabschlusse: 20, 22, 24, 82-84, 108
Feuerschutzplatten, LaFlamm: 15, 29, 94, 95
Feuerwiderstandsklassen: 05,12, 19-22, 26, 28 ff, 92-93, 74,
76, 81, 84,100, 103, 119

Feuchteschutz: 05, 25, 28, 37-41, 45, 50-51

Feuchtraum: 25, 37-41 45, 50-51

Flugfeuer: 62

Fluchtwege: 05, 83, 84,100, 112, 118, 119

Forster-Decke: 54

Form-und Frasteile: 34,73, 80

Freitragende Decken: 13, 25, 28, 33, 59-61, 92-93, 112
Freistehende Raumsysteme: 25, 28, 34, 76-79
Funktionserhalt: 11, 20, 23, 29, 34,75

Funktionsplatten von Siniat: 28, 29

F-Verglasung: 86-88

G

Gebdudeklassen: 05, 07, 08, 35

Genormte Systeme: 25

Geprufte Systeme: 25

Geschwungene W3ande: 25, 30, 41, 95
Gipsbett: 95, 97

Gleitende Deckenanschlusse: 36, 44, 46, 113
Grundlagen des Brandschutzes: 04 ff
Guss-Stutzen: 74

G-Verglasung: 86, 90

H

Harte Bedachung: 62-64, 66

Hochfeuerhemmend: 06, 19, 22, 23, 35, 84,108, 109
Hohlbdden: 117

Hohlraumdammung: 59, 62, 65, 94, 99

Hohlwanddosen /Hohlraumdosen: 44, 4, 25, 101
Holzbalken/ -trager: 33, 36, 46, 55-57,59, 63, 66, 73,108, 109
Holzbalkendecken im Bestand: 55-57,108, 109
Holzbalkendecken mit sichtbaren Balken: 33, 58, 65
HolzstUtzen: 34,73



Stichwortverzeichnis 121

Holztraversen: 101 R
Holzzargen: 85 Rauchdicht: 22, 24, 84, 99
Hydropanel: 28, 30, 31, 38, 39, 43 Rauchschutzklappen: 11, 23, 24

Rauchschutzturen: 22, 24, 36, 44,76, 84
| Raumsysteme: 16, 25, 28, 34, 76-79

InnentUren mit Brandschutz: 83-85 Regelwerke zum Brandschutz: 04-06, 25
Installationsebenen elektrische Leitungen: 111, 112, 117-119 Restquerschnitt: 99,108
Installationséffnungen in Profilen: 98 Revisionsklappen: 44, 46, 82, 92-93
Installationswande: 28, 33, 39, 99, 100 RevisionstUren: 92-93 ff
Ringspalt [Restquerschnitt]: 99, 108
K Rohdecken: 13, 28, 32,46, 47,52, 53,59, 60, 112, 117
Kabelkanale: 29, 34,75 Rohrleitungen: 99, 103-106, 116
Kabel-und Rohrabschottungen: 08, 20, 24, 24,103, 108-112, Rohrschotts: 36, 44, 76,102,104, 105
114,118
Kabelschott: 107,110 S
Kappendecke: 54,108 Sanitareinrichtungen: 102
Kassettenplattendecke: 55 Schachtwande: 15, 28, 29, 31, 44-45, 76, 81, 91-93, 97,100, 102, 105
Kehlbalkendecken: 33, 63, 64, 66 Schaumschott: 110
Kissenschott: 110 Schutzziele im Brandschutz: 04, 05, 27,99, 112
Klassifizierungskriterien: 24, 26 Selbststandige Unterdecken: 21, 32, 36, 46-51, 66, 80, 92, 93
Kleinsche Decke: 54 Sicken bei Trapezblechdachern: 68, 69
Kombischott: 108, 110 Siniat: 03,28, 29,124
Konsollasten: 35,101 Sonderbauten: 07, 08, 14,19, 27, 83
Konstruktionsubersicht: 30-34 Spannbetonhohldielen: 10, 55
Spannweiten: 25, 28, 60, 61, 77-79
L Stahlsteinbalkendecke: 54
LaFire: 15,28,30-34, 44, 45, 47,52, 61,68, 70-72, 76,77, 79-81 StahlstUtzen: 14,19, 20, 28, 34, 68, 70-74, 116
LaFlamm: 15, 29-35, 37 ff, 73, 80, 81, 102 Stahltrager: 14, 28, 34, 54, 68, 70-74, 116
LaHydro: 28, 30-34, 37, 39-41, 50 Stahlquerschnitte: 70-73
LaMassiv: 15, 29-34, 37ff, 63ff, 73, 80, 100, 102 Stahlzargen: 83
Landesbauordnung: 4-6, 8-9,19, 27, 83-82 Stegausschnitte in Unterkonstruktionen: 98
LaPlura: 115, 28, 30-35, 37 ff, 64-66, 76-78, 102 Stutzgrifftraversen: 101
LaPrima: 15, 29, 34,75 Systembdden: 106, 117-119
LaWall: 29, 30
Leipziger Decke: 54 T
Leitungstypen: 103 Trapezblechdacher: 29, 34, 36, 63, 67-69
Leitungsdurchfuhrung Decken: 1103, 108, 109 Traversen: 75,101
Leitungsdurchfuhrungen durch Stutzen und Trager: 116 Temperaturentwicklung: 12, 47
Leitungsdurchfuhrung Wande: 08, 11, 44, 76, 99, 103, 113-115 Temperatur-Zeit-Diagramm: 12
Leuchtenkasten: 46, 47, 80 TUren: 20, 22, 36, 44,76, 82-86, 96,108
M U
Massivdecken im Bestand: 54-55, 111 U/A-Wert: 68, 69, 70, 74
Menzeldecke: 55 Ubereinstimmungsnachweise: 09, 16, 17, 26, 27, 82, 84, 86, 103
Metallstanderwande: 28, 29, 30, 35, 44, 46, 59, 75, 86, 87, Unterdecken unter Holzbalkendecken: 33, 46, 56, 62,108
89, 91, 92, 94, 98,100, 101 Unterdecken unter Rohdecken: 28, 47, 52, 53, 59, 80, 112
Metalltraversen: 75, 101
Mineralwollschale: 101, 105 ff \
Mineralwollstopfung: 106 Verglasungen: 20, 84, 86-90, 108
Méreelschott: 107,108, 110 Verhalten von Baustoffen im Brandfall: 10, 12, 14, 15, 18,26, 36,

Muster-Bauordnung: 04-11, 16, 22, 26, 27, 35,103, 117, 118, 119 47,74,76
Muster-Leitungsanlagenrichtlinie (MLAR): 06, 11, 44, 46, 76, Verspachtelung: 36, 44, 46, 76, 88, 95, 116

98, 101,103, 106, 111, 112, 117 Verteiler und Messeinrichtungen: 100, 108
Muster-Luftungsanlagenrichtlinie (MLUAR): 11, 20, 23, 24 Verwendbarkeitsnachweise: 09, 16, 17, 21, 26, 27, 35, 46, 59, 76,
81, 82,84,92,108,117
N Vorbeugender Brandschutz: 04, 05
Nachweisfuhrung: 26-27, 92, 103
Nagelplattenbinder-Dach: 33, 63, 65 w
Nassraume: 37-41, 50, 51 Wandsysteme: 35-45, 62, 81, 95, 101, 117, 119
Nicht wesentliche Abweichungen: 26, 27,76, 82 Weiche Bedachung: 62
Notwendiger Flur: 07, 59, 86, 99, 100, 111, 112, 117-119 Weichschott: 108, 110
Nutzungseinheit: 07, 08, 99,102, 119 Weitspanntrager: 76-78
Wencko-Decke: 54
0 Wesentliche Abweichungen: 16, 26, 27
Oberseitige notwendige Schalung / Abdeckung: 46, 58, 62 Wohnungstrennwande: 07, 40
P z
Pallas - Siniat Fugenspachtel: 95, 116 ZiE (Zustimmung im Einzelfall): 16, 17, 26, 27, 82
PreuRische Kappendecke: 54 Zwickauer Rippenplatte: 54
Projektdokumentation: 27 Zwischendeckenbereich: 46, 48-50, 59, 68, 80, 112
Promaglas: 87-90 Zwischendeckenddmmung: 59, 112

Promatect: 88
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NOCH FRAGEN?

ANWENDUNGSTECHNIK
T +45 2102 493366
E anwendungstechnik@siniat.com

KONTAKT RAUMSYSTEME
T +49 2102 493355
E raumsysteme@siniat.com

DESIGNPRODUKTE
FORMTEIL-SERVICE
T +49 2102 493344
E formteilservice@siniat.com

ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH
Geschaftsbereich Siniat

Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

T +49 2102 493-0

E fragen@siniat.com

www.siniat.de
www.siniat.ch
www.siniat.at

;f www.facebook.com/SiniatTrockenbau
www.youtube.com/SiniatTrockenbau
www.instagram.com/Trockenbauguide

ssiniat

Die Inhalte und Angaben dieser
Broschure wurden nach bestem
Wissen erarbeitet und entsprechen
dem aktuellen Stand der Entwicklung;
technische Anderungen vorbehalten.
Es gilt die jeweils gultige Fassung
(Stand: Monat Jahr). Die ausgewiese-
nen Eigenschaften der Siniat Systeme
basieren auf dem Einsatz der in dieser
Broschure empfohlenen Produkte

und Komponenten. Verbrauchs-,
Mengen- und Ausfihrungsangaben
sind Erfahrungswerte. Abweichende
Gegebenheiten und Einzelfalle sind
nicht berucksichtigt, so dass eine
Gewahrleistung und Haftung nicht
Ubernommen wird. Anderungen vorbe-
halten. Keine Haftung fur Druckfehler.

Stand: Marz 2016

an etex company
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