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Gipsplatte Flamtex Al mit Spezial-
vliesarmierung fur héchste Brand-
schutzanforderungen

IHR PARTNER IM
BAULICHEN BRANDSCHUTZ

03

SINIAT IST EINE JUNGE MARKE MIT TRADITION. ALS UNTERNEHMEN DER INTERNATIONAL
TATIGEN ETEX-GRUPPE MIT SITZ IN BRUSSEL ENTWICKELN WIR UNS UND UNSER
LEISTUNGSANGEBOT PERMANENT WEITER. FUNDIERTES WISSEN UND JAHRZEHNTE-
LANGE ERFAHRUNG MACHEN SINIAT ZU EINEM VERSIERTEN SPEZIALISTEN UND
TECHNISCHEN EXPERTEN IM TROCKENBAU.

Zukunftsweisende Innovationen sind
ein wesentlicher Bestandteil unserer
Unternehmensstrategie. In unserem
hochmodernen technischen Ent-
wicklungszentrum ITC in Avignon
entwickeln wir neue Produkte und
Lésungen fur steigende technische
Anforderungen. Um diesen gerecht zu
werden, verbessern wir stetig die Leis-
tungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit
von innovativen Trockenbauprodukten
und -konstruktionen.

Ein Hauptschwerpunkt unserer Ent-
wicklungstatigkeit liegt im Bereich
des Brandschutzes. Die Flamtex Al

ist eine neu entwickelte Al-Platte fur
hochwertige Brandschutzlésungen im
Trockenbau.

Konstruktionen mit der Flamtex Al von
Siniat erfullen die Anforderungen an
den hochwertigen Brandschutz und
lassen sich zudem wirtschaftlich und
schnell realisieren. Verbunden mit einer
groRen Anwendungsbreite fur Losun-
gen von Feuerwiderstandsdauern bis
180 Minuten sorgt die Flamtex Al fur
mehr Sicherheit in Gebauden.

Jeder noch so kleine Brand stellt eine
potenzielle Bedrohung fur Menschen,
Tiere, Sachwerte und unsere Umwelt
dar. ,Vorbeugender und baulicher
Brandschutz hat daher ein Ziel: Die Ent-
stehung und Ausbreitung von Feuer und
Rauch zu vermeiden.”

Nach § 14 MBO sind bauliche Anlagen
so anzuordnen, zu errichten, zu dndern
und instand zu halten, dass der Ent-
stehung eines Brandes sowie der Aus-
breitung von Feuer und Rauch vorge-
beugt wird. Bei einem Brand mussen
die Rettung von Mensch und Tier sowie
wirksame Loscharbeiten sichergestellt
werden.
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Flamtex Al

VIELE GUTE EIGENSCHAFTEN

DIE FLAMTEX AT IST EINE GIPSPLATTE MIT SPEZIALVLIESARMIERUNG
FUR DEN BAULICHEN BRANDSCHUTZ. DURCH IHRE HERVORRAGENDEN
EIGENSCHAFTEN ERFULLT DIE FLAMTEX A1 HOCHSTE ANFORDERUNGEN
IM PASSIVEN BRANDSCHUTZ BEI EINER VIELFALT VON ANWENDUNGEN.

Die Kombination der einzigartigen Kernrezeptur

und der Spezialvliesarmierung ermoéglichen mit

der Flamtex A1 als Platten-Typ GM-FH2 nach DIN
EN 15283-1 hochsten Schutz gegen Feuer.

Die Flamtex A1 bleibt auch bei hohen Tempera-
turen lange formstabil und frei von Rissen. Dies
ermoglicht leistungsfahige und schlanke Brand-
schutzkonstruktionen z. B. bei StUtzen- und Tra-
gerbekleidungen oder Deckenertuchtigungen.

FUr die hautfreundliche Verarbeitung besitzt die
Flamtex A1 eine glatte Oberfldche. Sie eignet sich
fur die gewohnt einfache Herstellung der Ober-
flachengUten bis Q4.

Durch die langsseitig halbrund abgeflachte Kante
(HRAK) und die querseitig gefaste Kante (SKF)
wird die Fugenverspachtelung der Flamtex Al
wesentlich erleichtert.

Im Hinblick auf die Verarbeitung ermdéglicht das
Spezialvlies der Flamtex A1 die Herstellung von
industriell vorgefertigten Form- und Frasteilen.

In Verbindung mit der hohen Festigkeit der Platte
kénnen Verbindungen an den Stirnseiten sowohl
mit Klammern als auch mit Schrauben ausgefuhrt
werden.

Sicherheit durch Klassifizierungsbericht

Platteneigenschaften

m Hochste Baustoffklassifizierung Al, nichtbrennbar

m Kennzeichnung GM-FH2 nach DIN EN 15283-1

Schlanke Konstruktionen mit Plattendicken
von 12,5 mm bis 25 mm

Querkante werkseitig vorgefast

Form- und Frasteile moéglich

Optimale Kantenform HRAK fUr das Verspachteln mit
Siniat Spachtelmassen

Glatte Vliesoberflache fur hautfreundliche Verarbeitung und
gewohnt einfache Erstellung von OberflachengUten bis Q4

Gipsplatte Flamtex A1 mit Spezialvliesarmierung
fur héchste Brandschutzanforderungen




Flamtex Al
= Vliesarmierte Gipsplatte;
Typ GM-FH2 nach DIN EN 15283-1
® Baustoffklasse Al,
nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1
Langskante (halbrund abgeflacht oder optional voll) Querkante
HRAK VK SKF
Halbrunde abgeflachte Kante Volle Kante Werkseitig vorgefaste Kante
Dicke 12,5 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Breite x Ldnge

1.250x2.000 mm  1.250x2.000 mm  1.250x2.000 mm  1.250 x 2.000 mm

- - 625 x 2,000 mm 625 x 2,000 mm

Rohdichte

>900 kg/m3

Fldchengewicht im Mittel

ca. 11,5 kg/m? ca. 13,5 kg/m2 ca. 18,5 kg/m? ca. 23,0 kg/m2

Toleranzen nach DIN EN 15283-1

Breite+0Omm/-4 mm
Ldnge+ 0 mm/-5mm

Dicke <18 mm: + 0,7 mm

Dicke > 18 mm: + 0,04 x Plattendicke

Biegebruchlast nach DIN EN 15283-1

Quer
Langs

2210 N 2 252N > 336N 2 420N
25375N 2 645N > 860N 21.075N

Warmeleitfahigkeit A, nach DIN EN IS0 10456 030 W/ (mK)

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p 10

nach DIN EN ISO 10456

Gefahrstoffinhalte

Keine - gem. Gefahrstoffverordnung bzw. EU-Verordnung 1907/2006

Abfallschlisselnummern (AVV-Codes) 1708 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen,

die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

1709 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen,
die durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind.

Verarbeitung

Temperaturbereich von +10 °C bis +40 °C.

Relative Luftfeuchte von 30 % bis 80 % . F.
Verarbeitung nach Siniat Verarbeitungsrichtlinien.
Verspachtelung mit Siniat Spachtelmassen.

Wasseraufnahmefahigkeit
nach DIN EN 15283-1

Typ H2, gesamte Wasseraufnahme < 10 %

Einsatzbereich

Innenbereich (WO-I und W1-I nach DIN 18534-1)
nicht direkt bewitterter AuRenbereich

0 AN

N

N S WA

Bekleidungen

U-Schale fur 3-seitige

U-Schalen fir 4-seitige Z-Winkel L-Winkel
Bekleidungen

05
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Konstruktionsgrundsatz

KONSTRUKTIONSGRUNDSATZ

FLAMTEX AT IST EIN GEREGELTES BAUPRODUKT NACH DIN EN 15283-1

Die in dieser Broschure dargestellten Anwendun-
gen sind an akkreditierten Instituten geprufte
und beurteilte Brand- und Schallschutzkonst-
ruktionen. Die geregelten Bauprodukte Flamtex
Al und Pallas Spachtelmassen sind namentlich
im Verwendbarkeitsnachweis (AbP / ETA) durch
Prufung nachgewiesen. Weitere geregelte Bau-
produkte wie z. B. Metallprofile, Dammstoffe oder
Befestigungsmittel sind frei wahlbare Konstruk-
tionskomponenten.

Fachunternehmer, Baustoff-Fachhandel, Planer
oder Architekten kdnnen mit gréRtmaoglicher

Siniat Produkte

Siniat Flamtex Al

Herstellerneutrale Produkte

Flexibilitat entscheiden. Bei der Planung und
AusfUhrung sind die Inhalte der Verwendbarkeits-
nachweise zu beachten.

Fur Bauarten hat der ausfUhrende Fachunter-
nehmer die Ubereinstimmung mit dem jeweiligen
Verwendbarkeitsnachweis gegenuber seinem
Auftraggeber schriftlich zu erkldren (Ubereinstim-
mungserklarung). Die Ubereinstimmung darf auch
dann bestatigt werden, wenn nicht wesentliche
Abweichungen vorhanden sind.

L N
N

l Pallas Spachtelmassen

0

Profile Dammstoffe

Zubehor

Siniat Flamtex AT und Pallas Spachtelmassen sind perfekt aufeinander abgestimmt und im System gepruft.

N~ N A

(o]:]:8
FLACHEN-
GUTE

PALLAS PALLAS PALLAS PALLAS
FILL FINISH MIX BASE*
FILLB

a E v o
/ -
@ - v v -
“« - v -

m Optimale Haftung
fur hochste Belastungsdauer

B Verwendung von Papier- oder
~— Glasfaserbewehrungsstreifen
PALLAS ®m Minimierte Rissbildung
EASY in den Fugen

m Nachgewiesene Dichtheit
der Fuge im Brandfall

B Geprufter Brand- und Schallschutz
/ durch akkreditierte Institute

* Fugenfuller nur fUr die unteren Beplankungslagen / nicht sichtbaren Fugen



Verarbeitungshinweise

VERARBEITUNGSHINWEISE

Flamtex Al Platten lassen sich mit FLAMTEX A1 ART DER SCHRAUBEN LANGE DER
einem Cuttermesser, wie herkémmli- PLATTENDICKE ABSTAND a < 100 mm STAHLDRAHTKLAMMERN 2
che Gipsplatten, leicht schneiden. Es ABSTAND a < 100 mm

genugt, die Sichtseite anzuritzen, die
Platte im Gipskern zu brechen und das
RuUckseitenvlies zu durchtrennen.

STIRNSEITIGE VERBINDUNG (ECKVERBINDUNG)

Bei besonders exakten Zuschnitten und

Plattendicken > 15 mm empfiehlt sich 12,5 - 30

ein feinzahniger F'uchssch'wa”nz odgr 15 35x 40 40

die Verwendung einer Kreissadge mit

Hartmetall bestUcktem Sageblatt. 20 3,5x45 50
25 35x50 64

FLACHIGE VERBINDUNG (PLATTE IN PLATTE)

Flamtex Al Platten kénnen auf Unter-

konstruktionen aus Holz bzw. Metall be- 125+1 3o%25 2
festigt werden. Flamtex A1 Schrauben, 15+15 35x25 25
Schnellbauschrauben oder Klammern 15 + 20 35x30 30
sind rechtwinklig zur Plattenebene so
tief zu versenken, dass das Vlies nicht 20+20 35%35 35
durchtrennt wird, aber ein einwandfrei- 20+25 35x40 40
es Verspachteln moglich ist. 25 125 3545 45
Die Befestigung der Flamtex A1 ,Platte ) 7.B. Flamtex A1 Schraube, Universalschraube SPAX® oder ACP Spanplattenschraube mit Senkkopf,
in Platte" ist moglich. Vollgewinde, Wellenschliff ohne Frasrippen.

2 Klammern nach DIN 18182-2 bzw. DIN EN 14566. z.B. Haubold, Kyocera Senco (ehem. Poppers)
Sowohl die flachige Befestigung als oder Prebena.

auch die Eckausbildungen sind mit
Klammern oder Schrauben realisierbar.

Die Schraub- und Klammerabstande
gelten fUr Stutzen- und Tragerbeklei-
dungen. FUr Wand- und Deckenbeklei-
dungen gelten die Abstande der Tabelle | I
auf Seite 11 nach DIN 18181.

L [ 1
NS =\ =

Flamtex A1, Leuchtenkasten aus Formteilen mit Flamtex AT;
Formteil U-Schale zweilagig

Die Langskanten der Flamtex Al Platten
sind werksmafig als HRAK ausgebildet.
Die Querkanten sind gefast. Somit kén-
nen Flamtex A1 Platten wie herkdmm-
liche Gipsplatten verspachtelt werden.

Das Merkblatt 2 der IGG sowie die DIN
18340 unterscheiden vier Qualitats-
stufen bei der Verspachtelung. Wird |
vertraglich keine besondere Qualitat
festgelegt, gilt die Standardverspachte-

lung Q2 als vereinbart. [ I ml
[ I—

Formteile geklammert Zuschnittplatten geschraubt

Eckausbildungen mit Flamtex A1 Formteilen und Zuschnitten



08 Ubersicht Anwendungen

UBERSICHT ANWENDUNGEN

Konstruktiver Brandschutz auf Basis
ingenieurtechnischer Pruferfahrungen

B ErtUchtigung von Be-
ﬂ standskonstruktionen
) B Herleitung durch
M. = 140K Prufungen im Grof3-
brandofen
B Temperaturbegrenzung
auf der feuerabge-
wandten Seite

Seite 10 + 11

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand
B Bestandswande:
— Massivwande
— Fachwerkwande
— nichttragende
Trennwande etc.

Seite 12 + 13

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand mit
zusatzlicher mecha-
nischer Beanspruchung
B Tragend
bis 3 m Wandhohe
® Nichttragend
bis 5 m Wandhdhe

Seite 14 + 15

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

Seite 16 + 17

SD51-52 Al — Klassifizierte ,Unterdecken
allein”

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

B Brandvon der
Deckenunterseite
oder aus dem Zwischen-
deckenbereich

B Metall- oder Holz-
Unterkonstruktion

B Auch niveaugleiche

Seite 18 + 19 Unterkonstruktion

SD53-54 Al — Unterdecken unter
Decken der Bauart I-Ill

B Brandschutz
bis 120 Minuten
Feuerwiderstand

B Brandvon der
Deckenunterseite

B Metall-Unterkonstruk-
tion mit CD- und/oder
UA-Profilen

Seite 20 + 21

SD56 A1 - Bekleidung von Holzbalken-
decken — ohne Unterkonstruktion

" ® Brandschutz

. bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

B Plattenbefestigung
direkt am Holzbalken

B Holzbalkenabstande
bis 1.000 mm

ol

-~

Seite 22 + 23

SD56 Al-Bekleidung von Holzbalkendecken
in Altbausubstanz—-ohne Unterkonstruktion

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

m Optimal fur Holz-
balkendecken in
Altbausubstanz

B Holzbalkenabstande
bis 1.000 mm

Seite 24 + 25



SD59 Al - Freitragende Unterdecken
F30-F90

H Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

B Brandvon der Decken-
unterseite oder aus dem
Zwischendeckenbereich

B Einfache Unter-
konstruktion mit
CW- oder UA-Profilen

B Spannweiten mit

Seite 26 - 29 CW-Profilen bis 5,00 m

SD64 Al - Bekleidung von Trapezblech-
dachern — ohne Unterkonstruktion

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

B Direkt am Trapezblech
befestigt

Seite 30 + 31

ST71-74 A1 — Bemessung von Bekleidungs-
dicken fur Stahlkonstruktionen

B Mindestdicken nach
U/A-Wert

B Beispiele fur
vereinfachte U/A-Wert-
Ermittlungen

H U/A-Werte < 355 m!

B Eine Materialdicke fur
Stutzen und Trager

Seite 32 + 33

ST71-74 Al - StahlstUtzen- und
Stahltragerbekleidungen, 3- und 4-seitig

B Brandschutz
bis 180 Minuten
Feuerwiderstand

B Bekleidung einlagig
ab 12,5 mm

m U/A-Werte < 300 m”’

B Mitund ohne Unter-
konstruktion

B Schrauben/Klammern

Seite 34 - 41

Ubersicht Anwendungen 09

ST71-74 A1 — Geschlossene Stahl-
hohlprofile, 4-seitig bekleidet

H Brandschutz
bis 180 Minuten
Feuerwiderstand

B Hohlprofile quadratisch,
rechteckig u. kreisférmig

B Bekleidung einlagig
ab 12,5 mm

m U/A-Werte < 355 m"!

B Mitund ohne Unter-
konstruktion

Seite 42 + 43 B Schrauben/Klammern

B Brandschutz
bis 90 Minuten
Feuerwiderstand

B Abmessungen
bis 1.000 mm x 500 mm

Seite 44 + 45

Brandschutz F90
Raumhohen bis 4 m
Spannweiten bis 8 m
Verkehrslast bis 2,5 kN/m?
Luftschallschutz

D, bis45dB
Trittschallschutz
L.,=61d8

Seite 46 - 49



10 Konstruktiver Brandschutz

KONSTRUKTIVER BRANDSCHUTZ

Brandschutz mit Materialdicken
Flamtex A1

30

Minuten

20

60

Minuten

50

90

Minuten

ﬁi.M.sMOK

40

d=20/2x125mm d=2x15mm

d=2x20mm

Konstruktiver Brandschutz auf Basis ingenieurtechnischer Pruferfahrungen

In der Baupraxis finden sich immer
wieder Anwendungen, die nicht gepruft
bzw. in der auszufuhrenden Art und
Weise nicht im Verwendbarkeitsnach-
weis (z. B. AbP) dargestellt sind. Dafur
ist es erforderlich, den Brandschutz
individuell und konstruktiv zu l6sen.
Die Basis hierzu bieten Pruferfahrun-
gen an akkreditierten Instituten und in
eigenen Pruflaboratorien. Damit auch
hier sichere Lésungen in Abstimmung
mit dem Brandschutzsachverstandigen
umgesetzt werden kdnnen, bietet Siniat
hilfreiche Konstruktionsgrundsatze fur
den baulichen Brandschutz an und em-
pfiehlt die Abstimmung mit dem techni-
schen Fachberater der Region.

Zur NachweisfUhrung dieser individuell
brandschutztechnisch zu bewertenden
Konstruktionen unterstitzen die
Verwendbarkeitsnachweise und die
gutachterliche Stellungnahme GA-
2017/103-Ap den Fachunternehmer bei
der Abstimmung mit dem Brandschutz-
sachverstandigen.

Die AusfUhrungen im konstruktiven
Brandschutz sind vor Montagebeginn
mit dem zustandigen Brandschutz-
sachverstandigen abzustimmen und
von der verantwortlichen Stelle zu
genehmigen.

Flamtex Al erfullt die Brandschutzan-
forderungen an die héchste Baustoff-
klasse A1 nach DIN EN 13501-1. Die
Nichtbrennbarkeit der Platte ist mittels
Prufungen nachgewiesen.

Bauteile mUssen fUr die Zeit ihrer
Feuerwiderstandsdauer bestimmte
Anforderungen erfullen. Die Prufbedin-
gungen sind in nationalen sowie in
europdischen Normen festgelegt und
teilweise harmonisiert.

Die Klassifizierung der Flamtex Al und
der Feuerwiderstandsdauer eines Bau-
teiles kann nach deutscher oder euro-
pdischer Norm vorgenommen werden.

BAUTEIL DIN 4102 | DIN EN 13501-2

Nichttragende Wand F30 El30
Tragende Wand F90 REI90
Brandwand FOOA(+M) EI90-M
Stahltragwerk F90 R90
Selbstandige Decke F90 EI90

Zu den Prufbedingungen gehort u. a.
die Vorgabe der Temperatur im Brand-
raum wahrend des Brandversuchsin
Form der Einheits-Temperaturzeitkurve
(ETK). Diese ETK ist sowohl in der DIN
4102-2 als auch in der entsprechenden
europdischen Norm DIN EN 1363-1
enthalten.

Um eine Brandbeanspruchungsdauer
von 30, 60 oder 90 Minuten zu gew3ahr-
leisten, muss:

B die maximale Temperaturerhéhung
Uber der Anfangstemperatur im Mit-
telwert 140 K und im Maximalwert
180 K eingehalten werden.

B der Raumabschluss gewahrt bleiben.
Es darf kein Durchtritt von Flammen
und heiRen Gasen auf der feuerab-
gewandten Seite auftreten.

B die Tragfahigkeit der Konstruktion
erhalten bleiben.

Einseitige Brandbeanspruchung direkt auf die Flamtex AT Platte

Grundsatze

Das zu ertuchtigende Bauteil darf bis
zu einer Gesamtfeuerwiderstandsdauer
von max. 90 Minuten ertUchtigt werden.

Die bestehenden und zu ertUchtigenden
Bauteile mussen fur die zusatzliche
direkt oder auf einer Unterkonstruk-
tion befestigten Plattenlagen ausreich-
end tragfahig sein. Die erforderlichen
statischen Nachweise, z. B. ausrei-
chende Tragfahigkeit und Nachweis
der Gebrauchstauglichkeit, sind vor der
ErtUchtigung bauseits zu erbringen.

Die Eindringtiefen der Befestigungsmit-
telin den Untergrund und die maximal
zuldssigen Plattenspannweiten sind zu
berucksichtigen.

Bei Verwendung eines zusatzlichen
Mineralfaserddmmstoffes (Rohdichte
> 30 kg/m3, Dicke > 40 mm und
Schmelzpunkt > 1.000 °C) kann die
notwendige konstruktive Gesamt-
plattendicke der Flamtex AlTum 5 mm
reduziert werden:

B F30=15mm + Dadammstoff
B F60 =25mm + Dammstoff
B F90 =35mm + Dammstoff

Achtung: Sadmtliche geprufte Konstruk-
tionen in der Flamtex A1 Broschure
bleiben von dieser Regelung unberUhrt.

Hinweise

Die Befestigung erfolgt direkt oder auf
Unterkonstruktion (z. B. Hutprofile,
Federschienen, CD-/CW-Profile). Der
Untergrund muss fur Direktbefestigung
geeignet und tragfahig sein. Die Befes-
tigungsmittelabstande und -eindring-

tiefen sind gemaR DIN 18181 bzw. AbP
einzuhalten.

Klammern sind nur fUr eine vertikale
Befestigung zu verwenden. Konstruk-
tionsdetails sind mit unseren techni-
schen Fachberatern abzustimmen.




Anwendungsbeispiele Wandkonstruktionen

A
| A

Metallstanderwand Holzstanderwand

\ A
A

Stahlstutze / Hohlprofil Z-Profil

Spannweiten von Flamtex A1
bei Trennwanden und Vorsatzschalen

MAXIMALE PLATTENSPANNWEITE

PLATTENDICKE

LANGSBEFESTIGUNG | QUERBEFESTIGUNG
mm mm

125 625 625

15 625 750

20 625 1.000

25 625 1,250

Konstruktiver Brandschutz

Anwendungsbeispiele Deckenkonstruktionen

Metall-Unterkonstruktion Holz-Unterkonstruktion

FANNVANVANY

Unterdecke unter Decken der
Bauart I-1ll

Trapezblechbekleidung

Spannweiten von Flamtex A1l
bei Deckenbekleidungen und Unterdecken

MAXIMALE PLATTENSPANNWEITE

PLATTENDICKE

LANGSBEFESTIGUNG QUERBEFESTIGUNG
mm mm

12,5 420 500

15 420 550

20 420 650

25 420 750

Abstdnde und Eindringtiefen der Befestigungsmittel nach DIN 18181

Brandschutztechnische
Beurteilung

DECKEN

mm

BEFESTIGUNGSMITTEL MAXIMALE ABSTANDE DER BEFESTIGUNGSMITTEL
AN METALLPROFILEN ODER HOLZKONSTRUKTIONEN

EINLAGIG BEPLANKT

Schnellbauschrauben <250

Klammern <80 -

<170

GS: GA-2017/103-Ap

Hinweis

Bei Metallstanderwanden

MEHRLAGIG BEPLANKT 1. LAGE 2. LAGE 1. LAGE 2. LAGE

<510

<750
<80

<250
<80 =

Schnellbauschrauben

Klammern

mussen die Schnellbau-
schrauben das Metallstander-
profil mindestens 10 mm
durchdringen.

<170

BEFESTIGUNGSMITTEL

Schnellbauschrauben 254,

Klammern 2154, -

MINDESTEINDRINGTIEFE s gemaf DIN 18181, 5.4.1.6 bei Holz-Unterkonstruktionen

Alternativ zu Standard-
schnellbauschrauben emp-
fiehlt sich die Verwendung
von Flamtex Al-oder LaPlura-
Schrauben.

Hinweis: Bei mehrlagigen Beplankungen an Decken ist die 2. Lage innerhalb 24 Stunden zu montieren.

d, = Nenndurchmesser bei Schrauben und Klammern



12 Wandsysteme — ErtUchtigung von Bestandswanden

ERTUCHTIGUNG
VON BESTANDSWANDEN

Allgemeines

Bestandswande weisen oftmals keine
Klassifizierung auf oder mUssen nach
aktuellen Anforderungen fur den
Brandschutz ertUchtigt werden. Vor
einer Ertuchtigungsmalnahme wird
ermittelt, ob die Bestandswande
bereits einer Feuerwiderstandsklas-
se zugeordnet werden kénnen. Die
brandschutztechnische Beurteilung
vorhandener Wande liegt in der Verant-
wortung der zustandigen Fachplaner
fur Brandschutz und Statik.

Bestandswande kénnen z. B. sein:
m Metallstanderwande

B Holzstanderwande

B Mauerwerkswande

m Betonwande

B Fachwerkwande

Eine brandschutztechnische Ertuch-
tigung kann grundsatzlich erfolgen
durch:

B zusatzliche Beplankung auf beiden
Wandseiten mit oder ohne Unter-
konstruktion

B zusadtzliche Beplankung auf einer
Wandseite mit oder ohne Unterkon-
struktion

B zusatzliche Errichtung einer Vor-
satzschale mit Unterkonstruktion,
z. B. freistehende Schachtwand

Die Ausfuhrungen im konstruktiven
Brandschutz sind vor Montagebeginn
mit dem zustdndigen Brandschutz-
sachverstandigen abzustimmen und
von der verantwortlichen Stelle zu
genehmigen.

Die Mindestanforderungen fUr eine
brandschutztechnische Ertichtigung
bestehender Wande sind:

Ertuchtigung von Bestandswanden mit Flamtex AT

BESTANDSWAND WANDTYP

MAUERZIEGEL NACH DIN 105-5

Leichtlanglochziegel / Leichtlangloch-Ziegelplatten

MINDEST-
DICKE

FLAMTEX A1 PLATTEN
mm

FEUERWIDERSTANDSKLASSE
F30 F60 F90

15 - - 2x125

KALKSANDSTEIN NACH DIN V 106

Vollsteine, Lochsteine, Blocksteine, Hohlblocksteine, 70 - 2x125 2x15

Plansteine, Planelemente, Fasensteine, Bauplatten

WANDBAUPLATTEN (WPL) NACH DIN 18162

Wandbauplatten aus Leichtbeton 50 - 2x125 2x15
70 - - 2x125

PORENBETON (PPPL) NACH DIN 4166

Porenbeton-Bauplatten/Parenbeton-Planbauplatten

wie vor, jedoch mit Dinnbettmortel

75 - -
75 - 2x125

2x125
2x15

Metall- oder Holzstdnderwande

B Metall-Unterkonstruktion aus
Profilen > CW 50 nach DIN 18182-1,
Achsabstand < 1.000 mm

B Holzstdnderunterkonstruktion
(nach DIN 4102-4:2016-05,
Tab. 10.3 ff))

B Vorhandene Beplankung aus
Gipsplatten nach DIN EN 520
und DIN 18180

B Hohlraumdammung, sofern vorhan-
den, mindestens in der Baustoff-
klasse B2 nach DIN 4102-1

B Gutachterliche Stellungnahme GA-
2017/104-Ap zur Abstimmung mit
dem Brandschutzsachverstandigen

Massivwande

Der Untergrund muss zur Aufnahme der
Beplankung geeignet und tragfahig
sein. Die Ertuchtigung mittels Flamtex
A1 Platte darf nur unter mechanischer
Befestigung erfolgen, nicht jedoch als
Trockenputz!

Art und AusfUhrung der etwaigen
Unterkonstruktion sind mit dem techni-
schen Fachberater der Region abzu-
stimmen.

Nachweise nach
DIN 4102-4:2016-05, Tab. 9.1 ff.

Die Feuerwiderstandsdauer der an-
grenzenden Bauteile muss mindestens
der Feuerwiderstandsklasse der er-
tuchtigten oder Uber das Brandschutz-
konzept anderweitig geregelt sein.

Die ErtUchtigung erfolgt einseitig und
gilt jeweils fur eine einseitige Brandbe-
anspruchung.
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Ertuchtigung vorhandener Wandsysteme in Metall- und Holzstdnderbauweise

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG JE WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1

JE WANDSEITE

F30 F60 F90
DICKE mm DICKE mm DICKE mm DICKE mm
METALLSTANDERWANDE
1% 12,5 GKB (A) +1x12,5 +1x12,5 +1x125
1x12,5GKF (DF)  nicht erforderlich +1x12,5 +1x12,5

2x12,5GKB (A) nicht erforderlich  nicht erforderlich  +1x12,5

HOLZSTANDERWANDE / FACHWERKWANDE

1% 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x%20
1x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich  +1x15 +1x20
2x12,5GKB (A) nicht erforderlich  +1x15 +1x20

Beidseitige Ertuchtigung mit Flamtex AT und Siniat Fugenspachtel

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1

JE WANDSEITE

F30 F60 F90
DICKE mm DICKE mm DICKE mm DICKE mm
1x 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x25
1x125GKF (DF)  nicht erforderlich +1x15 +1x20

2x12,5GKB (A) nicht erforderlich nicht erforderlich  +1x15

HOLZSTANDERWANDE / FACHWERKWANDE

1x 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x20
1x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich +1x15 +1x20
2% 12,5 GKB(A) nicht erforderlich  +1x15 +1x20 Einseitige ErtUchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugenspachtel bei

einseitiger Brandbeanspruchung

Ertuchtigung vorhandener Schachtwande

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1
AUF EINER SEITE

F30 F60 F90
DICKE mm DICKE mm DICKE mm DICKE mm
1% 12,5 GKB (A) +1x20 +1x25 +1x15+1x20
1x 12,5 GKF (DF) +1x125 +1x20 +1x125+1x15
1x 20 GKF (DF) +1x12.5 +1x12.5 +1x20
2x 12,5 GKB (A) +1x125 +1x15 +1x25

Einseitige Ertuchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugenspachtel
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SW18 AT - BRANDWANDE

Beplankung

B Flamtex A1, d=12,5/15mm

m Stahlblech, d=0,5 mm, Uberlappung > 60 mm
m Langskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung

B Schnellbauschraube TN

B Zugelassenes Verankerungsmittel,
z. B. Metallschlagdubel 6 x 60 mm

Unterkonstruktion
m UW-Profile fur Boden- und Deckenanschluss
B CW-Profile fur die Ausfachung

Dammung
B Dammstoffe aus Mineralwolle zur
Warme- und / oder Schallddammung

Verspachteln

B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

SW18 A1 - Brandwand mit Flamtex A1

Anwendungen

Siniat Brandwande SW18 Al sind Wandkonstruktionen zur Die Verankerung von Brandwanden an abgehangten Decken
Errichtung von Brandabschnittswanden in Gebduden. Die oder Trapezblechkonstruktionen ist moglich, sofern geson-
Brandwande kénnen eine zusatzliche mechanische Stof- derte tragende Konstruktionen errichtet werden.

beanspruchung von 3.000 Nm aufnehmen.

Brandschutz von Brandwanden mit Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | PROFIL DAMMSTOFF | FEUERWIDER- MAXIMALE WANDHOHE m, NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP STANDSKLASSE | DURCHBIEGUNG < H/350

ACHSABSTAND DER PROFILE
<$312,5mmEBI|+EBII

SW18 A1 TRAGENDE BRANDWANDE MIT LOSEN BLECHEN (0,5 mm BLECH JE SEITE)

CW50/111/2-15 m 2x15 Flamtex A CW50 zulssig FO0-A* 3,00 AbP
CW75/136/2-15 136 2x15 Flamtex A1 CW75 zuldssig FO0-A* 3,00 AbP
CW100/161/2-15 161 2x15 Flamtex A1 CW100 zuldssig F90-A* 3,00 AbP

SW18 A1 NICHTTRAGENDE TRENNWAND MIT ZUSATZLICHER STOSSBEANSPRUCHUNG UND MIT LOSEN BLECHEN (0,5 mm BLECH JE SEITE)

CW 75/131/12,5+15 131 125+15 Flamtex AT CW75 2uldssig FO0-A* 5,00 AbP
CW100/156/12,5+15 156 125+15 Flamtex AT CW 100 2uldssig FO0-A* 5,00 AbP
*Brandschutz bis 90 Minuten Feuerwiderstand mit zusatzlicher mechanischer Beanspruchung Nachweis: AbP P-SAC02/I1II-901 (fur tragende Brandwande bis 3,00 m Hohe)

P-SAC02/111-923 (fur nichttragende Trennwande bis 5,00 m Hohe)
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Wand-, Boden- und DeckenanschlUsse SW18 Al

Trennstreifen

Siniat Fugenspachtel

e E e 5 Schnellbauschraube TN
CW-Profil UW-Profil
CW-Profil /ﬁ //7
UW-Profil
\ —— Flamtex A1
Stahlblech, AR /
d=0,5mm S i
zugel. i
/" Verankerungsmittel , 1
Schnellbau- Siniat
e [T/ reserpace - |
L Flamtex A1 i
Stahlblech, d = 0,5 mm
zugel.

Verankerungsmittel

SW18 WA MWO1 - Starrer Anschluss an Massivwand

zugel. Trennstreifer‘w | zugel. Schnellbau-
Verankerungs- JM i » Siniat Verankerungsmittel \schraube N
mittel Fugenspachtel Bohrschraube L-Stahlwinkel
Flamtex A1
Stander- Schnellbau- @ >6,3mm |
verbindungs- / scchrr;eubea$N a =500 mm [ Stahlklammer /
schraube \ WE!ChSElSEitigt | Schraube
i versetz = | |
e Schnellbau-
Stahlblech, , ; hraube TN
’ =a0 Ser’r:m CW-Profil Trennstreifen schraube
’ Siniat Stander-
Flamtex A1 —— Fugenspachtel s ‘\Zcerr]k:;r:‘cll)uengs»
Flamtex AT, |
IS A \ UW-Profil
Stahlblech, CW-Profil
,,,,,,,,, N d=0,5mm
SW18 DA MDO1T - Starrer Anschluss an Massivdecke SW18 DA STO1 - Starrer Anschluss an bekleideten Stahl-
hohlprofilen

Hinweise: Die Mindestbeplankungsdicke des Stahltragers
muss dabei mindestens genau so dick sein wie die
®m Die BlechUberlappung zwischen den beiden Flamtex Al Beplankungslage der Brandwand.
Platten betragt > 60 mm.

Die Befestigung der Brandwand an Stahltragern kann
®m Dije Stahltragerbekleidung muss mindestens das gleiche alternativ mit zugelassenen, druckfest befestigten
Schutzziel wie die Brandwand erfullen. Setzbolzen oder Nageln (Pins) erfolgen.

15
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SW31 Al - SCHACHTWANDE
MIT UNTERKONSTRUKTION

Beplankung

B Flamtex A1,d=12,5/20 mm

m Langskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung

B Schnellbauschraube TN

B Zugelassenes Verankerungsmittel,
z. B. Metallschlagdubel 6 x 60 mm

Unterkonstruktion
m UW-Profile fur Boden- und Deckenanschluss
B CW-Profile fur die Ausfachung
B Trennwanddichtungsband
(min. Baustoffklasse B2)
unter den UW-Profilen

Dammung
m D3ammstoffe aus Mineralwolle zur
Warme- und / oder Schallddmmung

Verspachteln
m Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

SW31 A1 - Schachtwand mit Flamtex Al

Anwendungen

Die Siniat Schachtwand SW31 Al ist eine einseitig beplankte bis 90 Minuten gilt fur variable Wandbreiten und unabhan-
Trennwand in Al-Qualitat mit einer Metall-Unterkonstruktion  gig von der Seite der Brandbeanspruchung. Die einseitige
fur den Verschluss von Offnungen in feuerbestandigen Montierbarkeit ermoéglicht den nachtraglichen Einbau in nur
Massivwanden und / oder -schachten. Der Feuerwiderstand eingeschrankt zuganglichen Bereichen und Bauteilen.

Brandschutz von Schachtwanden mit Unterkonstruktion

BAUTEIL- WAND- | PLATTEN- | PLATTEN- | PROFIL | FEUERWIDER: MAXIMALE WANDHOHE m, NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE | DICKE TYP STANDSKLASSE DURCHBIEGUNG < h/350
ACHSABSTAND DER PROFILE mm
312,5 625
mm EBI+EBII EBI+EBII

SW31 SCHACHTWANDE MIT FLAMTEX A1

S-CW 50/75/2-12,5 75 2x125 Flamtex AT CW50 EI30 4,00 2,95 AbP

S-CW 75/100/2-12,5 100 2x125 Flamtex AT CW75 EI30 4,00 4,00 AbP

S-CW100/125/2-12,5 125 2x125 Flamtex AT CW100  EI30 4,00 4,00 AbP

S-CW50/90/2-20 90 2x20 Flamtex AT CW50 F90 4,00 2,80 AbP

S-CW 75/115/2-20 115 2x20 Flamtex AT~ CW75 F90 4,00 4,00 AbP

S-CW 100/140/2-20 140 2x20 Flamtex AT CW100  F90 4,00 4,00 AbP
Nachweis: EI30: F90:

AbP P-2100/788/18-MPAB  AbP P-SAC02/111-895



Wand-, Boden und DeckenanschlUsse SW31 Al

Trennstreifen

Siniat
Fugenspachtel
Trennwand-
dichtungsband
UW-Profil
Schnellbau-
schraube TN

Flamtex A1,
d=2x20mm

Flamtex A1,
d=2x20mm

Schnellbau-
schraube TN

/ UW-Profil
4/Trennwand—
/ dichtungsband

Siniat

/ Fugenspachtel

SW31BA MDOT - Bodenanschluss an Massivbauteil; F90

Hinweise:

Schachtwande mit Brandschutzanforderung kénnen auf
Estrichen gemaf DIN 4102-4, Tabelle 5.17, Zeilen 3-6 gestellt
werden. Die Wandkonstruktion darf alternativ auch auf
Decken mit Estrichen entsprechend DIN 4102-4:2016-05,
Abschnitt 10.2.5 befestigt werden.

Die Dammschicht unterhalb des Estrichs kann dabei statt
aus nichtbrennbaren Mineralfaserdammstoffen auch z. B.
aus Polystyrol bestehen, wenn:

Wandsysteme — Schachtwande 17

Flamtex A1,
d=2x12,5mm

Schnellbau-
schraube TN

UW-Profil

Trennwand-

/ dichtungsband
Siniat
/ Fugenspachtel

SW31BA MDO4 - Anschluss an Rohboden; El 30

) Flamtex A1,
CW-Profil d=2x125mm

Schnellbauschraube TN

UW-Profil
zugelassenes

Trennwand- wain{ / Verankerungsmittel
dichtungsband

o « ‘4 Siniat
ammstoff, / Fugenspachtel
Schmelzpunkt ) g- P
> 1.000 °C Estrich )
Zement / Anhydrit

SW31BAMDOZ - Feuerhemmender Bodenanschluss an
schwimmenden Estrich; El 30

B die Estrichschicht ausreichend tragfahig ist und einen
Feuerwiderstand von 30 bzw. 90 Minuten hat

m die Verankerungsmittel fUr den Untergrund geeignet
sind.

Die Prufung des bestehendes Estrichs und die Aussage zur
ausreichenden Tragfahigkeit muss vor Ausfuhrung durch
den Fachplaner (Statiker) erfolgen und mit dem zustandi-
gen Brandschutzsachverstandigen abgestimmt bzw. von
der verantwortlichen Stelle genehmigt sein.
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SD51-52 A1 - KLASSIFIZIERTE
LUNTERDECKEN ALLEIN"

Beplankung

B Flamtex Al,d=15/20/25mm

B L3angskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
B Schnellbauschraube TN
B Zugelassenes Verankerungsmittel

Unterkonstruktion

m Abhanger (z. B. Nonius-Hanger)

B CD-Profile als Grund- und Tragprofil

® Verbindungselemente (z. B. Kreuzverbinder,
Niveauverbinder)

Dammung
B Dammstoffe aus Mineralwolle zur
Warme- und / oder Schallddmmung

Verspachteln

B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

SD51-52 A1 - Unterdecke mit Grund- und Tragprofil und Flamtex Al

Anwendungen

.Unterdecken allein” von Siniat sind abgehangte Decken- brandschutztechnisch nicht bertdcksichtigt werden kann.
systeme, die allein die geforderten Feuerwiderstands- Mit klassifizierten ,Unterdecken allein” kénnen z. B. die im
klassen erfullen. Sie kommen dort zum Einsatz, wo die Deckenhohlraum liegenden Installationen oder die darunter-
darUberliegende, tragende Decken- bzw. Dachkonstruktion liegenden Rettungswege sicher geschutzt werden.

Klassifizierte ,Unterdecken allein” mit Metall-Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GEWICHT MAXIMALE ACHSABSTANDE DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP DER UNTERKONSTRUKTION WIDER-

STANDS-

KLASSE

TRAG- GRUND- | ABHAN- ROH- BAU-
PROFIL PROFIL GUNG/ DICHTE | STOFF-

BEFESTI- KLASSE
QUER GUNG

ca. kg/m2 | mm mm kg/m?

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD27+27/25/1-25  1x25 Flamtex A1 26 400 1.000 750 zuldssig  mind. B2 F30 GS
CD 27+27/30/2-15  2x15 Flamtex A1~ 30 400 1.000 1.000 zuldssig  mind. B2 F60 GS
CD 27+27/40/2-20  2x20 Flamtex A1 40 400 850 750 zuldssig  mind. B2 F90 GS

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN ODER AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH - METALL-UNTERKONSTRUKTION GRUND- UND TRAGPROFILE

CD 27427/25M1-25  1x25 Flamtex A1 27 400 750 600 240 230 Al F30 GS

CD 27+27/40/2-20  2x20 Flamtex A1 41 400 850 750 22x40 240 Al F90 GS

Nachweis: GS GA-2017/103-Ap
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Deckenanschlusse an Massiv- und Metallstanderwande SD51 Al

?

< Stutzweite Tragprofil

4 <50 mm

\

U-Anschlussprofil
Siniat Fugenspachtel
Trennstreifen

zugel. Verankerungsmittel

SD51 SU WAO1 - Anschluss an Massivwand; Tragprofil quer;

LCD—Noniushénger
CD-Profil

CD-Kreuzverbinder
Flamtex A1

U-Anschlussprofil; F30 von ,unten allein”

- [ < halber s—— CD-Noniushanger
Abhéngerabstand X .
- Dammstoff,
< 50) Schmelzpunkt

Q >1.000 °C

VA EWAWVAY
7 AN

‘ Trennstreifen
LA Schnellbau-

schraube FN

SD51 SU WAO02 - Anschluss an Metallstanderwand; Brand-

N \' Ay
IR 2 Oj i
= ’
L UD-Profil ;
- Flamtex A1
Siniat
Fugenspachtel CD-Kreuzverbinder

CD-Profil

beanspruchung F90 von unten oder aus dem Zwischen-

deckenbereich

~ <halber Abhéngerabstand

<100 mm

N

’7 CD-Noniushanger

4

{U—Anschluss—
profil
Siniat Fugenspachtel
Trennstreifen

~ "\ zugelassenes
Verankerungsmittel

Flamtex A1
CD-Kreuzverbinder
CD-Profil
Schnellbauschraube TN

19

SD51 SU WAO3 - Anschluss an Massivwand; Beplankung im
Anschlussprofil verschraubt; F30 von ,unten allein”

Dammstoff,

Schmelzpunkt ] CD-Noniushanger
>1.000 °C
San
: (/—\f\ :
| I
| |
' Schnellbau- CD-Kreuzverbinder
schraube TN CD-Profil
Flamtex A1

SD51 SU DAOS - Brandbeanspruchung F90 von unten oder

aus dem Zwischendeckenbereich
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SD53 AT - UNTERDECKEN
UNTER DECKEN DER BAUART [-1lI

Beplankung

B Flamtex Al,d=15/25mm

B Brandschutz F90 mit 1 x 15 mm

m Langskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
B Schnellbauschraube TN
B Zugelassenes Verankerungsmittel

Unterkonstruktion

® Abh3nger (z. B. Nonius-Hanger)
Abhangehdhe ab 27 mm

CD-Profile als Grund- und Tragprofil
UA-Profile

Verbindungselemente (z. B. Kreuzverbinder,
Niveauverbinder, UA-Kreuzverbinder)

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

SD53 A1 - Unterdecken mit Flamtex Al unter Rohdecken der Bauart |-l

Anwendungen
Das Siniat System SD53 Al dient der Ertuchtigung von brandschutztechnischen Anforderungen. Eine Klassifizie-
Bestandsdecken der Bauart I-Ill zur Verbesserung des rung von der Geschossdeckenoberseite bedarf ggf. zusatz-

Brandschutzes. Tragende Decken erfUllen durch zusatzliche licher Malinahmen, z. B. Estrich oder Trockenestrich.
Unterdecken / Bekleidungen mit Flamtex A1l die gewUnschten

Unterdecken unter Decken der Bauarten | -1l

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | ABHANGE-| GEWICHT MAXIMALE ABSTANDE FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE TYP HOHE DER UNTERKONSTRUKTION WIDER-

TRAGPROFIL GRUND- | ABHANGUNG/ il’:\';g:
QUER PROFIL | BEFESTIGUNG

ca. kg/m2 | mm mm mm

METALL-UNTERKONSTRUKTION - DECKENBAUART | - IlI

CD 27+27/15/1-15 1x15 Flamtex AT 227 17 500 1.000 900 F90 AbP +GS
CD 27+27/15/1-15 1% 15 Flamtex A1 227 16 niveaugleich 500 1.250 1.000 F90 AbP + GS
CD 27+27/25/1-25 1x25 Flamtex A1 227 27 500 1.000 900 F120 AbP +GS
CD 27+27/25/1-25 1x25 Flamtex AT >27 26 niveaugleich 500 1.250 1.000 F120 AbP + GS

Nachweis: F90 - F120: AbP P-SACO2/1II-894  GS GA-2017/105-Ap

) ) weiteren Bestimmung gangiger histo- Betrachtung dem zustandigen Brand-
Hinweis: rischer Geschossdecken. schutzsachverstandigen.
Die Zuordnung von Deckenbauarten Die fachgerechte Bestandsanalyse Dazu zahlen gegebenenfalls auch
|-l erfolgt nach DIN 4102-4 sowie dem zur Bewertung historischer Bausub- kompensatorische Malknahmen zur

Gutachten GA-2017/105-Ap zur stanz obliegt in der gesamtheitlichen fehlenden Bauqualitat vor Ort.
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Unterdecken unter Decken der Bauart | = IIl SD53 A1

Stahltrager

\ Abhéngekralle
@ @] mit Schraube
o}
a
B Noniushénger
Q
a
{ CD-Profil
v -Profi
Lo
4 CD-Kreuzverbinder
3 - 3
1 - o I'o
| 1 o] o l |
I I
1 1 1
T 1
i CD-Profil _/ i

Flamtex A1
Schnellbauschraube TN

SD53 UD BIIN0 - Abgehangte Unterdecke mit CD-Profilen

zugel. i
Verankerungs- : —— Stahltrager
mittel o

Nonius- 2
hanger s
=)

>

o

E

CD-Niveau-
verbinder

CD-Profil W
s ==

0 Schnellbauschraube TN Flamtex A1

SD53 UD BII15 - Abgehangte Unterdecke mit niveau-
gleichen CD-Profilen

Stahltrager

Abhéngekralle
mit Schraube

Noniushénger

Noniusbtgel fur UA-Profil

UA 50-Profil
| ; UA-Kreuzverbinder
i / |0 | i
o
| ri—— |
L] ° ‘

O30\ 00000,0

[

0O 00O

A
[ X
CD-Profil J Flamtex A1
Schnellbauschraube TN

SD53 UD BII12 - Abgehangte Unterdecke mit UA50-/CD-
Profil
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SD56 A1 - BEKLEIDUNG VON HOLZBALKEN-
DECKEN, OHNE UNTERKONSTRUKTION

Beplankung

B Flamtex Al,d=15/25mm

B Langskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
B Schnellbauschraube TN

Unterkonstruktion

B Direkt an den Balken befestigt

B CD-Profile zur Hinterlegung der Langsfugen
B Alternativabgehangt

Dammung

® 120 mm Steinwolle, Schmelzpunkt > 1.000 °C,
Rohdichte ca. 40 kg/m3

m 120 mm Glaswolle, Schmelzpunkt < 1.000 °C,
Rohdichte 14 £ 5 kg/m3

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

Holzbalken

m Balkenabmessungen (B x H)
> 100 mm x 200 mm

B Balkenabstand < 1.000 mm

SD56 A1 - Direkt befestigte Deckenbekleidung mit Flamtex A1 ohne Unterkonstruktion

Anwendungen

Direkt befestigte Deckenbekleidungen unter Holzbalken- den MaRnahmen Iasst sich bei Brandbeanspruchung von
decken mit oberer Abdeckung ermdglichen sichere und oben ebenfalls die Feuerwiderstandsklasse FO0 erreichen,
schlanke Brandschutzlésungen bis F90. Mit entsprechen- z. B. durch einen oberen Deckenaufbau.

Direkt befestigte Deckenbekleidungen von Holzbalkendecken, ohne Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GEwicHT | MAXIMALE AcHSABSTANDE DAMMSTOFF FEUER- | NACHWEIS
BEZEICHNUNG | DICKE | TYP DER UNTERKONSTRUKTION |  SCHMELZPUNKT »1.000°C | WIDER-

TRAGPROFIL | ABHAN- ROH- BAU- i[ﬁ'g‘gs

b/h 50/30 GUNG / DICHTE | STOFF-

in mm BEFESTI- KLASSE

GUNG
LANGS
ca. kg/m?2

HDOAS/5  1x75 Flamtex Al 14 - - 1,000 5120 ca. 40 A F60 AP +GS
HD0/25/1-25  1x25 Flamtex Al 24 - - 1000 2120 ca.40* Al F90 ADP + GS
HDO/25/1-25  1x25 Flamtex Al 24 - - 1000 120 1445 kg/m3 A2 F90 ADP + GS

*z. B. Rockwool Klemmrock 035. Nachweis: AbP P-SAC02/111-802  GS GA-2019/065-Ap




Deckensysteme — Bekleidung von Holzbalkendecken

Deckenanschlusse an Massivwande und Fugenausbildungen SD56 Al

Hobeldiele d > 21 mm
Holzwerkstoffplatte > 600 kg/m?3

Lagesicherung Dammstoff, ]
- (Holz / Metall) Schmelzpunkt |
. =1.000°C i

. P —
i 1:& gj] & i
| —
\ Flamtex A1 Siniat Fugenspachtel
Schnellbauschraube TN

CD-Profil als StoBhinterlegung
SD56 HO PS02 - Plattenstof? 1dngs; Hinterlegung mit
CD-Profil

Hobeldiele d > 21 mm

Holzwerkstoffplatte > 600 kg/m3
Nagel

7

O\ Dammstoff,
h Schmelzpunkt
UD-Profil > 1.000 °C
CD-Profil Lagesicherung

(Holz / Metall)

/

I
L
[
L

T

u

Schnellbau- \
schraube TN e Al

Siniat
e R Fugenspachtel

Trennstreifen

zugel. Verankerungsmittel

SD56 HO WAO1 - Bestandsdecke; Altbausubstanz; Brand-
schutztechnische und statische Beurteilung erfolgt vor
ErtUchtigung durch den Planer

Hobeldiele d > 21 mm

Dammstoff,

Holzwerkstoffplatte > 600 kg/m3
Nagel

—
—J
\ \g

L cp-profil

Schmelzpunkt
/7 >1.000 °C

Flamtex A1
Schnellbau-
schraube TN

Pallas
Spachtelmasse

SD56 HO PSO1 - Plattenstof quer; direkt auf dem Holz-
balken befestigt

Hinweise:

Die oberseitige Abdeckung von
Holzbalken muss als geschlossene
Abdeckung ausgefuhrt sein, z. B. mit:

gespundeten Brettern aus Nadel-
holz nach DIN 4072

Die Verwendung von Unterkonstruk-
tionen und / oder Putzsicherungen
ist im Einzelfall zu vereinbaren.

Nut- und Federschalung nach

DIN 4072

B Holzwerkstoffplatten, Rohdichte
> 600 kg/m>3 (z. B. Sperrholzplatten
nach DIN EN 636 oder Spanplatten
nach DIN EN 312)

Hobeldielen




24 Deckensysteme — Bekleidung von Holzbalkendecken in Altbausubstanz

SD56 A1 - BEKLEIDUNG VON HOLZBALKEN-
DECKEN IN ALTBAUSUBSTANZ, OHNE
UNTERKONSTRUKTION

Beplankung

B Flamtex Al,d=15/20/25 mm

B Langskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
B Schnellbauschraube TN, Eindringtiefe im
Holzbalken > 5 x d , mindestens 24 mm

Unterkonstruktion

B Direktbekleidung ohne Unterkonstruktion
B Alternativ Bekleidung an Profilen

B Alternativabgehangt

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

Holzbalken
B Balkenabmessungen Breite > 100 mm
B Balkenabstand < 1.000 mm

SD56 A1 - Direktbekleidung mit Flamtex A1 ohne Unterkonstruktion, einlagig

Anwendungen

Im Rahmen von Sanierungsmalknahmen im Altbau werden A1 Direktbeplankungen lassen sich diese Bestandsdecken
brandschutztechnische Anforderungen an vorhandene hinsichtlich ihrer Feuerwiderstandsdauer ertuchtigen.
Holzbalkendecken in Altbausubstanz gestellt. Diese Holzbal- Hierdurch sind wirtschaftliche, schlanke und sichere Brand-
kendecken erreichen unter bestimmten Voraussetzungen schutzlésungen bis 90 Minuten Feuerwiderstand maglich.

bereits einen Feuerwiderstand von 30 Minuten. Mit Flamtex

Direktbeplankung von Holzbalkendecken in Altbausubstanz, ohne Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- | GEWICHT | MAXIMALE ACHS- FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG | DICKE TYP ABSTANDE DER UNTER- WIDERSTANDS-

KONSTRUKTION KLASSE

BALKENABSTAND BAUSTOFF-

KLASSE
ca. kg/m?

HD 0/20/1-15 1x15 Flamtex AT 13 1.000 zuldssig mind. A2 F30 AbP +GS
HD 0/20/1-20 1x20 Flamtex A1 18 1.000 zuldssig mind. A2 F60 AbP + GS
HD 0/20/1-25 1x25 Flamtex A1 23 1.000 zuldssig mind. A2 FS0 AbP + GS

Hinweise: Putzsicherung: Abhangehohe < 100 mm: kann entfallen; Abhdngehdhe > 100 mm < 250 mm: Mineralwollauflage, d = 50 mm (> 15 kg/m?3); Abhangehohe
< 250 mm: Putzsicherung mit Drahtgewebe oder zusatzliche 9,5 mm Gipsplatte (GKB/Typ A) / Alternativ Direktbekleidung mit Metall-Unterkonstruktion (z. B. CD-
Profil, Hutdeckenprofil, Federschiene) oder Holz-Unterkonstruktion (Traglatten 50 mm x 30 mm) / Alternativ Abhdngung mit Noniushanger, Direktabhanger bzw.
schallentkoppeltem Abhdnger/ Bei Ausfihrung mit Unterkonstruktion Achsabstand < 500 mm

Nachweis: AbP P-SAC02/111-902  GS: GA-2018/067-Ap

Hinweise:
Die Zuordnung in der Praxis von Holzbalkendecken in Altbausubstanz. tanz obliegt in der gesamtheitlichen
Holzbalkendecken erfolgt nach dem Die fachgerechte Bestandsanalyse Betrachtung dem zustandigen Brand-

Gutachten zur Bestimmung gangiger zur Bewertung historischer Bausubs- schutzsachverstandigen.
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Querschnitte und Fugenausbildungen SD56 Al

Hobeldiele d =21 mm
Holzwerkstoffplatte
= 600 kg/m?

|
}\\\\\H\\\\\H\\V\\M

Auffullung aus Lehm,
Sand, Schlacke oder
Mineralfaserddmmstoff

Einschub

Hobeldiele d > 21 mm Aufiill
/7 Holzwerkstoffplatte > 600 kg/m3 F uttiiung

€
S
E o
3 \‘ \‘ Lehmverstrich E
i S\ / Einschub g
Holzschalung ©
_ (VA
[e) O O0OO0O0O0O O O OO O O OO OO O 00000 —g -
T - —
A A ‘ 2 ‘
' Schnellbau- Flamtex A1 ; !
! | <170 mm | !
schraube TN A - Pallas
Holzschalung Schnellbauschraube Spachtelmasse
Putztrager TN mit Grobgewinde
Putz
Flamtex A1

SD56 HD DAO7 - Bestandsdecke; Altbausubstanz; Brand-
schutztechnische und statische Beurteilung erfolgt vor
ErtUchtigung durch den Planer

SD56 HD DBO4 - Deckenbekleidung unter Holzbalkendecke
im Bestand

=<1.000 mm

|
Auffullung aus Lehm, Sand,

Schlacke oder Mineralfaser- Einschub
Flamtex A1 Langskante dammstoff Hobeldielen Nagel
. i m i
1 || 1
. AN . . o] o 3 bl 0
|1 |1 |l
. il « £ . Il . . i .
€ £ 2 i Lattung
El oy g TR - T<400° s (77 77 Sear- 7z 77
] /. Il v |l 4—% e \ schalung || Holzbalken —%
o I "l Ik D il B <V
. ‘L‘} . . }'} . . }"} O mOOOOOOOOOOOO Frmooo 00000000
| T
: Pl * ) [*] : * PI1 * Putz | <400 mm \\“\ <400mm | |
L . e : ‘ '.‘ d : }‘ '} : Putztrager Schnellbauschraube L Pallas
Langskante Flamtex A1 TN mit Grobgewinde  Spachtelmasse
< 1.000 mm o LI

Schnellbauschraube
TN mit Grobgewinde

SD56 HD DBO3 - Deckenbekleidung unter Holzbalkendecke
im Bestand

SD56 HD VSO01 - Verlegeschema / Schraubenbild unter
Holzbalkendecke

Hinweise:

Vereinzelte Putzfehlstellen sind z. B.

Die oberseitige Abdeckung von
Holzbalken muss als geschlossene
Abdeckung ausgefUhrt sein, z. B. mit:
B > 16 mm Holzwerkstoffplatten,
Rohdichte > 600 kg/m3 (z. B. Sperr-
holzplatten nach DIN EN 636 oder
Spanplatten nach DIN EN 312)

> 20 mm gespundete Brettern aus
Nadelholz nach DIN 4072

> 20 mm Nut- und Federschalung
nach DIN 4072

> 21 mm Hobeldielen

> 20 mm dicht gestofenen Schal-
brettern (auch Altbausubstanz)

durch 12,5 mm Siniat Feuerschutz-
platten LaFlamm dB inkl. Spachtelung
Zu erganzen.




26 Deckensysteme — Freitragende Unterdecken F30

SD59 Al - FREITRAGENDE

UNTERDECKEN - F30

Beplankung

B Flamtex A1, d=15/20 mm

m L3angskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung

B Zugelassenes Verankerungsmittel,
z.B. Nageldubel

B Schnellbauschraube TN

Unterkonstruktion

Mit CW- bzw. UA-Standardprofilen
Spannweiten mit CW-Profilen bis zu 5,00 m
GroRere Spannweiten auf Anfrage
Blechschrauben

Zusatzliche Sichtdecke maglich

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

SD59 A1 - Freitragende Unterdecke F30 von unten und aus dem Zwischendeckenbereich

Anwendungen

Mit freitragenden Deckensystemen von Siniat lassen sich
Deckenhohlrdume, in denen wichtige Installationen unter-
gebracht sind, sicher gegen Brandbeanspruchung schutzen.
Dies gilt auch fUr den Schutz von Rettungswegen gegen

Freitragende Unterdecken F30

BAUTEIL-
BEZEICHNUNG

BEPLANKUNG | PROFIL-
ABDECK-
STREIFEN
OBEN

PLATTEN-
TYP TRAGER
CW- ODER

UA-PROFIL

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN

CW/UA125/15/115 1x 15 1x157 Flamtex A1 nach Statik

WEITSPANN-|

einen Brand im Deckenhohlraum. Freitragende Decken kon-
nen an mindestens gleichwertig klassifizierte Massivwande
oder Metallstanderwande angeschlossen werden.

DAMMSTOFF

ACHSAB-
STAND

FEUER-
WIDER-
STANDS-
KLASSE

NACHWEIS

ROH-
DICHTE

BAUSTOFF-
KLASSE

kg/m3

<625 260 ca. 40?2 Al F30 AbP + GS

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN ODER AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH

CW/UA125/15/1-15 1x 15 1x157 Flamtex A1 nach Statik

<625 260 ca. 40?2 Al F30 AbP +GS

) Abdeckstreifen in 1720 mm Breite auf Profiloberseite.
2 Schmelzpunkt > 1.000 °C, z. B. Rockwool Termarock.

Weitere Details in der
technischen Broschure zur SD59

Nachweis: F30: AbP P-2100/756/17-MPA BS

GS GA-2017/106-Ap




Deckensysteme — Freitragende Unterdecken F30

Axonometrie, Wandanschlusse und Querschnitt SD59 Al

;oben durch nieten,
verkrimpern oder mit

,,,,,,,,,,,,,,, all o

SD59 A1 FD UDP17 - Freitragende Unterdecke — F30-A von unten oder aus dem Zwischendeckenbereich;

Flamtex Al,d =15 mm

2 x CW-Profil
\\Steg an Steg

Flamtex A1, d = 15 mm,
60 mm breit

CW-Profil

Flamtex A1,
d=15mm,
120 mm breit

———— UW-Profil
Nageldubel, Blech- !
@ > 6x60mm, schraube LN,
doppelreihig > 4,2 x16 mm,
a <750 mm

Schnellbauslclhraube TN,
> 3,9 x35mm

\ ]
L Flamtex A1,‘d =15mm
Steinwolle, d = 60 mm,
p > 40 kg/m3,

Schmelzpunkt > 1.000 °C

——— Massivwand F 30

<maxe
== 7

SD59 A1 FD WA35 - Anschluss an Massivwand; Tragprofil
langs

UW-Profil mit CW-Profil =Sl
-Profil mit CW-Profi dI= 15 mm! )
oben durch nieten, 120 mm breit 2 x CW-Profil

Steg an Steg

verkrimpern oder mit ieee

Blechschrauben verbinden

Nageldubel, UW-Profil
@6 x60mm — Wandanschluss
doppelreihig an Massivwand

Blechschraube, |
24,2 x16 mm,|
a<750 mm !

Schnellbauschraube TN, = Flamtex AT
>3,9x35mm Steinwolle, d = 60 mm,

p>40 kg/m3,
Schmelzpunkt > 1.000 °C

<maxe L <maxe |
A i
|

SD59 A1 FD DT12 - Querschnitt Tragprofil; Plattenstof’

27



28 Deckensysteme — Freitragende Unterdecken F90

SD59 Al - FREITRAGENDE
UNTERDECKEN - F90

Beplankung

B Flamtex A1, d =20 mm

B L3ngskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung

B Zugelassenes Verankerungsmittel,
z. B. Nageldubel

B Schnellbauschraube TN

Unterkonstruktion

Mit CW- bzw. UA-Standardprofilen
Spannweiten mit CW-Profilen bis zu 5,00 m
Grofdere Spannweiten auf Anfrage
Blechschrauben

Zusatzliche Sichtdecke maglich

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

SD59 A1 - Freitragende Unterdecke F90 von unten und aus dem Zwischendeckenbereich

Anwendungen

hohe Brandschutzanforderungen gestellt werden, wird die
freitragende Decke von Siniat eingesetzt und kann zudem
Anforderungen an den Schallschutz und die Warmedam-
mung erfullen.

Freitragende Decken der Feuerwiderstandsdauer F90
werden direkt an den seitlichen Wanden befestigt, ohne die
bestehende Decke zu belasten. Bei Rohdecken im Bestand,
an denen keine Abhangung erfolgen darf und gleichzeitig

Freitragende Unterdecken F90

BAUTEIL- BEPLANKUNG | BEPLANKUNG | PROFIL- PLATTEN- | CW- ACHSAB- DAMMSTOFF FEUER-

BEZEICHNUNG ABDECK- TYP PROFIL STAND WIDER-
STREIFEN STANDS-
OBEN UND KLASSE
UNTEN

ROH- BAU-
DICHTE | STOFF-

KLASSE
kg/m3

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN
CW/UA125/40/2-20  2x 20 - - Flamtex A1 nach Statik < 625 zuldssig Al F90 AbP +GS

BRANDBEANSPRUCHUNG VON UNTEN ODER AUS DEM ZWISCHENDECKENBEREICH
CW/UA 125/40/20+20 1x 20 1x207" 12,52 Flamtex Al nach Statik < 625 >(2x50) ca.40¥ Al F90 AbP +GS

) Beplankung lose auflegen, Ldngs- und Querfugen stumpf stofken. Nachweise: F90: AbP P-SAC-02/I1I-896  GS GA-2017/106-Ap
2 Abdeckstreifen in 140 mm Breite auf Profilunterseite und auf Profiloberseite.
% Schmelzpunkt > 1.000 °C, z. B. Rockwool Termarock.

Weitere Details in der
technischen Broschire zur SD59




Wandanschlusse und Querschnitt SD59 Al

—— Massivwand | , UW-Profil Wandanschluss

CW—Pr?fiI

L
A

2 x CW-Profil !

Steg an Steg |
7 g g

Nageladbel, als Tragprofil 3
@>6x60mm, Blechschraube,
doppelreihig

[24,2x16mm,

L a<750mm |

iy
iy

W

LFIamtexAL d=2x20 mm
2. Plattenlage Schnellbauschraube TN,
> 3,9x55 mm
1. Plattenlage Schnellbauschraube TN,
>3,9x35 mm

Siniat Fugenspachtel
Trennstreifen L

<625 mm

i

SD59 FD WA20 - Anschluss an Massivwand; Tragprofil;
langs; F90 von ,unten allein”

Flamtex A1, d = 20 mm,
lose auf den Profilab-
deckstreifen auflegen

Nageldibel, @ > 6 x 60 mm,
doppelreihig

Schnellbauschraube TN,
>3,9x25 mm

CW-Profil
UW-Profil Wandanschluss

Steinwolle, d = 2 x 50 mm,
p>40 kg/ms3,
Schmelzpunkt > 1.000 °C

M Flamtex A1, d = 20 mm

Deckensysteme — Freitragende Unterdecken F90

Einfachstanderwand F 90
/ Flamtex A1,

d =20 mm,
auf Profilrickseite
UW-Profil
Schnellbauschraube FN,
>3,9x55 mm,
B doppelreihig, Einbindetiefe
in UK>10 mm

CW-Profil

! UW-Profil mit CW-Profil oben
durch nieten, verkrimpern oder
mit Blechschrauben verbinden

Schnellbauschraube TN,
>3,9x35 mm ®

MFlamtex Al,d =2x20 mm

2. Plattenlage Schnellbauschraube TN,
>3,9x55mm

1. Plattenlage Schnellbauschraube TN,
>3,9 x35 mm

Siniat Fugenspachtel

<200 mm L

SD59 FD WA17 - Anschluss an Metallstanderwand;
Tragprofil Iangs; F90 von ,unten allein”

Flamtex A1, d = 20 mm,
lose auf den Profilabdeck-
streifen auflegen

Siniat Fugenspachtel

auf den StoBkanten

Flamtex A1; d = 12,5 mm,
Abdeckstreifen 140 mm breit

2 x CW-Profil Steg an Steg
als Tragprofil

Steinwolle, d = 2 x 50 mm,
p >40 kg/m3,
Schmelzpunkt > 1.000 °C

Blechschraube,
>4,2x16 mm,

zugel.

Verankerungsmittel Aermis A, @ = 20 i

Flamtex A1, d = 12,5 mm
Abdeckstreifen 80 mm breit

Schnellbauschraube TN,
>3,9x25 mm

Schnellbauschraube TN,
>3,9x45 mm

Siniat Fugenspachtel
Trennstreifen

SD59 FD WA21 - Anschluss an Massivwand; Tragprofil 1dngs;
F90 von unten oder aus dem Zwischendeckenbereich

Schnellbauschraube TN,
>3,9x45 mm

Siniat Fugenspachtel

Flamtex A1, d = 12,5 mm

Abdeckstreifen 140 mm breit
Schnellbauschraube TN,
>3,9x25 mm

SD59 FD DTOS - Querschnitt Tragprofil; Plattenstof3;

F90 von unten oder aus dem

Zwischendeckenbereich
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30 Dachsysteme — Bekleidung von Trapezblechdachern, ohne Unterkonstruktion

SD64 A1 - BEKLEIDUNG VON TRAPEZBLECH-
DACHERN, OHNE UNTERKONSTRUKTION

Beplankung

m Flamtex Al,d=12,5/15/20 mm

® L3ngskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
m Schnellbauschraube TN/ TB

Unterkonstruktion
m Direkt am Trapezblech befestigt
B Alternativ abgehangte Konstruktion

Verspachteln
m Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

SD64 A1 - Direkt befestigte Bekleidung mit Flamtex Al

Anwendungen

Trapezblechdacher kbnnen mit Flamtex Al brandschutz- vorhandene Materialdicke des Trapezblechs muss
technisch ertUchtigt werden. Je nach den Anforderungen an > 0,75 mm betragen. Die (gesamt)statische Bemessung
den Feuerwiderstand kann Flamtex Al als ein- oder zweilagi- durch die Zusatzlast der Brandschutzbekleidung ist vor der
ge Bekleidung direkt am Trapezblech befestigt werden. Die Ausfuhrung vom zustandigen Fachplaner zu bewerten.

Direkt befestigte Deckenbekleidungen unter Trapezblechdachern, ohne Unterkonstruktion

BAUTEIL- PLATTEN- | PLATTEN- GEWICHT BEFESTIGUNG DAMMSTOFF FEUER- NACHWEIS
BEZEICHNUNG | DICKE TYP WIDER-

ROH- BAU- STANDS-

DICHTE | STOFF- | KLASSE

KLASSE
ca. kg/m2 kg/m3

0/20/1-20 1x20 Flamtex Al 19 direkt 650 zuldssig mind. B2 F30 AbP
0/25/2-12,5 2x125 Flamtex Al 23 direkt 500 2ul3ssig mind. B2 F30 GS
0/30/2-15 2x15 Flamtex Al 29 direkt 500 2uldssig mind. B2 F60 GS
0/40/2-20 2x20 Flamtex Al 37 direkt 500 2ul3ssig mind. B2 F90 GS
0/35/20+15 20+15 Flamtex Al 32 direkt 550 >100" 1552 Al F90 AbP

) Schmelzpunkt > 1.000 °C, Ddmmung auf dem Trapezblech. Nachweis: AbP P-SAC02/11I-893  GS GA-2017/103-Ap
2 z.B. Rockwool Durock.
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AnschlUsse und Plattenstolie SD64 Al

7/ e Dachaufbau__| |
V : V
iUD—ProfiI

il

Trapezblech,
t>0,75 mm

> 135 mm

| X

e A

Schnellbauschraube TN / TB i Flamtex A1,
i d =20 mm
Flamtex A1 d = 20 mm Schnellbau- Siniat Fugenspachtel
- schraube TN/ TB
zugel.
Verankerungselement
SD64 TZ WAO2 - Anschluss an Massivwand; ohne Unter- SD64 TZ PSO5 - Fliegender Stof ohne Unterkonstruktion;
konstruktion; F30 F30

—

(R— T
| |
{ Trapezblech :
! g g ! I i
3 : l Dammstoff, l
; AN\ : ] Schmelzpunkt ]
I Schnellbau- M Flamtex AT, | 1 = 71000C Trapezblech, i
schraube d =20+15mm : t>075mm |
TN/ TB Bewehrungs- ] ]
streifen i i
Dammstoff 1 | 1
Schmelzpunkt Siniat | [, |
>1.000°C Fugenspachtel i Schnellbau- i
Flamtex A1, d = 20 mm J \ sghfa%b,f#N/TB
Flamtex A1, / Flamtex A1, d = 15 mm Siniat Fugenspachtel
d=25mm Knagge 25 mm
J L \ Flamtex A1,
Klammer oder 1 T 150 mm breit,
Schraube ” a<1.000 mm
SD64 TZ STO2 - Anschluss an Stahltrager SD64 TZ PS04 - Querkantenstofls ohne Unterkonstruktion;

F90




32 Stutzen-und Tragersysteme — Bemessung von Bekleidungsdicken fur Stahlkonstruktionen

ST71-74 A1 - BEMESSUNG VON BEKLEIDUNGS-
DICKEN FUR STAHLKONSTRUKTIONEN

Beplankung

B Flamtex Al;d=12,5/15/20/25 mm
1-seitige Flanschbekleidung

2-,3-und 4-seitige Bekleidung

Als Form- und Frasteil erhaltlich

Eine Materialdicke fur Stitzen und Trager

Befestigung

B Schnellbauschrauben
(bei Metall-Unterkonstruktion)

m Klammern

B Platte in Platte: Flamtex Al Schraube oder
Universalschraube, z. B. SPAX®

Unterkonstruktion
m Knaggentechnik
B Metall-Unterkonstruktion

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

ST71-74 A1 - StahlstUtzen- und Stahltragerbekleidungen mit Flamtex Al

Allgemeine Hinweise Mindestdicken Flamtex Al abhdngig vom

_‘| H H o
Um sicherzustellen, dass sich Stahlbauteile bei Brandbe- U/A Wert < 355 m™ bei crit T max. 500 °C

anspruchung nicht Gber die kritische Temperatur crit T des U/A-WERT (m-') [ MINDESTDICKEN FLAMTEX A1 in mm
Stahltragers erwarmen, ist eine entsprechende Bekleidung FEUERWIDERSTANDSDAUER in Min.
erforderlich. Nach DIN 4102-2 liegt die kritische Stahltem-

peratur bei 500 °C. Die EN 13381-4 unterscheidet hingegen

verschiedene Bemessungstemperaturen von 350 °C bis <60 Tx15 BE 52
750 °C zur Bestimmung des Feuerwiderstands von tragenden <65 1x125 '
Bauteilen. ——
<70
— ] 1x20 15+ 20
In der nebenstehenden Tabelle sind analog zur DIN 4102-2 <75 X
die Werte fUr die kritische Temperatur von Stahl (500 °C) IPT %75
dargestellt. - 1%125 g —]
<90 12,5+25
_— — 1x25
: <95
Verhaltniswert U/Ain m <110 1x20 | 125+15  20+20
Die Bemessung richtet sich nach dem Verhaltnis von L —
beflammtem Umfang (U) zur erwdrmenden Querschnitts- <130 15+15 20+25
flache (A) als U/A-Wert in m™. Nach DIN EN 1993-1-2, Euro- <150 1125
code 3, wird dieser Wert auch als A_/V bezeichnet. - ' 1%x15
Der U/A-Wert 8ndert sich je nach 1-, 2-, 3- oder 4-seitiger <170
Bekleidung. <185 R
<225 15+ 20
<240
125+25 25+25
<280 1x20
_ 15+15
<285
<300
<320 20+20
] +
<330 125+20
<340 1x25 -
—— 20+25
<355 1x15 15+20

BEPLANKUNG 1-LAGIG 2-LAGIG
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Beispiele fur vereinfachte Ermittlungen der U/A-Werte (alternativ: A./V nach
DIN EN 1993-1-2, Eurocode 3)

KONSTRUKTIONSMERKMALE BRANDBEAN- KONSTRUKTIONSMERKMALE BRANDBEAN-
SPRUCHUNG SPRUCHUNG
b,hUND tincm - b,hUNDtincm
FLACHE A in cm? FLACHE A in cm?
Flachstahl Trager/Stutze
dseiti 200
- -seitig E— by
- t < - 2h+2(b +b)
= 4-seitig — 100
A *
1t 1t
Flansch M M

- L 200
4-seitig —_— Trager/Stutze
3 t
. 2b+2h
Flansch Al 4-seitig —— 100
Rl A*

Beton oder Mauerwerk
100

3-seitig
t
Trager/Stutze
< . 2b+2h
4-seitig ﬂ 4-seitig —A - 100
t , 1
Trager/Stutze
. 2b+2h ! *
4-seitig Y 100 AN,
3-seitig M 100
A*
o 2b+2h
4-seitig :
e 100
2h+b
Hohlprofil, Stitze (rechteckig) 3-seitig —A 1100
:n:ﬂ 4-seitig 100 1y
t
1t
Trager ‘
Hohlprofil, Stitze (rund) 3/ A //A‘
A E 2h+b
" 3 4-seiti 46 3-seitig — 100
9 +100 = A
b A 1t
Trager / Stutze
A‘EE 4-seitig 2b+2h 100
E A N 2h+b
b 3-seitig T -100
Trager /Stutze

4-seitig 2b+2h

>
|
L h |
S
o

*A =Summe der Querschnittsfldchen

&




34 Stutzen- und Tragersysteme — Stahlstitzen- und Stahltragerbekleidungen 3-seitig

ST71-74 A1 - STAHLSTUTZEN- UND
STAHLTRAGERBEKLEIDUNGEN 3-SEITIG

Beplankung

B Flamtex Al;d=12,5/15/20/25 mm

B Als Form- und Frasteil erhaltlich

B Eine Materialdicke fur Stitzen und Trager

Befestigung

B Schnellbauschrauben
(bei Metall-Unterkonstruktion)

B Klammern

B Platte in Platte: Flamtex A1 Schraube oder
Universalschraube, z. B. SPAX®

Unterkonstruktion
B Knaggentechnik
B Metall-Unterkonstruktion

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

ST71-74 A1 - StahlstUtzen- und Stahltragerbekleidungen mit Flamtex Al

Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — 3-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-

STANDS-| DICKE

DAUER

in Min.
Warmgewalzte N
schmale I-Trager 30 125 125 >
mit geneigten 60 12,5-20 SEB N12,5 5
Innenflachen

125 - AN AN

der Flansche %0 25-30 >Ed g 15 rq 125 >
ITrager INP) 120 15-375  EB— B —BEE—E N 275 BN ;| SER SEB

PO 180 325-%0 4 5 4 %0 w375 B —

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-
STANDS- | DICKE RSIR|a
DAUER | <|<|<
olalala
in Min. RIQIRIR
Warmgewalzte \
mittelbreite 30 125 7
ITréger mit 60 125-20 2 15 N5 N
Ip]nar::!lfllééeghen %0 15-30 >
der Flansche 120 20-375  BiM ) )E SEL) ) N 25 SEN
owmss. 0 » BB ' R >EE—E

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm.
35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm. 32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufihren.
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Bekleidungen fUr Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — 3-seitige Beflammung

FEUER-
WIDER-
STANDS-

DAUER

BEPLAN-

KUNGS-
DICKE

in Min.
Warmgewalzte

breite I-Trager 30
leichte 60
Ausfihrung
90
(IPBI) HEA
DIN 1025-3 120
180

125
125-15
125-25
20-30
35-45

BEPLAN-

KUNGS-
DICKE

FEUER-
WIDER-
STANDS-
DAUER
in Min.
Warmgewalzte 30
breite I-Trager
normale 60
Ausfuhrung
90
(IPBI) HEB
DIN 1025-2 120
180

125

125
125-20
15-30
325-45

2

((e]

P

o

(Vo)
12,5 >
B—E N
[ 25 | >SE} SEB SEE >
B —E >EX >
s R >

o

n

(o]

=

o

(Vo)
12,5 >
12,5 >
E SEB SEE >
E3 SEl—EX SEB N
45 [ 40 g 375 B 325 >

BEPLAN-

KUNGS-
DICKE

FEUER-
WIDER-
STANDS-
DAUER
in Min.

Warmgewalzte 30

breite |-Trager

verstarkte 60

Ausfihrung 90

(IPBv) HEM

DIN 1025-4 120
180

12,5
12,5
12,5
15-20

325

600 /650

VvV WV WV Vv WV

Beplankungsdicken: 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm. 35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm.
32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufihren.

W o

Flamtex Al, Formteil U-Schale

Tipp:

Auch als Formteilkonstruk-
tion mit 2 V-Frasungen
lieferbar. FUr die einfache,
schnellere und wirtschaft-
lichere Brandschutzbe-
kleidung fur StUtzen und
Trager mit Flamtex Al
Platten (ein- und zweilagig)
geeignet.

Hinweis:

Flamtex A1-Knagge in 25 mm
Dicke, 150 mm breite Strei-
fen, Abstand max. 1.000 mm
bei StUtzen (£ 666 mm bei
Tragern). Die Knaggen wer-
den zwischen die Flansche
befestigt.
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ST71-74 A1 - STAHLSTUTZEN- UND
STAHLTRAGERBEKLEIDUNGEN 3-SEITIG

Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1026 - 3-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-
WIDER- | KUNGS-
STANDS- | DICKE
DAUER

in Min.

Warmgewalzter

N
rundkantiger 30 125 7
U-Stahl mit 60 25-20 | Ed— 3 d12.5 >
geneigten 90 20-25 N N
Innenfladchen 2 4
der Flansche 120 215-325 >EX b4 275 >
(UNP) UPN 180 40-50 50 N 45 N\ N
DIN 1026-1 E2 > 7 4

FEUER- | BEPLAN-
WIDER- | KUNGS-
STANDS-| DICKE
DAUER

in Min.
Warmgewalzter

o
(oo}

N
rundkantiger U- 30 125 >
Stahl mit 60 125-20 g 15 | 412.5] >
parallelen _ N N
Innenflachen 0 20-25 ’m 4
der Flansche 120 275-35 vd 32,5 vd 30 vd 275 >
(UAP) UPE 180 40-50 50 d 45 > >
DIN 1026-2 (k] ’ ’ ’

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm.

40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm. 35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm.
32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufihren.

Stahltrdger- und Stahlflanschbekleidung 3-seitig ST74 Al

2//

\ Siniat

zugel.
Verankerungs-
mittel Fugenspachtel
Schnellbau-
schraube TN — Flamtex A1
-Tré Knagge
Urireger ] Flamtex A1

Trennstreifen
\ Siniat
Fugen-

Flamtex A1 ——— Flamtex A1 Schraube :
oder Universalschraube, >50 L Formteil StahI-J spachtel
2.B. SPAX® Flamtex A1 klammern 2ugel.
| <600 mm I Veranke-
) Langsfugen mit K 7 rungs-
Kantgnproﬁl Siniat Fugenspachtel mittel
bei Bedarf " verspachteln,
— falls erforderlich
| ™
ST74 ST OU12 - U-Tradgerbekleidung; Zuschnitte aus ST74 ST OUO7 - Flanschbekleidung, Formteile aus

Flamtex Al; dreiseitig; geschraubt Flamtex Al; geklammert
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StahlstUtzen- und Stahltragerbekleidungen 3-seitig ST72-74 Al

Trennstreifen
Siniat
Fugenspachtel

Knagge Flamtex A1

|

Stahlstutze

t—— Flamtex A1

j— Stahlklammern

| Kantenprofil

7“7 bei Bedarf

ST72 SP OU20 - Stahlstutzenbekleidung dreiseitig;
Zuschnitte aus Flamtex Al; einlagig; geklammert

W

i
Trennstreifen
Siniat

Fugenspachtel

Stahltrager
Knagge

Flamtex A1
Flamtex A1

Stahlklammern

Kantenprofil
bei Bedarf

ST74 ST OUO1 - Stahltragerbekleidung mit Zuschnitten aus

Flamtex Al; einlagig; geklammert

o

N

o o

Flamtex Al, Formteil U-Schale

Z

Trennstreifen
Siniat

Fugenspachtel
Stahlstiitze

<600 mm

Knagge

Flamtex A1

Formteil
Flamtex A1

Stahlklammern

| —— Klammerebene

Je nach Materialdicke

| koénnen Formteile

alternativ direkt stirnseitig
geklammert werden

ST72 SP OUOS5 - Stahlstutzenbekleidung dreiseitig; Form-
teile aus Flamtex Al; einlagig; geklammert

\_ Siniat
Fugenspachtel

| zugel. Verankerungs-
mittel

——L-Winkel 40/ 15 mm

< 1.000 mm

Stahltrager

Flamtex A1

Formteil
Flamtex A1

— Stutzen-Clip

— U-Profil
o=y Schnellbau-
| schraube TN

g

=W

ST73 ST MUO4 - Stahltragerbekleidung mit Formteilen aus
Flamtex Al; zweilagig; geschraubt

Tipp:

Auch als Formteilkonstruk-
tion mit 2 V-Frasungen
lieferbar. FUr die einfache,
schnellere und wirtschaft-
lichere Brandschutzbe-
kleidung fUr StUtzen und
Trager mit Flamtex Al
Platten (ein- und zweilagig)
geeignet.

Hinweis:

Flamtex A1-Knagge in 25 mm
Dicke, 150 mm breite Strei-
fen, Abstand max. 1.000 mm
bei Stutzen (< 666 mm bei
Trégern). Die Knaggen wer-
den zwischen die Flansche
befestigt.
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ST71-74 A1 - STAHLSTUTZEN- UND
STAHLTRAGERBEKLEIDUNGEN 4-SEITIG

Beplankung

B Flamtex Al;d=12,5/15/20/25 mm

B Als Form- und Frasteil erhaltlich

B Eine Materialdicke fur Stitzen und Trager

Befestigung

B Schnellbauschrauben
(bei Metall-Unterkonstruktion)

B Klammern

B Platte in Platte: Flamtex A1 Schraube oder
Universalschraube, z. B. SPAX®

Unterkonstruktion

B Knaggentechnik

B Metall-Unterkonstruktion
Verspachteln

B Pallas Fugenfuller
H Glatte Vliesoberflache

ST71-74 A1 - StahlstUtzen- und Stahltragerbekleidungen mit Flamtex Al

Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — 4-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-

STANDS- | DICKE

DAUER

in Min.

Warmgewalzte 30 125 ) 7
schmale I-Trager _ N N R
mit geneigten o 12920 m / / 7
Innenflachen der 90 125-325 v4 25 v4 20 SE g 12.5
sy 20 20-40 75| 35 3255 50 >EB—E—-B—
Trager (INP)
DIN 1025-1 180 325-50 - b 45 b 40 4375, o 35 [325

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-

STANDS- | DICKE ol I I S
DAUER | x| x| %
in Wi 3 JEHEE
in Min. ) R R R
Warmgewalzte 30 125 7
mittelbreite B N N N
MTrager mit 60 25-25 | E1E} >E o 12.5 >

parallelen 90 15-325 M \ \ va 15
Innenflachen 150 3540 >E8 SE}—EE SES 23275| 25 SRS

der Flansche

Trager IPE 180 375-50 - rd 45 2 0 |375 gued

DIN 1025-5

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm.
35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm. 32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufhren.
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Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1025 — 4-seitige Beflammung

FEUER-
I—vy—1 |WIDER-

STANDS-

DAUER
I

in Min.
Warmgewalzte 30
b(elteI-Trager 60
leichte
Ausfihrung 90
(IPBI) HEA 120
DIN 1025-3

180

BEPLAN-
KUNGS-
DICKE

PR 12,5 7
125-20 g 15 | SEH >
15-25 N 20 2 15 | >
20-325 SES >EE—E >
35-50 > B —EH B

FEUER-
I—vy—1 |WIDER-

STANDS-

DAUER
I

in Min.
Warmgewalzte 30
breite |-Trager 60
normale
Ausfihrung 90
(IPB) HEB 120
DIN 1025-2

180

BEPLAN-
KUNGS-
DICKE

125 )

7
25-15 E—E >
12,5-25 o 20 | SEB SEPE >
20-325 5275, S 25 >EX >
325-50 2 40 >EHR >SE B —

BEPLAN-
KUNGS-
DICKE

FEUER-
WIDER-
STANDS-
DAUER
in Min.
Warmgewalzte 30
breltg I-Trager 60
verstarkte
Ausfihrung 90
DIN 1025-4
180

125 12,5 N
125 12,5 >
125-15 g 12.5 >
15-25 SEE >
s25- 315 E——>E 8 >

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm.
35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm. 32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufuhren.

LM

Tipp:

Auch als Formteilkonstruk-
tion mit 2 V-Frasungen
lieferbar. FUr die einfache,
schnellere und wirtschaft-
lichere Brandschutzbe-
kleidung fur StUtzen und
Trager mit Flamtex Al
Platten (ein- und zweilagig)
geeignet.

Flamtex Al, Formteil U-Schale

Hinweis:

Flamtex A1-Knagge in 25 mm
Dicke, 150 mm breite Strei-
fen, Abstand max. 1.000 mm
bei Stutzen (< 666 mm bei
Tragern). Die Knaggen wer-
den zwischen die Flansche
befestigt.
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ST71-74 A1 - STAHLSTUTZEN- UND
STAHLTRAGERBEKLEIDUNGEN 4-SEITIG

Bekleidungen fur Stahlquerschnitte nach DIN 1026 - 4-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-

STANDS- | DICKE

DAUER

in Min.
Warmgewalzter, 30 125 12,5 >
rundkantiger B o - a
U-Stahl mit 20 125-20 e 15 | N 12,5 S
geneigten 90 20-25 / N
Innenfladchen N N <

120 30-35 35 32,5 30
der Flansche - 7| 7 >
(UNP)UPN 180 45-50 N 45 N
DIN 1026-1

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-
STANDS- | DICKE

DAUER

in Min. b
Warmgewsalzter, 30 12,5 >
U-Stahl mit B N S S
parallelen o0 125-20 SEE—EE >
Innenflachen 90 20-30 ) )m
der Flansche 120 30-375 375 SEB N32,5 SER) N
(UAP) UPE
DIN 1026-2 180 45-50 >EB >

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm.

40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm. 35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm.
32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufuhren.

Stahlstutzen- und Stahlflanschbekleidung ST74 Al

Knagge
Flamtex A1,
U-Trager &= 25 i
Flamtex A1 B —— Stahlklammern
_ Flamtex A1 Fugenspachtel
—— Stahltrager
Kantenprofil | —— Flamtex A1
bei Bedarf Stahlklammern

I | - Setzbolzen mit Rondelle

JML bzw. Unterlegscheibe
ST72 SP OU10 - U-Stahlstutzenbekleidung mit Zuschnitten  ST74 STOU17 - Stahlflanschbekleidung; Zuschnitte aus
aus Flamtex A1; vierseitig; geklammert Flamtex Al; zweilagig; gesetzt und geklammert
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StahlstUtzen- und Stahltragerbekleidungen 4-seitig ST71-72 Al

sy
]

Schnellbau-
schraube TN

Stahlstltze

<600 mm

Formteil
Flamtex A1

Stutzen-Clip

U-Profil

)
)il
|

<600 mm

ST71 SP MUO8 - Bekleidung 4-seitig; Formteile aus
Flamtex Al; einlagig; geschraubt

I

E [ I ]
Stahlstttze
Flamtex A1

| Formteil

Flamtex A1

1 [ || Dt Stahlklammern

[T 1T

ST72 SP OUO4 - Bekleidung 4-seitig; Formteile aus
Flamtex Al; zweilagig; geklammert

41

zugel.

Verankerungsmittel
\ Stahlwinkel

40/ 15 mm

Siniat

|

Fugen-
spachtel

Schnellbau-
schraube TN

1

Knagge
— Flamtex A1,

d=25mm
—— Flamtex A1

Stahlstutze

Flamtex A1 Schraube
oder Universalschraube,
z.B. SPAX®

7

Langsfugen mit
Siniat Fugenspachtel
|~ verspachteln,

| falls erforderlich

L

—\__ Kantenprofil

bei Bedarf

ST72 SP OU17 - Bekleidung 4-seitig; Zuschnitte aus
Flamtex Al; einlagig; geschraubt

Kantenprofil
bei Bedarf

Flamtex A1 Schraube

oder Universalschraube,
z.B. SPAX®

Knagge

Flamtex A1,
d =25mm

Flamtex A1

Stahlstltze

1

f—

Langsfugen mit
Siniat Fugenspachtel
verspachteln,

falls erforderlich

ST72 SP OU10 - Bekleidung 4-seitig; Zuschnitte aus
Flamtex Al; einlagig; geschraubt
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ST71-74 A1 - GESCHLOSSENE
STAHLHOHLPROFILE 4-SEITIG

Beplankung
B Flamtex Al;d=12,5/15/20/25 mm
B Als Form- und Frasteil erhaltlich

Befestigung

B Klammern

B Flamtex Al Schraube oder Universalschraube,
z.B. SPAX®

Unterkonstruktion
B Keine Unterkonstruktion erforderlich

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
m Glatte Vliesoberflache

Stahlhohlprofil-Wanddicken
B Quadratisch ab 3,2 mm
B Rechteckig ab 2,9 mm

E Rundab 4,0 mm

ST71-74 A1 - Bekleidung von geschlossenen Stahlhohlprofilen mit Flamtex Al

Anwendungen

seitig geklammert oder verschraubt werden. Die Bemessung
FUr Standardhohlprofile mit tragender Funktion kann die der Flamtex A1 Plattendicke gilt bei 4-seitiger Beanspru-
brandschutztechnische Ertuchtigung mit Flamtex Al ohne chung. Ein vollfldchiges Spachteln der Bekleidung mit Siniat
Unterkonstruktion erfolgen. Zur einfacheren Montage koén- Spachtelmassen ist aus brandschutztechnischer Sicht nicht

nen die Bekleidungen mit Pallas Ansetzgips fixiert und stirn-  erforderlich.

Bekleidungsdicken fur geschlossene Stahlprofile nach DIN 10210 — 4-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-

WIDER- | KUNGS-
STANDS- | DICKE
DAUER
in Min,
Hohlprofile N
quadratisch 30 125 — 4
nach DIN10210 60 15-20 o 15 |
0der EN10219 ¢ 5-125 DY SER SED N
120 32.5-40 o 37,5 ) SEE g 325

180 50 S

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm. 37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm.
35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm. 32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm. 27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm.
Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufihren.
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Bekleidungsdicken fur geschlossene Stahlprofile nach DIN 10210 - 4-seitige Beflammung

FEUER- | BEPLAN-
WIDER- | KUNGS-

M M

STANDS- | DICKE o B S |22 w w|9le|e clele|e

oAUER HEHEHEHEE HEHE HEHHEE
s|lsl2l2ls]|5]s]2 s|s|g|2 s|lsls|s

in Min. elvlR Slu| QR SIQIKR|R =2 I S

Hohlprofile N

_ 15 [12,5

rechteckig 30 2s-15 [ -
nach DIN10210 60 125-25 2 15 | g 12.5]
oder EN 10219 90 20-35 N 30 SES SEN
120 30-45 R} o 37,5, >EE 325 SER

180 45-50 - ST

FEUER- | BEPLAN-
WIDER- | KUNGS-
STANDS- | DICKE
DAUER

in Min.

101,6/6,3

Hohlprofile

. 15 1125
kreisférmig 30 125-15

nach DIN 10210 60 15-25 SE g 15 |
oder EN 10219 90 2535 SER SES

120 30-45  E—EIES SES 4325
180 45-50 - - -

Beplankungsdicken: 50 mm zweilagig: 25 mm+25 mm. 45 mm zweilagig: 20 mm+25 mm. 40 mm zweilagig: 20 mm+20 mm.
37,5 mm zweilagig: 12,5 mm+25 mm. 35 mm zweilagig: 15 mm+20 mm. 32,5 mm zweilagig: 12,5 mm+20 mm. 30 mm zweilagig: 15 mm+15 mm.
27,5 mm zweilagig: 12,5 mm+15 mm. Die Beplankungsdicken 25 mm, 20 mm, 15 mm und 12,5 mm sind einlagig auszufthren.

YV WV

??\/ Vv

Stahlhohlprofilbekleidungen mit Formteilen und Zuschnitten ST72

— — Kantenprofil i gl

| | bei Bedarf = :“/ bei Bedarf

N Stahlklammern, B
1,8x 12,8 x50,9 mm
alternativ Flamtex A1
Schraube oder Univer-
salschraube, z.B. SPAX®

Flamtex A1 Schraube
\ oder Universalschraube,

z.B. SPAX® alternativ

Stahlklammern, z.B.

Hohlprofil rund 1,8x 12,8 x 50,9 mm

Flamtex A1

Hohlprofil eckig ]

Langsfugen mit
Siniat Fugenspachtel
verspachteln,

falls erforderlich

Formteil aus
Flamtex A1

Flamtex A1 Schraube

oder Universalschraube, Stahlklammern,

L& | L} J z.B. SPAX® alternativ L1 1,8%x12,8x50,9 mm
H Stahlklammern, z.B. alternativ Flamtex A1
LA 2 1,8x 12,8 x50,9 mm | Ll Schraube oder Univer-
salschraube, z.B. SPAX®
ST72 SP OU11 - Stahlhohlprofilbekleidung; 4-seitig; ST72 SP OU20 - Stahlhohlprofilbekleidung; 4-seitig;

Zuschnitte aus Flamtex Al; einlagig; geklammert / geschraubt Formteile aus Flamtex Al; einlagig; geklammert / geschraubt

Tipp: Hinweis:

Auch als Formteilkonstruktion mit Zur einfachen Montage Siniat An-

V-Frasungen lieferbar. FUr die ein- setzbinder oder Spachelmasse zum

fache, schnellere und wirtschaftlichere Fixieren der Platten am Stahlhohlprofil

Brandschutzbekleidung fur Stutzen verwenden und stirnseitig klammern
@ und Trager mit Flamtex Al Platten oder mit Flamtex A1 Schraube oder Uni-

(ein- und zweilagig) geeignet. versalschraube, z. B. SPAX®, verbinden.

Flamtex A1, Formteil L-Winkel
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SK91-92 A1 - KABELKANALE 4-SEITIG

SK91 A1 - Kabelkanale mit Flamtex Al

Anwendungen

Kabelkanale werden von der Bestandsdecke abgehangt,
liegen auf Wandkonsolen auf bzw. werden direkt an Massiv-
wanden oder -decken befestigt. E-Kanale, d. h. Kabelkanale
zum Funktionserhalt elektrischer Leitungen, dienen dem
zuverlassigen Brandschutz fur die Gebaudetechnik und
eignen sich z. B. ideal fUr Notstrom- oder Brandmeldean-

Beplankung
H Flamtex Al; d =20 mm

Befestigung

B Stahldrahtklammern nach DIN 18182-2

B Zugelassene Verankerungsmittel bzw.
Befestigungsmittel nach DIN EN 14566

Unterkonstruktion
B Tragschienen, Gewindestdbe (nach Statik)
B Plattenstreifen als StoRhinterlegung

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

lagen. I-Kanale sind Installationskanadle, bei denen der Brand
im Kanal bleibt und dienen z. B. der Freihaltung von Flucht-
und Rettungswegen. Siniat Kabelkanale kdnnen mit festem,
aber auch mit losem Deckel fur eine spatere Nachbelegung
der Kabeltrasse ausgebildet werden.

E OOOOO
“ E-Kanale
FEUERWIDERSTANDS- ABMESSUNGEN DER KABELKANALE PLATTEN- PLATTEN- STUTZWEITE DER AB- KABELPRITSCHE | NACHWEIS
KLASSE DICKE TYP HANGEKONSTRUKTION | ERFORDERLICH
MIN. (b x h) mm MAX. (b x h) mm mm MAX. mm

E30 100 x 100 600 x 300 1x20 Flamtex AT~ 1.200 nein AbP

E60 100 x 100 600 x 300 2x20 Flamtex AT~ 1.200 nein AbP

E90 600 x 300 2x20 Flamtex AT 1.200 nein AbP
Nachweis: AbP  E 30, E 60 und E 90: P-SAC02/111-903

I OOOOQ

I-Kanale
FEUERWIDERSTANDS- ABMESSUNGEN DER KABELKANALE PLATTEN- | PLATTEN- | STUTZWEITE DER AB- KABELPRITSCHE | NACHWEIS

KLASSE DICKE
MAX. (b x h) mm mm

2x20

MIN. (b x h) mm
190 1.000 x 500

TYP HANGEKONSTRUKTION | ERFORDERLICH

MAX. mm

Flamtex AT~ 1.200 ja AbP

Nachweis: AbP 190: P-MPA-E-19-001



SK91-92 AT

Kabelkanadle 4-seitig

2 - 2

— Gewindestab

i Flamtex A1

AN

i b

)

Installationsebene

Rohre/Leitungen

1t 1
i |
i |
i |
i |
i |
i |
i |
) | |
|1 |
i |
Il |

/.

Wand

<300 mm

Kabelkanal, einlagige Ausfuhrung mit Flamtex Al

S
>~\ = =
;_r#—; ' A i ;—‘%i—;
i i V4 i i
\ Flamtex A1 Tragschiene
o Dammstoff,
Schmelzpunkt > 1.000 °C
Massive Wand
d>100 mm
Kabelkanal Flamtex AT, Kabelkanal Flamtex A1, Wanddurchfuhrung;
durchfuhrung Schnitt (vertikal)
StoBabdeckung
Kabelkanal, einlagige AusfUhrung mit Flamtex Al und Stofkabdeckung
Variante 1 = Variante 2 i
loser Deckel T o ZOE | StoBabdeckung
H [ Flamtex Al
[ I | l—l D
fester Deckel L L [ >100mm | | | Flamtex A1
i WIS Kabelkanal
I ¥ - ‘ L
Lastabtragung 0 || StoBabdeckung, ) i
und innenliegende . 1T geklammert Vel - '] stoBabdeckun
StoBabdeckung ' 20 M T Flamtex Al 9
Flamtex A1. i 11 Flamtex AT, BES
>20x 100 mm; i d=20mm B Flamtex A1
. =100 mm
\ Kabelrinne Kabelkanal
I I I Stahldraht- Variante 4 y —
i I i MEmar StoBabdeckung
20 | Flamtex A1
| <600 mm |

[ Flamtex A1
>40 mmi 7H7 | | Kabelkanal

Kabelkanal, Deckelvarianten 2 - 4

45
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SK111 A1 - RAUMSYSTEM F90

Beplankung

B Flamtex Al: d =20

B L3angskante (HRAK)

B Querkante (SKF) werkseitig vorgefast

Befestigung
B Schnellbauschrauben TN und TB
B Super TEKS-Schraube

Unterkonstruktion

B Siniat Raumsystem Weitspanntrager-
und Stutzenprofile

m CW100-und UW 100-Profile

Tragwerk
B Spannweiten bis 8 m
B Verkehrslast bis 2,5 kN/m?

Verspachteln
B Pallas Fugenfuller
B Glatte Vliesoberflache

SK111 A1 - Raumsystem mit Flamtex Al

Anwendungen

Freistehende Raume mit Brandschutzanforderungen in Decken und einer méglichen Verkehrslast bis 2,5 kN/m?2,
Bestandsgebauden lassen sich einfach mit dem Raum- Schallschutzanforderungen liegen bei der Standardaus-
system mit Flamtex Al realisieren. fuhrung bei bis zu 45 dB Luftschall (DHT'W) und 61 dB Tritt-

schall (L, ). Hohere Schallwerte sind moglich.
Die maximale Raumsystemhdhe betragt 4 m. Spannweiten
sind bis ca. 8 m moglich — auch mit zusatzlich abgehangten

Decken- und Wandaufbauten Raumsysteme mit Flamtex Al

WANDDICKE WEITSPANN- PLATTEN- DECKENAUFBAU WANDAUFBAU FEUER- NACHWEIS
TRAGERPROFIL | TYP WIDER-
STANDS-
KLASSE

OBERSEITE | UNTERSEITE | AUSSENSEITE | INNENSEITE

180 nach Statik Flamtex Al 2x20* 2x20 2x20 2 x20 2uldssig F90 GS

Brandschutztechnische Beurteilung: G5 GA-2017/066-Ap
*Ausfihrung mit 2 x 20 mm nicht begehbar. Begehbar mit > 22 mm OSB/3-Platte + 20 mm Flamtex Al.
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Blechschraube . . «
>4,2x13 mm Siniat Raumsystem Weitspanntrager CW-Profil
mllg FlscEkop; Siniat Raumsystem U-Profil UW-Profile
selbstoonren /* Flamtex A1 OSB/3-Platte = 22 mm - vasdhEu o
i etail ,A"
Kantenprofil — ¢= I 0 oder vernietet
bei Bedarf L / ] '
| —— UA-Profil

o
n

\i

Siniat
Raumsystem
C-Stutze
oben
justierbar

k Flamtex A1 J

Schnellbauschraube TB
Siniat Fugenspachtel

\ Trennstreifen
Siniat UW-Profil

Super TEKS-Schraube
N p

6,3 x 19 mm
selbstbohrend
—+—— Flamtex A1
Siniat Raumsystem Detail ,8
SR-Verbinder il
Siniat Raumsystem —— UA-Profi
Cstutze UW-Profile
[—— Schnellbauschraube TB verschraubt
S oder vernietet

— CW-Profil

Wand-Decken-Anschluss F90; begehbar; Breite der Wandoffnung > 575 mm < 1.250 mm

Eckausbildung (Vertikalschnitt)

Sss =

QDD@D

@ = ==

Kabelabschottung PROMASTOP® Kombi-
schott Modulstein; Feuerwiderstandsklasse S 90

Kabelabschottung PROMASTOP® Kombi-
schott 90 Typ E; Feuerwiderstandsklasse S 90
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Klassifizierte Abschottungen mit Flamtex AT

nichtbrennbare brennbare
Rohrleitung Rohrleitung
nichtbrennbares @ =160 mm it Abschottung
Elektro Rohr @ < 160 mm
& (z. 8. Heizung) Flamtex A1
Flamtex A1 0OSB/3-Platte = 22 mm

[ f [
] 7] |
| U |
1111 [T
| —— ? i 1
] i
| |
o BEE ™ PE b= =l e ™ ™ Stahlwinkel 1
| | —— Flamtex A1 :
i Schnell- ‘
: bauschraube TB !
? \ |
1  — e )\ i
_ 4 | |
| \ |
| |
. ¥ \ 1
I I

Schnell- B Rohrschott \ Siniat Raumsystem

bauschraube TB U-Profil

Flamtex A1 - Siniat Raumsystem

Weitspanntrager
Siniat Fugenspachtel P c

SK111 RS DSO1 - Abschottung und LeitungsdurchfUhrungen durch begehbare Raumsystemdecke mit Flamtex AT,
Prinzipdarstellung in Anlehnung an den Kommentar zur MLAR (Erleichterung nach Abschnitt 4.3)

Klassifizierte Abschottungen Hinweis

FUr den Einbau klassifizierter Abschottungen in Decken Insbesondere weiche Abschottungen in Decken mUssen ge-
von F90 Raumsystemen empfiehlt sich zunadchst eine gen Belastungen wie z. B. Betreten sicher geschutzt sein. Je
Auslaibung nach Angaben des Schottherstellers (abZ, nach zu erwartender Belastung der Raumsystemdecke sind
abP bzw. abG beachten). Das Schott kann mit bekleideten neben ausreichend bemessenen Auswechselungen bzw.
Stahlwinkeln fur den Einbau gesichert werden. Dieser Einbaurahmen ggf. weitere Schutzmalknahmen gegen das
Lésungsvorschlag stellt eine Ausfuhrung in Anlehnung an Betreten des Schotts vorzunehmen.

den Kommentar zur MLAR dar. Die Erleichterungen nach
MLAR sind vor Ausfuhrung mit dem zustandigen Brand-
schutzsachverstandigen abzustimmen.

Alternativ empfiehlt sich der Einbau von Kombiweich-
schotts. Eine brandschutztechnische Vermaértelung bzw.
der Verschluss des Restquerschnitts muss in Anlehnung an
die jeweiligen Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen (abZ) bzw. der allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisse (abP) bzw. Bauartgenehmigung (abG) ausge-
fuhrt werden.




Glaselemente F90 sind bis 3.000 mm x 1.450 mm (HxB) maéglich.

Brandschutzverglasungen im Raumsystem mit Flamtex Al

o |

Al !

.

)

i

i

|

|

i

#(E #

|

€ |

o i

) i

o |

) —

\Y i

i

i

|

i

| i
! I
d i
1 o 1
i Al [

i

LS625 mm{£625 mm[£625 mmLS625 mm{
1 1 1 1 1

unbegrenzt

* max. ScheibenmaB (b x h) < 1.450 x 3.000 mm

Wandansicht und Abmessungen

Raumsysteme

Schnellbauschraube TN ca. 5 mm
Siniat CW-Profile 25 mm ’ 25 mm
geschachtelt =~ 18 mm
Flamtex A1 2 T
| 1
T

' optionale Abdeckung aus
Holz, Metall oder Kunststoff,
alternativ Putz oder Tapete

PROMATECT®-H-Streifen,
d=25mm

PROMAGLAS® F1-90

Verglasung; Wandanschluss mit PROMAGLAS® F1

49
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Noch Fragen?

Finden Sie Ihren richtigen Ansprechpartner
unter www.siniat.de/kontakt

Benotigen Sie Formteile?

Vertrieb Designprodukte /Formteilservice

Mo. bis Do. 8.00 -17.00 Uhr
Fr. 8.00 - 14.00 Uhr

T +49 2102 493-344
E formteilservice@siniat.com

Die Inhalte und Angaben dieser Broschire wurden nach bestem Wissen
erarbeitet und entsprechen dem aktuellen Stand der Entwicklung:
technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils glltige Fassung
(Stand: Monat Jahr). Die ausgewiesenen Eigenschaften der Siniat Systeme
basieren auf dem Einsatz der in dieser Broschire empfohlenen Produkte
und Komponenten. Verbrauchs-, Mengen- und Ausfihrungsangaben sind
Erfahrungswerte. Abweichende Gegebenheiten und Einzelfalle sind nicht
berUcksichtigt, so dass eine Gewahrleistung und Haftung nicht Ubernommen
wird. Anderungen vorbehalten. Keine Haftung fur Druckfehler.

S-161/5.000/08.2020

Stand: August 2020
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