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INNOVATIVE PRODUKTE UND

Siniat 03

KONSTRUKTIONEN VON SINIAT

SINIAT IST EINE JUNGE MARKE MIT TRADITION. ALS UNTERNEHMEN DER
INTERNATIONAL TATIGEN ETEX-GRUPPE MIT SITZ IN BRUSSEL ENTWICKELN WIR UNS
UND UNSER LEISTUNGSANGEBOT PERMANENT WEITER. FUNDIERTES WISSEN UND
JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG MACHEN SINIAT ZUM VERSIERTEN SPEZIALISTEN
UND TECHNISCHEN EXPERTEN IM TROCKENBAU.

Plattentypen nach DIN EN 520 / DIN EN 14190 und

Siniat - Technischer Experte im
Trockenbau

Zukunftsweisende Innovationen sind
ein wesentlicher Bestandteil unserer
Unternehmensstrategie. In unserem
hochmodernen technischen Ent-
wicklungszentrum ITC in Avignon
entwickeln wir neue Produkte und
Loésungen fur steigende technische
Anforderungen. Um diesen gerecht zu
werden, verbessern wir stetig die Leis-
tungsfahigkeit und Wirtschaftlichkeit
von innovativen Trockenbauprodukten
und -konstruktionen.

Ein Hauptschwerpunkt unserer Ent-
wicklungstatigkeit liegt im Bereich
des Brandschutzes. Die Flamtex Al ist
eine neu entwickelte Al-Platte (nicht-
brennbar nach DIN EN 13501-1) fur
hochwertige Brandschutzlésungen im
Trockenbau.

Metallstanderwande
SW13 und SW14

Auf die richtige Wand kommt es an.
Variable Raumaufteilungen lassen
sich kostengunstig, wirtschaftlich und
schnell durch leichte Doppelstander-
wande realisieren.

Doppelstanderwande eignen sich her-
vorragend als Wohnungstrennwande
mit hohen Schallschutzanforderungen.
Installationswande finden dort ihre An-
wendung, wo im Wandhohlraum Platz
fur sanitartechnische Installationen
bendtigt wird.

Plattenarten nach DIN 18180

Seit Oktober 2006 werden die Kurzbe-
zeichnungen fUr Arten von Gipsplatten
in der DIN 18180 zusatzlich durch
Kurzbezeichnungen fur Plattentypen
nach DIN EN 520 erganzt. In dieser
europaischen Produktnorm werden
den Gipsplatten — abhangig von ihren
Eigenschaften — unterschiedliche Typ-
bezeichnungen zugeordnet.

B Typ A: Standard Gipsplatte

m Typ D: Gipsplatte mit definierter
Dichte

m Typ F: Gipsplatte mit verbessertem
Gefugezusammenhalt bei hohen
Temperaturen

B Typ H: Gipsplatte mit reduzierter
Wasseraufnahmefahigkeit (H1, H2
und H3)

B Typ I: Gipsplatte mit erhdhter Ober-
flachenharte

B Typ P: Putztragerplatte

B Typ R: Gipsplatte mit erhodhter
(Biegezug-) Festigkeit

B Typ E: Gipsplatte fur die Beplan-
kung von Aulkenwandelementen

Erfullt eine Platte mehrere dieser
Eigenschaften, so setzt sich deren
Kurzbezeichnung aus mehreren Typ-
bezeichungen zusammen.

DIN Bezeichnungen und nationale An-
forderungen werden in der Restnorm
DIN 18180: ,Gipsplatten — Arten und
Anforderungen” geregelt und behalten
weiter ihre nationale Gultigkeit.

Die Grundplatten kénnen zusatzlich
einer Weiterbearbeitung unterzogen
oder zu Verbundplatten verarbeitet

werden.

Gipsplatten aus der Weiterbearbeitung
nach DIN EN 14190:

LaCoustic

LaHydro Akustik
LaPlura Bodenelement
LaProtect

LaWall

SINIAT
GIPSPLATTEN

KURZBEZEICHNUNG

LaGyp A GKB
H2 GKBI
LaFlamm dB/LaFlamm  DF GKF
DFH2 GKEFI
LaMassiv DF GKF
DFH2 GKFI
Lalegra A GKB
H2 GKBI
LaShop A GKB
H2 GKBI
DF GKF
LaDeko A GKB
DF GKF
LaCurve D -
LaPlura Classic DEFHIIR GKFI
LaPlura deko DEFH1IR GKFI
LaPlura Ausbauplatte DFHTIR GKFI
LaPlura Bodenplatte DFHTIR GKFI

Gipsplatten als Verbundelemente zur
Warme- und Schalldd@mmung nach
DIN EN 13950:

m LaCombi

Faserverstarkte Platten mit Vlies-
armierung nach DIN EN 15283-1:

B Typ GM-FH1I: LaHydro (AbZ Z-9.1-745)
B Typ GM-FH2: Flamtex A1l



04 Konsollasten

KONSOLLASTEN FUR METALL:
STANDERWANDE - SW13-14

Metallstanderwadnde SW13-14

Nach DIN 4103-1 sowie gutachterlicher Stellungnahme
GS 3.2/14/182-1A durfen Konsollasten € 0,7 kN/m Wand-
lange an jeder beliebigen Stelle der Metall-Standerwand
befestigt werden, wenn ihre vertikale Wirkungslinie
nicht mehr als 0,3 m vor der Wandoberflache verlduft.
Die Beplankungsstarke muss hierbei gemaf DIN 18183
mindestens 18 mm betragen.

Ist die Beplankungsstarke geringer als 18 mm, betragt die
zuldssige Konsollast max. 0,4 kN/m.

Bei Doppelstanderwanden und Installationswanden mussen
die Stander kraftschlUssig miteinander verbunden werden.

Zur Befestigung von Hangeschranken, Bucherregalen
und anderen Gegenstanden stehen spezielle Spreiz- und
Hohlraumdubel zur Verfugung.

Konsollasten > 0,7 kN/m bis £ 1,5 kN/m Wandlange

(z. B. Hdnge-WCs, Waschtische oder Boiler) mUssen Uber
besondere Konstruktionsteile (z. B. UA-Profile, Traversen
oder Tragstadnder) in die Unterkonstruktion bzw. die an-
grenzenden Bauteile eingeleitet werden.

Lasten Uber 1,5 kN/m sind gemaf DIN 4103-1 statisch
nachzuweisen (DIN 4103-1, Ermittlung der Biegegrenz-
tragfahigkeit).

Diese Regeln gelten fur alle Wande nach DIN 18183
und dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis
P-SAC-02/111-681A.

Im Wandhohlraum integrierte Traversen aus Holzwerk-
stoffen zur Befestigung wandhangender Lasten be-
eintrachtigen die Feuerwiderstandsdauer der Wandkon
struktion nicht. Gegebenenfalls dndert sich die Baustoff-
klassifizierung der Wand (z. B. von F S0-A nach F 90-AB).

Doppelstanderwande, SW13 ohne
kraftschlUssig verbundene Stadnder

Gemaf DIN 4103-1 sowie der gutachterlichen Stellung-
nahme GS 3.2/14-390-1 (fur Schachtwande mit Metall-UK)
durfen Konsollasten € 0,4 kN/m Wandlange an jeder
beliebigen Stelle der Metallstanderwand befestigt
werden, wenn ihre vertikale Wirkungslinie nicht mehr

als 0,3 m vor der Wandoberfldche verlauft.

Bei Vorsatzschalen mit Beplankungsdicken > 18 mm
durfen gemar’ Merkblatt Nr. 8 der IGG erhohte Konsol-
lasten von 0,7 kN/m angesetzt werden.

Konsollasten > 0,7 kN/m bis < 1,5 kN/m Wandl&dnge
(z. B. Hdnge-WCs, Waschtische oder Boiler) mussen
Uber besondere Konstruktionsteile (z. B. UA-Profile,
Traversen oder Tragstander) in die Unterkonstruktion
bzw. die angrenzenden Bauteile eingeleitet werden.

Lasten Uber 1,5 kN/m sind gemaf DIN 4103-1 statisch
nachzuweisen (DIN 4103-1, Ermittlung der Biegegrenz-
tragfahigkeit).

Diese Regeln gelten fur Doppelstanderwande ohne kraft-
schlUssig verbundene Stander gemaRk AbP P-SAC-02/I11-
681A (SW13).

Im Wandhohlraum integrierte Traversen aus Holzwerk-
stoffen beeintrachtigen die Feuerwiderstandsdauer

der Wandkonstruktion nicht. Gegebenenfalls andert sich
die Baustoffklassifizierung der Wand (z. B. von F 90-A
nach F 90-AB).

CW-PROFILE UA-PROFILE + TRAVERSE SONDERKONSTRUKTIONEN
ODER TRAGSTANDER
LEICHTE KONSOLLASTEN MITTLERE KONSOLLASTEN SCHWERE KONSOLLASTEN SONSTIGE LASTEN
kN/m <04 >04<07 >07¢<15 >15
kg/m? <40 >40<70 >70<150 > 150
SWH11, 12, 14 einlagige Beplankung ein- oder zweilagige Beplankung  doppellagige Beplankung Besondere Malknahmen
Plattendicke <12,5mm >18 mm >2x12,5mm erforderlich

SWH13, 32, 44 doppellagige Beplankung

2%12,5mm

kN oder kg pro Meter Wandlange.
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Lasten an Wanden Beispiel: Konsollasten < 0,4 kN/m

Die nebenstehenden Grafiken
zeigen anhand eines Beispiels
wie hoch die maximal zuldssigen
Konsollasten sein durfen.

A= 120
Beispiel: % L1
1. Schranktiefe 60 cm (maximal) @ § ®» 100 S
2. Schrankbreite 100 cm =1m S| = o S
3. zulassiges Schrankgewicht D@ = k< =~ |
IS =] N >
% % 80 S ~ ~
B Schrankgewicht =40 kg g %9 70 ~ >~
Belastung je m Wandflache: s ~ o+ S T
40 kg F- 5 60 i~ S~
—=—2— =40 kg/m = 0,4 kN/m ol 2 ~ ~l z
1m < 3 50 ‘\ \\ 120 £
a 0 ~ =
m Vertikale Wirkungslinie: & = 04 ~— \IDIOO g
0.6 m € R 5 — 80 2
—5—=03m 2 2 T T S
) 7 g 5 - 60 £
ks B 0 &
o
m Konsolmoment: o 10 1
0.4 kN/m - 0,3 = 0,12 kN/m + @)
10 20 30 40 50 60
B Befestigungsmittel: 2 Stuck Schranktiefe in cm
40 kg : 2 =20 kg pro Befesti-
gungsmittel

Zulassige Konsollasten fur Metallstanderwande SW13-14 mit 22 x 12,5 mm

Bei der Verwendung von DUbeln Siniat Gipsplatten

sind die zulassigen Belastungen
je Befestigungsmittel sowie die
Einbauvorschriften der jewei-

ligen Dubelhersteller zu berick- Beispiel: Konsollasten > 0,4 kN/m < 0,7 kN/m
sichtigen.
g
(2]
éé’% 120 - ny
88a 110 — =
g 3 ~ ~
7~ w 100 = ~—
£ o ~ s
2 ~— T~ | Y o
g 3 \\ \\
£ 70( - 100
5 60 = 2 £
= g’n —~— B <
== =3
S| R 3 e £
2 3 40 &
8 E 20
jo3
o
[e\}
J

10 20 30 40

Schranktiefe in cm

Zulassige Konsollasten fur Metallstanderwande SW13-14 mit 2 2 x 12,5 mm
Siniat Gipsplatten beplankt
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Exzentrizitat mit DUbelbelastbarkeit

Die Exzentrizitat der angreifenden Last, auch als vertikale
Wirkungslinie bezeichnet, beschreibt den Abstand des An-
griffspunktes der Konsollast P von der Wandoberflache.

Bei einem Hangeschrank ist die Konsollast P im sogenann-
ten Schwerpunkt gebundelt, der sich bei einem recht-
eckigen Kérperi. d. R. im Schnittpunkt der Diagonalen
befindet:

B Exzentrizitat der angreifenden Last P < 0,3 m

B Hebelarm a der resultierenden Horizontalkrafte > 0,3 m

B Abweichend dUrfen die Last P bzw. die Exzentrizitat e
verandert werden, wenn die Bedingungen entsprechend

den Lastdiagrammen eingehalten werden.

B Die Befestigung der Konsollasten kann direkt in die
Beplankung oder Unterkonstruktion erfolgen.

B BeiBefestigung der Konsollasten direkt in die Gipsplat-
ten muss der Abstand der Befestigungsmittel unterein-
ander mindestens 75 mm betragen.

B Die Angaben der Dubelhersteller sind zu beachten.
B Werden Vertikallasten von Bilderhaken direkt in die Gips-

platten befestigt, gilt: Vertikallast je Haken in kg, Platten-
dicke in mm und Anzahl der Befestigungspunkte.

—_— —k
P
£ <+
o A
o l —
‘/;| I
< 30(ilmm “‘
2 ) g
e<0,3m M E
N o)
Te)
. ©
<+

Verformungsverhalten von Metallstdanderwanden
Konsollast P, Exzentrizitat e des Lastangriffs und Hebelarm a
der resultierenden Horizontalkrafte

BILDERHAKEN BELASTUNG JE BILDERHAKENTYP IN KG
SINIAT GIPSPLATTENDICKE
2x12,5mm
Typ1 5,0kg -
4 1Stift

Typ 3
3 Stifte




Lasten und Bemessung

Lasten in Richtung der Dubelachse;
N = Zug

FUr die richtige DUbelauswahl sind die
Belastungen auf die Gesamtkonstruk-
tion und die daraus resultierenden
Dubelschnittkrafte fur jeden DUbel zu
bertcksichtigen.

m Grolke
B Richtung
B Angriffspunkt

lv

Lasten quer zur Dubelachse;
V = Querkraft

Krafte werden in kN (Kilonewton)
angegeben.

® 10kN=10.000N ~1.000kg =1t
m T1kN=1000N~100kg

Biegemomente in Nm (Newtonmeter
= Kraft x Hebelarm)

B TNm=1TNx1m

Lasttabelle Gipsplatten

BEFESTIGUNGS-
UNTERGRUND

Gipsplatte 12,5 mm 015 0,40

Konsollasten 07
N
Vl
Res

Kombinierte Lasten; Resultierende aus
N und V

B Die Addition der Lastabtragung
Uber die Befestigungsmittel darf
bei Trennwanden und bei Vorsatz-
schalen bzw. Doppelstanderwanden
0,7 KN/m nicht Uberschreiten. Dies
gilt bei Beplankungsdicken =18 mm.

B Beider Verarbeitung sind die zulas-
sigen Belastungen je Befestigungs-
mittel sowie die Einbauvorschriften
der jeweiligen DUbelhersteller
einzuhalten.

HOHLRAUMDUBEL HHD-S *

015 040 015 0,40 015 0,40

Gipsplatte 25 mm -

= 0,30 0,90 0,30 090

* Metall-HohlraumdUbel Fabrikat Hilti.

Befestigungsmittel: Mindestens 3-fache Sicherheit gegen 5 % Fraktilwert der Bruchstelle.

Zuldssige Belastung pro Befestigungsmittel auf Zug = N.
Zuldssige Belastung pro Befestigungsmittel auf Abscheren =V,



08 Standsicherheit und Wandhdhen

STANDSICHERHEIT UND WANDHOHEN
VON SINIAT METALLSTANDERWANDEN

Maximal zuldssige Wand-
hohen (ohne Brandschutz-
anforderungen)

Leichte Trennwande sind in der Aus-
fuhrung der Wandhoéhen begrenzt.
Dies ist auf statische Anforderungen,
denen die Wand in der Praxis stand-
halten muss, zuruckzufuhren. Man
spricht auch von der Gebrauchs-
tauglichkeit oder Biegegrenztrag-
fahigkeit einer Wand.

Merkblatt 8 der IGG

Zur Ermittlung der Biegegrenztrag-
fahigkeit einer leichten, nicht-
tragenden Trennwand definiert die
DIN 4103-1:2015-06 Prufmethoden und
Berechnungsansatze, in denen praxis-
nahe Belastungen simuliert werden:

® Horizontallasten (Linienlast von
0,5 kN/m fUr Einbaubereich | und
Linienlast von 1,0 kN/m fur Einbau-
bereich Il)

B Leichte und erhdhte Konsollasten
von bis zu maximal 0,7 kN/m

B Belastung aus weichem und hartem
Stofld

Die oben genannten Prufungen wurden
durch die Industriegruppe Gipsplatten

im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e. V., Berlin
(IGG) an beidseitig beplankten Metall-
standerwanden sowie Schachtwanden
durchgefuhrtund in vier allgemein
gultigen AbPs — jeweils fur Trennwande
und fur Schachtwande mit CW- und
UA-Profilen — zusammengefasst.
Diesen allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnissen (AbP) liegt zudem ein
durch umfangreiche Untersuchungen
gestUtzter Berechnungsalgorithmus
zur Ermittlung von Wandhohen der
MPA Braunschweig zugrunde. Der
Algorithmus vereint anerkannte Be-
messungsregeln und kombiniert sie mit
empirisch ermittelten Baustoff- und
Verbundeigenschaften. Die Steifigkeit
von Metallstanderwanden ist dabei
abhangig von folgenden Parametern:

B Abstand und Profilquerschnitt der
Unterkonstruktion (Metallprofile)

B Beplankungsdicke

B Anzahl der Beplankungslagen

B Belastung und Lastangriffspunkt
(Hohe + Exzentrizitat)

B Schraubenabstand

Die IGG hat diese Erkenntnisse —
kombiniert mit langjdhrigen Erfah-
rungswerten sowie Aussagen aus der
Anwendungsnorm DIN 18183-1 —in dem
IGG-Merkblatt 8 zusammengefasst.
Somit dient das Merkblatt 8 einer best-

maoglichen Beurteilung der maximal
zulassigen Wandhohe nach statischen
Gesichtspunkten.

Neben der Biegegrenztragfahigkeit
mussen bei leichten Trennwanden auch
die vertikale Verformung sowie die
Schwingungsanfalligkeit der Konstruk-
tion betrachtet werden.

Die maximal zulassige, vertikale Ver-
formung ,f" der Trennwande - bedingt
durch das Eigengewicht der Wand -
wird durch die IGG wie folgt empfohlen:

B 240 mbis4,00m —f<h/200
® 4,00mbis12,00 m —f <h/350
m Einzelfdlle — f<h/500

Weiterhin ist zu beachten, dass im
Merkblatt 8 zur Ermittlung der Wand-
héhen eine zusatzliche Ersatz-Flachen-
last von 0,285 kN/m2 berucksichtigt
wird, welche die Eigenschwingung von
schlanken Wandkonstruktionen bei
dynamischer Belastung simuliert.
Diese Ersatzflachenlast erfullt zudem
Windlastkriterien nach DIN EN 1991-1-4
(fur Gebdudehdhen <18 m und Wind-
lastzone 3) und kann somit auch als
Windlast angesehen werden. Treten
héhere Windlasten auf, mussen die
Wandhohen gesondert nachgewiesen
werden.

Verformungsverhalten von Metallstdnderwdnden bei unterschiedlichen Lasteinwirkungen
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Maximal zuldssige Wand-
hohen (mit Brandschutz-
anforderungen)

Werden an leichte Trennwandkons-
truktionen zusatzlich brandschutz-
technische Anforderungen gestellt,
werden die maximal zuldssigen Wand-
hohen gemaR allgemeinem bauauf-
sichtlichen Prufzeugnis (AbP) und /
oder Gutachterlichen Stellungnahmen
(GS) ebenfalls eingeschrankt.

Wichtig ist, dass bei Metallstander-
wanden und Vorsatzschalen, die brand-
schutztechnisch durch ein AbP nach-
gewiesen sind, nicht ausschliellich die
maximale Wandhdhe des Verwendbar-
keitsnachweises ausschlaggebend ist,
sondern zur Ermittlung der zuldssigen
Wandhohe auch der statische Nach-
weis betrachtet werden muss. Unter
Umstanden kann durch Anforderungen
an die Gebrauchstauglichkeit (Sta-

tik) der Wand die maximal zulassige

Wandhohe geringer ausfallen, als der
Anwendbarkeitsnachweis angibt — oder
umgekehrt. Die geringere Wandhohe
istimmer malRgebend.

Maximal zuldssige Wand-
hdhen in den Siniat-
Konstruktionstabellen

Die Wandhthenangaben in den
Konstruktionstabellen fur Metallstan-
derwande und Vorsatzschalen mit
Brandschutzanforderungen basieren
auf brandschutztechnischen Vorgaben
gemafn AbP und GS sowie den Anforde-
rungen an die Gebrauchstauglichkeit
geman Merkblatt 8. Dabeiist immer die
maximal mogliche Wandhéhe angege-
ben.

B Die Angaben der Wandhdhen gelten
fur die Einbaubereiche | und Il.

Standsicherheit und Wandhéhen 09

B Die maximal zuldssige Durchbiegung
der Trennwande bzw. Vorsatzscha-
len und Schachtwande — bedingt
durch ihre Eigenlast - ist auf h/350
begrenzt.

B Ausnahmen sind durch entspre-
chende Indizes gekennzeichnet.

Keramische Belage

Keramische Belage kénnen mit flexiblen
Fliesenklebern im DUunnbettverfahren
mit durchgehender Kleberschicht
gemall den Vorgaben des jeweiligen
Herstellers verlegt werden. Notwendige
Grundierungen zur Regulierung der
Saugfahigkeit sind ebenfalls den Her-
stellervorgaben entsprechend einzu-
setzen. FUr Fliesen > 330 x 330 mm sind
die maximalen Durchbiegungen der
jeweiligen Trockenbaukonstruktionen
sowie die mechanischen Eigenschaften
der keramischen Beldge individuell zu
berUcksichtigen.

Wandhdhen von Metallstanderwanden SW13 und SW14 - ohne Brandschutz

MAXIMALE WANDHOHE NACH IGG-MERKBLATT 8 IN m
DURCHBIEGUNG h/350

PROFILACHSABSTAND IN mm

BAUTEILBEZEICHNUNG

PLATTEN-
DICKE

PROFIL WAND-

GEWICHT

312,5
EBI+EBII

625
EBI+EBII

SW13 DOPPELSTANDERWANDE - CW-PROFILE FREISTEHEND ODER MIT EINSEITIG KLEBENDEN TRENNWANDDICHTUNGSBAND

CW50+50/155/2-12,5 155 2x125 CW50 41-47 4102 2,957
CW50+50/155/1-25 155 1x25 CW 50 41-47 3,85 27002
CW 75+475/205/2-12,5 205 2x125 CW75 42-48 4,55 4502
CW 75+475/205/1-25 205 1x25 CW75 42-48 4,30 4,00
CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 Cw100 43-49 615 4,50
CW100+100/255/1-25 255 1x25 CW100 43-49 590 4,15

SW13 DOPPELSTANDERWANDE - CW-PROFILE MIT BEIDSEITIG KLEBENDEN TRENNWANDDICHTUNGSBAND VERBUNDEN
SW14 INSTALLATIONSWANDE - CW-PROFILE MIT PLATTENSTREIFEN MITEINANDER VERLASCHT

CW 50+50/2155/2-12,5 2155<500 2x125 CW 50 41-47 4102 4507/4,002
CW 50+50/2155/1-25 2155¢500 1x25 CW 50 41-47 3,85 2,7072/2102
CW 75+475/2205/2-12,5 >205<500 2x125 CW75 42-48 4,55 6,0073/550%
CW 75+475/>205/1-25 2205<500 1x25 CW75 42-48 4,30 4,002
CW100+100/2255/2-12,5 2255¢500 2x125 CW100 43-49 615 6,5079/6,007
CW100+100/2255/1-25 2255¢<500 1x25 CW100 43-49 590 415

) Wert gilt nur fir Einbaubereich I. @ Durchbiegung h/200. ® Durchbiegung h/500.

Hinweis: Fir Doppelstanderwande mit einer Beplankung von 1x 25 mm (3 = 312,5 mm und a = 625 mm) sowie einer Beplankung von 1x 12,5 mm (3 = 312,5 mm) mit

beidseitig klebender Anschlussdichtung gibt es in Merkblatt 8 keine Angaben. Deshalb werden hier die identischen Wandhdhen wie bei Doppelstanderwdnden ohne

kraftschlissige Verbindung verwendet.

Nach DIN 4103-1 werden folgende Einbaubereiche unterschieden:

Einbaubereich I: (Anzusetzende Gebrauchslast = 0,5 kN/m)

Bereiche mit geringer Menschenansammlung, wie sie z. B.
in Wohnungen, Hotel-, Biro- und Krankenrdumen sowie in
ahnlich genutzten Rdumen einschlieRlich der Flure, voraus-
gesetzt werden mussen.

Einbaubereich II: (Anzusetzende Gebrauchslast = 1,0 kN/m)

Bereiche mit groRer Menschenansammlung, wie sie z. B. in
gréfReren Versammlungsraumen, Schulrdumen, Hérsalen,
Ausstellungs- und Verkaufsraumen sowie dhnlich genutz-

ten R3umen vorausgesetzt werden mussen. Hierzu zdhlen
auch Trennwande zwischen R3umen mit einem Héhenunter-
schied der FuRbéden > 1,00 m.
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BRANDSCHUTZ VON
METALLSTANDERWANDEN

Brandschutz von Metallstanderwanden SW13

BAUTEIL WAND- | PLATTEN- | PLATTENTYP | PROFIL DAMMSTOFF FEUER- MAXIMALE NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE DICKE WIDER- WANDHOHE
STANDS-
KLASSE Durchbiegung h/350
PROFILABSTAND im mm
mm 312,5 625

SW13 DOPPELSTANDERWANDE - CW-PROFILE FREISTEHEND ODER MIT EINSEITIG KLEBENDEN TRENNWANDDICHTUNGSBAND

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaGyp 2xCW50  2x40 215 F30-A 4102 2,9512 AbP +GS

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaGyp 2xCW50  2x40 215 F60-A 3,002 2,9512 AbP + G5

CW 50+50/130/1-15 130 1x15 LaFlamm 2xCW50 - - F60-A 3,352 2,707 AbP +GS

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaPlura/ 2xCW50  2x40 215 F90-A 4102 2,512 AbP
LaFlamm dB

CW 50+50/155/1-25 155 1x25 LaMassiv 2xCW50  2x40 215 F90-A 3,85 2,707 AbP +GS

CW 75+475/205/2-12,5 205 2x125 LaGyp 2xCW75  2x60 215 F30-A 4,55 4502 AbP +GS

CW 75+75/180/1-15 180 1x15 LaFlamm 2xCW75 - = F60-A 415 4,052 ABP + GS

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaPlura/ 2xCW75  2x60 215 F90-A 4,55 4502 AbP
LaFlamm dB

CW 75+75/205/1-25 205 1x25 LaMassiv 2xCW75  2x60 215 F90-A 430 4,00? AbP + G5

CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 LaGyp 2xCW100 2x80 215 F30-A 5,00 4,50 AbP +GS

CW100+100/230/1-15 230 1x15 LaFlamm 2xCW100 - - F60-A 5,00 415 AbP + G5

CW100+100/255/2-125 255 2x125 LaPlura/ 2xCW100 2x80 215 F90-A 5,00 4,50 AbP
LaFlamm dB

CW100+100/255/2-125 255 2x125 LaPlura/ 2xCW100 2x80 228 F90-A 615 4,50 AbP
LaFlamm dB

CW100+100/255/1-25 255 1x25 LaMassiv 2xCW100 2x80 >28% F90-A 590 475 AbP +GS

U Wert gilt nur fur Einbaubereich I. 2 Durchbiegung h/200.  Schmelzpunkt > 1.000 °C.

Nachweise: AbP P-SAC-02/II-681A
AbP P-1403/355/12-MPA BS
GS  3.2-14-182-1A
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Brandschutz von Metallstanderwanden SW13 und SW14

BAUTEIL PLATTEN- | PLATTENTYP | PROFIL DAMMSTOFF | FEUER- MAXIMALE NACHWEIS
BEZEICHNUNG DICKE WIDER- WANDHOHE

STANDS-

KLASSE Durchbiegung h/350

PROFILABSTAND im mm

SW13 DOPPELSTANDERWANDE - CW-PROFILE MIT BEIDSEITIG KLEBENDEN TRENNWANDDICHTUNGSBAND VERBUNDEN
SW14 INSTALLATIONSWANDE - CW-PROFILE MIT PLATTENSTREIFEN MITEINANDER VERLASCHT

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaGyp 2xCW50 2x40 215 F30-A 4,50 4,007 AbP + (S

CW 50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaGyp 2 xCW 50 2x40 215 F60-A 3,00 3,00 AbP + GS

CW50+50/155/2-12,5 155 2x125 LaPlura/ 2xCW50 2x40 215 F90-A 4,50 4,007 AbP
LaFlamm dB

CW 75+475/205/2-12,5 205 2x125 LaGyp 2xCW75 2x60 215 F30-A 5002 5,002 AbP + (S

CW 75+75/180/1-15 180 1x15 LaFlamm 2xCW 75 - - F60-A 4,057 4,057 AbP + GS

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaPlura/ 2xCW75 2x60 215 F90-A 5002 5,002 AbP
LaFlamm dB

CW 75+75/205/2-12,5 205 2x125 LaPlura/ 2xCW75 2x60 228 F90-A 6,002 5502 AbP
LaFlamm dB

CW 75+75/205/1-25 205 1x25 LaMassiv 2xCW75 2x60 215 F90-A 4,00 4,00 AbP + (S

CW100+100/255/2-125 255 2x125 LaGyp 2xCW100 2x80 215 F30-A 5002 5,002 AbP + (S

CW100+100/230/1-15 230 1x15 LaFlamm 2xCW100 - - F60-A 415 4,15 AbP + (S

CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 LaPlura/ 2xCW100 2x80 =215 F90-A 5002 5,002 AbP
LaFlamm dB

CW100+100/255/2-12,5 255 2x125 LaPlura/ 2xCW100 2x80 228 F90-A 6,502 6,002 AbP
LaFlamm dB

CW100+100/255/1-25 255 1x25 LaMassiv 2xCW100 2x80 215 F90-A 4,5 45 AbP + (S

CW100+100/255/1-25 255 1x25 LaMassiv 2xCW100 2x80 >28 F90-A 415 415 AbP + GS

) Durchbiegung h/200. ? Durchbiegung h/500.

Hinweis: In Wandkonstruktionen mit einer Wandhohe bis 5,00 m darf alternativ auch ein Holzwolle-Dammstoff (p = 160 kg/m3) verwendet werden.
Hohere Wandhohen auf Anfrage.

Nachweise: AbP P-SAC-02/111-681A
AbP P-1403/355/12-MPA BS
GS  3.2-14-182-1A

Die mit GS (Gutachterliche Stellungnahme) gekennzeichneten Konstruktionen stellen haufig verwendete Ausfihrungsmaéglichkeiten dar, die nicht unmittelbar
vom Verwendbarkeitsnachweis (z.B. AbP) erfasst sind. Die GS bietet dem Anwender eine unterstitzende, fachkundige Beurteilung von Konstruktionsdetails bzw.
Bauweisen fur die Erklarung von nicht wesentlichen Abweichungen, welche gemaf der Landesbauordnungen zuldssig sind. Die als nicht wesentlichen Abwei-
chungen vom Verwendbarkeitsnachweis bewerteten Konstruktionsdetails bzw. Bauweisen sind mit der abnehmenden Stelle fir den Brandschutz abzustimmen
(siehe auch: Siniat Brandschutzbroschure).
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SCHALLSCHUTZ VON
METALLSTANDERWANDEN

Schallschutz von Doppelstanderwanden SW13

BAUTEILBEZEICHNUNG LAGYP | LAFLAMM dB | LAPLURA | PLATTEN- [ CW-PROFIL NACH| WAND-| DAMMSTOFFDICKE BEWERTETES
DIN EN 14195 (MINDESTENS) SCHALLDAMM-MAR

RECHENWERT| LABOR-

HOHLRAUM
mm

SW13 DOPPELSTANDERWANDE, DOPPELT BEPLANKT

CW 50+50/155/2-12,5 v 2x125  50+50 (105) 155 2x40 59 61
CW 50+50/155/2-12,5 v 2x125  50+50(105) 155 2x40 65 67
CW 50+50/155/2-12,5 v 2x125  50+50(105) 155 2x40 66 68
CW 75475/205/2-12,5 v 2x125  75+75(155) 205 2x60 62 64
CW 75+75/205/2-12,5 v 2x125  75+75(155) 205 2x60 67 69
CW 75475/205/2-12,5 v 2x125  75+75(155) 205 2x60 69 71
CW 100+100/255/2-12,5 v 2x125  100+100(205) 255  2x80 63 65
CW 100+100/255/2-12,5 v 2x125  100+100(205) 255  2x80 69 71
CW 100+100/255/2-12,5 v 2x125  100+100(205) 255  2x80 71 73

CW50+50/162,5/2+1-12,5 v 2x125+  50+50 168 2x40 68 70
1x1257"

CW75+75/212,5/2+1-12,5 4 2x125+  75+75 218 2x60 7 73
1x12,57

CW100+100/262,5/2+1-12,5 v 2x125+  100+100 268 2x80 72 74
X125

1 Zusétzliche Beplankungslage im Wandinneren zwischen den Standern.

Hinweis: Nachweise siehe Schallschutz-DOSSIER "Bauakustische Nachweise, Siniat Metallstanderwande SW11-35",
Dammstoff fir Schallschutz: Strémungswiderstand > 5 kPa - s/m2

CW-Profil

LaPlura T\ /7 LaPlura Schrauben

Hinweis:

Alle Schalldamm-Male beziehen sich
auf Wandkonstruktionen aus Metall-
profilen mit einer Nenn-Blechdicke von
0,6 mm und einem Standerachsabstand
von 625 mm.

Weitere Schalldéamm-MaRe auf Anfrage. \ 4

\
L Beplankung mit LaPlura
zwischen den Standern

Installationswande SW14

Der Schallschutz dieser Wande ist stark
abhangig von der Insatallationsdichte
und von der Anzahl der Durchdringungen.
Schallddmm-Mafe sind daher nur auf
Anfrage erhaltlich.

SW13 WA PSO2 - LaPlura Metallstdnderwand, Beplankung
mit LaPlura und funfter Plattenlage zwischen den Stander-
paaren




TUROFFNUNGEN IN

Offnungen und Einbauten 13

METALLSTANDERWANDEN - SW13

TUrzargeneinbau in Siniat
Metallstanderwande SW13

Turoffnungen in Metallstanderwanden kénnen an jeder
beliebigen Stelle hergestellt werden. Die Beplankung der
Wande muss dabei so ausgefUhrt werden, dass in der Ver-
ldngerung des Turpfostens und des TUrsturzes keine Fugen
entstehen. Der Versatz der Fugen zum Sturz bzw. Pfosten
muss mindestens 150 mm betragen.

N |
L % |
| g i 7 |
= @
B | = 1 E § [ = !
= = C =
' g 2e (g g
| I 25 || |
= -3l 38 |8 S |
= A
(e}
L < |
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! ‘D Turéffnung !
| |

Turzargenausbildung mit CW-Profilen; Wandhthen
< 2,60 m, TUrbreiten £ 0,885 m, Turblattgewicht < 25 kg

Turblattgewichte und Profile

Bei einflugeligen TUren mit einer Breite von < 1,26 m ist
unter Berucksichtigung des Turblattgewichts und der maxi-
malen Wandhohe die Verwendung von UA-Profilen moglich.

Standardoéffnungsmalle liegen in der Regel bei maximal
1,26 m x 2,13 m fur einfluglige Turen (Baurichtmak nach
DIN 18100). Bei Wandoffnungsbreiten > 1,26 m sind
vorzugsweise 2-flugelige TUren auszufuhren.

Turéffnungen in Wanden mit Tirhdhen > 2,13 m und TUr-
blattgewichten > 150 kg sollten mit Stahlhohlprofilen aus-
gefuhrt werden. Dadurch werden Schwingungen der Wand-
konstruktion durch die Turblattbewegung und ein Absenken
der TUr verringert.

Weitere Informationen zur Erstellung einer TUréffnung
in Metallstanderwanden kdnnen dem Merkblatt 8 der
Industriegruppe Gipsplatten (IGG) im Bundesverband der
Gipsindustrie e.V. entnommen werden.

Bei Doppelstanderwanden sind als Turpfostenprofile
vier UA-Profile mit den dazugehdérigen Befestigungs-
winkeln zu verwenden. Fur Sturzprofile konnen Standard
UW-Profile bei Turé6ffnungsbreiten von bis zu 1.260 mm
verwendet werden.

|
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| 35 Turéffnung |

‘ | |

Turzargenausbildung mit UA-Profilen in beiden Stander-
reihen, Offnungen fur breite / schwere Turen, UA-Aus-
steifungsprofil als Turpfosten (4 Stuck)

KONSTRUKTION"| UA-PROFIL | MAX. TURBLATTGEWICHT | MAX. WAND-
IN KG BEI WANDOFNUNGS-| HOHE
MAR IN mm

SW13 50-2 50 40 35 350
75-2 75 60 50 4,00
100-2 100 80 65 4,50
125-2 125 100 80 5,00
150-2 150 120 95 5,50

Hinweis:

In Abhangigkeit der Wandkonstruktion
kénnen niedrigere Wandhdéhen malkgebend sein.
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Details — Doppelstanderwadnde zweilagig beplankt

ZWEILAGIG BEPLANKT = SW13

Schnellbau- /

schraube TN
CW-Profil

Siniat

Gipsplatte |

Trennstreifen
Siniat Fugenspachtel

Bewehrungsstreifen
bei Bedarf

CW-Profil
//i Siniat Gipsplatte

SW13

'

At

Schnellbauschraube

N

Trennwanddichtungsband

Nageldubel

Anschluss an Massivwand

Bewehrungs-
AT 1T 7 streifen
] Siniat
@ il Fugenspachtel

ner Beplankung

CW-Profil

Schnell-
bauschraube TN

Bewehrungsstreifen

T-Stos mit CW-Profilen und unterbroche-

Schnellbau- /

schraube TN /
CW-Profil
Siniat
Gipsplatte

Bewehrungs-

3 streifen
= ™ Siniat
/ Fugenspachtel
=TT
D) ’
[ 1L 1

CW-Profil
Siniat
Gipsplatte

K Bewehrungsstreifen

\ Schnellbauschraube TN

L-Wandinneneckprofil

T-Stofls mit LWi-Profilen

Schnellbauschraube TN

Trennwanddichtungsband,

/7beidseitig selbstklebend

StoRfugenausbildung; gegenUberliegende

Stole versetzt, Trennwanddichtungsband beidseitig selbst-

klebend
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SW13

<20 <20
>20 >20 >20 mm

T ]
| L
! | [ i
: I ] :
} CW-Profil ] Trennwand- i
Sehmallsau- Kantenprofil dichtungsband
schraube TN bei Bedarf Siniat Gipsplatte

Bewegungsfuge F 90 mit versetzter Beplankung

15

Siniat T T Siniat
Tt e | i Fugenspachtel Fugenspachtel
Bewehrungsstreifen Bewehrungsstreifen
L-Wandinneneckprofil Schnellbau-
g | schraube FN
siniat __| | [ \ 1 t CW-Profil
Gipsplatte it i IS l Siniat \ :
i — Gipsplatte |
CW-Profil >
Schnellbau- b CW-Profil
schraube TN b Al A A A R A Ak Schnellbau-
. hid schraube TN !
Kantenprofil —| i . ” =
bei Bedarf ] Kantenprofil
i bei Bedarf ]
Rechtwinklige Eckausbildung mit CW- und Rechtwinklige Eckausbildung mit CW-Profilen
LWi-Profilen fur verbesserten Schallschutz
SW13
CW-Profil ‘ - ini i
Siniat Gipsplatte CW-Profi L et Gosolatt
Schnellbauschraube TN InlE (S PEPAEENS
T x = Trennwand- | — Schnellbauschraube TN
o { ‘ .' dichtungsband R
Siniat = Nageldiibel UW-Profil — | | *m/d' htungsband
ageldube - f ichtungsban
Fugenspachtel . % M A/ /a N\ " .
: Siniat |,— Nageldubel
; Fugenspachtel _\

Anschluss an Massivdecke; Estrich im

Wandbereich ausgespart Wandbereich getrennt

Anschluss an Massivdecke; Estrich im
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'Trennwand-
dichtungsband

Nageldubel —

Trennstreifen
Siniat
Fugenspachtel

Schnellbau- i
UW-Profil

schraube TN |

TN

Siniat Gipsplatte ——|
CW-Profil

Starrer Anschluss an Massivdecke

Gleitender Deckenanschluss mit Brand-
schutzanforderung; Uberdeckung und Profileinstand > 20 mm

i
s o . 7
22777, A0S
S LSS,
S / s
AP IR NS
[ v

— — TT
— TT 11

UW-Profil /

LaForm Riegel

3x12,5mm Turpfosten-
Trennwand- sFeckwinkeI‘/
dichtungsband il Uil
. UA-Profil ———=*1-- Slebe
Nageldibel —/ -----h--mondbeee

Flachkopfschraube
mit Kontermutter

Gleitender Deckenanschluss mit Turpfosten-
steckwinkel und UA-Profil

Nageldibel

Kantenprofil
bei Bedarf

Trennwand-
dichtungsband

Schnellbau-
schraube TN
Siniat
Gipsplatte

Siniat

Fugenspachtel
LaForm

kartonummantelt

J

J
[—

|

N

Siniat Riegel

B

UW-Profil

CW-Profil

Gleitender Deckenanschluss

! Trennwand- |

dichtungsband

Nageldiibel / W
T
Schnellbau- / (

schraube TN
Siniat
Gipsplatte

Unterzug

el
|17
1 ' /
e
,'ﬂ (T=_T 1 Trennstreifen
‘ }» \Siniat
1‘ :q Fugenspachtel
SN
: / \ bei Bedarf
E’Q UW—ProfiI
l CW-Profil

Starrer Anschluss an Massivdecke und

LaForm IRiegeI j
3x12,5mm
Trennwand-
dichtungsband

Nageldtibel /

UA-Profil

Detail

BRI
UW-Profil Hlachkopf-

schraube

Flachkopf- mit Konter-
schraube mutter
m|tttKonteF' Anschluss-
ALY winkel
Anschluss- UA-Profil
winkel

Gleitender Deckenanschluss mit Anschluss-

winkel und UA-Profil
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SW13

Dammstoff, Schmelzpunkt > 1000 °C, > 30 kg/m?

1l Siniat
LaMassiv 25 mm Fugenspachtel LaMassiv 25 mm
Siniat Gipsplatte —+ CW-Profil

Dachkonstruktion mit unterbrochener Dachbekleidung (F 90-B) und klassifizierter Siniat Doppelstanderwand
(F90-A)

Schnellbau-
schraube TN

Randdammstreifen

CW-Profil

Siniat Gipsplatte LaPlura

} mit 10 mm HF
UW-Profil e
Siniat
Trennwand- Ausgleichsschittung
dichtungsband

Rieselschutz

Siniat Gipsplatten-

- Holzwerkstoffplatte,
streifen 25 mm

> 600 kg/m3,
d>19mm

Siniat Fugenspachtel

Anschluss an Holzbalkendecke; Trockenunterboden im Wandbereich ausgespart
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ZWEILAGIG BEPLANKT - SW14

‘ Breite
Installationsebene | Siniat
Gipsplatte
CW-Profil
Schnellbau-
schraube TN
UW—ProfiI\ A
Siniat Wen A { | Nageldubel
Fugenspachtel 4 J Trennwand-
; |~ dichtungsband
] ]

Anschluss an Massivboden (Rohdecke)

Trennstreifen

Siniat Fugenspachtel

B Bewehrungsstreifen
bei Bedarf
CW-Profil
Siniat Gipsplatte
n - S | SR |
(1 | T ‘ RN
* ' = LR & -
r 1 T % s —
i [ X ¢ i 2 L
i C 1 1
‘ il i il | .
E il i ] Kantenprofil
i - bei Bedarf
Schnellbauschraube TN
Trennwand-
dichtungsband
// Nageldibel

Anschluss an Massivwand; Ubergang auf Einfachsténderwand
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CW-Profil Schnellbauschraube TN
Siniat Gipsplatte Plattenzuschnitt
| T i c
1 S - S
1 - NYIYE _ T o
i ©
: i : :

L

1.650 mm
ZV3OO mm

ca.750 mm

Stol¥fugenausbildung mit Aussteifung

SW14

—
5 £
L
i S
2 2 o
S s | Plattenstreifendicken:
E bei Wandhhohlraum < 300 mm,
e >12,5 mm
B

bei Wandhhohlraum >300 mm < 500 mm,
> 20 mm (alternativ 2 x 12,5 mm)

==

Profilverbindung mit Siniat Gipsplattenstreifen

Trennwand-
dichtungsband
Nageldubel Jk
Schnellbau-
schraube TN
Siniat
Gipsplatte

Starrer Anschluss an Massivdecke

ik Trennstreifen

o Siniat
Fugenspachtel
UW-Profil

CW-Profil

Kantenprofil -
bei Bedarf

Trennwand- | L

dichtungsband

Zugelassenes !
Verankerungsmittel

Schnellbau—/

schraube TN
Siniat
Gipsplatte

Gleitender Deckenanschluss an Massivdecke

' Siniat
Fugenspachtel

[7\ LaForm

kartonummantelt
bei Bedarf

Siniat Riegel

UW-Profil

CW-Profil
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SW14

L Trenhstreifen
z. B. Hutprofil -
geeignete " Siniat
. Fugenspachtel
Befestigungs- SIS
mittel

Nageldubel —

Trennwand- /

dichtungsband

Schnellbau- /

schraube TN

;\ UW-Profil

Siniat Gipsplatte CW-Profil

Starrer Anschluss am Unterzug (Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen)

Diagonale
‘ Verstrebung H ‘
i e ° v — ;
+ } Y yi -
AN

| o0 |

l T |

T 1

————————

| |

Trennwand- /
dichtungsband
Schnellbauschraube FN / Siniat
Fugenspachtel

Schnellbauschraube TN UW-Profil
Siniat Gipsplatte CW-Profil

Deckenanschluss an durchgehende Unterdecke; ein- oder mehrlagig beplankt
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Brandschutztechnische Ertuchtigung vorhandener Wandsysteme

Eine brandschutztechnische Ertichtigung bestehender
Wandsysteme kann grundsatzlich erfolgen durch:

B zusatzliche Beplankung auf beiden Wandseiten
B zusadtzliche Beplankung auf einer Wandseite
B zusadtzliche Errichtung klassifizierter Schachtwande

Mindestanforderungen fur eine brandschutztechnische
ErtUchtigung bestehender Wandsysteme sind:

B Metall-Unterkonstruktion aus Profilen > CW 50 nach
DIN 18182-1, Achsabstand < 1.000 mm
B vorhandene Beplankung aus Siniat Gipsplatten

Ertuchtigung vorhandener Wandsysteme

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG JE WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1
JE WANDSEITE

F30 F 60 F90
DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)
METALLSTANDERWANDE
1x12,5 GKB (A) +1x125 +1x125 +1x12,5
1x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich  +1x12,5 +1x12,5

2 x 12,5 GKB (A) nicht erforderlich  nicht erforderlich  +1x 12,5

VORHANDENE ZUSATZLICHE BEPLANKUNG AUF EINER WANDSEITE
BEPLANKUNG MIT FLAMTEX A1
JE WANDSEITE

F30 F60 F90
DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm) DICKE (mm)
METALLSTANDERWANDE
1% 12,5 GKB (A) +1x12,5 +1x15 +1x25
1x 12,5 GKF (DF) nicht erforderlich +1x15 +1x20
2x12,5GKB (A) nicht erforderlich  nicht erforderlich  +1x15

nach DIN EN 520 und DIN 18180

B Hohlraumdammung, wenn vorhanden, mindestens

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1

B Maximale Wandhothen nach Verwendbarkeitsnachweis

m Verwendbarkeitsnachweis, AbP P-SAC-02/11I-681A in

Verbindung mit der Gutachterlichen Stellungnahme
GA-2017/104-Ap oder Nachweis nach DIN 4102-4,
Tabelle 10.2

Beidseitige ErtUchtigung mit Flamtex A1 und Siniat Fugen-
spachtel

Einseitige Ertuchtigung mit Flamtex Al und Siniat Fugen-
spachtel bei einseitiger Brandbeanspruchung



22 Besondere Anwendungen

SW13-14 ALS SICHERHEITSWANDE SK122
DER WIDERSTANDSKLASSEN RC1-RC3

Allgemeine Hinweise

Auch Doppelstanderwande kénnen als
Sicherheitswande analog zum System
SK122 ausgefuhrt werden.

Siniat Sicherheitswande sind nicht-
tragende innere Metallstdanderwande
mit einer beidseitigen, zweilagigen
Beplankung aus Siniat Gipsplatten,
mindestens Typ DF. Die AusfUhrung er-
folgt nach DIN 18183 unter Beachtung
von DIN 18181. Die Unterkonstruktion
besteht aus genormten Profilen nach

Siniat Sicherheitswande der verschie-
denen Widerstandsklassen bieten wirt-
schaftliche Sicherheitslésungen fur

B Wohnobjekte
B Gewerbeobjekte
m offentliche Objekte

Die Prufungen und Klassifizierungen
von Siniat Sicherheitswanden erfolgen
nach der DIN EN 1627. Die Prufung
besteht aus drei Teilprufungen.

Die europdische Norm DIN EN 1627 be-
schreibt eine Klassifizierung von Gefahr-
dungsbereichen und die einhergehen-
den Einsatzempfehlungen und tech-
nischen Anforderungen. Siniat Sicher-
heitswande erreichen je nach Aus-
fuhrung die Einbruchsicherheit der
Widerstandsklassen:

B RC1=Grundsicherheit

B RC2 = Standardsicherheit

EN 14195/ DIN 18182-1: 2007-12. mit einer Widerstandszeit

Die Prufungen wurden am Prufzentrum von 3 min.
fur Bauelemente und am PrUfinstitut
Turentechnik und Einbruchsicherheitin =

Rosenheim durchgefuhrt.

Siniat Sicherheitswande der Wider-
standsklassen 1-3 kédnnen unter
Berucksichtigung der statischen An-
forderungen nach DIN 4103 oder unter
Berucksichtigung der Anforderungen
nach DIN 1055-4, gemafs dem allge-
meinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis
P-1402/354/12-MPA BS, bis zu einer
Wandhdhe < 6,5 m ausgefuhrt werden.

RC3 = erhohte Sicherheit
mit einer Widerstandszeit
von 5 min.

FUr die Siniat Sicherheitswand

der Widerstandsklasse 2 besteht
Patentschutz.

Kriterien fur die Auswahl der Widerstandsklasse gemals DIN EN 1627: 2011-09

ERWARTETER TATERTYP, MUTMASSLICHES
TATERVERHALTEN

WIDER-
STANDS-
KLASSE

EMPFOHLENER EINSATZORT DES EINBRUCHHEMMENDEN BAUTEILS

A B ©
Wohnobjekte Gewerbeobjekte, Gewerbeobjekte, 6ffentliche
offentliche Objekte | Objekte (hohe Gefdhrdung)

RC1 Bauteile der Widerstandsklasse 1 weisen einen Grundschutz
gegen Aufbruchversuche mit kdrperlicher Gewalt, wie Gegen-
treten, Gegenspringen, Schulterwurf und Herausreiden,
auf (vorwiegend Vandalismus).

Wenn Einbruchhemmung gefordert wird, wird der Einsatz der Widerstands-
klasse 1nur bei Bauteilen empfohlen, bei denen kein direkter Zugang
(nicht ebenerdiger Zugang) moglich ist.

RC2 Der Gelegenheitstater versucht, zusatzlich mit mittleres Risiko mittleres Risiko

einfachen Werkzeugen, wie Schraubendreher,
Zange und Keilen, das Bauteil aufzubrechen.

geringes Risiko

RC3 Der Tater versucht, zusatzlich mit einem hohes Risiko hohes Risiko
zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuf

das Bauteil aufzubrechen.

geringes Risiko

RC4 Dererfahrene Tater setzt zusatzlich Sdgewerkzeuge mittleres Risiko mittleres Risiko
und Schlagwerkzeuge, wie Schlagaxt,
Stemmeisen, Hammer und Meifel, sowie eine

Akku-Bohrmaschine ein

geringes Risiko

RC5 Dererfahrene Tater setzt zusatzlich hohes Risiko
Elektrowerkzeuge, wie Bohrmaschine,

Stich- oder Sabelsage und Winkelschleifer ein.

geringes Risiko geringes Risiko

RC6 Der erfahrene Tater setzt zusatzlich hohes Risiko
leistungsfahige Elektrowerkzeuge, wie
Bohrmaschine, Stich- oder Sabelsdge und

Winkelschleifer, ein.

geringes Risiko geringes Risiko




RC1

Siniat Sicherheitswande der Widerstandsklasse RC1

Beplankung SK122 RC1

Beplankung mit Gipsplatten
2 x12,5mm je Seite, Plattentyp
mindestens DF nach DIN EN 520.

Siniat Gipsplatten LaFlamm dB,
LaPlura, LaHydro.

Befestigung der Gipsplatten in
Langs- oder Querrichtung an den
Standerprofilen (CW-Profile).
Randabstande der Verschraubung
bei kartonummantelten Kanten

> 10 mm. Randabstande bei Schnitt-
kanten > 15 mm. QuerstolRe aller
Beplankungslagen im Verband
ausbilden, Versatz > 400 mm.

RC2

S

CW-Profil
>50-0,6 mm

Besondere Anwendungen

WIDERSTANDSKLASSE RC1

LaFlamm dB

/schraubeTN /2x12,5mm

Schnellbau-

|

(I

i

il

Fugenspachtel

Siniat / \; Trennwanddichtungsband,

beidseitig selbstklebend

L 625 mm

|

+

SK122 RC1 PS21 - Beplankung mit Siniat Gipsplatten Typ DF

Siniat Sicherheitswande der Widerstandsklasse RC2

Beplankung SK122 RC2

Die Beplankung erfolgt mit Siniat
Gipsplatten LaPlura Classic

2 x12,5mm je Seite, Plattentyp
DEFH1IR nach DIN EN 520.

Zwischen den beiden Plattenlagen
erfolgt beidseitig eine vollflachige
Verklebung der Siniat Spezialarmie-
rung.

Die Befestigung der Gipsplatten
erfolgtin Langs- oder Querrichtung
an den Standerprofilen (CW-Profile).

Die Querstofie aller Beplankungs-
lagen sind im Verband auszubilden,
Versatz > 400 mm.

Die Randabstande der Verschrau-
bungen betragen bei kartonum-
mantelten Kanten > 10 mm, an den
Schnittkanten > 15 mm.

WIDERSTANDSKLASSE RC2

CW-Profil LaPlura LaPlura 2 x 12,5 mm
>50-0,6 mm / Schraube / Siniat Spezialarmierung

: L L] :
: JIT » ]
I I I
i i) i
: . ) ! WAL

; i 111 1

Siniat \ Trennwanddichtungsband,
Fugenspachtel beidseitig selbstklebend

-

625 mm |
£

SK122 RC2 PS21 - Beplankung mit LaPlura

23
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Besondere Anwendungen

RC3
=

Beplankung SK122 RC3

Beplankung mit Siniat Gipsplatten
LaWall 2 x 15 mm mit rackseitig
aufkaschiertem 0,26 mm dickem
Stahlblech je Seite.

Die Befestigung der Gipsplatten
erfolgtin Langsrichtung an den
Standerprofilen (CW-Profile). Befes-
tigungsmittel Schnellbauschrauben
mit Bohrspitze. Querstofie aller
Beplankungslagen sind im Verband
auszubilden, Versatz > 400 mm.

Randabstande der Verschraubung
betragen bei kartonummantelten
Kanten > 10 mm, an den Schnitt-
kanten > 15 mm.

Alternative Ausfuhrungsvariante 1

Metallstdnderwande mit einer beid-
seitigen zweilagigen Gipsplattenbe-
plankung LaPlura Classic > 12,5 mm,
Typ DEFH1IR nach DIN EN 520 und
zwei Lagen Stahlblecht > 0,5 mm,
je Seite.

Aufbaureihenfolge je Beplankungs-
seite:

Stahlblech 0,5 mm, LaPlura 12,5 mm,
Stahlblech 0,5 mm, LaPlura 12,5 mm.

Alternative Ausfuhrungsvariante 2

Metallstdnderwande mit einer
beidseitigen zweilagigen Gips-
plattenbeplankung LaPlura Classic
> 12,5 mm, Typ DEFH1IR nach

DIN EN 520. Auf der ersten Beplan-
kungslage wird ein Stahlblech,

t > 0,5 mm, vollfldchig mit einem
PU-Kleber aufgeklebt, anschlie-
3end die zweite Beplankungslage
montiert.

Der Einbau von Hohlwanddosen ist

an jeder beliebigen Stelle der Wand

moglich. Bei Brandschutzanforder-
ung sind die Vorgaben des betreffen-
den AbP’s zu beachten.

RC3

Schnellbau- LaWall 2 x 15 mm
. schraube TB vollfléachig kaschiert
CW-Profil Schnellbau- mit verzinktem Stahlblech,
>50-0,6 mm /’ schraube TN Dicke 0,26 mm
; 'S i N i
; 3 o I i
%7 £:

. - - 2
1 i 12 I j
] i L 1 ] 1
Siniat Trennwanddichtungsband,
Fugenspachtel beidseitig selbstklebend
L 625 mm L
g 7
Beplankung mit LaWall
zugel. Verankerungsmittel Sialiilsledh verink
LaPlura Schraube TN Dicke 0,5 mm
LaPlura SchraubeTB (mit Schraube FN
am Profil verschraubt,
/LaPIuraZMZ,S mm a <300 mm)
/
Y IY
NN \ ‘
NN i |
ENANN i CW-Profil:
NN FARRER > 50-06 mm
OO\ Trennwanddichtungsband
| \\ \\ Siniat Fugenspachtel
NN 7\7\ N — Trennstreifen

Metallstanderwand, loses Stahlblech verschraubt

zugel. Verankerungsmittel Stahlblech verzinkt,
LaPlura Schraube TN Dicke 0,5 mm

Iflachi f1. L klebt
LaPlura SchraubeTB ML CE YR
[ /LaPlura 2x12,5mm

YI1Y
¥

it CW-Profil!
ELT-Dose > 50-06 mm

Trennwanddichtungsband
Siniat Fugenspachtel

Trennstreifen

Metallstanderwand, Stahlblech vollflachig auf 1. Lage verklebt



AUSFUHRUNG

Siniat Doppelstanderwande sind nicht-
tragende innere Trennwande nach
DIN 4103. Sie sind beidseitig ein- oder
mehrlagig beplankte Konstruktionen,
die unter Beachtung der DIN 18181 so-
wie der DIN 18183 hergestellt werden.

Die UW-Anschlussprofile sind mit einem
Trennwanddichtungsband an Boden
und Decke dicht anzuschliefzen. Sie
mussen die Unebenheiten der Unter-
grunde sicher abdichten. Zur Herstel-
lung schalldichter AnschlUsse sind die
Profile seitlich mit spritzbaren Dicht-
stoffen an den flankierenden Bauteilen
abzudichten.

CW-Anschlussprofile sind ebenfalls mit
einem Trennwanddichtungsband an
angrenzende Bauteile anzuschlieflden.
Die Befestigung der Profile erfolgt an
Boden, Wand und Decke mit Nagel-
dubeln, Bolzen oder anderen fur den
jeweiligen Untergrund geeigneten
Befestigungsmitteln (es ist keine AbZ
notwendig). Der Abstand der Befesti-
gungsmittel betragt max. T m.

CW-Wandanschlussprofile sind mindes-
tens an drei Stellen (oben, Mitte, unten)
zu befestigen.

Bei Brandschutzanforderungen und
groRen Wandhohen kénnen abwei-
chende Befestigungsabstande erfor-
derlich werden.

Die Unterkonstruktion der Doppel-
standerwande besteht im Regelfall
aus CW-Profilen in den Abmessungen
50 mm, 75 mm oder 100 mm zzgl. den
passenden UW-Profilen fur Boden- und
DeckenanschlUsse. Die verwendeten
Metallprofile mUssen aus Stahl der
Sorte DX51D+Z nach DIN EN 10346 mit
einer Streckgrenze > 240 N/mmz2 beste-
hen. Stanzungen und Profilstege sind
gemald DIN 18182-1 zul3dssig.

Die CW-Profile werden mit der offenen
Seite in Montagerichtung lose bzw. un-
verschraubt in die UW-Anschlussprofile
am Boden und an der Decke eingestellt.
Sie kbnnen zur Fixierung gecrimpert
werden.
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Die CW-Profile sind mindestens

20 mm in die UW-Anschlussprofile an
der Decke einzustellen. Der Abstand
der Oberkante CW-Profil zum Steg des
UW-Deckanschlussprofils muss 15 bis
20 mm betragen.

Bei gleitenden DeckenanschlUssen sind
grokere Schenkelldngen sowie grofkere
Abstande zwischen Oberkante CW-Pro-
fil und Steg UW-Profil erforderlich.

Der Regelabstand der CW-Profile
betragt 625 mm. Bei gréReren, von

den Tabellenangaben abweichenden
Wandhohen, kénnen geringere Profilab-
stande erforderlich werden.

Da sich die CW-Profile bei SW13 Dop-
pelstanderwanden gegeneinander
abstUtzen muUssen, sich jedoch aus
akustischen Grunden nicht berUhren
durfen, sind auf einem Profil ca. 15 cm
lange Streifen aus beidseitig klebenden
Trennwanddichtungsbadndern im Achs-
abstand von ca. 500 mm aufzukleben.
Bei einseitig klebenden Trennwand-
dichtungsbandern sind geringere max.
Wandhoéhen zu beachen.

Verlaschungen

SW14 Installationswande werden durch
Plattenstreifen ausgesteift, die jeweils
an den Stegen der gegenUberliegenden
CW-Profile verschraubt werden. Die
Streifen sollen mindestens 300 mm
hoch sein und muUssen mit mindestens
6 Schrauben befestigt werden. Der
Achsabstand der Streifen zueinander
darf max. 900 mm betragen.

Die Plattenstreifendicke der Verla-
schungen betragt bei Wandhohlraumen:

B <300mm-2>125mm,
B >300mm <500 mm-2>20mm
alternativ2 x 12,5 mm

e[ £ | IjL
Q | >20 mm
Al

UW-Profil

CW-Profil

Wandhohe < 5,00 m
Ausfuihrung im Standard-Fall

Bei ein- und mehrlagigen Beplankun-
gen sind alle Plattenlagen vertikal und
horizontal mit einem Versatz auszubil-
den —innerhalb einer Beplankungsseite
sowie auf der gegenuberliegenden
Beplankungsseite.

Einlagige Beplankung

B Plattenldangsstole sind mittig auf
den Profilen zu stofen. Platten-
querstolie sind unter der Verwen-
dung von nichtraumhohen Platten
mit einem Versatz > 400 mm
auszufuhren.

Zwei- / Mehrlagige Beplankung

B Innerhalb einer Plattenlage sind die
Plattenlangsstofie mittig auf den
Profilen zu stofzen. Zwischen den
Plattenlagen sind die Langsstolke
um den entsprechenden Achsab-
stand der Profile zu versetzen.

B Die PlattenquerstdlRe mUssen inner-
halb einer Plattenlage unter
der Verwendung von nichtraum-
hohen Platten mit einem Versatz
> 400 mm angeordnet werden.
Querstofle zwischen den Platten-
lagen sind mit einem deutlichen
Versatz der Platten auszufuhren.

Kreuzfugen sind generell nicht zulassig.

Auf der obersten Plattenlage sind
Fugen, AnschlUsse sowie sichtbare
Teile der Befestigungsmittel mit Siniat
Fugenspachtel zu verspachteln.

=

El €
gl 2 > 40 mm

ANl AN
\>UW—ProfiI
CW-Profil

Wandhéhe > 5,00 m und bei
gleitendem Deckenanschluss

Profileinstand — CW-Profil in UW-Profil (bei Doppelstdnderwanden)
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Bei mehrlagigen Beplankungen mussen
die Querfugen in den untersten Platten-
lagen nicht angefast werden. Die Fugen
der unteren Plattenlagen sind mit
Siniat Spachtelmasse zu verspachteln.
Auf das Verspachteln der Befestigungs-
mittel der unteren Plattenlagen kann
verzichtet werden.

Um die Bodenanschlussfuge dicht
verspachteln zu kénnen, wird empfoh-
len die Beplankung nicht direkt auf den
Rohboden aufzustellen.

B Empfohlener Abstand vom Boden:
ca. 10 mm

Fugenplanung

Bewegungsfugen des Rohbaus sind
gemaf DIN 18181 in die Konstruktionen
mit Gipsplatten zu Ubernehmen. Bei
langeren Wand- und Deckenflachen aus

Ubersicht gleitende DeckenanschlUsse

WANDHOHE | DECKEN-

DURCHBIEGUNG

mm

GLEITENDER
DECKENANSCHLUSS | EINSTAND

Gipsplatten mit geschlossener Oberfl3-
che sind Dehnungsfugen im Abstand
von 2 15 m einzuplanen.

FUr Bauwerke, in denen grofsere Verfor-
mungen zu erwarten sind als in Massiv-
bauten (z. B. Stahlleichtbauweise) wird
empfohlen, den Abstand auf 10-12 m zu
reduzieren.

Plattenbefestigung

Siniat Gipsplatten kénnen mit Schnell-
bauschrauben nach DIN 18182-2 sowie
nach DIN EN 14566 an der Metall-
Unterkonstruktion befestigt werden:

B Die Lange der Schrauben richtet
sich nach der gesamten Beplan-
kungsdicke. Die Schrauben jeder
Lage muUssen das Profil mindestens
10 mm durchdringen.

B Dervertikale Befestigungsabstand
bei einlagiger Beplankung betragt
250 mm.

m Dervertikale Befestigungsabstand
bei zweilagiger Beplankung betragt
in der ersten Plattenlage 750 mm, in
der zweiten Plattenlage 250 mm.

B Dervertikale Befestigungsabstand
bei dreilagiger Beplankung betragt
in der ersten und zweiten Platten-
lage jeweils 750 mm, in der dritten
Plattenlage 250 mm.

Plattenrand-Absténde der Verschrau-
bungen bei Gipsplatten

B Kartonummantelte Kanten > 10 mm
B Schnittkanten > 15 mm

Maximal zuldssige Abstande von Verankerungs-
mitteln

FLANSCH-
BREITE

PROFIL-

mm

SW13-14 (KRAFTSCHLUSSIG MITEINANDER VERBUNDENE STANDER) -

OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

ACHSABSTANDE
DER VERANKERUNGS-
MITTEL IN mm FUR

WANDHOHE IN m
<300 |[>300 |>6,50
£6,50

€12,00

Deckennagel (Stahlbeton) 1000 1000 500
< 6,50 <10 nicht erforderlich >20 > 40 . o
Drehstiftdubel 1000 500 nicht zuldssig
<6,50 210<40 erforderlich 220 260 ‘ o
Befestigungsschraube FN 500 250 nicht zuldssig

SW13-14 (KRAFTSCHLUSSIG MITEINANDER VERBUNDENE STANDER) -

MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

< 6,50 <10 nicht erforderlich >20 >40
< 6,50 >10<20 erforderlich >20 > 60
SW13-14 (GETRENNTE STANDER) - OHNE BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN werden
<5,00 <10 nicht erforderlich >20 > 40
< 5,00 >10< 40 erforderlich >20 > 60
> 5,00 <10 nicht erforderlich > 40 >60

Alle Angaben beziehen sich nur auf statisch-konstruktive Aspekte.
Die jeweiligen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise sind
zu beachten.

Hinweis: Bei 2-facher Verschraubung durfen die
Abstande auf bis zu max. 1.000 mm verdoppelt

Die in der Tabelle beschriebenen Verankerungs-

SW13-14 (GETRENNTE STANDER) - MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNGEN

<5,00 <10 nicht erforderlich >20 >40
<5,00 >10<20 erforderlich >20 > 60
> 5,00 <10 nicht erforderlich >40 >60

mittel und Abstande haben sich baupraktisch
bewahrt und durfen ohne zusatzlichen Nachweis
nicht Uberschritten werden.
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Zusatzliche / bauseitige Stegausschnitte in Unterkonstruktionen von Metallstanderwanden

PROFIL- ANZAHL ZUSATZLICHER STEGAUSSCHI\}ITTGROBE MIND. ABSTAND STEGAUS- BEPLANKUNG
BEZEICHNUNG STEGAUSSCHNITTE BREITE (3) x HOHE (b) SCHNITTE ZUEINANDER BZW. JE WANDSEITE
PRO STANDERPROFIL MIND. RANDABSTAND
mm mm mm
CW50 1 <30x<50 >100 >18,0
CW75 2 <55x<75 2150 2125
Cw100 2 <80x<100 2200 2125
CW125 2 <80x<125 2250 2125
CwW150 2 <80x<150 >300 2125
UA50 2 <30x<50 >100 2125
UAT5 2 <55x<75 >150 2125
UA100 2 <80x<100 2200 2125
UA 125 2 <80x<125 2200 2125
UA150 2 <80x<150 2200 2125

FUr LeitungsfUuhrungen durch Stan-
dardprofile kdnnen auch bei korrosions-
geschutzten CW-Profilen die werkseitig
vorhandenen sogenannten ,H-Stanzun-
gen” genutzt werden. Die max. zulds-
sige GroRe dieser H-féormigen Ausstan-
zungen ergibt sich aus der DIN 18 182-1
Tabelle 1. Sofern zusatzliche bauseitige
Offnungen erforderlich werden, kénnen
nach der Tabelle und den lllustrationen
die entsprechenden Offnungen bau-
seits hergestellt werden.

Die Mindestabstande der Stegaus-
schnitte sind zu beachten. Bei bau-
seits hergestellten Offnungen sind die
Schnittkanten bei korrosionsgeschutz-
ten Profilen mit Korrosionsschutzlack
zu behandeln.

Hinweis:

Trotz langjahriger baupraktischer Er-
fahrungen stellen die hier aufgefuhrten
Lésungen eine definierte Schwachung
des Profils dar. Ausschnitte in den

Zulassige Stegausschnitte in Metallprofile

Typ 1: CW 50-Profil

<L

>2xb
>2xb

<b
4
<b

/

>2xb

<b

>2xb

S/

0 Sb?O
W )

Typ 2: ab CW 75-Profil

Q S/¢
S 70 /8/7@7;]

Typ 3: UA 50-Profil

T

H</

- +

a
~ g ﬂ
= A0
B |

i N
21
[

Ay
<70 <70

Hinweis: Langlochbereiche durfen nicht angeschnitten werden

Profilflanschen oder eine vollstandige
Durchtrennung der Flansche sind
unzulassig.

Beschadigte Profile sind auszutau-
schen oder durch zusatzlich einge-
stellte Profile zu erganzen. Bei lokalen
Lasteinleitungen oder erhéhten
Flachen- bzw. Linienlasten sind
Stegausschnitte ebenso unzuldssig
wie im Bereich von Tragstandern

oder TUrbefestigungspunkten.

Typ 4: ab UA 75-Profil

<+

<b
==

—
—

siehe Tab.

<b
— s —
— = —

siehe Tab.
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Profilverlangerungen

CW-Profil 2 CW-Profil 2
T i
D H
H
CW-Profil 1 ——- CW-Profil 1—

Variante 1 - Zwei CW-Profile verschacht

CW-Profil 2 — CW-Profil 2 —~
o
I B
—— & &
o 0 &)
zusatzliches D =
UW-Profil — vl i
verschraubt —_— ——
—— & &
o
mn
=) ) )
o
LaRi )
CW-Profil 1 —— CW-Profil 1 —-

Profilverbindungs-

ise

2 CW-Profile
verschachtelt

Blindnieten
a <250 mm

elt

zusatzliches
UW-Profil
verschraubt

zusatzliches
UW-Profil
verschraubt

schraube

2 CW-Profile
gestoBen

Variante 3 - Zwei CW-Profile stumpf gestofden und mit
UW-Profil durch Blechschrauben verbunden

Bei grokeren Wandhohen kénnen
Profilverlangerungen erforderlich sein.
Dabei mussen die ProfilstoRe entspre-
chend der hier dargestellten Zeich-
nungen und Tabellen Uberlappen. Die
wechselseitig anzuordnenden Stolke
sind bei CW-Profilen mit 6 Blechschrau-
ben und UA-Profilen mit 4 Flachkopf-
schrauben (M8x20) kraftschlUssig zu
verbinden.

UBERLAPPUNG U IN mm

CW50/UAS50
CW75/UA75
CW100/UA100
CW125/UA 125
CW150/UA 150

CW-Profil 2

zusatzliches
CW-Profil

verschachtelt

CW-Profil 1

CW-Profil 2 —~
Blindnieten
alternativ
Blechschrauben
a <250 mm

| 2 CW-Profile
gestoBen

zusatzliches
= CW-Profil
verschachtelt

CW-Profil 1 —

Variante 2 — Zwei CW-Profile stumpf gestofRen und mit
CW-Profil verschachtelt

UA-Profil 2 —

UA-Profil 1 —

UA-Profil 2

2 UA-Profile
gestoBen

zusatzliches
UA-Profil
verschraubt

zusatzliches
UA-Profil
verschraubt

zusatzliches
UA-Profil

UA-Profil 1 verschraubt

Variante 4 - Zwei UA-Profile stumpf gestolsen und mit
UA-Profil durch M8 Flachkopfschrauben mit Mutter und
U-Scheibe verbunden

2500
>750
>1.000
21,250
>1.500

Hinweis:

Beachten Sie die maximal zulassigen
Wandhoéhen nach unseren Wandho-
hentabellen, insbesondere bei Brand-
schutzanforderungen.



Siniat Doppelstanderwande sind Bau-
arten, deren brandschutztechnische
Verwendbarkeit in Bauregelliste A Teil 3
geregelt ist. Der Nachweis zur Erful-
lung der Widerstandsdauer im Brandfall
wird durch die DIN 4102-4, Tab. 10.2
erbracht.

Konstruktionen, die von der DIN abwei-
chen, kdnnen durch das Allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnis (AbP)

Nr. P-SAC-02/11I-681A nachgewiesen
werden. Die gutachterliche Stellung-
nahme Nr. GS 3.2-14-182-1A enthaélt
daruber hinaus bauordnungsrechtlich
zuldssige Erkldrungen zum AbP Nr.
P-SAC-02/111-681A. Bei der Verwendung
von gutachterlich beurteilten Konstruk-
tionsdetails bzw. Bauweisen ist eine vor-
herige Abstimmung der nicht wesentli-
chen Abweichung mit dem zustandigen
Brandschutzbeauftragten erforderlich.

AnschlUsse an angrenzende Bauteile
sind immer — unabhangig von Art und
Material des Anschlussbauteils — Uber
alle Beplankungslagen mit Siniat
Spachtelmasse dicht zu verspachteln.

Die UW-Anschlussprofile mUssen immer
mit einem Trennwanddichtungsband
(Baustoffklasse A) hinterlegt sein. Ein
Trennwanddichtungsband mit Baustoff-
klasse B ist gemaR DIN 4102-4,10.2.5 (1)
auch zulassig, wenn dessen Dicke klei-
ner 5 mm ist und es durch eine dichte
Verspachtelung in ganzer Beplankungs-
dicke abgedeckt wird.

Die Anschlussprofile sind mit ge-
eigneten Verankerungsmitteln, z. B.
NageldUbel, an den angrenzenden
Massivbauteilen zu befestigen. Alter-
nativ kbnnen auch geeignete Beton-,
Universal- oder Gasnagel der Firma Hilti
sowie N3gel oder Kopfbolzen der Firma
SPIT gema&R AbP P-SAC-02 / 11I-681A,
oder batteriegetriebene Nagel der Fir-
ma Hilti gemalk Gutachten 8302 /2016
verwendet werden.

Bodenanschlisse

BodenanschlUsse sind wie feste, ver-
spachtelte Anschlusse herzustellen.Die
Verspachtelung darf entfallen, wenn
die Beplankung dicht auf dem ebenen
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Rohboden, einem schwimmenden Est-
rich oder Verbundestrich aus Baustof-
fen der Baustoffklasse A aufgesetzt
wird. Bei Gussasphaltestrichen sind die
Wande grundsatzlich auf den Rohbo-
den zu setzen (DIN 4102-4, 10.2.5(5)).

Deckenanschlisse

Siniat Metallstanderwande werden an
Massivdecken durch dichtes Anspach-
teln angeschlossen. Zusatzlich wird bei
einem Deckenanschluss einer Metall-
standerwand an ein Bauteil, welches
aus einem anderen Baustoff besteht,
der Anschluss mit einem Trennstreifen
(alternativ: Bewehrungsstreifen aus
Papier oder Glasfaser) hinterlegt. So
kénnen - trotz des unterschiedlichen
Ausdehnungsverhaltens zweier Mate-
rialien — unkontrollierte Risse in den
Anschlussfugen vermieden werden.
Haarrisse sind bei starren Anschlus-
sen nach DIN 18340 ATV Trockenbau
Abschnitt 3.1.8 zulassig.

Bis zu einer Deckendurchbiegung

<10 mm kann ein starrer Anschluss
erfolgen. Bei einer zu erwartenden
Deckendurchbiegung > 10 mm, ist der
Deckenanschluss gleitend auszufuhren.
Bei Metallstanderwanden ohne Brand-
beanspruchung ist eine maximale
Deckendurchbiegung < 40 mm zulassig.
Werden an die Konstruktion Anforde-
rungen bezuglich einer bestimmten
Widerstandsdauer im Brandfall gestellt,
ist laut DIN 4102-4 die maximale De-
ckendurchbiegung auf 20 mm begrenzt.
Der entsprechende CW-Profil-Einstand
ist zu beachten. Bei gréferen Decken-
durchbiegungen sind gegebenenfalls
grokere Schenkelldangen der UW-Profile
zu wahlen (siehe Tabelle ,Gleitende
Deckenanchlusse").

FUr die konstruktiv richtige Ausfuhrung
einer brandschutzklassifizierten Trenn-
wand ist — je nach Konstruktion — das
Einbringen einer Mineralwolleddmmung
nach DIN EN 13162 erforderlich. DafUr
kann in Abhangigkeit der Feuerwider-
standsklasse sowie der Wandhohe,
Dammstoff mit einem Schmelzpunkt

> 1,000 °C erforderlich sein. Dammstof-
fe sind vollflachig und abrutschsicher
in den gesamten Wandhohlraum einzu-
bringen. Dabeiist es empfehlenswert,
die Dammstoffdicke der vorhandenen
Profilbreite anzupassen.

Die raumabschlieRende Funktion einer
brandschutzklassifizierten Trennwand
ist nicht nurvon den Eigenschaften der
Metallstdnderwand selbst abhangig,
sondern auch von der Feuerwidstands-
klasse der angrenzenden Bauteile.
Gemal AbP sind die Einstufungen nach
DIN 4102-4 erfullt, wenn die Wand sowie
die aussteifenden und unterstutzen-
den Bauteile mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsklasse angeharen
wie die Trennwand-Konstruktion selbst.
Des Weiteren darf laut gutachterlicher
Stellungnahme ebenfalls ein Anschluss
der Metallstanderwande an bekleidete
Stahlbauteile gleicher Feuerwider-
standsklasse erfolgen.

Der Anschluss von raumabschliel3en-
den, brandschutzklassifizierten Wanden
an weitere Bauteile, wie beispiels-
weise Trapezblechdacher, ist nur dann
maoglich, wenn diese Konstruktionen
einschliellich ihrer tragenden Elemente
ebenfalls auf die gleiche Feuerwider-
standsklasse ertuchtigt wurden.

Gemal AbP ist eine DurchfUhrung von
einzelnen elektrischen Leitungen durch
die Trennwandkonstruktion zulassig,
wenn der verbleibende Lochquerschnitt
mit Mortel nach DIN V 18550 oder
Fugenspachtel nach DIN EN 13963
vollstandig geschlossen wird.

Durchfuhrungen von gebundelten
Kabeln / Leitungen sind moglich, wenn
diese durch Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassungen (AbZ) nachgewiesen sind.

Einbauten wie Brand- und Rauch-
schutzturen, Brandschutzklappen,
Installationskanale, Kabel- und Rohr-
schottsysteme oder vergleichbare
Konstruktionen sind durch Allgemeine
bauaufsichtliche Prufzeugnisse (AbP)
bzw. durch Allgemeine bauaufsichtli-
che Zulassungen (AbZ) des jeweiligen
Herstellers nachzuweisen. Die Monta-
geanleitungen des jeweiligen Einbau-
teils sind zu berUcksichtigen. Weitere
Hinweise siehe Siniat ,Brandschutz-
broschure — Baulicher Brandschutz".
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EINBAU VON HOHLWANDDOSEN

Grundvarianten

Der Einbau von ELT-Dosen (Hohlwand-
dosen) ist an jeder beliebigen Stelle
der Wandkonstruktion maéglich, wenn
die nachfolgenden Hinweise beachtet
werden.

Einbauvarianten
Nachfolgende Varianten sind maoglich:
Variante 1

Vom Rohboden bis zu einem Bereich
500 mm oberhalb der ELT-Dosen kann
der Hohlraum mit Dadmmstoffen mit
einer Rohdichte von 30 kg/m3 fUr

F 30-Wande und 40 kg/m3 fur

F 90-Wande versehen werden. Die
Dammstoffe mUssen dabei einen
Schmelzpunkt > 1.000 °C und die
Baustoffklasse Al nach DIN 4102
aufweisen.

Variante 1a

Die Dammung mit dem Schmelzpunkt
>1.000 °Cist, falls die Entfernung
oberhalb der ELT-Dose bis zum Decken-
anschluss hochstens 500 mm betragt,
Uber die gesamte Hohe der Wandkon-
struktion auszufuhren.

Variante 2

Ersatzschicht aus Siniat Feuerschutz-
platten > 25 mm auf der gegenuber-
liegenden Beplankung (Innenseite)
anbringen, durchgehend vom Boden bis
> 500 mm Uber Oberkante ELT-Dose.

Die Aufdopplung entspricht immer der
entfernten Beplankungsdicke an der
Stelle der ELT-Dose.

Die zusatzliche Bekleidung muss Uber
die gesamte Wandhohe hergestellt
werden, wenn der Abstand der ELT-
Dose bis zum Deckenanschluss nicht
mehrals 500 mm betragt.

Variante 3
Einbettung mit Siniat Fugenspachtel,

d >15-20 mm. Gegenuberliegende ELT-
Dosen im Gipsbett sind nicht zulassig.

Weitere Einbauvarianten
finden Sie in unserer aktuellen

Brandschutzbroschure.

B Unmittelbar gegenuberliegende
Einbauten sind i. d. R. in ihrer Aus-
fuhrung objektspezifisch abge-
stimmt auszufuhren.

B Der seitliche Abstand muss
> 250 mm betragen.

L

> 500 mm

| — Dammstoff

Dammstoff,
| — Schmelzpunkt
> 1.000 °C

—— ELT-Dose

Siniat
[ Gipsplatte

Variante 1: Dammstoff mit Schmelz-
punkt > 1000 °C bis 500 mm oberhalb

der ELT-Dose fuhren

>500 mm

—— ELT-Dose

Dammstoff
| Siniat
Gipsplatte

Variante 2: Aufdoppelung der gegen-

Uberliegenden Seite

B Hinter Hohlwanddosen durfen die
brandschutztechnisch notwendigen
Dammschichten gemaR DIN 4102-4,
Tab. 10.2 bis auf 30 mm komprimiert
werden.

Dammstoff,
Schmelzpunkt
>1.000 °C

| Siniat
Gipsplatte

— ELT-Dose

Variante 1a: Dammstoff mit Schmelz-
punkt > 1000 °C Uber die gesamte
Wandhohe fUhren

Dammstoff

Siniat
Gipsplatte

15-20 mm

] ELT-Dose
im Gipsbett

Variante 3: ELT-Dose in Gipsbett
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Variante 4
4 > 100 mm

Umhausung der ELT-Dosen mit Platten- 50 i
streifen in Beplankungsstarke

(2 x 12,5 mm Siniat Feuerschutzplatten), TTTTR N T S T [ B - .
R Siniat
Schrauben: Grobgewinde " Gipsplatte
TN > 3,5 x 45 mm (Gips in Gips)
J
) \Siniat
. . | — Dammstoff Fugenspachtel
Hinweis: N~ )
i CD-Profil
Die Varianten (Prinzipzeichnung) 1-4 Gipsplatte
gelten auch fur Einfachstanderwande.
. ELT-Dose
B | gekapselt
£
€ ™ Schnellbau-
S —+— ELT-Dose schraube TN
Al J ==
Jd F 30
O N DO I T F 90
Variante 4: Umhausung mit Platten- Nachtraglicher Einbau von ELT-Dosen
streifen

Klassifizierte Wandsysteme mit Nachweis nach DIN 4102-4 mit mineralischen Dammstoffen

BRANDSCHUTZ DAMMSTOFFDICKE IN ROHDICHTE IN BAUSTOFFKLASSE SCHMELZPUNKT IN °C
NACH DIN 4102-1
mm kg/m3
F 30 Wandsysteme * 40 30 Al >1000
F 60 Wandsysteme * 40 40 Al >1000
F 90 Wandsysteme * 40 100 Al >1000
60 50 Al >1000
80 30 Al >1000
F 120 Wandsysteme * 60 100 Al > 1000
80 50 Al > 1000
F180 Wandsysteme * 60 100 Al >1000
80 50 Al >1000

* Siniat Wandsysteme mit einseitiger Brandbeanspruchung und einer beidseitigen Beplankung mit Siniat Gipsplatten.
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SCHALLSCHUTZ MIT SINIAT
DOPPEL STANDERWANDEN - SW13

Mindest Schallschutz von Wanden und erhdhte Anforderungen

BAUTEIL WANDE ANFORDERUNGR', ERHOHTE ANFORDERUNG R’ ANFORDERUNG R’
NACH DIN 4109-1 NACH DIN 4109, BEIBLATT 2 (1989) NACH VDI 4100 (2007) SST Il

(STAND 2018-01) ZU DIN 4109, TABELLE 2

MEHRFAMILIENHAUSER UND BUROGEBAUDE

Wohnungstrennwande und Wande zwischen >53dB >55dB > 59 dB horizontal / > 60 dB vertikal
fremden Arbeitsraumen

Treppenraumwande und Wande zu Hausfluren >53dB >55dB >59dB

Wande neben Durchfahrten, Sammelgaragen >55dB - -

einschlieBlich Einfahrten

Wande von Spiel- oder dhnlichen Gemeinschafts- > 55dB = =
raumen

Schachtwande von Aufzugsanlagen an Aufent- >57dB - -
haltsrdumen

REIHEN- UND DOPPELHAUSER

Haustrennwande zu Aufenthaltsraumen, die im >59dB >67dB >68dB
untersten Geschoss gelegen sind

Haustrennwande zu Aufenthaltsrdumen, unter >62dB - >68dB
denen mindestens 1 Geschoss vorhanden ist

HOTELS UND BEHERBERGUNGSSTATTEN

Wande zwischen Ubernachtungsrdumen sowie >47dB* >52dB -
Fluren und Ubernachtungsrdumen

KRANKENHAUSER

Wande zwischen Krankenrdumen, Fluren und >47d8B >52dB -
Krankenrdumen, Untersuchungs- bzw.Sprech-

zimmern, Krankenrdumen und Arbeits- und

Pflegerdumen

Wande von Raumen mit Anforderungen an erhéh- > 52 dB - -
tes Ruhebedurfnis und besondere Vertraulichkeit

Wande zwischen Operations- bzw. Behandlungs- > 42 dB - -
rdumen, Fluren und Operations- bzw. Behand-
lungsrdumen

Wande zwischen Raumen der Intensivpflege, >37dB = =
Fluren und Raumen der Intensivpflege

SCHULEN, AUSBILDUNGSSTATTEN UND VERGLEICHBARE EINRICHTUNGEN, KINDERTAGESSTATTEN

Wande zwischen Unterrichtsrdumen oder ahnli- >47d8B - -
chen Rdumen untereinander und zu Fluren

Wande zwischen Unterrichtsrdumen oder shnli- >52dB - -
chen Raumen und Treppenrdumen

Wande zwischen Unterrichtsrdumen oder >55dB - -
ahnlichen Rdumen und ,lauten” Rdumen

(z. B. Speiseraume, Cafeterien, Musikrdume,

Spielrdume, Technikzentralen)

Wande zwischen Unterrichtsrdumen und z. B. >60dB - -
Sporthallen, Werkrdumen

* Gilt auch fUr Trennwande mit Tiren zwischen fremden Ubernachtungsraumen (R’

w.res)'



Nachweise der Schalldamm-
Malse

Fur alle gangigen Konstruktionen

mit LaGyp-, LaFlamm dB- und LaPlura-
Beplankungen liegen Prufberichte vor,
die von akkreditierten Prufinstituten
ausgestellt sind. Weitere Werte stehen
durch einen rechnerischen Nachweis
zur Verfugung. Dieser Nachweis basiert
auf einem Simulationsmodell, welches
von einem international anerkannten
Institut entwickelt wurde. Grundlage
sind die in Deutschland durch
Messungen ermittelten Werte.

Einfluss von Einbauten
und Anschlussen

Einbauten bzw. Durchfuhrungen

durch Metallstanderwande wie TUren,
ELT-Dosen, Brustungskanale, Kabelprit-
schen, Luftungsleitungen usw. kdnnen
die Schallddmmung deutlich verringern.
Die Minderungen lassen sich grund-
satzlich durch dichtes Anarbeiten z. B.
Verspachteln mit Fugenspachtel oder
Stopfungen mit Mineralfaserddmmstoff
minimieren, jedoch erfahrungsgeman
nicht vollig vermeiden.

Gleiches gilt fur Anschlusse an
Decken- und Dachkonstruktionen,

z. B. aus Trapezblechen oder Wandan-
schlUsse an leichte Aufdenfassaden.

Gleitende DeckenanschlUsse kénnen
bei Doppelstanderwanden den Rechen-
wert der Wandkonstruktion in Abhan-
gigkeit des Schalldamm-Mafies um bis
zu 7 dB mindern.

Wichtige Hinweise zum Schallschutz

Systemkomponenten

Als Einzelkomponenten sind UW- und
CW-Profile zu verwenden, die nach

DIN 18182-1/ DIN EN 14195 hergestellt
werden und in ihren technischen Eigen-
schaften diesen Normen entsprechen.

Der Dammstoff nach DIN EN 13162
im Wandhohlraum muss nach

DIN EN 29053 einen langenspezifi-
schen Stromungswiderstand von
r> 5 kPa's/m2 aufweisen.

Begriffe zum Schallschutz

Das Schallddmm-MaR R beschreibt
die Schallddmmung der Wand alleine
ohne Berucksichtigung von flankieren-
den Bauteilen. Es kann dem entspre-
chenden Schallschutz-DOSSIER, der
DIN 4109 und unseren Systemtabellen
entnommen werden. Zur Ermittlung
des Rechenwerts nach alter DIN 4109
(1989) R, ist das Schallddmm-Mald

R, um 2 dB abzumindern.

Das Schallddmm-MaR R’ bezieht sich
auf die Wand in eingebautem Zustand
und wird durch eine Messung auf der
Baustelle ermittelt. Ist dieses Schall-
damm-Mald ausgeschrieben, mussen
samtliche flankierenden Bauteile sowie
alle Einbauten zur genaueren Bestim-
mung der erforderlichen Konstruktion
bekannt sein.
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Wichtige Verarbeitungs-
hinweise

Der Regelabstand der CW-Profile (Nenn-
Blechdicke 0,6 mm) betrdgt 625 mm.
Geringere Abstande haben einen Ein-
fluss auf die Schallddmm-Mafe und
kénnen zu Minderungen fUhren.

Um einen hohen Schallschutz zu er-
reichen, mussen alle AnschlUsse dicht
ausgefuhrt werden. Hierfur kénnen
wahlweise Siniat Spachtelmassen oder
spritzbare Dichtstoffe, z. B. Acryl, ver-
wendet werden.

Die UW-Profile und CW-Anschlusspro-
file sind auf der Profil-RUckseite mit
Trennwanddichtungsband oder mittels
Aufspritzen zweier Acrylraupen durch-
laufend gegen die angrenzenden Bau-
teile abzudichten. Alternativ kénnen
gleichwertige Abdichtungsmafnahmen
(z. B. Filzstreifen) verwendet werden.

Bei brandschutztechnisch klassifizier-
ten Wanden ist in allen Beplankungs-
lagen ausschliefldlich Verspachteln
zulassig.

Schrauben werden mit mind. 5 mm Ab-
stand zum Profilsteg positioniert. Die
maximal moéglichen Schraubabstande
sind einzuhalten.

Dammstoffe sind vollflachig, fugen-
dicht und rutschsicher zu verlegen.
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SCHALLSCHUTZ IN BADERN UND
INSTALLATIONSRAUMEN

Bei Badern, Heizungsraumen und
Installationsschachten, die an fremde,
schutzbedUrftige Raume angrenzen,
ist als schalltechnisch entscheidende
Komponente zumeist die Rohrleitungs-
befestigung fur Trinkwasser-, Entwas-
serungs- und Heizungsrohrleitungen
von Bedeutung, da die Rohrleitungs-
befestigung einen direkten Kontakt
zur Trockenbaukonstruktion oder der
angrenzenden Massivwand herstellt.
Auch die Strémungsgerausche von
Durchflussmedien wie z. B. Badarma-
turen werden bei mangelhafter Schall-
ddmmung unmittelbar Ubertragen.

Folgende Aspekte sind bei der Planung
und Ausfuhrung von schallschutztech-
nischer Bedeutung:

B Verwendung von schallschutzge-
pruften Rohrschellen

Entkoppelung von Rohrleitungen B Grundrisse so planen, dass der

bei Durchfuhrung der Leitungen raumliche Abstand zwischen haus-

mittels Schallddmmeinlagen technischen Anlagen und schutz-
bedurftigen Raumen moglichst

Installationswande mit moglichst grofist, z. B. keine Angrenzung von

grofkem Abstand der Beplankung Badern, Toiletten und Kuchen an

zur jeweils gegenuberliegenden Schlaf- und Kinderzimmer.

Seite

Verwendung von maoglichst schall-

Hinweis:

entkoppelten Vorsatzschalen inkl.

Dammstoff

Ventilatoren, Pumpen oder andere
Aggregate schallentkoppelt einbau-
en, z. B. durch elastische Lagerung

Verwendung von Armaturen der
Gruppe | (besonders niedriger

Gerduschpegel)

Trockenbaukonstruktionen haben
einen schallschutztechnischen Vorteil
von bis zu 9 dB gegenuber massiven
Bauweisen. Messungen vor Ort und ggf.
Teilabnahmen wahrend des Baufort-
schritts werden ausdrucklich empfoh-
len um eine fachgerechte Ausfuhrung
bei hohen Schallschutzanforderungen
zu gewahrleisten.

Verwendung von schallgeddmmten

Abwasserrohren

Maximal zuldssige
A-bewertete

[
Installationsraum, z. B. Bad Il Wohn- und Schlafraum
(Lérmquelle) eigene Wohnung
I Nach DIN 4109:
L] keine Anforderung
L

Keine Anforderung
an den Schallschutz

Erhohte Anforderung
nach VDI 4100:
Sstll: L, <30dB
Sstlll: L, <25dB

Schalldruckpegel
bei Mehrfamilienhdusern

v

Installationsraum, z. B. Bad
(fremde Wohnung)

Keine Anforderung
an den Schallschutz

Wohn- und Schlafraum
fremde Wohnung
Nach DIN 4109:
Normale Anforderung:

Lapmaxn < 30 0B
Erhoéhte Anforderu}ng:
L <25dB

AF.max,n

Erhohte Anforderung
nach VDI 4100:

SStil: L,<27dB(25dB%)
SSt il L, <24 dB (22 dB*)

* Bei Doppel- und Reihenhdusern
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Norm-Flankenschallpegeldifferenzen

Norm-Flankenschallpegeldifferenzen Die flankierenden Bauteile haben einen  Grundsatzlich wird durch das Trennen
(Dn.f,w) furverschiedene flankierende unmittelbaren Einfluss auf das zu er- von Bauteilen, z. B. durch Fugen in
Bauteile dienen als Berechnungsgrund- wartende Schallddamm-Mal R’ . Deckenbekleidungen oder Schnitte in
lage zur Ermittlung des Schalldamm- Estrichen, das Schalldamm-Maf der fer-
Mafes R’ . tigen Konstruktion deutlich verbessert.

Norm-Flankenschallpegeldifferenzen von Siniat Unterdecken

ANSCHLUSSDETAIL AUSFUHRUNGSBEISPIELE FLACHENBEZOGENE BEWERTETE NORM-FLANKENSCHALLPEGEL-
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG MASSE DER DECK- DIFFERENZD,_ ., VON UNTERDECKEN
LAGE kg/m? IN dB FUR VOLLFLACHIGE FASERDAMMSTOFF-

AUFLAGEN DER DICKE s, IN mm

Trennwand an Unterdecke ange- >85 48 49 50
schlossen, durchlaufende Decklage 52%85 55 56 56
Trennwand an Unterdecke ange- >85 50 54 56

schlossen, getrennte Decklage

Trennwand an Massivdecke angeschlos-  >2x85 > 67 > 67 > 67
sen, Unterdecke mit getrennter Decklage

und Unterkonstruktion,

vereinfachter Nachweis gem. DIN 4109-2,

Abschnitt 4.2.4 zuldssig

Hinweis: Angaben gemaf DIN 4109-33, Tabelle 37.
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Norm-Flankenschallpegeldifferenzen von Siniat Metallstanderwanden

ANSCHLUSSDETAIL BEPLANKUNGSDICKE BEPLANKUNG BEWERTETE NORM-FLANKEN-
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG SCHALLPEGELDIFFERENZ D . .
BEI HORIZONTALER SCHALL-

UBERTRAGUNG IN

dB
|| 1x12,5 durchlaufend
| Gipsplatten nach DIN 18180
bzw. nach DIN EN 520
Durchlaufende Wand mit:
CW50 53
CW100 55
2x12,5 durchlaufend
Gipsplatten nach DIN 18180
— bzw. nach DIN EN 520
EE 5' Durchlaufende Wand mit:
= CW50 56
CW100 59
1x12,5 getrennt
Gipsplatten nach DIN 18180
3 bzw. nach DIN EN 520
T ———
g 3 Durchlaufende Wand mit:
1 CW50 57
CW100 59
2x125 getrennt

Gipsplatten nach DIN 18180
bzw. nach DIN EN 520

re==E VWA Durchlaufende Wand mit:
| [[E CW50 60
| CW100 61
1x12,5 mit L-Wi-Profil ¥ ausgespart

Gipsplatten nach DIN 18180
bzw. nach DIN EN 520

Durchlaufende Wand mit:
. CW100 65

Y -Wand-Innen- Eckprofil.

Hinweis: Angaben gemaR DIN 4109-33, Tabelle 26.
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Norm-Flankenschallpegeldifferenzen von Bodenanschlussen

ANSCHLUSSDETAIL AUSFUHRUNGSBEISPIELE BEWERTETE NORM - FLANKENSCHALLPEGEL-
SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DIFFERENZD, , . IN dB
ZEMENT-, ANHYDRIT- GUSSASPHALTESTRICH
ODER MAGNESIAESTRICH
Trennwand auf schwimmendem, durchlaufendem Estrich 40 46
=
Ll |
Trennwand auf schwimmendem Estrich mit Trennfuge 57 =

Hinweis: Angaben gemaf® DIN 4109-33, Tabelle 41.
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ERMITTLUNG DES MATERIALBEDARFS
FUR METALLSTANDERWANDE - SW13-14

Materialbedarf

FUr die Ermittlung des Materialbedarfs  Die Mengenangaben sind furje 1 m2 Bei der Verwendung und / oder Ein-

sind folgende Flachenabmessungen Trennwand mit einer Oberflachen- bauten von brennbaren Dammstoffen

zugrunde gelegt: qualitat Q2, jedoch ohne Verschnitt, verandert sich die Bemessung der Feu-

Trennwand 4,00 mx 2,50 m=10,00 m2  Aussparungen und Offnungen ermit- erwiderstandsklasse, z. B. F 30-Ain
telt. Achsabstand Profile: 625 mm. F 30-AB.

Bei kleineren Flachen erhdhen sich die- Die Mengenangaben der Befestigungs-
Mengenangaben. Bei gréfieren Fldchen mittel sind aufgerundet.
verringern sie sich unwesentlich.

Materialbedarf fur Metallstanderwande — SW13-14

T BEZEICHNUNG EINHEIT FEUERWIDERSTANDSKLASSEN
= | F30 | F 60 | F 90 | F120 | F 180

SW13 DOPPELSTANDERWANDE / SW14 INSTALLATIONSWANDE - EINLAGIG BEPLANK T

LaMassiv Massivbauplatte DF/DFH2 25 m2 2,0 - - - - -
LaFlamm Feuerschutzplatte DF/DFH2 15 m2 2,0 - - - - -
Anschlussprofil UW ___ / m 1.6 - - - - -
Standerprofil CW  ___ / ___ m 4,0 - - = - _
Trennwanddichtung ____mm m 2.6 - - - - -
Nageldubel St 3.2 - - - - _
Schnellbauschraube TN 3,9 x 45 mm St 25 - = - - _
Dammstoff ____mm/____kg/m? m2 1,0 - - - _ _
Trennstreifen (alternativ) m 1,8 - _ _ _ _
Pallas fill Spachtelmasse kg 05 = - - - _
Pallas fill B Spachtelmasse kg (0,5) - . - - _
Pallas mix Spachtelmasse kg (0,5) - - - - _
Bewehrungsstreifen m 32 - - - - _

SW13 DOPPELSTANDERWANDE / SW14 INSTALLATIONSWANDE - ZWEILAGIG BEPLANKT

LaGyp Bauplatte A/H2125 m2 - 40 - - - -
LaFlamm dB Feuerschutzplatte DF/DFH2 12,5 m2 = = 4,0 4,0 = =
LaFlamm Feuerschutzplatte DF/DFH2 15 m2 - - 4,0 4,0 - -
LaPlura DEFH1IR 12,5 m? = = 4,0 4,0 = =
Siniat Plattenlaschen aus Gipsplatten m2 - 0/ 0/ 0/ - -
Anschlussprofil UW ___ / m - 1.6 1.6 1.6 - -
Standerprofil CW ] m = 4,0 4.0 4,0 - -
Trennwanddichtung ____mm m - 2,6 2,6 2.6 - -
Nageldubel St - 32 3.2 3,2 - -
Schnellbauschraube TN 3,9 x 25 mm St = 1l " " = =
Schnellbauschraube TN 3,9 x 35 mm St - 25 25 25 - -
Dammstoff ____mm/____kg/m3 m? - 1.0 1.0 1.0 - -
Trennstreifen (alternativ) m - 1.8 1.8 1,8 - -
Pallas base Fugenfuller (fir 1. Lage) kg - 03 03 03 - -
Pallas fill Spachtelmasse kg = 0.9 09 09 - -
Pallas fill B Spachtelmasse kg - (0,9 (0,9 (0.9 - -
Pallas finish Finishspachtel kg - 0,2) 0,2) 0,2) - -
Bewehrungsstreifen (falls erforderlich) m - 15 15 15 - -

Hinweise: Klammerwerte fUr alternative Ausfihrung.
-/ - linker Wert fur einlagige Beplankung, rechter Wert fUr zweilagige Beplankung.
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AUSSCHREIBUNGSTEXT - BEISPIEL

Metall-Doppelstanderwand SW13 — zweilagig beplankt

Pos. Bauteilbeschreibung

Metall-Doppelstanderwand SW13:

F 90-A, d =205 mm, 69 dB, Wandhdhe bis 5,00 m, 2 x 12,5 mm LaPlura
Metall-Doppelstanderwand nach DIN 18183 als nichttragende innere Trennwand nach DIN 4103,
Wanddicke gesamt: 205 mm,

Maximal zuldssige Wandhohe: 5,00 m

Wandhohe: m

St3dnderachsabstand: 625 mm

Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-4 / AbP: F 90-A
Bewertetes Schalldamm-Maf nach DIN 4109, R .: 69 dB

Unterkonstruktion: Verzinkte Stahlblechprofile nach DIN EN 14195 bzw. DIN 18182-1.

Erzeugnis: CW 75-Profile sowie UW 75-Profile

CW-Profile als Doppelstanderwerk mit beidseitig klebendem Trennwanddichtungsband entkoppeln.
AnschlUsse starr an Massivbauteile

Die Verankerung erfolgt mit fUr den jeweiligen Untergrund geeigneten Verankerungsmitteln.

Mineralfaserddmmstoff nach DIN EN 13162

Dicke =2 x 60 mm, Rohdichte: ca. 15 kg/m3

Langenbezogener Stromungswiderstand: r =5 kPa - s/m2 nach DIN EN 29053
Baustoffklasse A

Luckenlos und abrutschsicher verlegen

Beplankung: Je Seite 2 x 12,5 mm Siniat Gipsplatten LaPlura,
Typ DEFH1IR laut DIN EN 520 bzw. Typ GKFI laut DIN 18180

Oberflachengute: Standardverspachtelung Q2
geman IGG, Merkblatt 2, mit Siniat Spachtelmassen Pallas

Ausfuhrung nach Herstellervorschrift / Verwendbarkeitsnachweis
Fabrikat: Siniat Metall-Doppelstdanderwand SW13 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Hinweis:

Unsere Siniat Ausschreibungstexte
finden Sie auf unserer Homepage:
www.siniat.de

oder unter
www.ausschreiben.de/katalog/siniat
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